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Izvršili smo preiskave vpliva različnega načina 
dezoksidacije z uporabo kalcijevih zlitin in obde-
lave jekla s CaSi v ponovci na mašenje izlivkov. 
Z določanjem celokupnega kisika, določanjem mi-
mikročistoče in analizo vključkov v primerjavi s 
številom čiščenj izlivka v ponovci s kisikom, smo 
ugotavljali vpliv posameznih parametrov izdelave 
jekla na mašenje izlivkov. Glavna vplivna faktorja, 
ki vplivata na intenzivnost masenja sta vsebnost 
aluminija v jeklu in izkoristek aluminija pri dez-
oksidaciji. Poseben poudarek je dan SM jeklu, ki 
zaradi specifičnega načina izdelave in prisotne 
oksidne žlindre ni najbolj primerno za izdelavo 
jekel, ki so pomirjena z aluminijem za kontinuir-
no vlivanje. 

UVOD 

Železarna Jesenice je integralna železarna z 
zelo pestrim proizvodnim in kvalitetnim progra-
mom. Približno 30 % celotne proizvodnje surove-
ga jekla predelamo v gredice oziroma žico in 
profile. Med temi proizvodi so po količini in kva-
liteti najpomembnejša jekla za patentirano žico 
z vsebnostjo aluminija od 0.025 do 0.050 %, potem 
jekla za žico za var jenje v atmosferi C02, jekla za 
verige, za vijake in matice, jekla za hladno ma-
sivno preoblikovanje in podobna. Precejšen del 
te proizvodnje zavzemajo tudi avtomatna jekla 
legirana z žveplom in svincem, ki pa jih ta čas še 
ne moremo vlivati kontinuirno. Poudariti moramo 
tudi, da pretežni del jekla dobimo iz SM jeklarne 
in le manjši del iz elektro jeklarne. Presek gredic 

znaša 135 mm kv. Večino jekel vlijemo po zaprtem 
sistemu s potopljenimi izlivki. Delež odprtega vli-
vanja znaša le 5 %. Naš zelo zahteven kvalitetni 
program je bil tudi razlog, da smo se odločili za 
napravo z ravno kokilo. Dosedanje dve in polletne 
izkušnje kažejo, da je bila naša odločitev glede 
tega pravilna. 

2. PROBLEMI KONTINUIRNEGA 
VLIVANJA SM JEKLA 

Železarna Jesenice spada med tiste redke žele-
zarne k je r vlivamo kontinuirno SM jekla. Ta kom-
binacija tehnologije nam povzroča mnogo težav. 
Težave so še toliko večje, ker gre za kvalitetna 
z Al pomirjena jekla, ki jih vlivamo v razmeroma 
majhen kvadrat kokile. 

Najhujš i problemi so: 
— omejena možnost regulacije temperature v 

SM peči 
— velike količine žlindre 
— neenakomerni pogoji pri prebodu 
Visoka temperatura jekla in žlindre in dolg 

čas zadrževanja jekla v ponovci so praktično one-
mogočili uporabo šamotne obzidave ponovc. Po-
trebno je bilo mnogo razvojnega dela, da smo 
rešili na jhu jše probleme in sicer z: 

— vpeljavo drsnih zapiral 
— dolomitne obzidave ponovc in 
— ogrevanjem ponovc 
Ostal je problem z žlindro, ki ga zaradi zasta-

relosti obrata in tehnologije verjetno ne bomo 
mogli uspešno rešiti. 



Pri šaržah, ki pridejo iz elektro jeklarne nave-
denih težav ni ker je jeklo narejeno po dvožlindr-
nem postopku in ker doseganje dovolj visokih 
temperatur ni problematično. 

3. PROBLEM MAŠENJA IZLIVKOV PRI 
KONTINUIRNEM VLIVANJU JEKEL 
Z VSEBNOSTJO ALUMINIJA 
OD 0.025 DO 0.050 % 

Jeklo, ki vsebuje aluminij in je izdelano po 
nekem standardnem postopku nujno vsebuje več-
jo ali manjšo količino nekovinskih vključkov tipa 
A1203. Med ognjestalno oblogo in talino in žlindro 
in talino se stalno vzpostavlja medsebojno ravno-
težje tako, da lahko napravimo čisto jeklo le pri 
povsem določenih pogojih in to če so ponovce 
obzidane z dolomitno ali visokoaluminatno obzi-
davo in če talina ni pokrita z oksidacijsko žlindro. 
Pri normalnih pogojih pa je jeklo, ki je izdelano 
v SM peči vedno pokrito z večjo ali manjšo koli-
čino oksidacijske žlindre. V jeklu, ki je v ponovci 
pomirjeno z aluminijem bomo imeli poleg dolo-
čene količine aluminija neko količino nekovinskih 
vključkov tipa A1,0, neglede na to kakšna je ob-
zidava ponovce. Pri vlivanju takšnega jekla se 
vključki, ki so v jeklu, ali ki nastanejo pri reak-
ciji med v jeklu raztopljenim aluminijem in ognje-
stalnim materialom obzidave, če je ta šamotna, ali 
izlivka, izloča na stenah izlivka v ponovci kakor 
tudi v vmesni ponovci in le-te lahko v zelo kratkem 
času zamašijo, tako da se tok jekla popolnoma 
prekine. Mehanizem tega mašenja je že precej 
raziskan, zato na tem mestu ne bomo navajali 
podrobne razlage. 

Zaradi mašenja je treba izlivke v ponovci zelo 
pogosto čistiti s kisikom, da vlivanje lahko sploh 
poteka. Če pa se zamašijo izlivki v vmesni ponov-
ci pa je vlivanja konec. 

Jasno je, da se jeklo s pogostim čiščenjem s 
kisikom močno onečisti. Močna je tudi reoksida-
cija curka, ki ga prav zaradi potrebe po rezanju 
ne moremo zaščititi. 

Ko smo se na Jesenicah pred petimi leti pri-
pravljali na gradnjo naprave za kontinuirno vliva-
nje gredic teh problemov še nismo poznali. Razvoj 
na področju vlivanja jekel z vsebnostjo aluminija 
v gredice majhnih presekov se je v teh letih šele 
začenjal. Omenjeni problemi in pa rešitve so bili 
javnosti prvič predstavljeni na prvi Scaninject 
konferenci juni ja 1977 na Švedskem. 

Jeklarj i smo bili na Jesenicah postavljeni pred 
težko nalogo kako zmanjšati težave z mašenjem 
izlivkov. Poskuse smo vršinili v treh smereh 

— poskusi napraviti bolj čisto jeklo odnosno 
spremeniti naravo nekovinskih vključkov 

— poskusi uvajanja različnih materialov za iz-
livke drsnega zapirala 

— poskusi obdelave jekla z uvajanjem CaSi v 
ponovci 

Naj takoj povemo, da smo mašenje izlivkov v 
vmesni ponovci dovolj dobro rešili z uvajanjem 
majhnih količin argona skozi zamašne drogove. 

Zgodi pa se, na srečo ne prepogosto, da je ma-
šenje izlivkov vmesne ponovce tako močno, da ga 
tudi z uvajanjem argona skozi zamašni drog ne 
moremo preprečiti. Izlivki se povsem zapro in vli-
vanje se samo prekine. Primer tako zamašenega 
izlivka kaže slika 1. 

Slika 1 
Primera zamašenega potopljenega izlivka iz vmesne 

ponovce 0 35 mm 

Fig. 1 
Examples of stuffed immersed nozzle 0 35 mm in the 

intermediate ladle 

Vzrok za to je predvsem v močni reoksidaciji 
curka jekla, ki teče iz ponovce. Zaradi potrebe po 
stalnem čiščenju izlivka v ponovci pa curka ne 
moremo učinkovito zaščiti. 

Tako ves čas rešujemo le en problem in to 
mašenje v izlivkih drsnega zapirala v ponovci. 
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Slika 2 
Shematski prikaz izdelave jekla v SM peči 

Fig. 2 
Flovvsheet of manufacturing steel in open-hearth furnace 

4. IZDELAVA JEKLA V SM PEČI 

Izdelava jekla je shematsko prikazana na sliki 
2, kemijska sestava obravnavanih vrst jekel pa v 
tabeli 1. 

Tabela 1: Kemijska sestava jekel za patentirano 
žico v % 

C Si Mn P Cr Cu Sn Al 

PŽ 45 .45 
.49 

PŽ 50 .50 
.54 

PŽ 55 .55 .15 .55 maks. maks. maks. maks. maks. .030 
.59.25.70 .035 .035 .12 .20 .020 .050 

PŽ 60 .60 
.64 

PŽ 65 .65 
.69 

Kovinski vložek sestoji iz 50 % starega železa 
in 50 % grodlja. Takšna sestava vložka zagotavlja 
dovolj visok procent ogljika ob raztalitvi, ki v ča-
su žilavenja omogoča normalni dvig temperature 
jekla do prehodne temperature in dovolj inten-
zivno kuhanje taline. 

Temperatura jekla v peči pred prehodom je 
140 do 150° C nad likvidus temperaturo. Doseganje 
teh razmeramo visokih temperatur pa je možno 

le v dobro delujočih pečeh in pri dovolj dolgem 
kuhanju taline. 

Potek temperature jekla od peči do vmesne po-
novce prikazuje slika 3. Značilen je visok raztros 
temperature jekla v ponovci in v vmesni ponovci. 

1. Temperatura jekla 
v peči 

2. Temp. jekla v pon. 
po argoniziranju 

3. Temjp. jekla v pon. 
po argoniziranju 

4. Temp. jekla v 
vmesni ponovci 

Ponovce so dolomitne 
in ogrete na cca 700 do 
800 »C 

Likvidus temp.: 
PZ 45 = 1491 »C 
PZ 50 = 1483 »C 

zeljena temperatura 

1520 J520'C. 10'C 
o-c 

3 

Slika 3 
Potek temperature jekla od peči do vmesne ponovce 

Fig . 3 
Variation of steel temperature from the furnace to the 

intermediate ladle 

Preddezoksidacijo v peči smo izvajali pred 
uvedbo kontinuirnega vlivanja s silikomanganom, 
dezoksidacijo v ponovci pa s ferosilicijem in alu-
minijem. 



Po sedanji tehnologiji uporabl jamo za predde-
zoksidacijo feroaluminij v količini ca l k g A l / t 
jekla kot desulfurant pa še kalcij silicij. 

5. POSKUSI IZDELAVE JEKEL 
ZA PATENTIRANO ŽICO ZA KONTINUIRNO 
VLIVANJE Z UPORABO 
KOMPLEKSNIH DEZOKSIDANTOV 

5.1. Namen in program poskusov 

Namen poskusov je bil ugotoviti, če se z ukrepi 
dezoksidacije da vplivati na zmanjšanje mašenja 
izlivkov »šmiranja« v ponovci. Na voljo nismo 
imeli veliko možnosti zato smo program skrčili 
na: 

— dezoksidacijo jekla s kosovnim MnCaSi v 
ponovci pri prebodu 

— dezoksidacijo jekla s kosovnim CaSi v po-
novci pri prebodu 

— dezoksidacijo jekla s kosovnim AlCaSi v 
ponovci pri prebodu 

Značilno za kalcij je visok parni tlak pri tem-
peraturi tekočega jekla, ki znaša pri čistem Ca 
okoli 10 bar. Parni tlak Ca pada, če je ta vezan na 
eno ali več kovin. Izkoristek Ca v zlitini CaSi je 
slab pod 10 %, ker Ca hitro izpari in zgori v CaO, 
ki ga vidimo kot gost bel dim. Izkoristek Ca je 
večji v zlitini MnCaSi in AlCaSi. 

5.2. Izdelava poskusnih šarž 

Vse šarže smo izdelali na SM pečeh 02, 03, 06 
in 07 od katerih lahko jeklo transport iramo na 
kontinuirno livno napravo. Zaradi majhne proiz-
vodnje teh jekel v času poskusov in majhnih koli-
čin kompleksnih dezoksidantov število poskusnih 
šarž ni bilo veliko. 

V tabelah 2, 3 in 4 prikazujemo rezultate po-
skusov na jpre j za MnCaSi nato za CaSi in nazad-
n je za AlCaSi. 

Pri vseh šaržah smo v peči preddezoksidirali 
s feroaluminij em in silikomanganom. V ponovci 
pa smo dezoksidirali s ferosilicijem in aluminijem. 
Kompleksne desoksidante pa smo dodajali v več 
porcijah ves čas dokler ni pritekla žlindra. S po-
vršine taline smo skušali odstraniti čim več žlin-
dre tako, da smo jo z žlindrno ban jo izrinili preko 
roba. 

Obzidava ponove je dolomitna. 
Pri vlivanju smo šteli kolikokrat smo morali 

čistiti izlivke s kisikom, kar je navedeno tudi v 
tabelah. 

Poskusi so pokazali, da dajeta MnCaSi pred-
vsem pa AlCaSi nekoliko boljše rezultate v pri-
merjavi s CaSi. Predvsem lahko to t rdimo za 
AlCaSi, ki smo ga uporabili le polovico količine 
CaSi odnosno MnCaSi. Poudariti pa moramo, da 
pri nobenem od teh poskusov količina aluminija 

v jeklu ni bila ekstremno visoka. Iz vsakdanje 
prakse namreč vemo, da količinda aluminija v 
jeklu dosega in presega 0.050 % in da je v takih 
primerih treba čistiti izlivek s kisikom tudi 20 x 
ali še več. 

5.3. Preiskave izdelanih šarž 

Iz tabel 2, 3 in 4 vidimo, da je število čiščenj 
izlivkov v ponovci s kisikom različno. Dogodi se 
tudi, da nekatere šarže kljub visoki vsebnosti alu-
minija ne »šmirajo«, izlivki se torej ne mašijo in 
čiščenje s kisikom ni potrebno. Sklepamo lahko, 
da je takšno jeklo, ki ne »šmira« bolj čisto od 
tistega, ki »šmira«, če sta sicer podobne kemijske 
sestave. Zanimalo nas je torej če se da z analizo 
skupnega kisika v tekočem jeklu in v gredici in z 
mikroskopskimi preiskavami čistoče ugotoviti raz-
like med različnim ponašanjem jekla pri vlivanju. 

5.3.1. Gibanje skupnega kisika v jeklu 

Na sliki 4 prikazujemo gibanje celokupnega ki-
sika pri jeklu PŽ 45 in PŽ 50 od peči do gredice. 
V tabeli 5 pa podajamo primerjavo vsebnosti 
skupnega kisika pri različni dezoksidaciji jekla in 
sicer v ponovci pred prepihovanjem z argonom, v 
vmesni ponovci, v kontinuirno vliti gredici in pre-
valjani gredici 17.5 mm kv. 

Slika 4 
Gibanje celokupnega kisika pri jeklu PŽ 45 in PŽ 50 od 

peči do gredice 
Fig. 4 

Variation of total oxygen in PŽ 45 and PŽ 50 steel between 
the furnace and the billet 

Tabela 5: 

X0 pred 
Ar 

7 S 

10 vmes. 
pon. 

T s 

10 gr. 

X 

kv. , mm kv. 
S JT S 

M n C a S i 62 9.5 72 17.2 52 18.3 50 15.0 
CaSi 92 39.4 77 19.8 52 22.4 56 23.4 
AlCaSi 88 1.4 56 10.0 82 18.9 54 6.4 



CJ 

H 

cs* « > 

DH O, 
o 57 

c/3 
•d 
O 

Ti x> v 

% M 

I 
£ C/3 
o (/> 

I - S k ^ 
& P , 

a o 

I 
§ C 

s 

C/3 

CJ 

o j n / u 
a f t r e z s ^ 

iS 

8 •§ 
a 5 < 
8 * -

fe 

IS^O^IM 

o & 
T3 > 
e cu •s 

fe 

! m 

o 
žh <0 rt 

m o o o o 
1/1 m ^ t 

i n m m i n m 

m ON o o o NO 
0 \ o M « M 
m NO m m m m 

m o m o m o O l P l (N r o f ^ M 
^O vO ^D ^O i£> 

i n m in ^ t o i <N rt (N 

in \ o rt NO o "3-
m NO t— NO m NO 

ON NO NO O NO O 
>H (N (N (N N N 
O O O O O O 

ON m o o o ^t-
TJ- NO T— i n m t̂* 
O o o o o o 

o r - t}- C*t O ro 
rt ro rt r<l <N rt 
O O O O O O 

<N <s o r— m t— 
(N n (N .—i <N *—i 
o o o o o o 

r— in oc ON m ON 
rt fNI rt rt rt O 
O O O O O O 

o m f> m ON 
NO R— R— VO R— i n 

NO NC o r— m r -rt (V) (N (N (N rt 

NO n - o TJ- oo r— 
m n- m TJ- m- m 

cni TJ- m r - r -

—i t— r - ON o 
T— NO NO NO R -

m m o o o o 
TJ- m m oo m 

o o o o o o 
NO F NO M TJ-

o O O O O O 
o o o o o o 
M (N (N (S N M 

O O O O O O 
m m o o o o 
N M m c i m M 

o o o o o o 
in m i n ro o o 
rt (N (N CN rt OJ 

m m o m m m 
m ^ m ^ t m 
>N 'N 'N >N 'N >N 
P H PH OH CU P H PH 

O NO ON t— OO (N 
(S N IN i n (N rt 
Tj- Tt" 0 \ NO in 
T— T— T— NO OO CO 
< N < N < N M NO R-" 
o o o o o o 

CJ 

a 

I 
H 

IZ Ch n, 
o 5" 

T3 
O 

a 
>S 
5 

•o 
e 

t-H 

-d ,o <u % 

a 3 M 

"d «3 
P tu 

J Š C/3 
(U 

C/3 

U 

o B 0 
3 g 
& 1 n ° 

O > 

M 

g a 

<L1 u fe 

<0 

o m i n o o i n i n o m o o 
T j - o ^ - m N 0 r t ^ 0 0 m N 0 < N 
i n m m i n i n i n i n N f m i n m 

o o o m o m o 
ON OO ON OO rt ON ON 
m in m m NO m m 

o o m 
o* o t— 
m NO m 

o m o m o o o o o o o c n m N o i t T t ^ t c N i m M N 
NONONONOnčnONONONONONO 

" ^ - O r o o O r t O O T j - r — o O r t 
rt(NrtrM<-o<N rtfNrt<N 

o o o < N r — T j - T j - o o m m m T j -
t - - m r — N O N O N O T r r — n o n o n o 

R N I O T J - M M M T N R T O T N " ^ -
N M < S ( N ) r n ( N | ( N ( N f n ( N ( N | 
o o o o o o o o o o o 

N o r n r — i n N o m T j - r - N o m m 
o o o o o o o o o o o 

O N ( N R T R - T J - R — T — M ON o NO 
rt|N|(S<n(S(NM(MOM(S 
o o o o o o o o o o o 

O N N O r t o o ^ - o r N i o o < N o o o \ rtrtrNirtrNirjc^rtc^rtrt 
o o o o o o o o o o o 

m » O M N h t ^ r t ( N O N N O O N 
rtrtrt<N(NrtfNrtOrtO 
o o o o o o o o o o o 

O N O ^ m N o o o m ^ - T j - r « " ! 
i n t ^ N t- ; « h ; ^ Ml \ 0 m 

o O M n m ^ o ^ t ^ c n c o m 
R^L F N TN RO < N RN ( N rt rt rt CN| 

< N T j - v o r o r o C N | r - < N o o m O 
C— T J - ^ T - T J - T J - M N O N O I N ^ P -

x x x x x x x x x x x 
T j - N O f N i n N o o o t — no o m r -

< N O N N O C N c o N o r - r — o 
m NO t — t ^ [ N M I \ o [ N 

o o o o o o o o m o o 
NO NO I N ON T—- OO OO T—" OO 0 0 

o o o o o o o o o o o 
m m o o m m r - N o r - ~ r - t — 

o o o o o o o o o o o 
o m o o o o o r — o o o o 
C N l r t < N ( N ( N < N < N r t r t C N l < N 

O 
O 
rO 

O O O O O 
o r«i o m m 
( N ( N RN) ( N 

o o o o o o o o o 
i n o m o m o o o o 
( N < N < N m < N < N < N r O < N 

o o o o 
o i n i n m 
( N RT M F N 

O O O O O O 
O O O O O O 
( N ( N ( N ( N ( N N 

o m m m o o m o m m o 
r — T j - T j - T t - T r m N O N O i n T j - r — 
>N 'N >N 'N >N 'N >N 'N 'N 'N >N 
P H C U P H P H P - i P H P H P U P H P H P H 

in t ^ c o o o o o N O N O o o r - j o 
• ^ - N O O N O N r t ^ t - m o o r t m r -
T j - T ^ - T j - s O N O N o r o m - ^ r O N O N 
r - ~ r ~ t — o o o o o o t — t - r - o o o o 
r N ) ( N < N N o r - - r - r n r < i m r — r— 
o o o o o o o o o o o 

ta 
A 
a 

K, 

O 

C . 

I 
H 

> q5 

t B 

a 
G 

>S C o Ui 

U 

IZ) 

IS^OIV 

M 
° 'S N V U P< 

t ! > S u fe 

o 
fe 
C 

S 
i/3 

% fe 

•3 
Ž 

<u 

<0 M 

i n o o 
rt m rt 
m m m 

m o m 
ON O O 
M NO NO 

m O O rn m CM 
NO NO NO 

I— oo 
fN rt 

ON m t-— 
TJ- r - m 

TJ- NO oo 
tN rsi r s 
O o o 

rt t ^ rn 
m r - m 
o o o 

m ro o 
T J - M 

o o o 

NO ON m <N| rt (N 
O O O 

NO OO 
rt rt fN 
O O O 

<N -h r -
oo oo 

ON NO RNL rt (N (N 

58 ON 

o j NO 

I X 

m 

TJ- TJ-

CN) ON NO 
r— nO NO 

O O O NO r - NO 

O O O 
o oo oo 
<N rt rt 

O O O 
O O O 

O O O 
O O O 
m m (N 

o o o 
o o o CN (N (N 

rt O 
m n i n 
i n ^ - ^ 
rt rt >SI 

•O O PH 

NO rt ON 
oo o m 
oo ON Ti-
l— l— t— 
N IN m 
o o o 

TJ-
o 
C 

>o s 
( H 
n , 
o 
a 



Nihanja v vsebnosti celokupnega kisika so zelo 
velika kar se kaže iz velikosti standardnega odklo-
na. Vendar pa primerjava vrednosti za posamezne 
šarže s potrebnim številom čiščenj s kisikom ne 
kaže nabene prave odvisnosti. 

5.3.2. Vpliv aktivnega kisika v jeklu na 
intenzivnost mašenja izlivkov 

Meritve aktivnega kisika smo vršili istočasno 
z jemanjem vzorcev za celokupni kisik, to je v 
ponovci pred homogenizacijo z argonom in v 
vmesni ponovci. Število meritev je bilo močno 
omejeno zaradi pomanjkanja merilnih sond. Za 
meritve uporabl jamo sonde tipa FOX (Cr/Cr203). 

Rezultate navajamo v tabeli 6 le za dezoksida-
cijo z MnCaSi, k je r so rezultati popolni. 

Tabela 6: 

Oa v (ppm) 

C Si Mn P S Al h | d r ez-
| gn/uro 

02 7420 .56 .16 .60 .017 .022 .010 7.9 15.3 2 
02 7426 .44 .26 .75 .025 .022 .037 13.4 4.6 4 
02 7429 .50 .20 .73 .018 .020 .014 — 8.7 5 
03 6957 .44 .77 .65 .019 .017 .032 10.9 3.6 7 
06 8628 .48 .25 .74 .013 .025 .020 2.4 3.5 7 
07 8512 .57 .17 .59 .009 .017 .013 4.6 9.0 5 

Meritve po t r ju je jo le, da je vsebnost aktivnega 
kisika odvisna od stopnje dezoksidacije. 

Sicer pa je tekočnost jekla v obratni odvisno-
sti od stopnje dezoksidacije. 

Vsi dosedanji rezultati in vsakdanja praksa ka-
žejo le, da je neposredna zveza med vsebnostjo 
aluminija v jeklu in nagnjenostjo k mašenju izliv-
kov. 

5.3.3. Preiskave mikročistoče in narave 
nekovinskih vključkov 

Kontrola mikročistoče po načinu JK spada 
med redne preiskave jekel za patentirano žico, ki 
jo določamo na polproduktu, to je 17.5 mm kv. 

V tabeli 7 podajamo pregled mikročistoče po 
JK za preizkane šarže. Pri tem vrednost pod A 
predstavlja velikost in število sulfidnih nekovin-
skih vključkov, vrednost pod D pa aluminatnih 
nekovinskih vključkov. 

Primerjava s tabelami 2, 3 in 4 kaže, da obstoji 
zveza med skupno čistočo in še posebno med šte-
vilom aluminatnih nekovinskih (vključkov in šte-
vilom potrebnih čiščenj izlivkov s kisikom. Seveda 
moramo upoštevati, da je tudi število čišičenj s 
kisikom relativno število, saj je odvisno od sub-
jektivne ocene delavca, ki to delo izvaja. 

Tabela 7: 

Št. šarže A B C D Vsota 

MnCaSi 
02 7420 1.96 0.24 0.00 1.74 3.94 
02 7426 2.30 0.06 0.10 1.72 4.18 
02 7429 2.16 0.06 0.00 1.58 3.80 
03 6957 2.22 0.04 0.00 1.70 3.96 
06 8628 2.58 0.00 0.00 1.68 4.26 

X = 2.24 X = 1.68 4.03 
S = 0.20 S = 0.05 S = 0.17 

CaSi (kosi) 
02 7445 2.16 0.10 0.00 1.32 3.58 
02 7467 2.12 0.12 0.00 1.78 4.02 
02 7498 2.02 0.24 0.40 1.60 4.26 
07 8640 2.28 0.03 0.00 1.78 4.09 
03 7356 1.88 0.00 0.00 1.55 3.43 
03 7386 2.36 0.38 0.00 1.34 4.08 
03 7418 2.52 0.30 0.00 1.32 4.14 
07 8932 2.42 0.00 0.04 1.38 3.84 
07 8970 2.00 0.02 0.00 1.64 3.66 

X = 2.19 X = 1.52 "x = 3.90 
S = 0.20 s = 0.18 S = 0.27 

AlCaSi 
02 7886 2.50 0.26 0.00 1.50 4.26 
02 7901 2.84 0.00 0.00 1.32 4.16 
03 7459 2.56 0.04 0.00 1.48 4.08 

x = 2.63 X = 1.43 x = 4.16 

Raziskave številnih avtorjev, ki so raziskovali 
mehanizem zapiranja izlivkov npr. S. K. Saxena 
s sodelavci,1 so pokazale, da je predvsem potrebno 
v osnovi spremeniti morfologijo oksidnih nekovin-
skih vključkov — aluminatov v kalcijeve alumi-
nate, ki so v nasprot ju z aluminati pri tempera-
turi vlivanja jekla tekoči, da se izognemo mašenju 
izlivkov. Preiskave nekovinskih vključkov z elek-
tronsko mikroanalizo so pokazale, da se z uporabo 
CaSi in drugih kompleksnih kalcijevih zlitin tudi 
v veliki količini do 0.6 kg Ca/t v kosovni obliki 
pri prebodu ne da spremeniti morfologije alumi-
natnih nekovinskih vključkov v taki meri, da bi to 
bistveno vplivalo na livne lastnosti. 

Da pa tudi pri uporabi CaSi in drugih kom-
pleksnih Ca zlitin pride do spremembe narave ne-
kovinskih vključkov v Ca aluminate kažejo slike 5. 

6. POSKUSI Z UPORABO IZLIVKOV 
RAZLIČNIH KVALITET S CILJEM DOSEČI 
ZMANJŠANJE MAŠENJA LE-TEH 
V DRSNEM ZAPIRALU 

Vrsta materiala iz katerega je narejen izlivek 
vpliva na pojav mašenja izlivkov. Ti problemi so 



prevodnostjo. Čim bolj odvaja toploto bolj se 
mašijo izlivki. 

Ves ognjestalni material za izlivke v drsnih za-
piralih je od firme Didier. Uporabljamo različne 
vrste izlivkov z različno vsebnostjo A1203 in raz-
lično vzdržnostjo. Na izbiro tipa izlivka vpliva 
predvsem vrsta jekla, ker so jekla z različno ke-
mično sestavo različno erozivna. 

Slika 5 
Modificiran nekovinski vključek po obdelavi jekla s kom-

pleksnimi Ca zlitinami 
Fig. 5 

Modified non-metallic inclusion after treating steel with 
complex Ca aIloys 

poznani že od klasičnega vlivanja. Vpliv izlivka 
je dvojen in sicer vpliva na eni strani materiala 
npr. Si02 v izlirvku reagira z aluminijem v jeklu, 
na drugi strani pa vpliva izlivek s svojo toplotno 
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Sanit K 340 TSV, ki je prepojen s terom je pri 
prvem vlivanju popolnoma preprečil mašenje. To-
da že pr i drugem vlivanju, ko je ogljik v izlivku 
izgorel smo morali ponovno čistiti s kisikom. 

Izlivki tipa Grasanit in Rexal niso dali boljših 
rezultatov. 



Najboljši rezultat smo dobili z izlivki Sanit 
065/4 s cirkonoksidnim vložkom. Kasnejše pre-
iskave so pokazale, da je bil dober rezultat bolj 
posledica čistejšega jekla (skupni kisik pod 
50 ppm) in manjše vsebnosti aluminija. Vzdržnost 
teh izlivkov pa je bila zelo dobra od 8 do 16 livanj 
odvisno od potrebe po čiščenju s kisikom. 

Poskusi z različnimi vrstami izlivkov so poka-
zali, da pri naših razmerah z izibiro izlivkov ne 
moremo preprečiti mašenja izlivkov. Pri vseh iz-
livkih ne glede na vsebnost A1203 odnosno Si02 
smo lahko opazovali močno mašenje če je v jeklu 
več kot 0.020 % Al. 

7. POSKUSI OBDELAVE JEKLA 
Z UVAJANJEM CaSi V PONOVCI 

Niti z različnimi načini dezoksidacije niti z 
uporabo različnih vrst izlivkov nismo uspeli pre-
prečiti mašenje izlivkov. Posamezni primeri, ko 
teče jeklo iz ponovce kljub normalni vsebnosti 
aluminija neovirano (brez šmiranja) so plod slu-
čajnosti in zelo majhnega odgora aluminija, ki 
ima za posledico čisto jeklo. 

Ker pa normalna proizvodnja ne more temeljiti 
na slučajnostih smo se odločili za poskuse obdela-
ve jekla s prašnatim CaSi v ponovci. Metalurški 
inštitut iz Ljubljane je namreč dobil napravo fir-
me Paulus s katero smo napravili opisane poskuse. 

Z vpihovanjem CaSi globoko v jeklo (ca 2 m) 
dosežemo visok izkoristek kalcija, visoko stopnjo 
odžveplanja in spremembo morfologije nekovin-
skih vključkov. 

Pri naših poskusih smo vpihovali od 1 do 2.5 kg 
CaSi na tono jekla, dočim znaša dodatek kosovne-
ga CaSi pri normalnem delu 3 kg/ t . Pri vseh po-
skusih smo dosegli odlično livnost brez potrebe po 
čiščenju izlivka s kisikom. To pa pomeni, da je 
možno uvesti zaščito curka jekla s keramičnimi 
izlivki in preprečiti reoksidacijo jekla pri iztoku iz 
iz glavne ponovce v vmesno ponovco. 

Podatki o poskusih so zbrani v tabeli 8. Odlič-
na livnost pri teh poskusnih šaržah je posledica 
spremembe sestave aluminatnih nekovinskih 
vključkov. A1203 daje s CaO pri zadostni količini 
kalcija v jeklu tekoče kalcijeve aluminate, ki lažje 
kaogulirajo ter izplavajo v žlindrno in ne mašijo 
izlivkov. Merilo za to je vsebnost kalcija v jeklu. 

Odvisnost tekočnosti jekla od vsebnosti kalcija 
po znanem Hiltyjevem diagramu2 prikazuje slika 
6. Šrafirano področje z vsebnostjo Ca od 40 do 
60 ppm predstavlja naše poskusne šarže. 

CaSi smo vpihavali pod oksidno žlindro, ki smo 
jo delno odstranili in zatrdili tako, da smo zmanj-
šali njeno aktivnost. Redukcija fasfor ja in manga-
na je pri teh višje ogljičnih jeklih neznatna in ne 
vpliva bistveno na kemično sestavo jekla. 

Odlični rezultati glede livnih lastnosti, ki smo 
jih dobili z obdelavo jekla s CaSi so dali pobudo 
za postavitev industrijske naprave, ki je sedaj v 
gradnji. 
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Slika 6 
Vpliv Ca v jeklu na tekočnost po Hilfy-ju; šrafirano po-

dročje predstavlja vrednost naših poskusov 
Fig. 6 

Influence of Ca in steel in the fluidity by Hilfy; shadovved 
area represents values of ovvn experiments 

7.1. Preiskave mikročistoče in narave 
nekovinskih vključkov 

Pregled mikročistoče šarž, ki so bile obdelane 
s CaSi v ponovci, podajamo v tabeli 9. 

Primerjava s tabelo 7 kaže, da je pri teh jeklih 
predvsem manj sulfidov kar se sklada z nižjo 
vsebnostjo žvepla pri teh šaržah. 

Nekovinski vključki so delno modificirani. Pri 
višji vsebnosti žvepla še vedno najdemo razpoteg-
njene manganove sulfide, kot je prikazano na pri-
meru šarže 06 7547 z 0.021 % S na sliki 7. 

Popolno modifikacijo sulfidov nekovinskih 
vključkov dosežemo šele pr i zelo majhni vsebno-
sti žvepla pod 0.007 %. Pri tako nizkem žveplu v 
jeklu razpotegnjenih manganovih sulfidov v žici 
ni več opaziti. Kolikor še ostane žvepla se nahaja 
kot ovoj kalcijevega sulfida kakor je razvidno iz 
slike 8. 

Pri naših poskusih pa to ni bil naš cilj, ker 
razpotegnjeni vključki MnS v žici za patent iranje 
niso škodljivi. Zato žvepla pod 0.012 % niso po-
trebna. 

Naš cilj — dobro livnost pa smo s tem dosegli. 

8. OCENA OPISANIH POSKUSOV 
IN DOSEDANJE IZKUŠNJE 
KONTINUIRANEGA VLIVANJA JEKEL 
ZA PATENTIRANO ŽICO Z VIŠJO 
VSEBNOSTJO ALUMINIJA 

Iz opisanih poskusov in dosedanjih dvoletnih 
izkušenj pri vlivanju jekel za patentirano žico lah-
ko napravimo naslednje zaključke: 

Izdelava z aluminijem pomirjenih jekel v SM 
pečeh za kontinuirno vlivanje gredic majhnih 
presekov ni ugodna. Tehnološka ovira je pred-
vsem velika količina žlindre, ki ostane na jeklu. 

_ 

Slika 7 
Primer modificiranega vključka in razpotegnjenega man-

ganovega sulfida po obdelavi s CaSi pri širži 06 7547, 
S = 0,021 % 

Fig. 7 
Example of modified inclusion and stretched manganese 
sulphide after treatment vvith CaSi in the 06 7547 melt, 

S = C.021 »/o 

Tabela 9: 

š t . 
šarže 

C Si 

Končna sestava v % 

Mn P S Al 

Vsebnost kisika (ppm) 
pred Ar v vmesni ponvi 

O Oa O Oa 

gredica 
135 kv. 17.5 kv. 

O O 

CaSi (vpihan) 
02 7508 .47 .22 .58 .012 .018 .022 90 — 55 — 54 50 
02 7560 .35 .30 .69 .021 .021 .023 71 5.79 42 5.18 64 71 
02 6560 .48 .21 .83 .028 .027 .011 85 7.6 70 16.9 53 68 
06 8775 .61 .26 .70 .022 .013 .017 70 — 37 — 46 29 
06 8778 .49 .26 .76 .028 .017 .022 109 36.1 62 10.9 31 54 
06 8781 .47 .26 .65 .022 .022 .029 125 18.2 88 4.46 60 41 
03 7589 .52 .26 .57 .009 .022 .030 124 115 — — 

02 8042 .63 .19 .71 .017 .010 .041 141 69 — — 

10 0476 .41 .48 .77 .024 .012 .018 53 43 — — 



z argonom skozi kopje od zgoraj povzroča večji 
odgor aluminija in onečiščenje jekla. Če je odgo-
rek aluminija manjši od 60 % so dane možnosti, 
da bo jeklo dovolj čisto. 

Pri maloogljičnih jeklih (P2 12, Č 1220) je od-
gorek aluminija od 70 do 80 %. Če pa so dani 
pogoji, da se jeklo očisti aluminatnih vključkov, 
skupni kisik je pod 50 ppm, tudi dosežemo dobro 
livnost. 

Največji vpliv na livnost oziroma na mašenje 
izlivkov ima vsebnost aluminija v jeklu. Le to 
lahko poenostavljeno prikažemo na način kakor 
ga kaže slika 9. 

- n - število čiščenj izlivka 

I I i 
0 0020. 0040 0060 •/.Al 

Slika 9 
Medsebojna odvisnost med vsebnostjo aluminija in šte-

vilom čiščenj izlivka s kisikom 
Fig. 9 

Mutual relationship betvveen the aluminium content and 
the number of nozzle openings by oxygen 

Slika 8 
Primer modificiranega vključka po vpihovanju CaSi pri 

šarži 06 8775 — P2 6 T 
Fig. 8 

Example of modified inclusion after blovving CaSi into 
06 8775 — P2 65 melt 

Z uporabo CaSi, MnCaSi in AlCaSi v kosovni 
obliki pri desoksidaciji v ponovci tudi v velikih 
količinah do 4 kg/ t oziroma do 1.2 kg Ca/t ni mo-
goče doseči tolikšne spremembe narave nekovin-
skih vključkov v Ca aluminate, da bi se bistveno 
izboljšala livnost jekla. Izkoristek Ca je tako slab, 
da ga v jeklu nismo zasledili. 

Livnost lahko izboljšamo le če jeklo, ki je po-
mirjeno z aluminijem (min. 0.020 % Al) obdelamo 
s CaSi v ponovci. Za doseganje dobre livnosti za-
došča že 1 kg CaSi/ t pri čemer zasledimo od 40 
do 60 ppm Ca v jeklu (glej sliko 6). Navedeno velja 
za jekla z 0.40 % C navzgor, če smo odstranili večji 
del žlindre, ostanek pa zatrdil. 

Pri maloogljičnih jeklih pa je potrebna popolna 
odstranitev oksidne žlindre, če ne pride do nekon-
trolirane redukcije P in Mn iz žlindre. 

Jeklo je lahko dobro livno, če je dovolj čisto. 
Celokupni kisik mora biti pod 50 ppm. Izdelava 
čistega jekla pa je doslej bolj plod slučajnosti. 
Oksidna žlindra, homogenizacija jekla v ponovci 

Mašenje potopljenih izlivkov v vmesni ponovci 

Za mašenje potopljenih izlivkov v vmesni po-
novci veljajo enaki zakoni kakor za glavno ponov-
co. Z uvajanjem argona skozi zamašne drogove 
direktno v curek jekla pa to mašenje dovolj dobro 
preprečujemo. Zgodi pa se, da je mašenje izlivkov 
v vmesni ponovci tako močno, da ga s samim 
argonom ne moremo preprečiti. Razlog za ta pojav 
je verjetno v premočni sekundarni oksidaciji cur-
ka jekla ko teče nezaščiten iz glavne v vmesno 
ponovco. 

9. PREIZKAVE HOMOGENOSTI JEKLA 

9.1. Makroskopske preiskave 

Notranja homogenost jekla, ki je definirana z 
velikostjo lunkerja s centralno poroznostjo, raz-
pokami, vključki žlindre in livnega praška je po-
membna za kvaliteto odlitih gredic za sposobnost 
nadaljne predelave in za lastnosti jekla. 

Notranjo homogenost kontroliramo z Bauma-
novim odtisom in z makrojedkanjem. Omenjene 
preiskave delamo na skobelnem ali tudi na bruše-
nem odrezku gredice. 

Za redno kontrolo delamo le Baumanov odtis 
na žveplo, ki dovolj nazorno pokaže porazdelitev 
in količino sulfidnih vključkov in druge napake 
kot so mehurčki, lunker, razpoke in podobno. 



Za odkrivanje notranjih napak predvsem homo-
genosti oziroma poroznosti, razpok vključkov 
žlindre ali livnega praška in makrostrukture pa je 
najboljše makro jedkanje. 

Na sliki 10 prikazujemo dva Baumanova odtisa 
dveh vrst jekel in sicer PŽ 50 z 0.025 % S in 
VAC 60 za var jenje pod C02 z 0.012 % S, na sliki 11 
pa tipičen primerek makrojedkanih plošč nekega 
jekla za patentirano žico. 

Slika 10 
Baumanov odtis dveh vrst jekel 

zgoraj: S = 0,012 
spodaj: S = 0,025 % 

Fig. 10 
Baumanri print of two steel 

Above: S = 6.012 °/o 
Below: S = 0.025 % 
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Slika 11 
Primer makrojedkanih vzorcev 

Fig. 11 
Example of macroetched samples 

9.2. Preiskave porazdelitve nekovinskih 
vključkov po preseku gredice 

Za kvaliteto kontinuirno vlite gredice je zelo 
pomembna porazdelitev nekovinskih vključkov po 
preseku od notranjega radiusa k zunanjemu. 

Na sliki 12 je predstavljena porazdelitev neko-
vinskih vključkov po preseku za štiri šarže in sicer 
za jeklo, ki smo ga v ponovci obdelali s CaSi. 

0 20 

Notranjost 
60 80 m 

Gredica (mm) 
120 140 

Zunanjost 

Slika 12 
Porazdelitev nekovinskih vključkov po preseku gredice 

Fig. 12 
Distribution of non-metallic inclusions in the billet 

cross-section 



ZAKLJUČKI 

Iz d o s e g a n j i h dvo le tn ih i z k u š e n j v l i v a n j a z alu-
m i n i j e m p o m i r j e n i h j eke l l a h k o n a p r a v i m o nas led-
n j e z a k l j u č k e : 

SM p e č ni n a j b o l j p r i m e r e n ag rega t za izdelavo 
j eke l z v s e b n o s t j o a l u m i n i j a od 0.020 do 0.050 % 
za k o n t i n u i r n o v l i v a n j e g r e d i c m a j h n i h p r e s e k o v 
p r e d v s e m z a r a d i p r o b l e m a m a š e n j a iz l ivkov t a k o 
v g lavni k o t v v m e s n i ponovc i t e r z a r a d i p o t r e b n i h 
v i š j ih t e m p e r a t u r , k i j ih le s t ežavo d o s e g a m o . 

I zde lava s Si in M n p o m i r j e n i h j eke l z a o d p r t o 
v l ivan je k a k o r t u d i v l i v a n j e s a m o n e p r e d s t a v l j a 
p o s e b n i h težav z i z j e m o v i sok ih t e m p e r a t u r v pe-
či, ki m o r a j o b i t i v m e j a h od 1660 do 1670° C. 

Če i z d e l a m o j e k l o v e l ek t r i čn ih o b l o č n i h p e č e h 
p o d v o ž l i n d r n e m p o s t o p k u p o t e m m a š e n j a iz l ivkov 
p r a k t i č n o ni. Tud i d o s e g a n j e v i s o k i h p r e h o d n i h 
t e m p e r a t u r ne p r e d s t a v l j a n o b e n i h težav. 

Z u p o r a b o k o m p l e k s n i h ka l c i j ev ih z l i t in p r i 
p r e b o d u ni m o g o č e b i s t v e n o i zbo l j š a t i l ivnos t i 
j ek la . 

M a š e n j e izl ivkov j e v n a j v e č j i m e r i odv i sno 
od v s e b n o s t i a l u m i n i j a v j e k l u in od i zko r i s tka 
a l u m i n i j a p r i dezoks idac i j i . 

L ivnos t l ahko u č i n k o v i t o i z b o l j š a m o le z obde-
lavo j e k l a s CaSi v ponovc i v e n d a r j e t r e b a p r i t e m 
o d s t r a n i t i več j i del ž l i nd re in o s t a n e k z a t r d i t i . 

H o m o g e n i z a c i j a t a l i ne v ponovc i s p rep ihova -
n j e m j e k l a skozi k o p j e od z g o r a j ni d o b r a , k e r 
vpliv m e š a n j a ne sega do d n a i n k e r p r i d e za r ad i 
m o č n e g a m e š a n j a ž l i nd re in t a l ine do o k s i d a c i j e 
t a l ine z ž l indro . 

Kva l i t e t a j e k l a j e k l j u b t e m u , da c u r k a j e k l a 
iz p o n o v c e do v m e s n e p o n o v c e n e m o r e m o zašči-
t i t i v p o p r e č j u d o b r a , t a k o v p o g l e d u s k u p n e g a ki-
s ika, m i k r o in m a k r o č i s t o č e in p l a s t i čn ih las tno-
sti p r i v r o č e m v a l j a n j u in h l a d n e m v l e č e n j u . 

P r e p r i č a n i smo , da b o o b d e l a v a j ek la s CaS.i v 
ponovc i z n a p r a v o , k i j e v g r a d n j i i zbo l j ša la liv-
n o s t do t a k e m e r e , da bo m o g o č e zašč i ta c u r k a 
j e k l a iz p o n o v c e in t a k o i zbo l j š a t i č i s točo in ho-
m o g e n o s t j ek l a . 

L i t e r a t u r a 
1. S. K. — Saxena in sodelavci. Scandinavian Journal of 

Metallurgg 7 (1978) 126—133. 
2. D. C. Hilty: ISIJ/ASM international svmposium on the 

inference of Metallurgy on Machinability, Tokyo, 26. 
sept. 1977. 

Z U S A M M E N F A S S U N G 

Im Hiittenvverk Jesenice wird etwa 30 % ider Gesamt-
stahlproduiktion in Kniippel und weiter zu Draht und 
Stabstahl verarbeitet. Unter diesen Erzeugnissen sind an 
erster Stelle die Stalile fiir patentierte Driihte mit einem 
Aluminiumgehalt von 0.025 bis 0.050 % und Stalile fiir das 
Schweissen unter C02 Schutzgasatmosphare. Der grosste 
Teil der Schmelzen wird deswegen nach dem geschlosse-
nen System mit Tauchrohren vergossen. 

Das grosste Problem beim Giessen dieser Stahlsorten 
stellt das Zuschmieren der Ausgiisse in der Pfanne wie 
auch in der Zwischenpfanne dar. 

Die unmittelbare Ursache fiir das Zuschmieren der 
Ausgiisse ist das Ansetzen der Aluminiumoxydanschliisse 
an den Wanden der Ausgiisse, was im ausserstan Fall bis 
zu einer vollkommenen Verstopfung des Ausgusses fiihrt. 

Die durchgefiihrten Untersuchungen hatten das Ziel 
die Moglichkeit einer Beeiinflussung der Reinheit des 
Stahles, der Zusammensetzumg, der nichtmetallischen Ein-
schliisse und der Vergiessbarkeit zu entersuchen. 

Die bishoringen zweijarigen Erfahrungen beim Giessen 
aluminiumhaltiger Stahle mit einem Aluminiumgehalt von 
0.020 bis 0.050 % 'in Kiniippel 135 m m 4 kt und die durch-
gefiihrten Untersuchungen zeigen folgendes: 

— der SM Ofen ist fiir die Erzeugung von Stahlen fiir 
das Stanggiessen von Kniippeln (nicht am besten geeignet, 
vor allem wegen der notigen hohen Abstichtemperaturen. 
Die specifische Erzeugungsart und die grossen Mengen 
oxydischer Schlacke machen die Erzeugung geniigend 

reinen Stahles fiir ein einvvandfreies geschlossenes Giessen 
nicht moglich. 

— durch die Desoxydation mit komplexen Calzium-
legierungen beim Abstich ist es nicht moglich die Giess-
berkeit erheblich zu vervessern. 

— die Anvvendung der Ausgiisse verschiedemer chemi-
scher Zusammensetzung hat keinen erheblichen Einfluss 
auf die Vergiessbarkeit. 

— das Zuschmieren ider Ausgiisse ist im grdssten 
Umfang von Aluminiumgehalt im StaM und vom Alumi-
niumausbringen bei der Desoxydation abhangig. 

— die Vergiessbarkeit des Stahles kann nur durch 
die Calziuimbehandlung des Stahles in der Pfanne wirkungs-
voll verbessert werden. Es ist jedoch iiotig den grdssten 
Teil der Schlacke zu entfernen und den Rest abzusteifeo. 

— die Homogenisierung der Schmelze in der Pfanne 
mit Argon durch eine Lanze von oben ist nicht gut, da 
der Mischeffekt nicht bis izum Boden reicht und durch die 
Reaktion zwischem Schlacke und Stahl der Stahl zu stark 
oxydiert wird. 

— die Stahlqualitat ist hinsichtlich des mikroskopi-
schen und makroskopischen Reinheitsgrades im Durch-
schnitt gut. 

— durch die Emfiihrung der Calziumbehandlung von 
Stahlschmelzen nach dem Ausbau der im Bau befindlichen 
Anlage und der Giessstrahlabschirmung von der Pfanne 
zum Verteiler, werden Bedingungen geschaffen, die Rein-
heit des Stahles zu verbessern. 



SUMMARY 

About 30 % of total steel production in Jesenice Iron-
vvorks is processed into billets. Among those steels the 
most important is the steel for patented wire with 0.025 
to 0.050 °/o aluminium and the steel for C02 vvelding. Most 
steel is čast itn closed isystem with an immersed nozzle. 

The most serious problem in casting these steels is 
stuffing of the nozzles in the ladle, i. e. in the pouring and 
the intermediate ladle. 

The nozzles are stuffed due to the precipitation of 
aluminium oxide on the nozzle vvalls vvhich finally can 
cause the coimplete stopping of casting. 

The investigations were made to find the influence 
and the importance of various deoxidation methods in 
achieving better purity of steel, and how the changed 
composition of non-metallic inclusions can reduce the 
stuffing effect. 

Experiences in continuous casting of steel with 0.020 
to 0.050 % aluminium into 135 mm square billets and the 
investigations in the last tvvo years show: 

— open-heart furnace is not a very suitable set-up for 
manufacturing steel for continuous casting, mainly due 
problems in obtaining sufficient high tapping temperatu-
res of steel. Specific way of manufacturing and great 

amounts of oxide slag do not allow .to obtain sufficientJy 
pure steel for the closed system of casting. 

— Application of comiplex calcium alloys during the 
tapping does not essentially improve the castability of 
steel. 

— Stuffing of nozzles mainly dapends on the alumi-
nium content in steel and on the aluminium yield in the 
deoxidation process. 

— Steel castability can be effectively improved only 
by treating the steel with CaSi in the ladle, but previously 
the greater arnount of slag must be removed and the rest 
solidified. 

Melt homogenizing in the ladle by the lance top 
blowing is not efficient since the stirring effect does not 
reach the bottom, and intensive stirring of melt and slag 
causes oxidation of melt by the present slag. 

Steel quality with the respect to the homogeneity of 
macro- and micro-purity is generally good. 

Introduction of the steel treatment vvith CaSi in the 
ladle in the set-up vvhich is built and by bottom blovving 
and jet protection betvveen the ladle and the intermediate 
ladle will further improve the steel quality. 

3AKAIOTEHHE 

B Mera.vvvprHMecKOM aaRO.\e }KeAe3apHa Ecemiue npn6AH3H-
TeABHO 30 % o r COBOKyiIHOrO npOH3BOACTBa CbipOII CTaAH H3TOTOB-
Aaerca B 4>opMe 3aroToaoK. 

B 3 T O M KOAiPiecTBe n o Ka«ecTBy npeodAaAaeT CTAAB AASI H3ro-
TOBAeHHH naTeHTHpOBaHHOH npOBOAOKH C COAepjKaHHeM aAIOMHHUa 
OT 0,025 AO 0,050 % H cTaAb a a h cBapKH B aTinoccj>epe C0 2 . 3 H a n r r , 
rAaBHbiM 06pa30M AHTbe CTaAH BMnoAHaeTCH rrpn npHMeHeHHH 
3aKpMTofl CHCTeMM c norpy)fceHHbiMH BbinycKaMH. 

CaMbifl C A O J K H H H Bonpoc npii pa3AHBKH 3 T H X CTaAefi npeACTaB-
AfleT 3aKynopHBaHHe BbinyCKOB B KOBIne, a Taicace H B npoMeacyroq-
HOM KOBine. HcnocpcACTBeHiiaa n p n q m i a 3aKynopHBaHHa BbinyCKHbix 
OTBepcTHfl npeACTaBAaeT oca^KAemie OKHCH aAioMHHHa Ha CTeHKax 
BbinycKOB, i r o B KpaiiHeM CAyiae N P H B O A H T AO noAHoro 3aKynopH-
BaHHH H npeKpameHHa pa3AHBKH. 

BbmoAHeHHbiMH onbiTaMH aBTopH CTpeMHAHCb onpeAeAHTb Ha-
CKOAbKO C pa3AIWHblMH CTIOCoSaMH paCKHCAeHHS MOHCHO nOBAHHTb 
Ha noBbimeHHe miCTOTbi, OTH. Ha H3MeHeroie cocTaBa He.vieTaAAme-
CKHX BKAJOMeHHH H, TaKHM C)6pa30M VMeHblUHTb nOSBAeHHS 3aKy-
nopHBaHH a. 

BbraoAHeHHbie AO CHX nop ASYXAETHHE HCCAEAOBAHHA HenpepbiBHoro 
AHTBH CTaAH c coAepacamieM O T 0,020 AO 0,050 % aAioMHHHa B 

tjiopMH 3ar0T0B0K 135 X 135 mm2 noKa3aAH CAeAyiomee: 

— CM-nc^ii. He npeACTaBAaer CO6OH a r p e r a r cooTBeTCTByiomHH 
AAH H3rOTOBAeHH« CTaAeft HenpepbIBHbIM AHTbeM rAaBHbiM O0pa3OM 

H3-3a 3aTPYAHeHHH AOCTH«eHHa Heo5xOAKMbIX BbICOKHX BbmyCKHbIX 
TeMnepaTyp CTaAH. Cneim^imecKHii cnoooS H3roTOBAeHHa H 6oAbmoe 
KOAH êCTBO OKHCAHTeAbHOro IHAaKa He AaiOT BO3M0>KH0CTb H3TOTOB-
AeHHio AocraTo^ito ^hctoh craAH 3aicpbiTOro AHTba. 

— IlpHMeHeHHe KOMnAeKCHbix cnAasoB KaABKHH npH BbmycKe 
He Aaer evmeeTBeHHoro yAynneHHa AHTENHMX CBOSCTB CTaAH. 

— 3aKynopHBaHHe BbinycKHbix OTBepcTHH 33BHCHT RAABHBIM 

06pa30M OT COAep»CaiIHiI aAIOMHHHS B CTaAH H OT HCn0AL3OBaHM 
aAioMHHHa npH npouecce pacKHCAeHiia. 

— A H T e i i H H e CBOHCTBa C T a A H MOMCHO yAy*NI IHTB c o6pa6oTKoii 
CTAAH c CaSi B K O B i n e , HO HCO6XOAHMO YCTPAHHTB 6oAbinyK> NACTB 

n iAaKa . 

roMoreHH3amia pacnAaBa B KOBine c NPOAYSAHHEM CTAAH npH 
noMouiH Koma csepxy ne peKOMeHAyeTca, TaK KaK nepeMemHBaHHe 
He AocTHraeT AHa K O B I I B , TaKJKe « T O BCACACTBHH HHTeHCHBHoro 
nepeMeniHBaHHH nrnaKa H pacnAaBa noAyMaeTca pacioicAeHHe pacn,\a-
Ba c inAaKOM. 

KaiecTBo CTaAH, ITO KacaeTca roMoreHHocra MaKpo H MHKPO 
BKAH>qeHHH B CpeAHeM YA0BAeTBOpHTeAbHa. 

C o S p a O o T K O f t craAH c CaSi B K O B i n e B ycTaHOBKH, KOTOpaa 
T e n e p b B y n o M H H y r o M M e T a A A y p r H M e c K O M 3ABOAE c o o p y > K a c T C J T t a 

T a K J K e n p o A y B a H H e M C T a A H c o A H a K O B i n a H 3 a i r i H T ( ) i i C T p y n K O B i n a 

A o n p 0 M e ) K y T 0 < i H 0 r 0 K O B i n a , a B T o p b i STOH p a S o T b i M H e m i a , HTO 

yAymHHTb KanecTBO CTaAH yAacTca. 





Afinacija kontinuirno vlitega cementacijskega jekla 
C. 4320 z niobijem in vanadijem 

I. del: Preiskave laboratorijskih jekel 

UDK: 621.746.047:669.14.018.298 
ASM SLA: D9-q, Ay-b, V, Nb 

F. Vodopivec, F. Vizjak, S. Senčič 
G. Manojlovič in D. Gnidovec 

Izdelana so bila laboratorijska cementacijska 
jekla z različnimi dodatki niobija in vanadija in 
industrijsko jeklo z 0,02 % Nb vrste Č 4320. Pre-
iskave so pokazale, da dodatek 0,02 % Nb učinko-
vito afinira in stabilizira austentna zrna, ne da bi 
pomembno vplival na druge lastnosti jekel v nor-
maliziranem stanju. Dodatek niobija ne vpliva na 
proces konti ulivanja in kristalizacije gredic s pre-
sekom 100 x 100 mm, zato se niobij lahko upo-
rablja kot afinator za kontinuirno ulita cementa-
cijska jekla, kot uspešno nadomestilo za aluminij. 

1. UVOD IN CILJ DELA 

Aluminij je splošno uporabljeni legirni element 
za afinacijo avstenitnih zrn v cementacijskih 
jeklih. Pri kontinuirnem vlivanju v gredice z majh-
nim presekom, na primer 100 X 100 mm, nasta-
ja jo težave, ker usedline vključkov aluminijevega 
oksida mašijo kanal izlivnika in zmanjšuje jo hi-
trost litja. Tej neprijetnosti se je mogoče izogniti 
tako, da aluminij dodajamo v curek ali v kokilo 
(1). To je precej občutljiv poseg, ker je nevarnost, 
da aluminij ne bo enakomerno porazdeljen v jeklu. 

Vprašanje je, ali se ne bi dalo v konti litem 
jeklu aluminija kot af inatorja nadomestiti z dru-
gimi elementi. Za preiskuse sta bila izbrana niobij 
in vanadij, ki se kot af inatorja uporabljata v šte-
vilnih konstrukcijskih jeklih za var jenje s podob-
no osnovno sestavo kot cementacijsko jeklo 
č 4320. Druga prednost teh dveh elementov pred 
drugimi, ki imajo tudi afinacijski učinek, na pri-
mer titan, je, da se ne vežeta s kisikom in žveplom, 
ker jeklo vsebuje silicij in mangan. 

Kljub temu, da smo pričakovali pozitiven vpliv 
z legiranjem niobija in vanadija, smo menili, da 
je n jun afinacijski učinek potrebno preveriti, ker 
bo jeklo brez aluminija, in je potrebno določiti 
na jmanjš i učinkoviti dodatek ter preveriti vpliv 
legiranja na vlivanje in lastnosti jekla. Rezultati 

raziskave so detaljno obdelani v dveh poročilih 
(2), v katerih je tudi pregled literature. V tem 
sestavku bomo poročali le o najvažnejših izsled-
kih. 

2. IZDELAVA IN SESTAVA 
LABORATORIJSKIH JEKEL IN METODIKA 
DELA 

Iz tekoče proizvodnje železarne Štore je bila 
izbrana po ena šarža jekel Č 1221 in Č 4320, ki je 
bila po programu izvaljana na debelino 25 do 
30 mm. Iz tega vložka smo pripravili s ta l jenjem 
v 20 kg indukcijski peči osnovno primerjalno šar-
žo brez dodatkov in šarže z dodatki niobija in va-
nadija v treh stopnjah. Pri izbiri dodatka smo 
upoštevali, da je v maloogljičnih jeklih učinek 
niobija močnejši. Upoštevali smo tudi, da je nio-
bi j učinkovit že pri majhnih dodatkih (3), medtem 
ko je pričakovati učinek vanadija šele od 0,05 % 
naprej (4). Dodatek niobija smo planirali na 0,02; 
0,05 in 0,08 % ter dodatek vanadija na 0,05; 0,1 in 
0,15 %. Močnejše legiranje smo uporabili pred-
vsem zato, da lažje in zanesljiveje preverimo vpliv 
obeh elementov na lastnosti, ki so predpisane za 
obe vrsti jekla. 

V tabeli 1 je pregled in sestava vseh jekel, iki 
so bila pripravljena s tal jenjem v indukcijski peči, 
pa tudi sestava vložka. 

Sestava laboratorijskih jekel nekoliko variira 
od šarže do šarže po količini mangana in kroma, 
ki najmočneje odgorevata pri ta l jenju v indukcij-
ski peči. Vendar razlike, tudi razlike od vložka, 
niso tolikšne, da bi ne bila mogoča realna ocena 
vpliva legiranja. 

Vse ingote smo nato izvaljali v palice z debeli-
no 28 mm v valjarni na Jesenicah. Ker je val janje 
lahkih ingotov s temperaturnega stališča lahko 
zelo neenakomerno, predvsem pa je nekontroli-
rano ohlajanje valjanca, smo se omejili na preiska-
ve po ustrezni toplotni obdelavi. 



Tabela 1: Vrste in kemične sestave jekel 

Vrsta 
jekla Oznaka 

E 1 e m e n t v % Vrsta 
jekla Oznaka 

C Mn Si Cr V Nb N s P Cu 

Č 4320 1 
8 

0,18 
0,18 

0,86 
0,94 

0,23 
0,29 

0,91 
1,05 

— 0,031 
0,024 

0,009 — — — 

29 0,17 0,84 0,26 0,96 — 0,057 — — — — 

2 0,18 1,07 0,27 1,02 — 0,091 — — — — 

4 0,20 0,88 0,27 1,01 0,056 — 0,0098 — — — 

5 0,18 0,99 0,29 0,99 0,11 — — — — — 

6 0,18 — — — — — — — — — 

7 0,18 1,01 0,30 1,00 0,16 — — — — — 

31 

132 
0,18 
0,19 1,10 0,27 1,00 — — — 0,013 0,014 0,30 

C 1221 16 0,14 0,28 0,26 — 0,05 — 0,0087 — — — 

17 0,13 0,27 0,24 — 0,11 — — — — — 

18 
19 

0,14 
0,13 

0,30 
0,25 

0,25 
0,22 

— 0,15 
0,025 0,010 

20 0,14 0,30 0,27 — — 0,012 — — — — 

21 
151 

0,13 
0,15 

0,30 
0,33 

0,25 
0,30 

— Z 0,10 
0,027 0,026 0,32 

312 0,15 0,35 0,27 — — — — — — — 

Opombe: 
2 — šarža industrijsko izdelana in dzvaljana v železarni Store 
1 — šarža izdelana s pretaljevanjem vložka pod — 2 

Preiskave so obsegale naslednje: 

— velikost zrn feritno perlitne mikrostrukture 
po normalizaciji, 

— velikost enakih zrn po 8-urnem ogrevanju 
pri temperaturi normalizacije, 

— velikost avstenitnih zrn po polurni avsteni-
tizaciji pri normalni temperaturi kaljenja, 

— velikost avstenitnih zrn po 8-urni avsteniti-
zaciji pr i normalni temperaturi kaljenja, 

—- Jominy preizkus (jeklo Č 4320), 
— mehanske lastnosti v normaliziranem in po-

boljšanem stanju, 
— ocena rekristalizacije jekla po deformaciji 

pri 1000° C. 
Velikost zrn smo določili po metodi linearne 

intercepcije, s tem da smo v mikroskopu prešteli 
število kristalnih mej, ki so sekale daljico dolo-
čene dolžine pri enotni povečavi. Iz intercepcijske 
dolžine smo nato izračunali tudi velikost po 
ASTM. Avstenitizacija vseh jekel je bila izvršena 
pri zgornji temperaturi normalizacije, ki jo pri-
poročajo za obe vrsti jekla, torej 920° C. 

3. REZULTATI 

3.1. Velikost avstenitnih zrn 

Na slikah 1 in 2 je prikazan vpliv naraščanja 
količine vanadija in niobija v jeklih na velikost 
avstenitnih zrn po avstenitizaciji, ki t ra ja 0,5 in 
8 ur. Po kra tkot ra jnem ogrevanju ima pr imerja lna 
šarža zelo drobna avstenitna zrna. Dodatek vana-

dija in niobija zrna še nekoliko zmanjša, vendar 
zmanjšanje ne presega 1 razreda po ASTM v obeh 
jeklih. Podaljšanje avstenitizacije na 8 ur je po-
kazalo, da dodatek na jman j 0,03 % niobija zavre 
rast zrn v jeklu Č 4320. Približno enak učinek ima 
šele dodatek 0,15 % vanadija. 

V jeklu Č 1221 legiranje vanadija pri 8-urni 
avstenitizaciji skoraj ne vpliva na velikost zrn, saj 
zrna zrastejo v vsem intervalu legiranja za pri-
bližno 1 razred ASTM, podobno kot v obeh primer-
jalnih jeklih. 
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Slika 1 
Odvisnost med količino niobija oz. vanadija in velikostjo 
avstenitnih zrn jpo avstenizaciji jekla C 4320 pri 920 *C 

v trajanju 0,5 ure in 8 ur 
Fig. 1 

Relationship betvveen the amount of niobium or vanadium 
and the size of austenite grains after austenltization of 

C 4320 steel half and 8 hours at 920° C 



je in je zanemarljiva razlika v velikosti med avste-
nitizacijo 0,5 ure in 8 ur. 

Pri jeklu Č 1221 je dodatek vanadija in niobija 
manj učinkovit, ker ima jeklo boljšo inherentno 
odpornost proti rasti avstenitnih zrn. Vendar je 
tudi v tem jeklu dodatek niobija bolj učinkovit 
kot dodatek vanadija, saj dosežemo enako velika 
zrna pri ca. 0,03 % Nb kot pri 0,15 % V. 

30 

0,05 0,1 0,15 
Količina niobija in vanadija v °A 

Slika 2 
Odvisnost med količino niobija oz. vanadija in velikostjo 
avstenitnih zrn po avstenizaciji jekla Č 1221 pri 92CC v 

trajanju 0,5 ure in 8 ur 
Fig. 2 

Relationship betvveen the amount of niobium or vanadium 
and the size of austenite grains after austenitization of 

C 1221 steel half and 8 hours at 920° C 

Iz izraza za topnostni produkt za niobijev kar-
7520 bonitrid v avstenitu: log (CxNb) = 3,11 (5) 

T 
lahko izračunamo, da je raztopljeno v avstenitu 
pri temperaturi 1150° C 0,03 % Nb. Karbonitrid, ki 
nastane iz 0,03 % raztopljenega niobija, je zado-
sten za afinacijo avstenitnih zrn, ne glede na ko-
ličino ogljika. 

Tudi na posnetkih je mogoče lepo razločiti sta-
bilizacijski učinek niobija na rast avstenitnih zrn. 
Vse šarže jekla Č 4320 imajo po polurni avsteni-
tizaciji drobna in enakomerna kristalna zrna (si. 
5). Po 8-urni avstenitizaciji pa so v jeklu brez do-
datka niobija in vanadija zrna neenakomerna in 
enako kot v jeklu z dodatkom 0,05 % V je mikro-
struktura agregat velikih in drobnih kristalnih zrn. 

Konkavna oblika kristalnih me j velikih zrn 
pove, da ta zrna rastejo na račun sosednjih, manj-
ših. V jeklu z 0,11 % V je mikrostruktura podobna, 
vendar so zrna, ki rastejo, manjša in redkejša, zato 
je tudi manjša povprečna velikost. V jeklu z 
0,16 % V so vsa zrna enakomerna in drobna, po-
dobno kot v jeklu z 0,024 % Nb. To je znak, da 
med avstenizacijo ni pomembne rasti zrn. 

3.2. Velikost sekundarnih zrn 

iNa slikah 3 in 4 je prikazan vpliv naraščajoče 
količine vanadija in niobija v jeklu na velikost zrn 
feritno perlitne mikrostrukture po avstenitizaciji 
v t r a j an ju 0,5 ure in 8 ur. V grafikonih vidimo, da 
dodatek 0,10 % vanadija zmanjša kristalna zrna 
v jeklu Č 4320 za približno en razred ASTM skale. 
Z naraščajočo količino vanadija narašča stabilnost 
kristalnih zrn pr i podal jšanju avstenitizacije na 
8 ur. Mnogo bol j je učikovito legiranje jekla z nio-
bijem, saj je že pri 0,03 % Nb dosežena podobna 
velikost zrn kot pri 0,16 % V, poleg tega pa so zrna 
mnogo bol j stabilna pri podal jšanju avstenitizaci-
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Slika 3 
Odvisnost med količino niobija oz. vanadija in velikostjo 
feritnih zrn v jeklu Č 4320 po avstenizaciji 0,5 ure in 8 ur 

pri 920° C in ohladitvi na zraku 
Fig. 3 

Relationship betvveen the amount of niobium or vanadium 
and the size of ferrite grains in Č 4320 steel after austeni-

tization half and 8 hours at 920° C and cooling in air 
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Slika 4 
Odvisnost med količino niobija oz. vanadija in velikostjo 
feritnih zrn v jeklu C 1221 po avstenizaciji 0,5 ure in 8 ur 

pri 920° C ln ohladitvi na zraku 
Fig. 4 

Relationship betvveen the amount of niobium or vanadium 
and the size of ferrite grains in Č 1221 steel after austeni-

tization half and 8 hours at 920° C and cooling in ar 

Dodatek niobija in vanadija vpliva tudi na ob-
liko feritno perlitne mikrostrukture. Na sliki 5 je 
prikazana mikrostruktura nekaterih jekel po av-
stenitizaciji v t r a j an ju 0,5 ure in 8 u r te r enaki 
ohladitvi. Jeklo brez dodatkov ima po polurni 
avstenitizaciji mikrostrukturo iz poligonalnega fe-
rita in iz perlita ter večjih bainitnih zrn z igliča-
stim feritom. Po dodatku 0,05 % V je mikrostruk-



tura podobna, le da so bainitne tvorbe redkejše. 
Jeklo z 0,11 % V ima strukturo iz poligonalnega 
ferita in perlita, enako mikrostrukturo imata jekli 
z 0,16 % V in 0,024 % Nb. Po avstenitizaciji, dolgi 
8 ur, je mikrostruktura nekoliko drugačna, ker je 
nastala iz večjih avstenitnih zrn. Jeklo brez do-
datka niobija in vanadija ima mikrostrukturo iz 
poligonalnega ferita in perlita. Številna perlitna 

zrna so velika in v njih so često bainitni vložki. 
Dodatek 0,05 % vanadija spremeni mikrostrukturo 
le toliko, da ni bainitnih vložkov v velikih perlit-
nih zrnih. Povečanje količine vanadija na 0,11 % 
ohrani enake komponente kot v jeklu z 0,05 % V, 
vendar so velika perli tna zrna manj številna in v 
povprečju manjša. V jeklu z 0,16 % V je mikro-
struktura podobna, vendar so le posamična velika 
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Slika 5 
Pov. 100 X, jeklo C 4320 z različnimi dodatki niobija in 

vanadija 
A — austenitna zrna po avstenizaciji 0,5 ure in 8 ur pri 

920" C 
F — feritna zrna po avstenizaciji 0,5 ure in 8 ur pri 920° C 

in ohladitvi na zraku 

Fig. 5 
Magnification 100 X, Č 4320 steel vvith various additions 

of niobium and vanadium 
A — austenite grains after austenitization half and 8 hours 

920" C 
F — ferrite grains after austenitization half and 8 hours 

at 920° C and cooling in air 



perlitna zrna. V jeklu z 0,024 % Nb imamo tudi po 
8-urni avstenitizaciji mikrostrukturo iz enakomer-
nih poligonalnih zrn ferita in perlita. Torej tudi 
mikrostruktura iz ferita in perlita potr juje , da 
dodatek 0,03 % Nb v jeklu ohrani po dajšem ogre-
vanju enakomerno in finozrnato mikrostrukturo, 
ki zagotavlja jeklu dobre mehanske lastnosti. 

3.3. Rekristalizaeija jekla in rast avstenitnih 
zrn po vroči deformaciji 

Preizkuse vroče deformacije in statične rekri-
stalizacije smo napravili pri 1000° C Preizkušance 
smo ogrevali 1 uro pr i 1250° C, nato ohladili na 
1000° C z zadržavanjem 5 minut v peči, ogreti na 
to temperaturo; deformirali z enim udarcem pod 
padalnim kladivom; nato enega takoj kalili v vodi, 

druge pa kalili v vodi po izotermnem zadržanju 
pri 1000° C v t ra jan ju 30 sek, 1 min, 2 min in 5 min. 
To metodo zasledovanja statične rekristalizacije 
jekla po vroči deformaciji smo uporabili že v pre-
teklosti (6). Ogrevanje pri 1250° C je potrebno, da 
se niobijev in vanadijev karbonitrid raztopi v av-
stenitu, to je, da imamo pri vroči deformaciji 
enako stanje jekla kot v gredicah pred začetkom 
valjanja. 

Na kaljenih vzorcih je težko opredeliti realno 
velikost avstenitnih zrn v trenutku gašenja vzor-
cev. Posebno je to težko v primerih, ko avstenit 
ni rekristaliziral, ampak so zrna ostala stlačena od 
deformacije, in v primerih, ko se je izvršila le re-
kristalizaeija jekla in so zato avstenitna zrna zelo 
drobna. 
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Slika 6 
Pov. 100 x , mikrostruktura jekla C 4320 z različnimi dodat-
ki niobija in vanadija, ki je bilo po deformaciji pri 1000° C 
in različno dolgem zadržanju pri tej temperaturi kaljeno 

v vodi 

Fig. 6 
Magnification 100 x . Microstructure eof Č 4320 steel vvith 
various additions of niobium and vanadium which vvas 
after deformation at 1000° C and various times of holding 

at this temperature quenched in water 



Zato rezultate teh preizkusov prikazujemo na 
sliki 6 v obliki posnetkov kaljene mikrostrukture. 
Temperaturo deformacije 1000° C smo izbrali zato, 
ker je blizu dejanske temperature konca valjanja 
jeklenih palic. Stopnja deformacije 34 % je bila 
enaka pri vseh vzorcih. 

Med deformacijo in kal jenjem vzorcev so pre-
tekle največ 3 sek, zato pokaže vzorec, ki je bil 
kaljen takoj po deformaciji, pravo velikost zrn 
rekristaliziranega avstenita. Preizkušanci, ki so 
bili zadržani po deformaciji različno dolgo pri 
1000° C, pa pokažejo, kolikšna je hitrost rasti zrn 
rekristaliziranega avstenita. 

Pazljiv ogled posnetkov na si. 6 pokaže nasled-
nje: 

— Zrna rekristaliziranega avstenita imajo v 
vseh jeklih podobno velikost. Torej legiranje jekla 
z vanadijem in niobijem ne povzroči razlike v ve-
likosti zrn, ki nastanejo s statično rekristalizacijo 
avstenita, ki je bil deformiran v vročem. 

— Legiranje jekla z vanadijem ne vpliva na za-
četek statične rekristalizacije. V primerjalnem 
jeklu in v jeklih z 0,05 do 0,16 % V je avstenit re-
kristaliziran že v preizkušancu, ki je (bil kaljen 
takoj po deformaciji. 

— V jeklu z 0,031 % Nb je avstenit nepopolno 
rekristaliziran takoj po deformaciji . Rekristaliza-
cija je končana šele po 1-minutnem zadržanju pri 
1000° C. Po istem zadržanju se šele začne rekrista-
lizacija avstenita v jeklu z 0,091 % Nb in še ni kon-
čana tudi po 5-minutnem zadržanju jekla pri 
1000° C. Torej niobij zadržuje statično rekristali-
zacijo avstenita tem bolj, čim več ga je v jeklu. 
Že 0,031 % Nb v raztopini toliko zadrži rekristali-
zacijo avstenita, da pri val janju ne bi prišlo do 
rekristalizacije v času, ki je na voljo med defor-
macijo jekla v dveh zaporednih kalibrih v prime-
ru, da je temperatura val janja 1000° C ali nižja. 

— Rast zrn rekristaliziranega avstenita je pri-
bližno enako hitra v pr imerja lnem jeklu in v 
jeklih, legiranih z vanadijem. Torej legiranje jekla 
z vanadijem ne vpliva na hitrost, s katero rastejo 
zrna avstenita po vroči deformaciji. 

— Rast zrn rekristaliziranega avstenita je po-
časnejša v jeklu 0,031 % Nb kot v pr imerjalnem 
jeklu in v jeklih, legiranih z vanadijem, še počas-
nejša je rast zrn rekristaliziranega avstenita v je-
klu z 0,091 % Nb. To pove, da zavira niobij tudi 
rast zrn rekristaliziranega avstenita in to tem 
bolj, čim več ga je v jeklu. Že dodatek 0,03 % Nb 
pa zmanjša rast zrn na stopnjo, ki je zanemarljiva 
v tehnoloških pogojih predelave v primerjavi z je-
kli brez niobij a. Zato lahko pričakujemo, da bo 
imelo jeklo, ki je legirano že z 0,03 % Nb, v valja-
nem stanju zelo finozrnato mikrostrukturo, če le 
končna temperatura valjanja ne bo previsoka. 

3.4. Mehanske lastnosti 

Mehanske lastnosti so prikazane na slikah 7 in 
8, v odvisnosti od naraščajoče količine niobija in 

vanadija. Iz grafikonov lahko razberemo, da do-
datek vanadija skoraj ne vpliva na mehanske last-
nosti jekla Č 4320, pač pa dodatek niobija nekoli-
ko zmanjša mejo plastičnosti in trdnost v norma-
liziranem in v poboljšanem stanju. To tolmačimo 
z zmanjšanjem kaljivosti jekla zaradi bolj drob-
nih avstenitnih zrn. 
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Slika 7 
Odvisnost med količino niobija oz. vanadija in mehanski-
mi lastnostmi (meja plastičnosti, trdnost, raztezek in 
kontrakcija) jekla Č 4320 v poboljšane in normaliziranem 

stanju 

Fig. 7 
Relationship between the amount of niobium or vanadium 
and the mechanical properties (yield point, strength, elon-

gation, contraction) of Č 4320 steel as quenched and 
tempered, and normalized 

Legiranje jekla Č 1221 z vanadijem in niobijem 
ne vpliva na mehanske lastnosti v normaliziranem 
in poboljšanem stanju, če izvzamemo majhno po-
večanje meje plastičnosti v normaliziranem stanju. 

Sprememba mehanskih lastnosti v normalizira-
nem in poboljšanem stanju dosega največ 15 % pri 
legiranju jekel z 0,15 % V, zmanjšanje pa ne dose-
ga 10 % pri legiranju z do 0,1 °/o ,Nb. Zato sklepa-
mo, da se lahko vpliv obeh elementov zanemari 
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Slika 8 
Odvisnost med količino niobija oz. vanadija v jeklu ter 
mehanskimi lastnostmi (meja plastičnosti, trdnost, razte-
zek in kontrakcija) jekla C 1221 v poboljšanem in norma-

liziranem stanju 

Fig. 8 
Relationship betvveen the amount of niobium or vanadium 
and the mechanical properties (yield point, strength, elon-

gation, contraction) of Č 1221 steel as quenched and 
tempered, and normalized 

ali pa se nadoknadi s spremembo količine drugih 
legirnih elementov in pri tem ostane sestava jekla 
v predpisanem intervalu. 

Pri avstentizaciji pred val janjem in normali-
zaciji se ves niobij veže v karbonitridne izločke. 
Ti neposredno vplivajo na kaljivost jekla, jo pa 
indirektno zmanjšuje jo s tem, da zmanjšuje jo av-
stenitna zrna. Pri ogrevanju pred val janjem se 
niobij raztopi v avstenitu, pri val janju pri pada-
joči temperaturi se ne veže ves v karbonitridne 
izločke. Niobij, ki je v trdni raztopini v avstenitu, 
znižuje temperaturo perlitne premene in povzro-
ča sekundarno utrditev zaradi diskontinuirne pre-
cipitacije med nas ta janjem ferita, ali celo izločil-
no utrditev ferita (7), če pogoji ohlajanja niso omo-
gočili izločanja pred premeno in med njo. V od-
visnosti od pogojev pri ohla janju valjanega jekla, 
oz. izločanja Nb karbonitrida zato lahko pričaku-
jemo v valjanem stanju povečanje trdnostnih last-
nosti jekel, legiranih z niobijem. 

Vanadij ev karbonitrid se raztopi v avstenitu 
pri ogrevanju za normalizacijo v količini, ki je 
odvisna od temperature in količine ogljika v jeklu 
(8). Med val janjem jekla se vanadij ne veže v kar-

bonitrid, ker so previsoke temperature predelave, 
tudi temperatura konca valjanja. Zato bo večja 
kaljivost jekla po val janju in temu ustrezno večje 
trdnostne lastnosti. Po analogiji s sliko 8 pa skle-
pamo, da bo razlika zanemarljiva v primerjavi z 
jeklom brez vanadija. 

3.5. Jominy preizkusi kaljivosti 

Na sliki 9 so prikazane krivulje čelne kaljivosti 
za posamične šarže jekla Č 4320. 

Legiranje jekla z niobijem zmanjšuje kaljivost 
jekla Č 4320. To po t r ju je rezultate mehanskih pre-
izkusov, kar si razlagamo z zmanjšano kaljivost j o 
zaradi drobnejših avstenitnih zrn. Legiranje vana-
dija povečuje kaljivost tega jekla. Tako jekla z 
vanadijem kot jekla z niobijem ležijo v intervalu 
kaljivosti, ki je predpisana za to jeklo, pri čemer 
ležijo jekla z niobijem ob spodnji meji. 
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Slika 9 
Jominy krivulje čelne kaljivosti za jeklo Č4320 z različni-

mi dodatki niobija in vanadija 

Fig. 9 
Jominy curves of the face herdenability of Č 4320 steel 

vvith various additions of niobium and vanadium 



4. SKLEPI 

Iz j eke l 2 raz l i čn ih v r s t , ki s t a bili izdelani , 
ul i t i in i zva l jan i v pa l i c e z debe l ino 28 do 33 m m 
v že lezarn i Š tore , s m o izdelal i v 2 0 k g i n d u k c i j s k i 
peči j e k l a z r az l i čn imi d o d a t k i n i o b i j a in v a n a d i j a 
z n a m e n o m , da u g o t o v i m o n a s l e d n j e : 

— ko l iko n i o b i j a in v a n a d i j a z m a n j š a avs teni t -
na z r n a in z r n a f e r i t n o p e r l i t n e m i k r o s t r u k t u r o v 
j e k l u in k o l i k š e n j e o p t i m a l e n d o d a t e k o b e h ele-
m e n t o v za u č i n k o v i t o a f i n a c i j o ; 

— k a k o d o d a t e k n i o b i j a in v a n a d i j a v količini , 
ki z m a n j š a z rna , vpliva na p r e d p i s a n e l a s tnos t i 
jeke l , p r e d v s e m m e h a n s k e l a s t n o s t i in ka l j i vos t . 

Rezu l t a t i r az i skave so pokaza l i n a s l e d n j e : 
— l e g i r a n j e n i o b i j a v kol ič in i 0,03 % učinkovi -

to z m a n j š a a v s t e n i t n a in f e r i t n a z rna v o b e h je-
kl ih , p o d o b e n uč inek i m a šele 0,15 % v a n a d i j a ; 

— l eg i r an j e j e k l a z 0,03 % Nib z a v r e zače t ek 
s t a t i č n e r ek r i s t a l i z ac i j e a v s t e n i t a po d e f o r m a c i j i 
p r i 1000° C in zav re r a s t k r i s t a l n i h z rn r ek r i s t a l i -
z i r anega avs ten i t a , d o d a t e k 0,15 % v a n a d i j a j e b r e z 
v idnega uč inka ; 

— l e g i r a n j e n i o b i j a v kol ič in i 0,03 % n e vpl iva 
to l iko n a l a s tnos t i j ek la v n o r m a l i z i r a n e m in po-
b o l j š a n e m s t a n j u , da bi te l a s tnos t i j eke l p a d l e 
z u n a j in te rva la , k i j e p r e d p i s a n za p o s a m i č n e vr-
s te jekel . 

ZUSAMMENFASSUNG 

Im Laboratorium sind Schmelzen der Einsatzstahl-
sorten C 4320 und Č 1221 mit Zusatz bis zu 0.09 % Niobium 
und bis 0.16 % Vanadium hergestellt worden. Die Stahle 
sind zu Štaben ausgevvalzt worden und Untersuchungen 
der Grosse und Stabilitat der Austenitkorner beim Erwar-
men auf 92fl(0C -und der Rekristallisation des Stahles 
Č 4320 nach der Verformung bei 1000 °C sind durchgefiihrt 
worden. An dem StahI ist noch die Hartbarkeit mittels 
der Stirnabschreckprobe nach Jominy bestimt worden. 

Die experimentellen Schmelzen zeigten, dass die 
mechanischen Eigenschaften der Stahle nach dem Zusatz 
bis zu 0.09 % Nb und bis zu 0.16 °/o V im vorgeschriebenem 
Interval bleiben. Der Zusatz von Niobium verkleinert die 
Korngrosse und vergrossert deren Stabilitat bei verlan-
gerter Ervvarmung, Vanadium ist dagegen viel weniger 
wirksam. Deshalb ist mach 8^stundigem Erwarmungsvor-
gang bei 920 °C die Korngrosse im StahI Č 4320 mit 0.024 % 
Nb ungefahr gleich wie im gleichen StahI mit 0.16 °/o V. 
Beim einstundigen Erwarmungsvorgang ist der Unterschied 
in der Einflussintensitat der beiden Elemente klemer. Ein 
Zusatz von 0.024 °/o Nb verzogert stark die statische Re-
kristallisation von Austenit nach der Wanmverformung bei 
1000 °C, indem der Zusatz von 0.16 °/o V die Rekristallisation 
nicht bemerkenswert beeinflusst. 

Die Hartbarkeit des Stahles wird beim Legieren mit 
Niobium schlechter und mit Vanadium besser, jedoch 
bleibt die Hartbarkeit des Stahles im vorgeschriebenen 
Interval. 

Auf Grund der laboratorischen Untersuchungen ist im 
Lichtbogenofen eine Stahlschmelze mit 0.02 % Nb erzeugt 
und in Kniippel 100 mm 4kt Strangvergossen worden. Die 
Untersuchungsergebnisse zeigten, dass das Mikrogefiige, die 
Ferritkorngrosse und die mechanischen Eigenschaften im 
gevvalzten Zustand von dem Temperaturinterwal beim 
Walzen abhangig sind. Nach kurzzeitiger Erwarmung bei 
920 °C sind die Austenitkorner ahnlich wie in zwei Ver-
gleichsschmelzen der gleichen Sorte mit etwa 0.03 % Al, 
nach 8-stundiger Erwarmung sind diese jedoch kleiner und 
gleichmassiger. 

Die Ergebnisse dieser Untersuchungen zeigen dass im 
Einsatzstahl C 4320 der Zusatz von Niobium bis zu 0.03 % 
erfolgreich fiir die Kontrolle der Austenitkorngrosse an-
gewendet werden kann, dass dieser dem Aluminiumzusatz 
gleichwertig ist, ohne dass badei Schwierigkeiten beim 
Vergiessen dieser Stable entstehen. 



SUMMARY 

Industrial C 4320 and C 1221 steel vv-ere chosen to pre-
pare laboratory melts vvith additions up to 0.09 % niobium 
and up 'to 0.16 % vanadium. Steel was rolled into rods and 
basic metaillurgioal tests vvere made to determine the size 
and the stability of austenitic grains in annealing a t 920 °C, 
and to investigate the ,recrystallization of Č 4320 steel being 
deformed at 1000 "C. The Jominy end hardenability tests 
vvas made vvith the last mentioned steel. 

Experimental melts show that the previously menti-
oned additions of niobium and vanadium do not change 
mechanical properties of steel out of the prescribed range. 
Addition of niobium reduces the grain size and increases 
their stability in long anealing vvhile vanadium is much 
Iess effective. After 8-hour annealing at 920 "C approxi-
mately the same size of grains vvas obtained in C 4320 
steel vvdth 0.024 % Nb as in the same steel vvith 0.16% V. 
In one-hour annealing the difference in the intensity of 
influence of both alloying elements is much smaller. 
Addition of 0.024 %,Nb highly retards the static recry-
stallization of austenite after hot deformation at 1000 °C 
vvhile addition of 0.16 % V does not influence remarkablv 
the recrystallization. Alloying steel vvith niobium reduces 

the hardenability, alloying vvith vanadium improves it but 
the hardenability of steel remains in the prescribed inter-
vals. 

Based on laboratory investigations an industrial melt 
of C 4320 steel vvith 0.02 % Nb was manufactured in elec-
tric are furnace and continuously čast into 100 X 100 mm 
billets. Investigations of this melt shovved that the micro-
structure, size of ferrite grains, and mechanical properties 
in the rolled state depend on the temperature interval of 
rolling. After normaJising at 920 "C aH these properties 
become independent of the temperature interval of rol-
ling. After short annealing at 920 °C -the austenite grains 
are similar to those in two reference steels of the same 
type vvith about 0.03 % Al, after 8-hour annealing they are 
smaller and more uniform. 

The results of investigations shovv that addition of 
0.03 % Nb can be a successful addition for the control of 
the size of austenitic grains in the case-hardenable C 4320 
steel, equivalent to the additions of allUminium but not 
causing problems during manufacturing and casting the 
steel. 

3AKAIOTEHHE 

H3 ciaAeft C 4320 H C 1221, npoH3BeAeHHbie npoMbniiAeHHbiM 
cnocoSoM SblAH naroTOBAeHH AaSopaTopHbie pacnAaBbi c ,\o5aBKOH 
HHOGHH AO 0,09 % H BaHaAHH AO 0,16 %. 

I I p O K a T K a 3 T H X C T a A e f l 3 a K A K > q a A a C b B H 3 r O T O B A e H H H C O p T O B O H 

C T a A H C B b m O A H C H H e M B 0 e x OCHOBHbIX M e T a A A y p r H M e C K H X H C C A e A O B a -

H H H , C O I i p e A e A e H H e M B e A H H H H b l H C T a S t t A H O C T H a y C T e H H T H H X 3epeH 
n p H H a r p e B e H a 9 2 0 H H C C A e A O B a H H H p e K p H C T a A A H 3 a ® n i C T a A H 

C 4320 no Ae<t>op.MauHH n p n 1000 n p n STOH C T a A H o n p e A e A e H a 

T a i o K e T o p n e s a n 3aKaAKa n o J K O M H H H . 

3KcnepHMeHTaAbHbie o6pa3Hbi noKa3aAH, MTO MexaHmecKHe 
CBOHCTBa craAH c AoSaBKoft HHO6HH AO 0,09 % u BaHaAHa Ao 0,16 % 
oCTaioTCH B npeAHHcaHOM AHana30He. Ao6aBKa H H O 5 H H yMeHbinaeT 
BeAHMHHV 3epeH H n p n npoAOAHteHHH HarpeBa YBEAH*tHBacT HX CTa-
fiHAbaocTb, BAHaHHe »ce BaHaAHa ropa3AO CAaSee. 

ITo3TOMy, nocAe 8-MH MacoBoro HarpeBa npn 920 NOAYMEHA 

npH6A. Ta >Ke caMaa BeAHiHHa 3epeH B CTaAH C 4320 c 0,024 % N b 
KaK H rrpn craAH r o r o >Ke copTa c 0,16 % V. 

NP H 0AH0-qac0B0M HarpeBe pa3HHita HHTeHCHBHOCTH BAJ[ A R I H H 
O 6 O H X 3Ae,\ieHTOB 3HaMHTe.\bHO Menbine. AoSaBKa H H O 6 H » B KOAH-

<tecTBe 0,024 % pe3KO CHHJKaeT CTaTHMCCKVio peKpHCTaAAH3am«0 
aycTeHHTa nocAe ropaqef l Aec|>opMaHHH npH 1000 MeacAV Teii 

Ao6aBKa BaHaAHH AO 0,16 °/o cymecTBeHHO He BAiiaeT Ha peKpHCTaAAH-
3amuo. AerapoBaHne CT3AH C HnoSneM CHH>KaeT 3aKaAKy, a c BaHa-
Ane.M yBeAi«HBaeT, HO CBOHCTBa 3aKaAeHHOti craAH ocTaiOTca B npeA-
nncaHHbix npeAeAax. 

H a ocHOBaHHH Aa6opaTopHbix HCCAeAOBaHHH H3rc>TOBAeHa B 
3AeKTponeHH CTaAb npoMbiniAeHHoro np0H3B0ACTBa C 4320 c 0,02 % 
Nb, H H3 Hee 3ar0T0BKH 100 X 100 MM H3 pacnAaBa HenpepbiBHoro 
AHTbH. 

HccAeAOBaHHe 3Toro pacnAaBa noKa3aAH, MTO MHKpocTpyKTypa, 
BeAH«iHHa t|>eppHTHbix 3epeH H MexaHH<tecKHe CBOHCTBa B KaTaHOM 
COCTOSIHHH 3aBHcaT OT T e M n e p a T y p H b i x npeAeAax npoKaTKH. I l o Hop-
Ma.Ai13au.HH npH 920 °U Bce STH CBOHCTBa BoAbine He 3aBHCHT OT 
TeMnepaTypHoro npeAeAa npoKaTKH. 

n o c A e H e n p o A O A > K H T e A b H o r o H a r p e B a n p n 920 0 a y c T e H H T H b i e 

3epHa noAoOHbi AByM cTaAHM H3 copTa npnSA. c 0,03 % aAlOMHHHH , 
K O T O p b i e n o c A y > K ! i A H AAH c p a B H e H H f l , a n o c A e 8 - M H MacoBoro HarpeBa 
S T H 3 e p H a y » e M e H b m e H B e A H H H H b i H AOAee paBHOMepHOH C T p y K T y -

p b i . P e 3 y A b T a T H HCCAEAOBAHHII NOKA3AAH, MTO AAH UEMEHTYEMOTT 

C T a A H C 4320 MOJKHO y n o T p e 5 H T b K a K A o 6 a B K y AO 0,03 % N b , K O T O P O H 

noc,\y/Krrr AAH KOHTPOAH BeAHMHHbt a y c r e H H T H b i x 3epeH H Mo>KeT 
HBASTCSI KaK 3 a M e C T H T e A b AoSaBKH a A I O M H H H a . I lpH 3 T O M He Hacry-
n a i O T n p n p a 3 A H B K e H H 3 r O T O B A e H H H H H K a K H e 3 a T p y A H e H H » . 





Primerjalne preiskave konvencionalnega 
in kontinuirno ulitega cementacijskega jekla 

v 

C. 4320, ki je legirano z niobijem 

UDK: 669.14.018-298:620.17 
ASM/SLA: Ay-b, S21, Nb 

D. Kmetič, F. Vodopivec, F. Vizjak, 
J. Žvokelj, B. Arzenšek 

Zaradi ekonomskih prednosti se vedno večji 
delež jekla lije po kuntinuirnih postopkih. Od slo-
venskih železarn je napravo za konti litje prva 
dobila Železarna Štore in za njo Železarna Jesenice. 
Predelovalna industrija bo imela na razpolago 
vedno več konti jekla. Zaradi specifičnih lastnosti, 
ki izvirajo iz načina izdelave, so za uporabnost teh 
jekel potrebne določene preiskave. 

Namen dela je seznaniti uporabnike z lastnost-
mi in uporabnostjo cementacijskega jekla Č. 4320, 
pri katerem smo dosegli afinacijo kristalnih zrn 
z niobijem. 

1. UVOD 

Od kvalitetnih konstrukcijskih jekel, zlasti ce-
mentacijskih, se zahteva poleg homogenosti in 
predpisanih mehanskih lastnosti tudi določena ve-
likost primarnih in sekundarnih kristalnih zrn. Za 
afinacijo kristalnih zrn se najpogosteje uporablja 
aluminij. Pri konti l i t ju gredic manjšega preseka, 
jekla v ponovci ne moremo pomirjat i z alumini-
jem, ker se vključki aluminijevega oksida nabira-
jo v izlivnem kanalu in onemogočajo normalno 
litje. Nekaj aluminija sicer dodaja jo pri l i t ju v 
curek, vendar premalo, da bi imelo jeklo dovolj 
topnega aluminija, torej aluminija, vezanega v ni-
trid, ki regulira velikost kristalnih zrn. 

Podoben afinacijski učinek ikot aluminij ima 
niobij, ki pa pr i l i t ju ne povzroča nobenih težav. 
Tudi v kristalizacijski s t rukturi gredic ni razlik v 
primerjavi s talinami brez dodatka niobija. 

V prvem delu razprave ' ' 2 smo obravnavali fizi-
kalno metalurške značilnosti cementacijskega je-
kla Č. 4320 z dodatkom niobija. V tem nadaljeva-
n ju obravnavamo njegovo obnašanje pri toplotni 
obdelavi in cementaciji ter ga pr imer jamo z je-
klom iste vrste, v katerem so kristalna zrna sta-
bilizirana z aluminijem. 

2. REZULTATI PREISKAV 

2.1. Izdelava motorskih delov 
Da bi ugotovili, kako se to jeklo obnese v prak-

si, smo v sodelovanju z UNIOR-jem in TOMOS-om 
izbrali za preiskave dva elementa motorja (si. 1), 
ojnico in sojemalec (zagonski zobnik). Tako smo 
lahko poleg fizikalno metalurških preiskav naredi-
li tudi tehnološke preizkuse na pulzatorju (ojnice) 
in t rajnostne preizkuse sojemalcev. 

Slika 1 
Makroposnetek ojnic in sojemalcev izdelanih iz konti jekla 

Č. 4320 Iegiranega z Nb 
Fig. 1 

Macropicture of shaft and starter toothed vvheel made of 
continuously čast Č. 4320 steel alloyed with niobium 

Kemična sestava primerjalnega konvencional-
nega jekla Č. 4320 in konti jekla, k j e r smo kot 
afinator uporabili niobij, je podana v tabeli 1. 

Tabela 1: Kemična sestava jekel v % 

Jeklo Si Mn Cr Nb Alte 

C. 4320 0,16 0,18 1,05 0,016 0,014 0,88 — 0,01 
C. 4320 Nb 0,14 0,26 1,0 0,015 0,019 0,85 0,02 — 



Ojnice smo utopno skovali v UNIOR-ju. V TO-
MOS-u so jih mehansko obdelali, izdelali sojemalce 
in vzorce toplotno obdelali v cementacijski peči 
IPSEN 4 pri enakih pogojih ikot teče redna proiz-
vodnja teh elementov. Sojemalci so v celoti ce-
mentirani, pri ojnicah pa je cementirano le večje 
oko, v katerem teče kotalni ležaj, steblo in manjše 
oko (drsni ležaj) pa sta pri cementaciji zaščitena 
s pasto No-Carb. Najvažnejši parametri termične 
obdelave in zahtevane ter izmerjene globine ce-
mentacije in trdote so navedene v tabeli 2. 

Tabela 2: 

Ojnice Sojemalci 

Temperatura 
cementacije 920° C 920° C 
Čas naogljičevanja 4,5 ure 2 uri 
Temperatura kaljen j a 820° C 820° C 
Temperatura 
popuščanja 
Čas popuščanja 
Zahtevana globina 
cementacije 
Dosežena globina 
cementacije 
Zahtevana trdota 
cementiranih delov 
Dosežena trdota 
cementiranih delov 
(Č. 4320) 
Dosežena trdota 
cementiranih delov 
(Č. 4320 Nb) 
Zahtevana trdota 
stebla ojnice 
Dosežena trdota 
stebla ojnice 
(Č.4320) 
Dosežena trdota 
stebla ojnice 
(Č. 4320 Nb) 

Slika 2 
Povečava 50 X. Mikrostruktura cementirane plasti na oj-

nici in na zobu sojemalca — jeklo Č. 4320 Nb 

2.2. Mikrostruktura in trdota 

Mikrostruktura ojnic in sojemalcev je podobna 
pri obeh vrstah jekel. Cementirana plast ima mar-
tenzitno mikrostrukturo, ki proti notranjost i pre-
haja v mešano martenzitno bainitno mikrostruktu-
ro (si. 2). Tudi na necementiranem delu ojnice je 
mikrostruktura ob robu martenzitna, v notranjo-
sti pa martenzitno bainitna (si. 3). Delež marten-
zita v mikrostrukturi je odvisen od velikosti pre-
seka, saj so manjši preseki bolj prekaljeni. Večja 
kristalna zrna, ki jih opazimo na nekaterih prese-
kih ojnice, so značilna za področja, ki so bila pri 
zadnjem udarcu kladiva le malo deformirana (kri-
tična stopnja deformacije). ;Na teh mestih je pre-
kaljivost boljša zaradi večjih zrn. 
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Slika 5 
Potek mikrotrdote na cementiranem delu ojnice 

Fig. 5 
Variation of microhardness in the čase of the shaft 
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Slika 6 
Potek mikrotrdote pri sojemalcih 

Fig. 6 
Variation of hardness in the starter toothed wheel 

Fig. 2 
Magnification 50 X. Microstructure of the čase on the 
shaft and the tooth of the starter toothed wheel — 

Č. 4320 Nb steel 
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60 min. 60 min. 
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Slika 3 
Povečava 200 X. Martenzitno bainitna mikrostruktura na 
sredini dveh različnih presekov ojnice — levo konvenci-

onalno jeklo C. 4320, desno konti jeklo Č. 4320 Nb 

Slika 4 
Povečava 100 X. Martenzitno bainitna mikrostruktura na 
sredini preseka sojemalca — levo konvencionalno jeklo 

C. 4320, desno konti jeklo C. 4320 Nb 

Avstenitna zrna so pri ojnicah finejša kot pri 
sojemalcih (si. 4) zaradi večje s topnje deformacije 
jekla in nizke končne temperature kovanja 
(1020—1050° C). V velikosti avstenitnih zrn med 
obema jekloma ne opazimo razlike. Vzorci iz konti 
jekla imajo v strukturi nekaj več bainita in bainit-
nega ferita. 

Fig. 3 
Magnification 200 X. Martensite bainitic microstructure in 
the centre of two various sections of the shaft — left: 

conventional C. 4320 steel, right: continuously čast 
Č. 4320 Nb steel 

Fig. 4 
Magnification 100 X. Martensite bainitic microstructure in 
the centre of cross section of the starter toothed vvheel 
— left: conventional Č. 4320 steel, right: continuously čast 

C. 4320 Nb steel 

Makro trdote cementirane plasti in jedra ojnic 
in sojemalcev ustrezajo predpisanim vrednostim. 
Globino cementirane plasti smo določili iz profi-
lov mikro trdot (si. 5 in 6) v odnosu na mejno 
trdoto, ki smo jo izračunali po enačbi (5): 

G = 0,6 M + 0,4 J 



Pri tem pomenijo G mejno trdoto globine ce-
mentacije, M maksimalno trdoto cementirane pla-
sti in J trdoto jedra. Povprečna globina cementi-
rane plasti je pri obeh vrstah jekel enaka in zna-
ša pri ojnicah 0,85 mm in pri sojemalcih 0,4 mm. 
Globino cementacije smo določili tudi metalograf-
sko na normaliziranih vzorcih (si. 7). Izmerjene 
vrednosti se dobro u jemajo z izračunanimi. 

Meritve makro in mikro trdote so pokazale, da 
so ojnice in zobniki, izdelani iz konti jekla, neko-
liko mehkejši. 

tSfcrkj 
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Slika 7 
Povečava 50 X. Normalizirana mikrostruktura cementira-
nega dela ojnice iz konvencionalnega jekla Č. 4320 (levo) 

in iz konti jekla C. 4320 Nb (desno) 

cementiranih vzorcih je pri absolutnih vrednostih 
t ra jne vrtilno upogibne trdnosti med jekloma do-
ločena razlika. Razmerje med trajno vrtilno upo-
gibno in natezno t rdnost jo je pri teh vzorcih bi-
stveno višje kot pri kaljenih in popuščenih (0,67 
oz. 0,65) in tudi v tem primeru ni odvisno od 
načina izdelave jekla. Pri nateznem preizkusu se 
cementirana plast krhko lomi, žilavost jedra ne 
pride do izraza in preizkušanci imajo nižje vred-
nosti mehanskih lastnosti kot v kaljenem in po-
puščenem stanju. Cementiirana plast pa zaradi 
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Fig. 7 
Magnification 50 X. Normalized microstructure of the čase 
of the shaft made of conventional C. 4320 steel (left) and 

of continuously čast Č. 4320 Nb steel (right) 

2.3. Mehanske lastnosti 

Cementirane vzorce za določitev mehanskih 
lastnosti smo termično obdelali istočasno z ojni-
cami, kaljene in popuščane pa smo pripravili na 
Metalurškem inštitutu pri enakih temperaturah, 
kot so bile obdelane ojnice (tabela 2). 

Mehanske lastnosti kaljenih in popuščanih pre-
izkušancev ustrezajo v standardih predpisanim 
vrednostim. Meja plastičnosti in natezna trdnost 
sta pri konti jeklu nekaj nižji, pri raztezku (15 %) 
in kontrakciji (40 %) pa med jekloma ni razlike. 
V konti jeklu smo opazili večje silikatne vključke, 
ki izvirajo iz procesa izdelave jekla. V velikosti 
kristalnih zrn ni razlike. Zato lahko razlike v me-
hanskih lastnostih in tudi v trdoti pripišemo raz-
lični kemični sestavi jekla, saj ima konvencional-
no jeklo Cekv 0,524, konti jeklo pa 0,488. 

Za vrednotenje uporabnosti konstrukcijskih 
jekel je pomembna dinamična t ra jna trdnost, saj 
so strojni elementi večinoma obremenjeni izme-
nično. Dinamične lastnosti smo določili enkrat na 
za to pripravljenih preizkušancih in drugič direkt-
no na ojnicah, oz. na zagonskih zobnikih. 

Trajno vrtilno upogibno trdnost smo določili 
po metodi stopnic (7). Pri kaljenih in popuščanih 
vzorcih imata jekli zaradi odstopanj v kemični 
sestavi različno t ra jno dinamično trdnost. Raz-
mer je t ra jne vrtilno upogibne in natezne trdnosti 
pa je pri obeh jeklih enako in znaša 0,42. Tudi pri 

svoje trdote močno poviša vrtilno upogibno trd-
nost, ker je pri taki obremenitvi najmočneje obre-
menjena površinska plast preizkušanca. 
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Slika 8 
Potek vrtilno upogibnih preizkušanj za obe vrsti jekla v 

poboljšanem stanju 
Fig. 8 

Rotation-bending testing of both steel after quenching and 
tempering 

V diagramih na slikah 8 in 9 je prikazan potek 
vrtilno upogibnih preizkušanj. Navedene so tudi 
vrednosti meje plastičnosti (ac), natezne trdnosti 
( O in t ra jno vrtilno upogibne trdnosti (ctvu). 

Najustreznejše podatke o t rajni trdnosti smo 
dobili z neposrednim preizkušanjem ojnic na sta-
tično dinamičnem preizkuševalnem s t roju IN-
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Zaporedje preizkušancev 

Slika 9 
Potek vrtilno upogibnih preizkušanj za obe vrsti jekla v 

cementiranem stanju 
Fig. 9 

Rotation-bending testing of both steel being čase hardened 

STRON (500 KN). Preizkušali smo steblo ojnic, ki 
je kaljeno in popuščeno. Obe očesi, cementirano 
in necementirano, sta vpeti v čeljusti. Oljnice smo 
pulzirali pri frekvenci 25 Hz. Na lom ojnic vpliva-
jo številni dejavniki (mehanske lastnosti, mikro-
struktura, napake na površini, obdelava površine), 
zato so se ojnice lomile v širšem področju naj-
ožjega preseka stebla. Wohlerjevi krivulji za obe 
vrsti ojnic sta prikazani v diagramu na sliki 10. 

30r 

Število obremenitev 

Slika 10 
Wohlerjevi krivulji za obe vrsti ojnic 

Fig. 10 
Wohler curve for both shafts 

Trajna dinamična trdnost je pri obeh vrstah ojnic 
skoraj enaka. V področju, k je r pride do zloma pri 
končnem številu nihajev (malonihajna utrujenost) , 
ko so amplitude cikličnih napetosti tako visoke, 
da pr ihaja do elastično plastičnih deformacij , se 
krivulji nekoliko razlikujeta. 

Sojemalce smo v TOMOS-u preizkušali na na-
pravi, ki ponazarja delovanje v motorju . Obreme-
nitev v motor ju je 3 Nm. Preizkušanci iz obeh vrst 
jekla so vzdržali predpisano število zagonov 
(23000). Tudi pri povišani obremenitvi ni prišlo do 
lomov zob, niti nismo opazili nobenih znakov ob-
rabe. 

3. ZAKLJUČEK 

Iz industrijskega jekla Č. 4320 z dodatkom nio-
bija in brez aluminija smo izdelali in toplotno 
obdelali preizkusne vzorce dveh elementov mo-
torja , ojnice in sojemalce. Fizikalno metalurške 
lastnosti jekla in rezultate tehnoloških preizkusov 
smo primerjali z vzorci iz konvencionalnega jekla. 
Mehanske lastnosti konti jekla ustrezajo vredno-
stim, ki jih predpisujejo standardi. Zlasti je po-
membno, da je razmerje med dinamičnimi in sta-
tičnimi lastnostmi pri obeh jeklih enako in da 
imajo motorski deli ustrezno t ra jno trdnost. Nio-
bij ne vpliva na cementacijsko sposobnost jekla. 
Vpliva pa posredno na kaljivost, saj je finejša 
mikrostruktura slabše prekaljiva. 

Na osnovi teh primerjalnih preiskav lahko za-
ključimo, da ima dobro izdelano konti jeklo 
Č. 4320, pri katerem smo dosegli afinacijo kristal-
nih zrn z niobijem, ustrezne mehanske lastnosti 
in velikost kristalnih zrn. Pri izdelavi elementov, 
pri katerih je potrebna daljša toplotna obdelava 
pri temperaturah nad 900 »C, ima to jeklo zaradi 
večje stabilnosti avstenitne s trukture boljše last-
nosti kot konvencionalno jeklo. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Auf Grund der vorherigen Untersuchungen haben wir 
aus einer industriellen Stahlschmelze eines mit Niobium 
legierten Einsatzstahles, Č. 4320 ohne Aluminiumgehalt 
zwei Versuchselemente des Otomotors, die Kurbehvelle 
und das Antriebszahnrad hergestellt und vvarmebehandelt. 
Die physikalischen und metallurgischen Eigenschaften des 
Stahles und die Ergebnisse der technologischen Versuche 
sind mit den Ergebnissen, erhalten an Teilen aus konven-
tionell hergestellten Stahles verglichen worden. Die mecha-
nischen Eigenschaften des stranggegossenen Stahles ent-
sprechen den Wlerten die durch Normen vorgeschrieben 
sind. 

Es ist sehr wichtig, dass das Verhaltnis zvvisehen den 
dynamischen und statischen Eigenschaften bei beiden 
Stahlen gleich ist, und dass die Motorenteile eine ent-

sprechende Dauerfestigkeit besitzen. Niobium beeinflusst 
nicht die Einsatzhartungsfahigkeit des Stahles. Indirekt 
beeinflusst er die Hartbarkeit, denn das feinere Mikro-
gefiige ist schlechter durchhartbar. 

Die Ergebnisse zeigten, dass ein gut hergestellter und 
stanggegossener Einsatzstahl Č. 4320, bei dem die Affination 
der Kristallkorner durch Niobium erzielt worden ist, ent-
sprechende mechanische Eigenschaften und Kristallkorn-
grosse besitzt. 

Bei Erzeugung der Teile bei welchen langere Warm-
behandlung bei Temperaturen iiber 900 °C notig ist, hat 
dieser Stahl wegen der hoheren Stabilitat des Austeni-
tischen Gefuges bessere Eigenschaften wie konventionall 
erzeugter Stahl. 

SUMMARY 

Based on previous investigations the industrial'ly made 
melt of case-hardenable Č. 4320 steel vvith added niobium 
and vvithout aluminium was used for test saimples of two 
motor constituentjs, i.e. of a shaft and of starter toothed 
wheel, ali foeing heat treated. Physicail metallurgicaJ pro-
perties of steel and the results of technological tests were 
compared vvith the results obtained vvith the samples imade 
of conventional steel. Mechanical properties of the conti-
nuously čast steel correspond to the values prescribed 
by the standards. EssentiaJ is the fact that ratio betvveen 
the dynamic and the static properties of both steel is the 
same and that motor constituents have sufficient fatigue 

strength. Niobium does not influence the case-hardena-
bility of steel. It directly influences the hardenability sin-
ce the finer microstructure has lovver through-hardena-
bility. 

Results shovved that correctly made continuously čast 
C. 4320 steel vvith refined crystal grains vvith niobium has 
corresponding mechanical properties and the size of ob -
stal grains. For the parts vvhich demand longer heat treat-
ment above 900 °C this steel has better properties than the 
conventional steel due to greater stability of austenitic 
structure. 

3AKAKMEHHE 

Ha ociioBaHHH npeAeAyn(HX HCCAeAOBaHHH H3TOTOBHAH H3 pac-
nAaBa UCMCHTVCMuii CTaAH Č. 4320, AerapoBaHHoro c HHo5neM 6e3 
AoSaBKH a.uoMHHHa, nOAy>ieHHOro npoMbmiAeHHbiM cnoco6oM o6pa3-
Ubi AByx -JACMCHTOB MOTOpa, otaočau H pa3roHHbie mecrepHii. 3 T H 

oniiTHHe o5pa3ULJ TaiOKe TepMiraecKH oSpaSoTaHbi. 
<t>H3HK.o-MeTaAAyprn<jecKHe CBOHCTBa CTaAH H pe3yAbTarM Tex-

HOAOrnqecKHx HCCAeAOBaHHH 6 bi AH cpaBHeHbi c pe3yAbTaTaMH, noAy-
H e H H b l M H iHa 0 6 p a 3 1 i a x H 3 r O T O B A e H H b I X H 3 C T a A H , B b J I I A a B A e H H O H K A a -

CHMecKHM cnocoGoM. 
McxaHnqccKne cBoficTBa CTaAH HenpepbiBHoro AHTbH cooTBeTcr-

B\TOT 3HaieHHHM, KOTOpbie npeAmicaHbi AeHCTByioimiM CTaHAapTaM. 
B 0 C 0 6 e H H 0 C T H HaAO O T M e r H T b , n o O T H O i n e H H a M e « A Y A H H a M i r a e -

C K HM II H C T a T H i e C K H M H CBOHCTBaMH o 6 e H X C T a A e f t OAjHH a K O B b l , H <TTO 

OOpa3HbI MOTOpHbIX HaCTeii HMeiOT COOTBeTCTBYK>myiO. npOTHOCTb. 
TaiOKe YCTAHOBAEHO, MTO H H O S H H He oKan.inaer BAIIHINIC Ha cnoco6-
HOCTb UCMeilTaUtlH CTaAH, HO KOCTBeHHO BAHHeT Ha 3aKaAKy, TaK 
itaK SoAee MeAKaa MHKpoCTpyKTypa yMeHbiuaeT npoKaAHBaeMoeTb. B 
Hiore HccAeAOBaHHa noKa3aAH, ITO xopouio H3r0T0BAeHHaa cTaAb 
AAa HenpepbiBHoro AHTba C. 4320, na KOTOPOH a<J><i>HHa}K KpHCTaAAH-
qecKHx 3epeH BBINOAHCH c 'JACMCHTOM H H O 6 N E M oBAaAaeT coorBeTCT-
BVKJIIIHMH MexaHmecioiMH CBOHCTBaMH H HMeeT 5KeAaeMyio Be.MiqiiHy 
KpHCTaAAimeCKHX 3epeH. IlpH H3r0TOBAeHHH H3AeAHH, KOTOpbie Tpe-
5yK>T SoAee AAHTeAbHyio TepMmecKyio o5pa6oTKy npn T-pe CBbimi 
900° 3Ta CTaAb, n3-3a SoAee B H C O K O H cra6nABHOCTH aycTeHHTHoft 
CTpyKiypbi, H M e e T SoAee ČAaronpHaTHbie CBOHCTBa, <ieM CTaAb H3ro-
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/Meritve viskoznosti metalurških žlinder 
z vibracijskim viskozimetrom 

II. Viskoznost sintetičnih rafinacijskih žlinder 

UDK: 539.57 
ASM/SLA: DIO-f, X29-s 

A. Rosina 

S pomočjo novega elektronskega vibracijskega 
viskozimetra' smo izmerili viskoznost sintetičnih 
rafinacijskih žlinder za jeklarske elektro-obločne 
peči. Te žlindre so razvili na Metalurškem inštitu-
tu v Ljubljani z namenom, da bi pospešili in izbolj-
šali potek jeklarskih procesov. Preiskane žlindre 
so bile iz redne proizvodnje, sestavili pa smo jih 
tudi iz čistih komponnt, da bi ugotovili vpliv neči-
stoč. Oboje žlindre so vsebovale med 18 in 25 % 
CaF2. 

Viskoznosti, ki smo jih izračunali iz števila vi-
bracij molibdenskega čutila in gostote žlindre med 
1730 in 1915 K, so med 4 . 10 1 in 10-2 pas. 
Ugotovljene razlike viskoznosti posameznih vrst 
žlinder so zelo majhne, tudi viskoznost žlinder iz 
čistih komponent se zelo malo razlikuje od vi-
skoznosti industrijsko izdelanih žlinder. 

1. UVOD 

V že objavljenem poročilu o raziskavah viskoz-
nosti rafinacijskih žlinder za EPŽ1 navajamo po-
datke, ki smo jih izmerili s pomočjo novo razvi-
tega vibracijskega viskozimetra. Enake meritve 
smo opravili tudi pri sintetičnih rafinacijskih 
žlindrah za elektroobločne peči, o dobljenih rezul-
tatih pa poročamo v tem prispevku. 

Na Metalurškem inštitutu so razvili nove vrste 
sintetičnih rafinacijskih žlinder, da bi z njimi po-
spešili potek jeklarskih procesov, zvečali s topnjo 
razžveplanja ter tako izdelali več in boljše elek-
tro jeklo v obstoječih pečeh. Za določanje opti-
malne uporabnosti takih žlinder moramo poznati 
njihove značilne lastnosti, med katerimi je po-
membna tudi viskoznost. Izmeriti viskoznost sin-
tetičnih rafinacijskih žlinder je bil tako namen in 
cilj raziskave, o kateri poročamo v tem članku. 

Merilno metodo, ki smo jo uporabili pri tej 
raziskavi, smo opisali že v prvem delu tega poro-
čila.1 Z daljšo uporabo merilnih metod smo prido-
bili nove raziskovalne iakušnje, kar nam je omo-
gočilo natančnejše mer jen je in s tem določitev za-
nesljivejših podatkov o raziskanih žlindrah. 

2. PODATKI O RAZISKANIH 
SINTETIČNIH RAFINACIJSKIH ŽLINDRAH 
Raziskali smo dve vrsti sintetičnih rafinacij-

skih žlinder, in to žlinder iz redne proizvodnje 
Tovarne dušika Ruše (oznake Al, Ali, AIII) ter 
žlindre približno enake sestave, ki smo jih izde-
lali iz čistih komponent (BI, Bi l , BIH) in ki niso 
bile onečiščene z raznimi primesmi, kot so to bile 
industri jsko izdelane žlindre. Za primerjavo smo 
izmerili tudi viskoznost rafinacijske žlindre, ki 
smo jo vzeli iz redne proizvodnje v jeklarni Žele-
zarne Jesenice (pri izdelavi kakovosti VC Mo 140, 
oznaka RŽ). V tabeli 1 navajamo kemično sestavo 
preiskanih žlinder. 

Tabela 1: Kemična sestava preiskanih sintetičnih 
rafinacijskih žlinder 

CaO MgO Si02 AfeOj FeO MnO CaFz 

A—l 66,96 1,69 2,53 10,42 — — 18,38 
A—II 51,14 1,39 3,07 15,70 7,30 0,53 20,57 
A—III 63,57 1,92 2,58 6,22 — — 25,67 
B—I 60,44 1,91 2,78 8,86 — — 19,91 
B—II 58,61 1,57 3,36 14,08 — — 22,37 
B—III 62,27 1,79 3,43 6,52 — — 25,78 
RŽ 40,04 11,97 11,12 10,24 10,58 4,23 2,63 

Iz tabele 1 vidimo, da je pri vseh sintetičnih 
žlindrah sestava žlinder vrste A ter vrste B neko-
liko različna, kar je seveda posledica nečistoč, ki 
pridejo v industri jsko izdelane žlindre pri njihovi 
izdelavi. Značilen za preiskane žlindre je visok 
delež CaO, nizek delež Si02, količina Al/)3, ki niha 
med pribl. 5 in 15 % ter sorazmerno visok delež 
CaF2. Le-ta je naraščal od pribl. 18 % pri žlindrah 
A l in IB I, preko 20 % pri žlindrah A II, oz. B II , 
do pribl. 25 % pri žlindrah A III in B III . Primer-
jalna žlindra RŽ je vsebovala bistveno manj CaF2, 
saj ga je bilo le 2,63 %. 

3. MERITVE VISKOZNOSTI 
Znano je, da je mer jen je viskoznosti stalje-

nih metalurških žlinder doka j težko ter moramo 
zaradi visokih temperatur, pri katerih viskoznost 



merimo, pravilno izbrati talilno napravo, lonce, 
v katerih talimo žlindro, rešiti problem mer jen ja 
temperature itd. Posebno težavno je bilo meriti 
viskoznost preiskanih sintetičnih rafinacijskih 
žlinder zaradi njihovega napihovanja in kipenja 
ter močnega najedanja talilnih loncev. Korundni in 
cirkonski lonci so bili zaradi tega le kratek čas 
uporabni, pri grafitnih loncih pa je bilo napiho-
vanje žlindre močnejše. Zato smo morali pogosto 
meritve ponavljati, grelne cevi so hitro pregore-
vale, žlindra je najedala keramične zaščitne cevi 
termoelementov ipd. 

3.1. Merilna metoda in umerjanje elektronske-
ga vibracijskega viskozimetra 

Po prvih objavah v literaturnih virih 2-3o mož-
nosti uporabe elektromagnetnega vibracijskega 
viskozimetra za mer jen je viskoznosti metalurških 
žlinder je bilo objavljenih več poročil4-5, ki so na-
vajala rezultate prvih meritev s pomočjo nove me-
tode. Novejši podatki6-7 opisujejo nadal jnja izbolj-
šanja aparature in s tem večjo natančnost izmer-
jenih vrednosti, oz. odpirajo nadal jnje možnosti 
uporabe vibracijske merilne metode8-9 . 

Tabela 2: Umerjanje elektronskega vibracijskegaviskozimetra 

90% glicerol 

t e m p . (K) 293 303 313 323 333 
š t e v . v i b r a c i j n 75,5 79 82,5 83,5 84 
103. n—1 13,845 12,658 12,121 11,976 11,905 
iri ( P a s ) 0,219 0,109 0,060 0,0355 0,0225 
P ( k g m - 3 ) 1235 1230 1225 1219 1213 
V T) . p 16,446 11,579 8,573 6,578 5,224 

80 % glicerol 

t e m p . (K) 293 303 313 323 333 
š t e v . v i b r a c i j n 83 84 85 86 87 
103. n—1 12,048 11,905 11,765 11,628 11,694 
•t) ( P a s ) 0,0601 0,0339 0,0208 0,0136 0,00942 
p (kgm—3) 1208 1202 1197 1191 1184 
V T) . p 8,521 6,383 4,990 4,025 3,340 

70 % glicerol 

t e m p . (K) 293 303 313 323 333 
š t e v . v i b r a c i j n 85 85 85 86 87 
10 3 . n - i 11,765 11,765 11,765 11,628 11,494 
•n (Pas) 0,0225 0,0141 0,0094 0,00661 0,00486 
p ( /kgm~ 3 ) 1181 1176 1171 1166 1159 

Vil • P 5,155 4,072 3,318 2,776 2,373 

60 °/o glicerol 

t e m p . (K) 293 303 313 323 333 
š t e v . v i b r a c i j n 85 86 86 87 87 
103. n - 1 11,628 11,628 11,628 11,494 11,494 
TQ ( P a s ) 0,0108 0,00719 0,00508 0,00376 0,00285 
P ( k g m - 3 ) 1155 1150 1146 1140 1134 
V T ] . p 3,532 2,875 2,413 2,070 1,798 

50 % glicerol 

t e m p . (K) 293 303 313 323 333 
š t e v . v i b r a c i j n 86 86 88 88 88 
103. n - 1 11,628 11,628 11,364 11,364 11,364 
TI ( P a s ) 0,006 0,00421 0,0031 0,00237 0,00186 
p ( k g m - 3 ) 1129 1125 1120 1115 1109 
V i n . p 2,603 2,176 1,863 1,626 1,436 



Vibracijski viskozimeter smo pred meritvami 
viskoznosti žlinder umerili s pomočjo dvakrat de-
stiliranega 99,3 % glicerola, ki smo ga ustrezno 
razredčili z destilirano vodo. Tako smo ugotovili 
medsebojno odvisnost med številom vibracij (n), 
ki jih merimo kot ojačeno inducirano napetost 
odvzemne tuljave, in viskoznostjo medija. Pri tem 
smo upoštevali tudi njegovo gostoto pri tempera-
turah umerjanja . Literaturne podatke o viskozno-
sti in temperaturni odvisnosti gostote glicerola 
smo našli v tabelah ustreznih priročnikov.10- HGlo-
bina potapljanja molibdenskega čutila v glicerol, 
oz. kasneje v žlindro, je bila 10 mm, njegov pre-
mer pa je znašal 1 mm. Vsi za umer jan je potrebni 
podatki ter izmerjene vrednosti števila vibracij za 
različne koncentracije glicerola pr i različnih tem-
peraturah so navedeni v tabeli 2. 

Vrednosti za število vibracij v odvisnosti od 
gostote in viskoznosti glicerola, izraženima s 

Slika 1 
Umeritveni diagram za določevanje viskoznosti 

Fig. 1 
Calibration diagram for viscosity measurement 

Enačbo umerjevalne krivulje smo ugotovili s po-
močjo ustreznega programa računalnika HP-97 
ter se glasi: y = —73,76 + 6,64 . x, z natančnost jo 
r2 = 0,92. Vrisana premica v diagramu si. 1 rezul-
tira iz zgoraj navedene enačbe. 

3.2. Rezultati meritev viskoznosti 

z glicerolom — gostoto preiskovanega medija pri 
temperaturah meritev. Podatki o temperaturni od-
visnosti gostote staljenih žlinder, še posebno sin-
tetičnih rafinacijskih žlinder, so zelo redki in če 
jih sploh najdemo, dokaj različni. Glede na to, da 
je sprememba gostote žlinder s temperaturo so-
razmerno majhna (pribl. od 100 do 200 kgm—3 na 
100 K), lahko to spremembo ustrezno ovrednoti-
mo. Podatki o gostoti žlinder, ki nam jih je uspe-
lo zbrati iz literaturnih virov12-13, so zbrani v tabeli 
3. 

Tabela 3: Podatki o gostoti metalurških žlinder 

T (K) (kgm—3) 

A—I, B—I 1743— -1893 3150—2880 
A—II, B—II 1733--1853 2560—2500 
A—III, B—III 1763--1913 2630—2500 
RŽ 1783— -1903 3020—2820 

Za račun viskoznosti smo izdelali ustrezni pro-
gram za računalnik HP-97, iki je omogočil hi t ro in 
natančno računanje željenih vrednosti. Ta pro-
gram vidimo prikazan na si. 2. Tako izračunane 

001 *LSLti 21 U 

002 RCLC 36 13 

005 p r t : i -14 
004 l / S 5 2 

005 1 01 
006 0 00 
ee? e 00 
m 0 00 
005 X -35 
0 J 0 PRTA -14 
01J RCLP 36 12 
012 v -35 
013 RCLfi 36 11 
ei4 + -55 
015 p r t k -14 
016 X* 53 
017 RCLD 36 14 
01? T '24 
019 P RT S -14 
m RTN 24 
621 R/S 51 

Slika 2 
Računalniški program računa viskoznosti 

Fig. 2 
Calculator program for evaluation of viscosities 

Za vrednotenje izmerjenega števila vibracij mo- vrednosti viskoznosti z upoštevano gostoto pre-
libdenskega čutila, ki vibrira v staljeni žlindri, iskanih žlinder in številom vibracij v odvisnosti 
moramo poznati — tako kot tudi pri umer j an ju od temperature navajamo v tabeli 4. 



Tabela 4: Vrednosti viskoznosti preiskanih žlinder 

Žlindra T (K) p (kgm—3) n n - l . 103 Vin. P ri (Pas) 

1755 3128 61 16,39 35,09 0,394 
1789 3067 66 15,15 26,85 0,235 

A—I 1821 3010 69 14,49 22,47 0,168 
1868 2925 75 13,33 14,77 0,075 
1893 2880 81 12,35 8,22 0,023 
1738 2558 63 15,87 31,64 0,391 
1771 2541 68 14,71 23,89 0,225 

A—II 1796 2529 71 14,08 19,76 0,154 
1823 2515 77 12,99 12,47 0,062 
1855 2499 82 12,20 7,22 0,021 
1783 2613 65 15,38 28,39 0,309 
1815 2585 70 14,29 21,10 0,172 

A—III 1848 2556 75 13,33 14,77 0,085 
1880 2528 79 12,66 10,29 0,042 
1915 2498 84 11,90 0,053 0,011 
1749 3140 59 16,95 38,78 0,479 
1780 3084 64 15,63 29,99 0,292 

B—I 1818 3015 69 14,49 22,47 0,168 
1846 2965 74 13,51 15,97 0,086 
1881 2902 79 12,66 10,29 0,037 
1763 2630 65 15,38 28,39 0,307 
1795 2602 69 14,49 22,47 0,194 

B—II 1827 2575 73 13,70 17,20 0,116 
1861 2545 77 12,99 12,47 0,061 
1893 2517 80 12,50 9,24 0,034 
1763 2630 66 15,15 26,85 0,274 
1785 2602 69 14,49 22,47 0,194 

B—III 1827 2575 73 13,70 17,20 0,115 
1861 2545 77 12,99 12,47 0,061 
1893 2517 82 12,20 7,22 0,021 
1785 3017 58 17,24 40,72 0,550 
1816 2965 62 16,13 33,34 0,375 

RŽ 1848 2912 67 14,93 25,34 0,221 
1875 2867 71 14,08 19,76 0,136 
1903 2820 75 13,33 14,77 0,077 

3.3. Diskusija rezultatov izmerjenih viskoznosti 

Na posameznih slikah smo prikazali potek vi-
skoznosti v odvisnosti od temperature za nasled-
nje žlindre: na si. 3 vrednosti za žlindri A I in B I, 
na si. 4 za žlindri A II in B II ter na si. 5 za žlin-
dri A III in B III . Na vsako sliko smo vnesli tudi 
vrednost za žlindro RŽ, da bi s tem olajšali pri-
merjavo viskoznosti sintetičnih rafinacijskih žlin-
der z viskoznostjo rafinacijske jeklarske žlindre, 
ki jo uporabl ja jo v praksi. 

Temperaturna območja, v katerih smo merili 
viskoznost posameznih vrst žlinder, so bila: 

za žlindro A I 1755—1893 K 
za žlindro A II 1738—1855 K 
za žlindro A I I I 1783—1915 K 
za žlindro B I 1749—1881 K 
za žlindro B II 1731—1848 K 
za žlindro B I I I 1763—1893 K 
za žlindro RŽ 1785—1903 K 

Ta temperaturna območja so dokaj ozka, kar 
pa je bilo pri sorazmerno majhnih vrednostih, ki 
smo jih merili, tudi pričakovati. Iz tega razloga 
je naklonski kot krivulj na si. 3—5 zelo velik. 
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Slika 3 
Temperaturna odvisnost viskoznosti žlinder A I—B I 

Fig. 3 
Viscosity — temperature relationship for slag A I—B I 
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Slika 4 
Temperaturna odvisnost viskoznosti žlinder A II—B II 

Fig. 4 
Viscosity — temperature relationship for slag AII—B II 
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Slika 5 
Temperaturna odvisnost viskoznosti žlinder A III—B III 

Fig. 5 
Viscosity — temperature relationship for slag A III—B III 

Primerjava krivulj posameznih sintetičnih rafi-
nacijskih žlinder z žlindro Rž nedvomno kaže, da 
je viskoznost le-teh nižja, odn. da sintetične rafi-
nacijske žlindre dosežejo enako viskoznost kot 
žlindra RŽ pribl. 50—60 K preje. To velja pred-
vsem za žlindre serije I in III , medtem ko je ta 
razlika pri žlindrah serije II nekoliko večja. Iz 
vseh diagramov vidimo, da je viskoznost žlinder 
vrste A in B skoraj enaka, razlike so minimalne. 
Primerjava posameznih vrst žlinder z upošteva-
njem njihove sestave, predvsem deleža vsebova-
nega CaF2, po t r ju je že znane ugotovitve predhod-
nih raziskav.1 S povečanjem deleža CaF2 v žlindri 
pada viskoznost, vendar so razlike pri raziskanih 
žlindrah, pri katerih je delež CaF2 naraščal od 
pribl. 18 do največ 25,78 %, sorazmerno majhne 
in se posebno pri žlindrah serije II in III med 
seboj že precej prekrivajo. Ta pojav lahko pojas-
nimo z majhnim vplivom povečanja deleža CaF2 v 
navedenem koncentracijskem območju na tempe-
raturo, oz. na potek solidus črte binarnega siste-
ma A1203—CaF2

14>15, kar lahko zaradi znanih talil-
nih lastnosti CaF2 po analogiji prenesemo tudi na 
večkomponentne fluoridne žlindre. Sestave razi-
skanih sintetičnih rafinacijskih žlinder leže v ob-
močju položnega dela solidus črte faznega diagra-
ma A1203. CaF2. Zato je razlika temperatur na li-
kvidus čr t i med posameznimi sestavami minimal-
na, saj se le-te nahaja jo v intervalu 1808—1823 K. 
Tudi podatki o viskoznosti v tr ikomponentnem 
sistemu CaO—A1203—CaF2

16, ki veljajo za sicer ne-
koliko drugačne sestave, po t r ju je jo gornje naved-
be in ugotovitve. Enako lahko ugotovimo tudi za 

rezultate viskoznosti rafinacijskih žlinder,17 k jer 
je u jemanje objavljenih rezultatov in rezultatov 
naših raziskav zelo veliko. 

4. ZAKLJUČKI 

Rezultate izvedenih raziskav lahko strnemo v 
nasledne zaključke: 

1. RezuLati meritev viskoznosti z novim elek-
tronskim vibracijskim viskozimetrom so potrdili 
rezultate, ki smo jih opisali v prvem delu te štu-
dije.1 Dobljene izkušnje so že omogočile določene 
izboljšave posameznih delov merilne naprave 
in s tem merilne tehnike. Naša prizadevanja 
težijo za tem, da bomo napravo izboljševali še 
naprej in tako omogočili mer jenje vrednosti, oz. 
račun viskoznosti tudi v najnižjih viskoznostnih 
območjih. 

Pomanjkljivost izvedenih računov viskoznosti 
je nezanesljivost podatkov o gostoti raziskovanih 
žlinder. Le-te so vselej žlindre posebnih tehnolo-
ških postopkov izdelave jekla in zato večinoma 
tudi posebne sestave. Podatke o gostoti takih žlin-
der pa ni mogoče naj t i v literaturnih virih ter je 
potrebno privzemati vrednosti bolj ali manj po-
dobnih žlinder. 

2. Razlike med viskoznostjo sintetičnih rafina-
cijskih žlinder iz redne proizvodnje ter žlinder, ki 
smo jih laboratorijsko izdelali, skoraj ni. Tudi 
viskoznosti posameznih vrst rafinacijskih žlinder 
se zaradi sorazmerno majhne razlike vsebnosti 
CaF2 med seboj le malo razlikujejo. S tempera-
turo viskoznost vseh preiskanih vrst žlinder moč-
no pada in jo je mogoče s pomočjo uporabljenega 
viskozimetra izmeriti dovolj natančno tudi pri 
vrednosti, ki so manjše od 10—1 Pas. Izmerjene 
vrednosti so v skladu s podatki iz literaturnih 
virov. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Mit der Hilfe des neu entvvickelten elektronischen 
Vibrationskosimeter den wir in ŽEZB, 15 (1981), Nr, 1, 
19—24 naher beschrieben haben, haben wir die Viskositat 
der syntetischen Raffinationsschlacken aus dem Licht-
bogenofen gemessen. 

Mit der Hilfe dieses Viskosimeters haben wir die 
Viskositat von drei verschiedenen, am Markt erhaltlichen 
syntetischen Schlacken, und von drei weiteren jedoch aus 
reinen Stoffen hergestellten Schlacken gleicher Zusammen-
setzung, gemessen. Die Schlacken unterscheideten sich 
untereinander vor allem in CaF2 Gehalt, welcher im 
Bereich von 18 bis 25 % variirte. Die Ergebnisse der 

Messungen wurden mit der Viskositat der Raffinations-
schlacken aus dem Lichtbogenofeai der taglichen Pro-
duktion verglichen. Die gemessenen Werte zeigen, dass 
die Unterschiede in der Viskositat im Temperaturbereich 
zvvischen 1730 und 1915% bei vvelchen die Messungen 
durchgefiihrt worden sind, verhaltnissmassag klein sind, 
die gemessenen Werte sind der Grosse nach von 4 .10—1 
bis 10—2 p a s . Mit dem steigenden CaF2-Gehalt fallt die 
Viskositat der syntetischen Schlacken. Die Viskositat 
dieser Schlacken ist kleiner als die Viskositat der Ver-
gleichsschlacken aus der regularen Produktion, denn die 
syntetischen Schlacken erreichen die gleiche Viskositat 
wie die Vergleichsschlacken schon 50 bis 60 K friiher. 

SUMMARY 

By the new developed electron vibration viscosimeter, 
detailedly described in ŽEZB 15 (1981), No. 1, pp. 19—24, 
the viscosities of synthetic refining slags for steelmaking 
electric are furnace \vere measured. 

Viscosity of three various commercial synthetic slags 
and of three slags with the same composition but prepared 
of pure components was measured. Composition of slags 
varied mainly in the CaF2 contents being between 18 and 
25 %. The obtained viscosity results were compared vvith 

the viscosities of refining slags of the normal manufactur-
ing process in electric are furnace. The measured values 
shovv that the differencies in viscosities in the temperature 
range between 1730 and 1915 K are relatively small, and 
the viscosities are of order 4 . 10—1 to 10—2 p as. Increased 
portion of CaF2 reduces the viscosity of synthetic slags. 
Viscosity of tliose slags is smaller compared to that of the 
reference slag of the normal manufacturing process since 
the synthetic slags reach the same viscosity as the refe-
rence slag already at 50 to 60 K lower temperatures. 

3AKAK)qEHHE 

NPH noMomu coBpeMeHHoro 3AeKrpoHHoro BH6pamioHHoro BH-
CK03HMeTpa, KOTopuS 6biA noApoSHO onncaH B ŽEZB 15 (1981) No 1, 
C T p . 19—24 BUnOAHeHbl H3MepeHH3 B a 3 K O C T H CHHTeTH<teCKHX pa<i>HHH-
pOBaHHbIX UTAaKOB AAH AYrOBOli 3AeKTpOneMH. 

n p n nOMOIUH BHCK03HMeTpa 6bIAa H3MepeHa BH3KOCTb Tpex 
pa3AHMHbIX CHHTeTiraeCKHX UIADKOB OMepeAHOrO npOMbllllAeHHOrO 
npOH3BOACTBa H Tpex lUAaKOB OAHHaKOBOrO COdTaBa, H3rOTOBAeHHbIX 
H3 iHCTbix KOMrioiieHT. niAaKH pa3AHtaAHCb Me5KAY COCOH rAaBHMM 
c>6pa30M coAepa<AHHEM CaF2, Koropoe MeHHAacb B AHana30He M O K A V 

18—25 %. 

I I o A Y > j e H H b i e p e 3 y A b T a T b i BSSKOCTH c p a B H H B a A H c p e 3 y A b T a T a M H 

B 3 3 K O C T H p a c j ) H H H p O B a H H b I X I I I A a K O B AYTOBOH 3 A e K T p o n e i H n e p e A O -

B o r o n p O H 3 B O A C T B a . 

H3nepeHH6ie 3HaveHiia noKa3aAU, MTO pa3HHubi BH3KOCTH E 
TeMneparypH0M Ananasoue mokay 1730—1915 K, npn KOTOPOM BeAJicb 
l I 3 M e p e H H 3 , H e a H a M H T e A B H b t H COCTaBASIIOT 4 . 10—1 AO 10 — 2 p a s 

C yBeAHieHHeM AOAH CaF2 B!13KOCTb CHHTeTHMeCKHX HIAaKOB 
Y M E H B M A E T C » . BasKocn, STHX NIAAKOB MeHbiue BH3KOCTH iimaKa 
nopjiAKOBoro npo«3BOACTBa, noCAy>KHBHum aaa cpaBHeHHjt, TaK KaK 
cuHTeTHMecKHe uiAaKH Aoc-raraioT oAHHaK0Byi0 BH3KOCTI> npn cpaB-
HeHHn c uiAaKaMH KAacoHMecKoro np0H3B0ACTBa y » e 50—60 K imate. 
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V S E B I N A 

UDK: 669.183.2:669.14.018.295:621.746.047 
ASM/SLA: ST-e D9-q 

Metalurgija — jekla za patent i rano žico — kontinuirno 
vlivanje jekla 

J . Arh, M. Demšar, A. Mlakar, M. Debelak 
Tehnološke lil praktične Izkušnje pri kontinulmem vlivanju jekel 
z vsebnostjo aluminija na petžilni kontinuirni llvnl napravi za 
gredice z ravno kokilo 
Železarski zbornik 15 (1981) 3 s 189—201 

Izvršili smo preiskave vpliva različnega načina dezoksidacije 
z uporabo kalcijevih zlitin in obdelave jekla s CaSi v ponovci na 
mašenje izlivkov. Z določanjem celokupnega kisika, določanjem 
mikročistoče in analizo vključkov v pr imerjavi s številom čiščenj 
izlivka v ponovci s kisikom, smo ugotavljali vpliv posameznih para-
metrov izdelave jekla na mašenje izlivkov. Glavna vplivna faktor ja , 
ki vplivata na intenzivnost mašenja sta vsebnost aluminija v jeklu 
in izkoristek aluminija pri dezoksidaciji. Poseben poudarek je dan 
SM jeklu, ki zaradi specifičnega načina izdelave in pr isotne oksidne 
žlindre ni na jbol j pr imerno za izdelavo jekel, ki so pomir jena z alu-
mini jem za kont inuirno vlivanje. 

Avtorski izvleček 

UDK: 621.746.047:669.14.018.298 
ASM/SLA: D9-q Ay-b, V, Nb 

Metalurgija — kont inuirno vlivanje jekla za cementaci jo — velikost 
austenitnih zrn 

F. Vodopivec, F. Vizjak, S. Senčič, G. Manojlovič, D. Gnidovec 
Afinacija kontinuirno litega cementacijskega jekla C 4320 z niobijem 
Železarski zbornik 15 (1981) 3 s 203—211 

Izdelanih je bilo več laboratorijskih cementaci jskih jekel z 
različnimi dodatki niobija in vanadija in izdelano in konti ulito je 
bilo industr i jsko jeklo z 0,02 % Nb. Preiskave so pokazale, da ta 
dodatek ne vpliva pomembno na lastnosti v normaliziranem s tanju , 
vendar pa zmanjša in stabilizira austenitna zrna enakovredno do-
datku 0,03 % Al v jeklo, ne da bi povzročal pr i kontinuirnem vliva-
n ju gredic s presekom 100 X 100 mm kakršnekoli težave. 

Avtorski izvleček 

UDK: 669.14.018.298:620.17 
ASM/SLA: Ay-b S21, Nb 

Metalurgija — konti jeklo — cementacijsko jeklo — afinacija 
kristalnih zrn z niobijem — lastnosti jekla 

D. Kmetič, F. Vodopivec, F. Vizjak, J . Žvokelj, B. Arzenšek 
Primerjalne preiskave konvencionalnega in kontinuirno ulitega 
cementacijskega jekla C 4320, ki je legirano z niobijem 
železarski zbornik 15 (1981) 3 s 213—217 

Iz cementacijskega jekla C 4320, pr i katerem smo dosegli afi-
naci jo kris talnih zrn z niobijem, smo izdelali ojnice in zagonske 
zobnike in j ih cementirali in toplotno obdelali med redno proizvod-
n jo teh elementov. 

Primerjal i smo lastnosti jekla, rezultate tehnoloških preizkusov 
ojnic pri pulziranju in t ra jnos tn ih preizkusov zagonskih zobnikov 
z rezultati preizkusov na konvencionalnem jeklu, ki ima kot afina-
tor dodan aluminij . Preizkusi so pokazali, da lahko konti jeklo 
C 4320 z dodatkom niobija enakovredno nadomesti konvencionalno 
jeklo. 

Avtorski izvleček 

UDK: 539.57 
ASM/SLA: DIO-f, X29-s 

Metalurgija — sintetične rafinaci jske žlindre za elektroobločno 
jeklarsko peč — meritve z elektronskim vibracijskim viskozimetrom 

A. Rosina 
Meritve viskoznosti metalurških žlinder z vibracijskim 
viskozimetrom 
II. Viskoznost sintetičnih rafinacijskih žlinder 
Železarski zbornik 15 (1981) 3 s 219—224 

S pomočjo novo razvitega elektronskega vibracijskega viskozi-
metra smo določili viskoznost sintetičnih rafinacijskih žlinder za 
elektrojeklarske peči pri različnih temperaturah. Preiskane žlindre 
smo vzeli iz redne proizvodnje, sestavili pa smo jih tudi iz čistih 
komponent, da bi tako ugotovili vpliv nečistoč. Žlindre so v obeh 
primerih vsebovale 18—25 % CaFj. Ugotovljene razlike viskoznosti 
posameznih vrst žlinder so zelo ma jhne , tudi viskoznost žlinder iz. 
čistih komponent se zelo malo razlikuje od viskoznosti indust r i j sko 
izdelanih žlinder. Izmerjene viskoznosti žlinder v tempera turnem 
območju 1730-1915 K so med 4 . 10 ~ 1 in 10 . 10 —3 Pas. 

Avtorski izvleček 



INHALT 

UDK: 621.746.047:669.14.018.298 
ASM/SLA: D9-q Ay-b, V, Nb 

Metallurgie — Stranggiessen von Einsatzstahl — Austenitkorngrosse 

F. Vodopivec, F. Vizjak, S. Senčič, G. Manojlovič, D. Gnidovec 
Affination des Stranggegossenen Einsatzstahles C 4320 mit Niobium 
železarski zbornik 15 (1981) 3 S 203—211 

Es sind mehrere Laboratoriumschmelzen der Einsatzstahle mit 
verschiedenen Zusatzen von Niobium und Vanadium hergestellt 
worden. Industrieschmelzen mit 0.02 % Nb sind erzeugt und strang-
gegossen worden. Die Untersuchungen zeigten, dass dieser Zusatz 
die Eigenschaften im normalisierten Zustand nicht nennenswert 
beeinflusst, dennoch verkleinert und stabilisiert er die Austenit-
kbrner gleichvvertig einem Aluminiumgehalt von 0.03 % im Stahl 
ohne dass beim Stranggiessen der Kniippel von 100 m m 4 kt irgend-
welche Schwierigkeit auf t ra ten. 

Auszug des Autors 

UDK: 669.183.2:669.14.018.295:621.746.047 
ASM/SLA: ST-e D9-q 

Metallurgie — Stahl fiir patent ier te Drahte — Stranggiessen von 
Stahl 

J. Arh, M. Demšar, A. Mlakar, M. Debelak 
Technologlsche und praktische Erfahrungen beim Giessen 
aluminiumhaltiger Stalile an einer fiinfstrangigen Kniippelstrang-
giessanlage mit gerader Kokllle 
železarski zbornik 15 (1981) 3 S 189—201 

Untersuchungen iiber den Einfluss der verschiedenen Desoxy-
dationsart mit komplexen Calziiunlegierungen und der Calzium-
behandlung von Stahl in der Pfanne auf das Giesverhalten (Zu-
schmieren von Ausgiissen) sind durchgefiihrt vvorden. Mit der 
Bestimmung des Gesamtsauerstoffgehaltes, des mikroskopischen 
Reinheitsgrades und der Einschlusszusammensetzung, verglichen mit 
der notigen Zahl der Ausgussdurchbrennungen mit Sauerstoff in 
der Pfanne ist der Einfluss einzelner Herstel lungsparameter auf die 
Verstopfung der Ausgiisse best immt worden. Die wichtigsten Ein-
f lussparameter vvelche die Intensitat des Zuschmierens best immen 
sind der Aluminiumgehalt im Stahl und das Ausbringen von Alumi-
nium bei der Desoxydation. 

Der Nachteil des SM Stahles welcher wegen der spezifischen 
Erzeugungsart und der anwesenden oxydischen Schlacke fiir die 
Erzeugung von aluminiumhaltigen Stahlen fiir das Stranggiessen 
nicht gerade geeignet ist, wird besonders betont. 

Auszug des Autors 

UDK: 539.57 
ASM/SLA: DIO-f, X29-s 

Metallurgie — syntetische Raffinationsschlachen fiir Lichtbogenofen 
— Messungen 

A. Rosina 
Viskositatsmessungen der Raffinatlonsschlacken mit dem 
Vibrationsviskoslmeter 
II. Viskositat der syntetlschen Ratfinatlonsschlacken 
železarski zbornik 15 (1981) 3 S 219—224 

Mit Hilfe des neuentvvickelten Elektronnenvibrationsviskosi-
meter ist die Viskositat der syntetischen Raffinationsschlacken fiir 
Lichtbogenofen bei verschiedenen Temperaturen best immt worden. 
Die untersuchten Schlacken sind der regularen Produktion ent-
nommen vvorden, es sind aber auch aus reinen Komponenten zusam-
mengesetzt worden um der Einfluss der Verunreinigungen fest-
zulegen. Die Schlacken enthielten in beiden Fallen von 18 bis 25 % 
CaF2. Die festgestellten Unterschiede in der Viskositat der einzelnen 
Schlackensorten sind sehr klein. Auch die Viskositat der Schlacken 
die aus reinen Komponenten zusammengesetzt worden sind, unter-
scheidet sich nur wenig von der Viskositat der im Betrieb her-
gestellten Schlacken. Die gemessenen Viskositatswerte der Schlacken 
im Temperaturbereich von 1730 bis 1915 K sind zwischen 4 . 10 ' 
und 10 . 10 —3 Pas. 

Auszug des Autors 

UDK: 669.14.018.298:620.17 
ASM/SLA: Ay-b S21, Nb 

Metallurgie — stranggegossener Einsatzstahl — Affination der 
Kristallkorner durch Niobium — Stahleigenschaften 

D. Kmetic, F. Vodopivec, F. Vizjak, J . žvokelj , B. Arzenšek 
Vergleichsuntersuchungen an einem Konventionell erzeugten und 
einem stranggegossenen Einsatzstahl C 4320 leglrt mit Niobium 
Železarski zbornik 15 (1981) 3 S '213—217 

Aus einem Einsatzstahl C 4320, bei welchem die Affination der 
Kristal lkorner durch Niobium erzielt worden ist, sind vvahrend der 
regularen Produktion Kurbehvellen und Antriebszahnrader her-
gestellt, einsatzgehartet und warmbehandel t worden. 

Die Eingeschaften des Stahles und die Ergebnisse technologi-
scher Piiifungen der Kurbehvellen beim Pulsieren, und Dauerfestig-
keitspriifungen der Antriebszahnrader sind mit den Ergebnissen der 
Priifungen an konventionell erzeugten Stahl, mit Aluminium als 
Affinator, verglichen worden. Die Priifungen zeigten, dass ein 
Stranggegossener Einsatzstahl C 4320 mit Niobzusatz gleichvvertig 
den konventionell erzeugten Stahl ersetzen kann. 

Auszug des Autors 



C O N T E N T S 

UDK: 669.183.2:669.14.018.295:621.746.047 
ASM/SLA: ST-e D9-q 

Metallurgy — Steel for patented vvire — Continuous casting 

J. Arh, M. Demšar, A. Mlakar, M. Debelak 
Technologlcal and Practical Experiences in Continuous Casting of 
Steel vvith Aluminium hi a Flve-strand Continuous Casting Machine 
for Billets vvith a straight Mould 
Železarski zbornik 15 (1981) 3 P 189-201 

Influence of various deoxidation methods vvith calcium alloys 
and treatment vvith CaSi in the ladte on the stuffing of nozzles vvas 
investigated. Determination of total oxygen and of the micropuri ty, 
and the analysis of inclusions compared vvith the number of nozzle 
openings by oxygen helped in determining the influence of smgle 
parameters of the steelmaking process on the stuffing effect in 
nozzles The main influencial parameters are the aluminium con-
tent in steel and the aluminium yield in the deoxydation process. 
A special emphasis vvas given to the open-hearth steel vvhich due 
to specific way of manufacturing and the present oxide slag is not 
very suitable for aluminium killed steel for continuous casting. 

Author's Abstract 

UDK: 669.14.018.298:620.17 
ASM/SLA: Ay-b S21, Nb 

Metallurgy — Continuously čast steel — Case-hardening steel — 
Grain refining vvith niobium — Steel propert ies 

D. Kmetič, F. Vodopivec, F. Vizjak, J. žvokelj , B. Arzenšek 
Comparative Investlgations of Conventlonal and ContinuousIy Čast 
Case-Hardenable C 4320 Steel Alloyed vvith Niobium 
železarski zbornik 15 (1981) 3 P 213—217 

Čase hardenable C 4320 steel being grain refined by niobium 
vvas applied for a shaft and star ter toothed vvheel vvhich vvere car-
burized and heat treated during the regular production of those 
par ts . 

Steel properties, results of technologlcal pulsating fatigue tests 
of shafts and fatigue tests of starter toothed vvheels vvere compared 
vvith those off conventional steel where aluminium is added as the 
refining agent. The experiments shovved that continuously čast 
C 4320 steel vvith added aluminium can equivalently substi tute the 
conventional steel. 

Author 's Abstract 

UDK: 621.746.047:669.14.018.298 
ASM/SLA: D9-q Ay-b, V, Nb 

Metallurgy — Continuous casting of čase hardenable steel — 
Size of austenitic grain 

F. Vodopivec, F. Vizjak, S. Senčič, G. Manojlovič, D. Gnidovec 
Grain Refinement of Continuously Čast Čase Hardenable C 4320 
Steel vvith Niobium 
Železarski zbornik 15 (1981) 3 P 203—211 

Some laboratory čase hardenable steel samples vvith various 
additions of niobium and vanadium vvere made, and an industriai 
melt vvith 0.02 % Nb vvas prepared and continuously čast. The inve-
stigations shovved that this addition does not essentially influence 
the propert ies of as normaHzed steel, bu t it reduces and stabilizes 
the austenite grains like the addition of 0.03 % Al vvithout accom-
panying troubles in continuous casting of 100 X 100 m m billets. 

Author 's Abstract 

UDK: 539.57 
ASM/SLA: DIO-f, X29-s 

Metallurgy — Synthetic refining slags for electric are steelmaking 
furnace — Measurements vvith electron vibration viseosimeter 

A. Rosina 
Viscosity Measurements of Metallurgical Slags by a Vibration 
Viseosimeter 
I I . Vlscosity of Synthetic refining Slags 
Železarski zbornik 15 (1981) 3 P 219—224 

Application of the nevv developed electron vibration viseosi-
meter enabled to determine the viscosity of synthetic refining slags 
for electric steelmaking furnace a t various temperatures . The investi-
gated slags vvere taken out of normal manufactur ing process but 
they were composed of pure constituents in order to determine the 
influence of impurities. Slags in both cases contained 18 to 25 % 
CaF2. Obtained differencies in viseosities of single slags are very 
small, also the viscosity of slags composed of pure constituents 
differ very little f rom the viscosity of industrially made slags. 
Measured slag viseosities in the temperature range 1730 to 1915 K 
varied betvveen 4. 10 1 in 10 . 10 Pas. 

Author 's Abstract 



C O Z l E P > K A H H E 

UDK: 621.746.047:669.14.018.298 
ASM/SLA: D9-q Ay-b, V, Nb 

MeTaAAyprHH HenpepbiBHoe AHTbe ue.MCHTVeMOH CTSAH — 
BeAHHHHa a y c T e i i H T H t i x 3epeH 

F. Vodopivec, F. Vizjak, S. Senčič, G. Manojlovič, D. Gnidovec 
A$<£)HHa>K neMcin veMOH CTaAH HenpepbiBHoro AHTI>H Č 4320 
C HiiUOHCM 
Železarski zbornik 15 (1981) 3 C 203—211 

H3TOTOBHAH A a S o p a T o p H b i e o5pa3UM u e M e H T y e M o i i C T a A H c p a 3 -
A H ^ H H M C O A E P J K A I M E M INIOOIIH H BANAAHH. Taioice N3IX>TOBAEHA c 
npHMeHeHHeM HenpepbIBHOrO AHTbJI CTaAb KAaCCKHCCKjOrO npOMLI-
u i A e H H o r o npou3BOACTBa c 0 . 0 2 % N b . 

H C C A E A O B A M U I NOKA3AAH, I T O S T O A o 6 a B A e H H e He HMeex c y m e -
CTBeHHOe BAHHHHe Ha CBOHCTBa CTaAH B HOpMaAH3aUHOHHOM COCTOH-
HHH, HO TeM He Meiiee YMeHbiuaeT H CTa6iiAH3HpyeT aycTeHHTHbie 
3epHa 3KBHBaAeHTHO AoSaBAeHHio 0 , 0 3 °/o A l B CTaAH 6e3 npHMHHeHHa 
6 M A O KaK i i x 3 a T p Y A H e m i H n p n H e n p e p u B H o M AHTbe 3aix>TOBOK ce -
HeHHH 100 X 100 MM. 

ABTope<{>. 

UDK: 539.57 
ASM/SLA: DIO-f, X29-s 

MeTaAAyprHH — cHHTeTH^eciaiH pa<J>HHaiiHOHHbie liiAaKH ,v\fl 
AVrOBOH 3AeKTpOne<IH — H 3 M e p S H H H C 3AeKTpOHHbIM BHSpaUHOHHHM 
BHCK03HMeTp0M 

A. Rosina 
H 3 M e p e H l I H BSI3KOCTH M C T a A A y p r H M e C K H X I l l A a K O B C B I l S p a U H O H H b l M 
BHCKO3HMCTP0M 
I I . B j I 3 K O C T b C H H T e T H H e C K H X p a < j ) H H a U H O H H b I X I U A 3 K 0 B 

Železarski zbornik 15 (1981) 3 C 219—224 

I I p H nOMOlUH COBpeMeHHOro SAeKTpoHHOrO BHČpaHHOHHOrO BH-
CK03HMeTpa OnpeAeAHAH B33KOCTb CHHTeTHHeCKHX pa<j>HHaUHOHHLIX 
HiAaKOB M « AyroBOH 3AeKTponeHH n p n p a 3 A H i H b i x TeMnepaTypax. 

HcAeAOBaHHbie uiAaKOB 6 M A H B S H T U H 3 OHEPE,XIIORO np0H3B0A-
CTBa, IIlAaKH COCTaBAeHU Ta lOKe H 3 1 H C T M X KOMHOHeHTOB, HTOGbl 
cpaBHeHHeM onpeAeAHTb BAHMHHC HanHCTOTu. B O 6 O H X CAynaHx uuaK 
coAepacaA 18—25 °/o CaF2. 

VcTaHOBAeHbi OMCHB HeGoAbuine OTCTYNAEHHH BHSKOCTH n p n OT-
AeAbHbIX BHHaX HIA3KOBJ TaKŽKC B5I3KOCTb IllAaKOB H3 '!HCTi,I.\ KOM-
noHSHTOB oieHb He3Ha<uiTeAbHO oTcrynaeT OT BSOKOCTH nnaKOB, H 3 -
roTOBAeHHbix npoMbiniAeHHbiM cnocoSoM. HaMepeHHbie B«3KOCTH 
uiAaKOB B TeMnepaTypHbix npeAeAax 1730—1915 K HaxoAHAHCb MCJKAY 
4 . 10 —1 H 10 . 10 —3 na. 

AirropccJ). 

UDK: 669.183.2:669.14.018.295:621.746.047 
ASM/SLA: ST-e D9-q 

M e T a . \ A y p r n a — CTaAb IAAH n a T e H T H p o B a H H O i l 
npoBOAOKH — HenpepbiBHoe AHTbe 
J. Arh, M. Demšar, A. Mlakar, M. Debelak 
T e x H 0 A 0 r H n e c K H e H n p a K T H i e c K H e o n b i T b i n p H H e n p e p b i B H O M AHTbe 
C T a A e f t c c o A e p > K a H H e M aAiOMHHHn c IMTH>KHAbHoi t v c r a i i o B K o f t AAB 
H e n p e p b i B H o r o AHTMI A A » 3 a r o T O B O K c p o B i i o H H 3 A O K H H I | O H 
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BbinoAHHAH HCCAeAOBaHH« BAHHHHH pa3AHMHoro cnoco6a pac-
K H C A e H H a C n p H M e H e H H e M C n A a B O B K a A b l l H f l H o G p a C o T K H C T a A H C 
CaSi B K O B H i e H a 3 a K y n o p H B a H H e B b i n y C K O B . C o i r p e A e A C H H e M COBO-
K y n H O T O K H C A O p O A a , C O A e p JK3HHH M H K p O M a C T H U 3 a r p H 3 H e H H H H a H a A H -
3 a BKAKKieHHH n p H C p a B H e H H H C <IHCAOM, H e o 6 x O A H M b I M AAS OHHCTKH 
B b i n y C K O B C KHCAOPOAOM, a B T O p b i 3 T O H p a 6 o T b ! O n p e A e A H A H B A H H H H e 
O T A e A b H b i x n a p a M C T p o B Ha 3aKynopHBaHHe B b i n y c K O B npH H3HOTOB-
A e H H H C T a A H . 

F A a B H b i e B b I p a 3 H T e A b H b i e c j>aKTOpbI , K O T O p b i e BAHSUOT H a H H T e H -
CHBHOCTb 3 a K y n o p H B 3 H H S B b I n y C K O B 3 TO COAep> K a H H e aAIOMHHHH B 
C T a A H H H C n O A b 3 0 B a H H e a A I O M H H H f l n p H p a O K H C A e H H H . 

Oco6oe BHHMaHiie yAeAeHO CM-CTaAH, KOTopoe ©AaroAapa cne-
HH(J)HMecKoro cnoco6a HaroTOBAeHHH H npHCyTCTBHfl oKHCAHTeAbHoro 
u i A a K a He OCO6©HHO noMOAfliuee AAH H 3 R 0 T 0 B A E H H H CTaAefi yctno-
KoeHHbix c AAIOMHHHEM, N P E A H A 3 H A « E H H B I X A A » HenpepbiBHoro A H T b s . 

ABTopetfi. 

UDK: 669.14.018.298:620.17 
ASM/SLA: Ay-b S21, Nb 

MeTaAAypra» — H e n p e p b i B H o e AHTbe — neMeHTyeMas CTaAb — 
a<j><j>HHa>K K p H C r a A A H 4 e C K H X 3epeH C HHOČHCM — CBOHCTBa C T a A H 

D. Kmetič, F. Vodopivec, F. Vizjak, J . Žvokelj, B. Arzenšek 
H c c A e A O B a i u i f l CBOIICTB c p a B H e H H e M K A a c c H n e C K O f t n H e n p e p b i B H O 
OTAHTOII ueMeHTveMoii CTaAH C 4320 
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H 3 u e M e H T y e M O H C T a A H C 4320, ' H a K O T o p o f t B b m o A H e H a<J>4>HHa3K 
K p H C T a A A H H e C K H X 3 epeH C 3 A e M e H T O M H H 0 6 H e . M 6 b I A H H3TOTOBAeH bi 
O I A O S A H H p a 3 r o H H b i e H iecTepHH; HX u e M e H T i r p o s a A H H T E P M M E C K H 
oopaooTaAH. 

CpaBHHAH D B o f l C T B a CTaAH, n p O C M O T p e A H p e 3 y A b T a T b I TeXHOAO-
rHiecKHx onbiTOB H3r0T0BAeHHux o r A o G e A b n p H n y A b 3 a u H H H p a 3 T O H -
Hbix uiecTepeHb c pe3yAbTaTaMH O H U T O B C CTaAbio KAaccHMecicoro 
H 3 r 0 T 0 B A e H H « , B KOTOpOH A A S a 4 > H H H p O B a H H a n p H M e H S H a A I O M H H H H . 

I l c o A e A O B a H H a n O K a 3 a A H , I T O CTaAb C 4320 c A o G a B K o i i H H O 5 H « 
B n o A H e 3 a M e H a e T C T a A b , H 3 r o T O B A e H H y K ) K A a o c m e c K H M c n o c o C o M . 

ABTope<j>. 




