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/. Pregled po strokah UDK 

51 MATEMATIKA = MATHEMATICS 53 FIZIKA = PHYSICS 

517 Analiza = Analysis 

Brudar Božidar: Izdelava matematičnega modela za 
ogrevanje jekla v industrijskih pečeh = Mathematic 
model of heat ing steel in industrial furnaces. — ŽZB 
8, 1974, 4, S 2 2 3 - 2 3 4 189 

Rode Boštjan: Statistično planiranje in vrednotenje me-
talurških raziskav. Latinski kvadrat s programom na 
računalniku ZUSE-Z 23 = Latin square. — ŽZB 3, 
1969,2, S 141-145 63 

519 Kombinatorika. Verjetnostni račun = Combinato-
rial analysis 

Brudar Božidar: Preverjanje statističnih hipotez s po-
močjo operacijskih karakteristik = Test of statistical 
hvpotheses by means of operating characteristic cur-
ves. — ŽZB 6, 1972, 3, Š 175—179 141 

Brudar Božidar: Interpretacija diagramov = Interpretati-
on of diagrams. — ZZB 7, 1973, 1, S 53—60 153 

Brudar Božidar: Faktorski poskusi in ortogonalni poli-
nomi = The factorial experiments and the method of 
orthogonal polvnomials. — ŽZB 7, 1973, 2, S 
1 0 1 - 1 0 8 158 

Rode Boštjan: Analiza statistične porazdelitve na elek-
tronskem računalniku = Statistical distribution analv-
sis on digital computer. — ŽZB 1, 1967, 3, S 189—203 

22 

Rode Boštjan, J. Rodič: Statistično planiranje in vredno-
tenje metalurških raziskav. Analiza variance s pro-
grami na računalniku ZUSE Z-23 = Statistical plati-
ni ng and evalvation of da ta in metalhirgical research. 
- ZZB 2, 1968, 2, S 9 9 - 1 1 1 36 

Rode Boštjan: Statistična analiza regresije z uporabo 
elektronskih računalnikov = Statistical analysis of re-
gression bv use of computer. — ŽZB 3, 1969, 3, S 
2 2 1 - 2 3 5 69 

Rodič Jože: Metode matematične statistike = Practical 
experiances with use of statistical methods in quality 
control and research work at Ravne Steel Mili. — 
ŽZB 1, 1967, 2, S 137-154 17 

536 Nauk o toploti. Termodinamika = 
Thermodvnamics 

Heat. 

Kune Peter: Regresijska analiza vplivov vlagalnih para-
metrov na specifično porabo toplote in storilnost 
mart inovke= Regression method of charging parame-
ters influence on heat consumption and production ra-
te of open hearth furnace. — ŽZB 1, 1967, 3, S 
1 6 1 - 1 6 7 19 

539 Fizikalna zgradba snovi = Physical nature of mat-
ter 

Grešovnik Ferdo: Rentgenska strukturna analiza povr-
šinske plasti jekla = X-ray structural analysis of the 
surface laverof steel. - ŽŽB 16, 1982, 1,S 1 5 - 1 9 

323 
Rosina Andrej: Meritve viskoznosti metalurških žlinder 

z vibracijskim viskozimetrom 2: Viskoznost sinteti-
čnih rafinacijskih ž l inder= Viscosity measurements of 
metallurgical slags bv a vibration viscosimeter 2: Vis-
cosity of sinthetic refining slags. — ŽZB 15, 1981, 3, S 
2 1 9 - 2 2 4 316 

54 KEMIJA = CHEMISTRY 

541 Teoretična kemija =Theoretical chemistry 

Dobovišek Bogomir, N. Smajič, A. Rosina: Vpliv nekate-
rih faktorjev lastnosti snovi na termograme, doblje-
ne pri diferenčni termični analizi = Influence of some 
properties on the thermograms obtained by dijferencial 
thermal analvsis. - ŽZB 3, 1969, 3, S 199 -206 67 

543 Analitska kemija = Anahtical chemistry 

Dular Milan: Določevanje cianida v galvanskih odpad-
nih vodah = Cvanidc determination in galvanic wa-
stes. — ŽZB 5, 1971, 2, S 117—120 113 

Gostič Vera: Določanje Al v jeklu pri vsebnosti od 
0,005 do 0.080 % = Al determination in the content 
range from 0.005 to 0.080%. - ŽZB 1, 1967, 2, S 
9 9 - 1 0 4 12 



Gostič Vera: Vodik v jeklu, ferolegurah in litini in meto-
da določanja = Hvdrogen in steel. ferroallovs. čast 
iron and method of determination. — ŽZB 2, 1968, 3, 
S 2 0 5 - 2 1 2 43 

Hanžel Danica, M. Schara, N. Tršan: Karakterizacija vi-
sokolegiranih feritnih jekel z Moessbauerjevo spek-
troskopijo = Classification of high alloyed ferritic ste-
els bv Moessbauer spectroscopv. — ŽZB 5, 1971, 2, S 
111 — 115 112 

Hodnik Janez: Določevanje silicija v ferovanadiju s 
perklorovo kislino = Determination of silicon in ferro-
vanadium with perchloric acid. — ŽZB 2, 1968, 3, S 
2 1 9 - 2 2 0 45 

Hodnik Janez: Določevanje silicijeve kisline z želatino 
v proti ognju odporni keramiki in glinah = Silica de-
termination in clay and refrectorv ceramics with gelati-
ne. — ŽZB 3, 1969, 3, S 237—239 70 

Lečnik Anica, J. Perman: Določevanje vode, katrana in 
prahu v generatorskem plinu = Water, tar andpowder 
determination in producer gas. — ŽZB 1, 1967, 2, S 
1 3 1 - 1 3 6 16 

Perman Janez: Pregled metod in problemov za določe-
vanje ogljika in žvepla = Review of methods andj?ro-
blems in determination of carbon and sulphur. — ŽZB 
3, 1969,4, S 3 0 5 - 3 1 8 75 

Razinger Borut: Potenciometrično določevanje manga-
na pri konstantnem t o k u = Potentiometric determina-
tion of manganese at constant current. — ŽZB 6, 
1972,2, S 127 -132 136 

Šetina Anica, E. Perman, J. Perman: Arbitražno določe-
vanje arzena v jeklu = Arbitrational determination of 
As in steel. — ŽZB 2, 1968, I, S 41 - 4 9 31 

Šturbej Alojz: Uporaba fotoelektričnega stilometra 
FES-1 pri analizi izdelkov črne metalurgije = Use of 
fotoelectric stilometer FES-1 at ferrous products analv-
sis. — ŽZB 2, 1968, 1, S 5 1 - 5 8 32 

Vodopivec Franc: Elektronska mikroanaliza trdnih ko-
vinskih in nekovinskih snovi = Electron microanalysis 
of solid metallic and non-metallic materials. — ŽZB 6, 
1972, 2, S 115 -126 135 

Žlof Jože: Kemijska problematika ob uvajanju ponov-
čne metalurgije v Železarni Ravne = Chemical proble-
matics in introducing laddle metallurgv in Ravne Iron-
works. — ŽZB 18, 1984, 2, S 5 5 - 6 4 ' 357 

546 Anorganska kemija = Inorganic chemistry 

Perman Janez: Kemijski problemi v osnovni črni meta-
lurgiji = Chemical problems in the basic ferrous metal-
lurgv. - ŽZB 3, 1969, 2, S 1 0 5 - 1 3 9 ' 62 

55 GEOLOGIJA IN SORODNE 
VEDE = GEOLOGY AND COLLATERAL 

SCIENCES 

553 Nauk o rudah = Economic geology. Minerals. 
Ores. Stones 

Kejžar Rajko: Raziskave uporabnosti boksita in surove 
gline Brežice pri izdelavi mulitnih o p e k = Investigati-
ons in applicabilitv of bauxite at Brežice raw clay in 
manufacturing mullite bricks. — ŽZB 5, 1971, 1, S 
1 1 - 3 0 103 

61 MEDICINA = MEDICAL SCIENCES 

614.7 Higiena zraka, vode in tal = Hygiene of soil, water 
and air 

Perman Janez, E. Perman, S. Verhovnik: Onečiščenje at-
mosfere v Mežiški dolini = Pollution of the atmosphe-
re in Mežica vallev. - ŽZB 4, 1970, 3, S 2 0 9 - 2 1 8 95 

62 INŽENIRSTVO. TEHNIKA = ENGINEERING 
SCIENCES. TECHNOLOGY 

62-2 Sestavni deli strojev = Parts and components of 
machines 

Senica Marijan: Vpliv aksialnih obremenitev na ži-
vljenjsko dobo valjčnih ležajev = Influence of axial 
loads on life of roll bearings. — ŽZB 7, 1973, 4, S 
2 0 7 - 2 1 1 168 

620.1 Preiskava materiala. Napake v 
materialu = Materials testing. Technical properties, 

defects 

Brudar Božidar: Računanje sipanega magnetnega polja 
s pomočjo metode končnih diferenc = Magnetic lea-
kage fields calculated bv the method of finite differen-
ces. — ŽZB 19, 1985, 4, S 117—121 385 

Kveder Aleksander: Vpliv temperaturnega in deforma-
cijskega režima simuliranega valjanja na lastnosti 
nekaterih jekel = Influence of temperature and defor-
mation conditions on properties of some steel in a si-
mulated rolling test. - ŽZB 9, 1975,3, 145 -156 204 

Prešern Alojz, A. Osojnik: Novi načini jemanja vzorcev 
za določevanje kisika v jeklu = New ways of sampling 
in determination of oxvgen in steel. — ŽZB 3, 1969, 4, 
2 9 3 - 3 0 3 74 

620.17 Preizkušanje mehanskih lastnosti = Measure-
ment of mechanical properties 

Kovač Janez: Primerjalno preizkušanje trdote pri povi-
šanih temperaturah = Comparative hardness tests at 
higher temperatures. — ŽZB 8, 1974, 2, 1 1 9 - 1 2 3 179 

Kveder Aleksander: Prelomi kovin = Fractures of metals. 
- Ž Z B 13, 1979, 3, 1 0 5 - 1 2 0 271 

Rodič Jože: Kaljivost jekel — osnova za boljšo ekono-
miko, pravilnejšo in lažjo izbiro jekel = Hardenabili-
tv of steels — basis for bel ter economv, correcter and 
easier selection of steels. — ŽZB 4, 1970, 1, 15—38 79 

Šegel Jože: Kontrola pasov garantirane kaljivosti in 
analize vpliva kemijske sestave na kaljivost = Control 
of bands of guaranteed hardenability, and analysis of 
influence of chemical composition on the hardenabili-
ty. — ŽZB 9, 1975, 4, 251—258 213 

Šipek Mitja: K problemu ločenja feromagnetnih mate-
rialov po sestavi in trdoti s pomočjo neporušnih me-
tod ter magnetne strukturne analize = About the pro-
blem of separation of ferromagnetic materials due to 
their composition and hardness by non-destructive 
methods and magnetostructure analvsis. — ŽZB 3, 
1 9 6 9 , 1 , 5 3 - 6 4 57 

Šipek Mitja: Merjenje časovne odvisnosti poteka delo-
vanja sile pri udarnem preizkusu = Measuring the ti-
rne function of operating force in impact test. — ŽZB 
8 , 1 9 7 4 , 1 , 3 9 - 4 6 173 



Uranc Franc: Žilavost kot odpornost proti sunkom-
= Impact toughness as resistanee against shocks. — 
ŽZB 6, 1972,4, 2 3 1 - 2 3 6 145 

Uranc Franc: Vpliv strukture in dimenzij preizkušanca, 
napetosti in hitrosti preizkušanja na žilavostne vred-
nosti = Influence of the testpiece structure and dimen-
sions, of the stress. and the testing rate on the tough-
ness values. - ŽZB 14, 1980, 3, 143-148 291 

Uranc Franc: Vpliv pretaljevanja pod žlindro in kalje-
nja v solni kopeli na lastnosti visokotrdnega jekla 
Č 5432 — VCNMo 200= Influence of the electroslag 
remelting and quenching in salt bath on the properties 
of high-strength Č 5432 - VCNMo 200 steel. - ŽZB 
1 6 , 1 9 8 2 , 2 , 3 7 - 4 4 325 

Uranc Franc: Zboljšanje žilavosti jekel s kaljenjem v 
vroči kopeli = Improved toughness of martempered / 
austemperedsteel. - ŽZB 16, 1982, 2, 4 5 - 5 2 326 

Uranc Franc: Izbira konstrukcijskih jekel in njihovih to-
plotnih obdelav za najustreznejšo žilavost = Selecti-
on of structural steel and its heat treatment for the 
most suitable toughness. — ŽZB 20, 1986, 4, 83 — 88 

396 
Zalokar Miha: Matematično simuliranje nateznega pre-

izkusa z upoštevanjem deformacijsice hitrosti in od-
visnosti utrjevanja od stopnje deformacije = Mathe-
matical model for tensile test considering strain rate 
and strain-hardening power as the function of defor-
mation. - ŽZB 17, 1983, 1, 33—42 339 

620.18 Metalografija = MetalIography. Grain structu-
re 

Grešovnik Ferdo: Moessbauerjev efekt in možnost nje-
gove uporabe v preiskavah jekla = Moessbauer effect 
and its eventual use in steel testing. — ŽZB 3, 1969, 4, 
3 1 9 - 3 3 3 76 

Grešovnik Ferdo: Izdelava in praktična uporaba TTT 
diagramov = Plotting and practical use of TTT dia-
grams. - ŽZB 5, 1971, 1 , 3 1 - 4 1 104 

Kaker Henrik, A. Rodič, S. Petovar: Primerjava vključ-
kov v klasično in vakuumsko izdelanem jeklu 
Z F 6 = Comparison of inclusions in standard and in 
vacuum-made ZF6 steel. — ŽZB 19, 1985, 4, 
1 1 1 - 1 1 6 384 

Kosec Ladislav, F. Vodopivec: Uporaba metode mikro-
fraktografije = Use of the microfractographic method. 
- ŽZB 3, 1969, 1, 1 - 1 4 53 

Kosec Ladislav, F. Vodopivec: Primer iz dela metalograf-
skega laboratorija = Few examples of work of a me-
tallographic laboratory. — ŽZB 3, 1969, 2, 95—103 

61 

Kosec Ladislav, R. Brifah: Primeri iz dela metalograf-
skega laboratorija = From the work of a metallograp-
hic laboratorv. - ŽZB 4, 1970, 3, 1 7 9 - 187 92 

Kosec Ladislav, F. Vodopivec: Iz dela metalografskega 
laboratorija = From metallographv lab investigations. 
- Ž Z B 5, 1971,2, 107 -110 111 

Kosec Ladislav, F. Vodopivec, B. VVolf: Primeri iz dela 
metalografskega laboratorija = From metallographic 
laboratory. - ZZB 5, 1971, 3, 151 -157 117 

Kovačič Slavko: Poskusi izdelave močno bazičnega sin-
tra= Trial to make a highly basic sinter. — ZZB 4, 
1 9 7 0 , 2 , 9 9 - 1 0 3 85 

Kraševec Viktor: Uporaba transmisijske elektronske mi-
kroskopije (TEM) pri metalurških raziskavah = Ap-
plication of transmission electron microscopy in metal-
lurgical investigations. —ŽZB 10, 1976, 4, 1 9 9 - 2 0 8 

230 
Kraševec Viktor, J. Rodič: TEM raziskave popuščnih 

efektov orodnega jekla Č 4850 - OCR 12 
VM = TEM investigations of tempering effects of Č 
4850 - OCR 12 VM tool steel. - ŽZB i 1, 1977, 2, 
103-111 240 

Megušar Janez, J. Šinkovic: Selektivno elektrolitsko 
jedkanje karbidov ME 6 C in MEC v brzoreznem je-
klu 6-5-2 = Selective electrolvtic etching of carbides 
ME 6 C and MEC in high speed tool steel 6-5-2. — 
ŽZB 1, 1 9 6 7 , 2 , 9 1 - 9 4 10 

Rodič Jože: Praktične izkušnje pri raziskavah ledeburi-
tnih orodnih jekel z uporabo kvantitativne metalo-
graf i je= Practical experiences in investigation of lede-
burite tool steel bv quantitative metallographv. — 
ŽZB 9, 1975 ,4 ,217-238 211 

Vodopivec Franc: Nekateri primeri preiskav z elektron-
skim mikroanalizatorjem na Metalurškem inštitutu v 
Ljubljani = Some investigations with electron probe 
X-rav microanalvzer at The Metallurgical Institute in 
Ljubljana. - ŽŽB 4, 1970, 3, 153 -165 90 

Vodopivec Franc: Sodobne metode metalografske prei-
skave in smeri njihovega razvoja = Modern methods 
of metallographic investigations and trend of their de-
velopment. — ŽZB 5, 1971, 1, 1 — 10 102 

Vodopivec Franc, B. Ralič: Nekatere pripombe k identi-
fikaciji in sestavi nekovinskih vključkov v jeklih = I 
Some remarks on identification and_ composition of 
non-metallic inclusions in steel. — ŽZB 6, 1972, 4, 
2 1 5 - 2 2 9 144 

Vodopivec Franc: O nastanku krogličastih in prozornih 
vključkov aluminijevega oksida v jeklih = On forma-
tion of spheroidal inclusions of aluminium oxide in ste-
el. - Z Z B 13, 1979, 1, 1 9 - 2 2 263 

Vodopivec Franc, M. Jakupovič: Značilnosti kvantitati-
vne metalografske analize s sprego raster-elektron-
skega mikroskopa in naprave za analizo slike = Cha-
racteristics of quantitative metallographic analysis 
witli the combination of electron microscope and auto-
matic image analvzer. — ŽZB 13, 1979, 2, 69—76 267 

620.19 Napake v materialu = Defects and deteriorati-
on in materials 

Brudar Božidar: Elektromagnetno polje v bližini napa-
ke v materialu = The electromagnetic field in the ne-
ighbourhood of a defect in the material. — ŽZB 14, 
1980 ,4 ,185-191 295 

Exel Neža: Korozijska odpornost CORTEN jekla = l 
Corrosion resistanee of CORTEN steel. — ŽZB 7, 
1 9 7 3 , 1 , 3 1 - 4 2 151 

Exel Neža: Korozijska odpornost CORTEN J e k l a = ! 
Corrosion resistanee of CORTEN steel. — ŽZB 11, 
1 9 7 7 , 1 , 3 7 - 4 0 235 

Jezeršek Aleksander: Vpliv elementov na korozijsko ob-
stojnost visokolegiranih jekel v raztaljenih svinčenih 
soleh = Influence of elements upon corrosion resistan-
ee of high alloved steels in melted lead bearing salts. 
- Z Z B 2, 1968,3, 1 8 5 - 1 9 0 41 



Šipek Mitja: Magnetografija v metalurški praksi = Ma-
gnetograpliv in metallurgy. — ŽZB 4, 1970, 3, 
1 8 9 - 2 0 0 " 93 

Šipek Mitja: Kontrola površinskih napak na gredi-
cah = Control of surface defects on billets. — ŽZB 5, 
1971,4,203—210 ' ' 124 

Vehovar Leopold, V. Kuhar: Ocena odpornosti jekel 
proti vodikovi krhkosti na osnovi zasledovanja per-
meabilnost i= Estimation of tlie steel resistivitv to hy-
drogen embrittlement bv analvzing the permeabilitv. 
- Z Z B 20, 1986,4, 7 3 - 8 2 " 395 

620.9 Splošna energetika = General economics 
of energy 

Vodeb Dušan, J. Borštner, J. Bratina: Opis stanja, raz-
voj in varčevalna politika na področju energetike v 
črni metalurgiji = State, development trends, and ener-
gv economv in ferrous metallurgv. — ŽZB 15, 1981, 4, 
225—236 ' 317 

620.97 Izkoriščanje drugih virov energije = Applicati-
on of residual energy 

Veber Zoran, Z. Markovič, V. Logar: Odjiadna energija 
v Železarni Štore = VVaste energv in Store Ironworks. 
- Ž Z B 18, 1984,4, 143-146 366 

620.98 Izbira energetskega vira = Choise of energy source 
for specific purposes 

Bratina Janez, G. Kacl, D. Vodeb: Uporaba logističnih 
krivulj za dolgoročno planiranje energije v črni me-
talurgiji = Application of logistic curves for long-term 
energv planning in ferrous metallurgv. — ŽZB 17, 
1983 , '1 ,43-53 340 

Vodeb Dušan, B. Gašperšič, Z. Erjavec: Sistemske reši-
tve izkoriščanja odpadnih toplot v Železarni Rav-
ne = Svstem solutions of recoverv of waste heat in Ra-
vne Ironworks. - ŽZB 14, 1980^ 3, 149 -158 292 

621.1 Toplotni stroji in naprave = Heat engines gene-
rally 

Vodopivec Franc, L. Kosec, R. Brifah, B. Wolf: Preiska-
va vzrokov poškodb na lopaticah parne turbine = In-
vestigation of causes for defects on steam turbine va-
nes — ŽZB 5, 1971, 4, 211—214 125 

621.3 Elektrotehnika = Electrical engineering 

Bratina Janez: Sesalni krog — naprava za kompenzaci-
jo jalove energije in za zmanjševanje višje harmon-
skih tokov = Suction circuit — compensating reactive 
power and minimizing harmonv current. — ŽZB 11, 
1 9 7 7 , 1 , 4 1 - 5 0 236 

Bratina Janez: Gospodarjenje z električno energijo v 
Železarni Ravne = Economizing with electric energv in 
Ravne Ironvvorks. — ŽZB 18, 1984, 4, 131 —142 365 

Langus Danijel: Delovanje štirislojnih polprevodniških 
elementov = Functioning of four-laver semiconductor 
elements. - ŽZB 2, 1968, 3, 1 9 1 - 2 0 3 42 

621.35 Elcktrokemijska tehnika = Applied electroche-
mistry 

Hodnik Janez: Čiščenje živega srebra po elektrolizi = E-
lectrolvtic cleaning of mercury. — ŽZB 1, 1967, 2, 
1 5 5 - 1 5 7 18 

621.36 Termoelektrotehnika = Thermo-electricity 

Bratina Janez: Elektroenergetski ter obratovalni odnosi 
obločne peči za proizvodnjo jekla = Electroenergetic 
and operating characteristics of electric are furnace for 
steelmaking. - ŽZB 3, 1969, 3, 173—197 66 

621.38 Elektronika = Electronics 

Kaker Henrik: Uporaba energijsko disperzijskega spek-
trometra pri preiskavah jekel = Application of the 
energv dispersion spectrometer in investigation of steel. 
- ŽZB 19, 1985, 4, 1 0 5 - 1 1 0 383 

Kimoto S., J. Co: O rastrski elektronski mikroskopiji in 
rentgenski mikroanalizi = On the scanning electron 
microscopv and X-rav microanalvsis. — ŽZB 4, 1970, 
2 , 1 2 1 - 1 3 1 87 

621.73 Kovanje = Forges 

Vodopivec Franc: Ojnice s perlitno mikrostrukturo za 
avtomobilski motor = Automobile engine shafts with 
pearlitic microstructure. — ŽZB 15, 1981, 4, 
2 4 7 - 2 5 6 319 

621.74 Livarstvo = Foundries 

Burnik Dušan: Direktno ulivanje kokil iz belega grod-
lja = Direct casting of ingot moulds made of white čast 
iron. - ŽZB 3, 1969, 1, 6 5 - 7 2 58 

Goršek Martin: Raziskave vplivov na dimenzije in dru-
ge lastnosti ulitkov iz nodularne litine = Investigation 
of influences on dimensions and other properties of 
spheroidalgrapliite čast. — ŽZB 4, 1970, 1, 6 1 - 6 8 82 

Grzina Jože: Povečanje produktivnosti s peskometom 
pri izdelovanju jeklene litine = Sandslinger. — ŽZB 
1 , 1 9 6 7 , 3 , 2 2 1 - 2 2 4 25 

Lenasi Stane: Penetracija na jeklenih ulitkih = Penetra-
tion on steel castings. — ŽZB 1, 1967,2, 105—112 13 

Lenasi Stane: Statistična analiza livarskih surovin = 
Statistical analysis of foundrv raw materials. — ŽZB 
1, 1967, 3, 235—240 27 

Matitz Jože: Domače eksotermne mase v jeklo livarni. 
Metode kontrole in izboljšanje izplena = Domestic 
exotermic feeding materials in steel foundrv. Methods 
of control and vield improvement. — ŽZB 1, 1967, 3, 
2 1 5 - 2 2 0 24 

Prešern Vasilij: Pogoji nastajanja in izločanja oksidnih 
vključkov iz jeklene kopeli = Conditions of formation 
and precipitation of oxide inclusions from steel meh. 
- Ž Z B 10, 1976,3, 117 -123 224 

Trbižan Milan: Vpliv cikličnih termičnih obremenitev 
na vzdržljivost kokilne litine = Influence of cvclic 
thermal stresses on durabilitv of mold casting. — ŽZB 
2 , 1 9 6 8 , 4 , 2 5 1 - 2 5 6 51 



Uršič Viktor: Vpliv peska jeder na lastnosti enotnega 
bentonitnega peska = Influence of eore sand on the 
properties of uniform bentonile sand. — ŽZB 14, 
1980, 1, 81—85 284 

Vodopivec Franc, M. Gabrovšek, J. Žvokelj: Evolucija 
mikrostrukture med valjanjem mehkih jekel = Evolu-
tion of microstructure in mild steel during rolling. — 
ŽZB 20, 1986, 3, 51—60 392 

621.762 Metalurgija kovin v prahu = Povvder metal-
lurgy 

Jurca Stane: Nekaj o metalurgiji, prahu in njenem pri-
hodnjem razvoju = Something about powder metallur-
gy and its future development. — ZZB 2, 1968, 4, 
2 4 7 - 2 5 0 50 

621.77 Valjanje, stiskanje, vlečenje = Plastic working, 
forming, shaping in the solid state 

Jezeršek Aleksander: Nova hladna valjarna na Jeseni-
cah = New cold rolling plant in Jesenice Ironworks. — 
ŽZB 9, 1975, 1, 1 - 9 191 

Kmetič Mitja, F. Vodopivec, F. Vizjak: Vpliv stopnje 
predelave na lastnosti konti jekla = Influence of wor-
king degree on the properties of continuouslv čast steel. 
- Z Z B 18, 1984, 1, 1 7 - 2 6 ' 352 

Meiink Gvido: Razvoj predelave žice v slovenskih žele-
zarnah = Development in working wire in Slovene 
Ironworks. — ŽZB 15, 1981, 1, 1—5 296 

Nečemer Boris: Vpliv ogljika, silicija in kokilnega vzor-
ca na debelino bele plasti pri valjih = Influence of 
carbon, silicon and of chill sample on the thickness of 
the chill ofrolls. - ŽZB 6, 1972, 2, 8 5 - 9 1 132 

Nikolič Miroslav: Vprašanje racionalne razdelitve žele-
nega celotnega odvzema ali redukcije debeline pri 
hI. valjanju trakov na ustrezno število parcialnih 
odvzemov ali vtikov = Rational distribution of total 
reduction in cold rolling of strips on the corresponding 
number of partial passes. — ŽZB 10, 1976, 4, 
2 0 9 - 2 1 2 231 

Pribyl Robert: Nova vrsta valjev za vroče valjanje v va-
Ijarnah pločevine = The new kind of rolls for hot rol-
ling in the plate mills. — ŽZB 2, 1968, 4, 221 —226 46 

Pribvl Robert: Nova vrsta valjev za valjanje aluminija 
in cinka = New tvpe of rolls for rolling alluminium and 
zine. — ŽZB 4, 1970, 1,1—7 77 

Pribyl Robert: Nova vrsta valjev za valjanje alumini-
ja = New tvpe of rolls for rolling alluminium. — ŽZB 
4 , 1 9 7 0 , 1 , 9 - 1 3 78 

Vizjak Ferdo: Platiranje jekel = Steelplating. — ŽZB 10, 
1 9 7 6 , 1 , 1 3 - 2 3 216 

Vodopivec Franc, A. Kelvišar, S. Mežnar: Primerjalni 
preizkusi vlečenja jeklene žice, s katere je bila škaja 
odstranjena z luženjem in peskanjem = Comparative 
drawing tests of steel wire descaled by pickling and 
shot-blasting. — ŽZB 11, 1977, 2, 8 5 - 102 239 

Vodopivec Franc, M. Gabrovšek, J. Žvokelj: Mikrostruk-
tura in lastnosti nekaterih jekel v odvisnosti od tem-
perature valjanja = Microstructure and properties of 
some struetural steel depending on rolling temperature. 
- Ž Z B 17, 1983, I, 1 7 - 3 2 338 

Vodopivec Franc, M. Kmetič, A. Rodič: O zadrževanju 
rekristalizacije austenita pri vročem valjanju cemen-
tacijskih jekel v več vtikih pri padajoči temperaturi-
= On retaining the recrvstallization of austenite in hot 
rolling the čase hardening steel at decreasing tempera-
ture. ŽZB 18, 1984, 1 , 9 - 1 6 351 

621.78 Toplotna obdelava kovin = Heat treatment of 
metals 

Babšek Franc: Simulacija ogrevanja slabov v potisnih 
pečeh = Slab furnace simulation. — ŽZB 1, 1967, 3, 
1 6 9 - 1 7 6 20 

Brudar Božidar: Računanje začetnih pogojev pri ogre-
vanju blokov v globinskih pečeh = The calculation of 
the initial conditions with the heating of ingots in soa-
king pits. - ŽZB 17, 1983, 2, 6 9 - 7 6 343 

Černe Franc: Tekoča kalilna sredstva, opis in kontrola-
= Liquid hardening agents, deseription and control. — 
ŽZB 1, 1967, 1 , 4 5 - 6 3 7 

Černe Franc: Žarjenje jekla Č 4320 na feritno-perlitno 
strukturo za boljšo obdelavo = Annealing of steel 
Č4320 to obtain ferritic-pearlitic structure for better 
workability. - ŽZB 3, 1969, 1, 3 3 - 4 3 55 

Glogovac Branislav, T. Kolenko, B. Koroušič: Kontrola 
regulacije razmernika zraka z uporabo kisikove son-
de = Control of air ratio regulation by oxygen probe. 
- Ž Z B 19, 1985, 3 , 7 5 - 7 8 377 

Kveder Aleksander: Visokotemperaturna cementacija. 
1: Način cementiranja, določitev osnovnih parame-
trov cementacije in metalografske preiskave = High 
temperature cementation — Part 1. — ŽZB 1, 1967, 1, 
3 8 - 4 4 6 

Kveder Aleksander: Visokotemperaturna cementacija. 
2: Mehanske preiskave = High temperature cementa-
tion - Part 2. - ŽZB 1, 1967, 2, 9 5 - 9 8 11 

Kveder Aleksander: Mehko žarjenje, stopnja sferoidiza-
cije strukture in vpliv legirnih elementov = Soft an-
nealing, degree of spheroidisation of structure and inf-
luence of alloving elements. — ŽZB 16, 1982, 4, 
9 5 - 1 0 9 333 

Nikolič Miroslav: Visoki vakuum kot zaključna faza v 
razvoju svetlega ali belega ža r j en ja= High vacuum as 
the last step in the development ofbright annealing. — 
ŽZB 7, 1973,3, 1 3 1 - 1 3 9 161 

Razinger Anton: Uvajanje postopka mehkega žarjenja s 
kontinuirnim ohlajanjem v industrijskih žarilnih pe-
čeh = Introduction of annealing with continuous co-
oling in industrial annealing furnaces. — ŽZB 3, 
1969 ,4 ,277-291 73 

Rodič Alenka: Rekristalizacijski diagrami = Recrystalli-
zation diagrams. - ŽZB 10, 1976, 2, 5 3 - 6 4 219 

Uranc Franc: Vpliv toplotne obdelave na žilavost baini-
ta Cr-W-V jekel = Influence of heat treatment on the 
bainite toughness in Cr-W-Vsteel. — ŽZB 18, 1984, 1, 
2 7 - 3 5 353 

Vodopivec Franc: Termomehanična predelava jekla = T-
hermomechanical processing of steel. — ŽZB 3, 1969, 
3 , 2 0 7 - 2 1 9 68 

Žunec Jože: Izdelava rekristalizacijskih diagramov = I 
Drawing of recrvstalisation diagrams. — ŽZB 1, 1967, 
2 , 1 1 3 - 1 1 5 ' 14 

Žvokelj Janez: Presoja kaljivosti jekel pri varjenju = E-
stimation of quench hardenabilitv at welding. — ŽZB 
3 , 1 9 6 9 , 4 , 2 6 3 - 2 7 5 72 



621.791 Varjenje in podobni postopki = Welding and 
allied techniques 

Begeš Janez: Avtomatsko navarjanje pod praškom s tra-
kom = Submarged are welding with strip. — ŽZB 2, 
1 9 6 8 , 1 , 3 5 - 4 0 30 

Bratina Janez: Zanesljivost proizvodnih naprav = Relia-
bility of produetion equipment. — ŽZB 17, 1983, 2, 
7 7 - 8 4 344 

Kejžar Rajko: Uporabnost in način varjenja s specialno 
bazično oplaščeno elektrodo B-KOR Tifon = Usabi-
lity and welding with special basic lined B-KOR Tifon 
electrode. - ŽZB 6, 1972, 1, 4 7 - 6 3 130 

Kejžar Rajko: Prigor in odgor elementov Si in Mn pri 
varjenju pod praškom EP 10 in EP 5 0 = Gain and 
loss of elements (silicon and manganese) in submerged 
are welding using EP 10 and EP 50 welding powders. 
- Ž Z B 9 , 1975, 1, 1 1 - 1 7 192 

Kejžar Rajko: Vpliv dezoksidantov na vsebnost kisika v 
čistem varu in izkoristek Cr iz plašča pri elektrooblo-
čnem varjenju = Influence of deoxizing agents on the 
oxygen content in the pure weld, and the chromium yi-
eld from the electrode coating in electric are welding. 
- Z Z B 9, 1975, I, 1 9 - 2 7 193 

Mesec Ivan: Varjenje pod praškom 18/8 Cr-Ni jekel = i 
Welding of Cr-Ni steels 18/8 using welding powder. — 
ŽZB 3, 1969, 2 , 8 7 - 9 4 60 

Mesec Ivan: Nove elektrode EVB-Mo, EVB-CrMo in 
EVB-2 CrMo za varjenje jekel z garantiranimi me-
hanskimi lastnostmi pri višjih temperaturah = New 
electrodes EVB Mo, EVB CrMo, and EVB 2 Cr Mo for 
welding steels with guaranteed mechanical properties 
at higher temperatures. — ŽZB 5, 1971, 2, 93—106 

110 
Mesec Ivan: Preiskave varilnotehničnih in mehanskih 

lastnosti elektrodnih žic pri varjenju v zaščitni at-
mosferi C O : = Investigation of welding and mechani-
cal properties of wires for welding in CO, atmosphere. 
- Z Z B 6, 1 9 7 2 , 2 , 9 9 - 1 1 4 " 134 

Mesec Ivan, J. Markež: Elektroda PK 13/6. Novi do-
dajni material za varjenje feritno martenzitnih jekel-
= Electrode PK 13/6, new adding material for vvel-
ding ferrite — martensitic steels. — ŽZB 7, 1973, 1, 
4 3 - 5 1 152 

Nikolič Miroslav: Termično dekapiranje v visokem va-
kuumu. Vprašanje mehanizma in sodelujočih faktor-
jev v procesu = Thermal pickling in high vacuum. 
Mechanism and influential parameters of the process. 
- Ž Z B 9, 1975 ,4 ,209-216 210 

Prosenc Viktor, F. Seliškar: Problem varivosti debelo-
stenskih varjencev iz konstrukcijskih jekel = Proble-
matics of weldability of thich-walled pieces of struetu-
ra! steel. — ŽZB 13̂  1979,2,77—82 268 

Ravnik Bogdan: Regeneracija in nevtralizacija izrablje-
nih kislin v HV Bela v železarni Jesenice = Recoverv 
of acid in the Bela Cold Rolling Plant. — ŽZB 11, 
1 9 7 7 , 4 , 1 9 7 - 2 0 0 247 

Terseglav Monika: Luženje = Pickling. — ŽZB 3, 1969, 
2 , 1 4 7 - 1 5 8 64 

621.9 Obdelava z odrezovanjem = Machining, cutting 
etc. 

Pratnekar Tone: Optimizacija obdelovalnih pogojev-
= Optimisation of the machining conditions. — ŽZB 
7 , 1 9 7 3 , 2 , 9 3 - 9 9 157 

622.7 Bogatenje mineralnih surovin = Mineral 
dressing. Ore preparation 

Dobovišek Bogomir: Študij razkroja CO med redukcijo 
železovih oksidov z njim = Srwdv of CO dissociation 
during the reduetion of iron oxides vvith it. — ŽZB 4, 
1 9 7 0 , 1 , 6 9 - 7 8 83 

Zalar Bogdan, J. VVohinz. A. Valant: Problematika utr-
jevanja piritnih peletov pri temperaturah praženja = l 
Problematics in hardening pvrite pellets at the roasting 
temperatures. - ŽZB 10, 1976, 3, 109-115 223 

65 — Vodenje in organizacija 
poslovanja = Commercial and business techniques 

Rodič Jože: Sistemi kontrole in metodika reševanja teh-
noloških problemov = Control systems and methods 
of technological problems solving. — ŽZB 2, 1968, 3, 
1 5 3 - 1 6 3 39 

Rodič Jože: Metode mrežnega planiranja = Methods of 
netvvork analvsis for planning. — ŽZB 5, 1971, 1, 
5 7 - 6 6 " 107 

Rodič Jože, J. Pšeničnik: Uporaba PERT metode pri vo-
denju laboratorijskega dela v Železarni Ravne = A-
plication of PERT method for laboratorv work plan-
ning in Steelworks Ravne. — ŽZB 5, 1971, 3, 
171 — 177 119 

Segel Jože: Vloga računalniške obdelave podatkov v si-
stemu povratnih informacij kontrole kakovosti = Ro-
le of computer treatment of data in the system_ of re-
turn informations on the control of quality. — ŽZB 6, 
1972 ,4 ,237-241 146 

66 KEMIJSKA TEHNIKA, KEMIČNE IN 
SORODNE INDUSTRIJE = CHEMICAL AND 

ALLIED INDUSTRIES 

662 Eksplozivi, goriva = Explosives. Fuels 

Dobovišek Bogomir: Nekaj misli ob sedanjem načinu 
ocenjevanja reaktivnosti trdnih reducentov= Some 
thoughts about the present estimation of reactivity of 
solid reducing agents. — ŽZB 7, 1973, 4, S 183-188 ' 

165 
Dobovišek Bogomir: Vpliv temperature karbonizacije 

na oksireaktivnost trdnih goriv, izdelanih iz kosov-
skega lignita. Aplikacije D T A = Injluence of carboni-
sation temperature on the oxyreactivity of solid fuels 
made from Kosovo lignite. — ŽZB 10, 1976, 1, S 
7 - 1 1 215 

Sicherl Bogdan, D. Vodeb: Problematika zamenljivosti 
kurilnih plinov v industriji = Problems of conversion 
of fuel gases in industrv. — ŽZB 10, 1976, 4, S 
1 6 1 - 1 7 8 227 

Sicherl Bogdan, D. Vodeb, M. Zakonjšek: Problematika 
zamenljivosti kurilnih plinov v industriji = Problema-
tics on conversion of fuel gases in industrv. — ŽZB 11, 
1977,2, S 6 3 - 8 3 ' 238 

Vodeb Dušan, B. Gašperšič, B. Sicherl: Matematični 
model plinskega gorilnika = Mathematical model of a 
gasburner. — ZZB 11, 1977, 4, S 183—195 246 

Vodeb Dušan, Z. Erjavec, B. Gašperšič: Izračun adiabat-
ske temperature zgorevanja in dolžine plamena plin-
ske mešanice = Calculation of the adiabatic combusti-
on temperature and the influence on the flame length. 
- Ž Z B 13, 1979, I, S 2 3 - 3 4 264 



666.76 Snovi in izdelki, odporni proti 
ognju = Refrectories: Fireclay 

Hodnik Janez: Radiometrično zasledovanje obrabe po-
novčnih opek — Radiometric determination of ladle 
brick lining vvear out. - ŽZB 2, 1968, 4, S 2 5 7 - 2 6 2 

52 
Kejžar Rajko: Priprava in uporabnost korundnih opek 

v metalurgiji = Manufacture and use of corundum 
bricks in metallurgy. - ŽZB 3, 1969, 4, S 241 —261 

71 
Kejžar Rajko: Uporabnost korundnih nabijalnih mas in 

korundnih mas za vroča popravila pri obzidavi — 
oblaganju metalurških peči = Applicability of corun-
dum tamping mixtures and of corundum mixtures for 
hot repairs for lining metallurgical furnaces. — ŽZB 4, 
1970, 2, S 81—98 84 

Muster Jože: Uporaba kemično vezanih mas za žlebove 
jeklarskih peči = Use of chemically bonded mixtures 
for spouts of steelmaking furnaces. — ŽZB 4, 1970, 3, 
S 2 1 9 - 2 2 3 96 

669 METALURGIJA. KOVINE IN 
ZLITINE = METALURGY. 

699-1 Stanje kovin in zlitin = Form of metal products and 
semis 

Arh Joža, M. Demšar, A. Mlakar: Tehnološke in prakti-
čne izkušnje pri kontinuirnem vlivanju jekel z vse-
bnostjo aluminija na petžilni napravi za gredice z ra-
vno kokilo = Technological and practical experiences 
in continuous casting of steel with aluminium in a five-
strand continuous casting machine for billets vvith a 
straight mould. — ŽZB 15, 1981,3, 189—201 313 

Brezigar Boris, I. Kenda, I. Kodrič: Hladno preoblikova-
nje kovin v industriji avtoelektrike: = Cold forming of 
metals for electrical devices in car industry. — ŽZB 
11,1977,1, 2 9 - 3 5 234 

Senčič Srečko: Kontinuirano ulivanje jekla v Železarni 
Štore = Continuous casting of steel in Štore Ironvvorks. 
- ŽZB 9, 1975, 4, 199 -207 209 

Vodopivec Franc, B. Ralič: Mikrostrukturna dogajanja 
med žarjenjem jekla z 0,035 % C in 1,96 % Si v tem-
peraturnem intervalu 680 stopinj C do 915 stopinj 
C = Microstructure changes during annealing steel 
vvith 0.035 % C and 1,96 % Si in the temperature range 
680° C to 915" C. - ŽZB 8, 1974, 3, 1 6 5 - 1 6 9 183 

Vodopivec Franc, F. Vizjak, S. Senčič: Afinacija konti-
nuirno vlitega cementacijskega jekla Č 4320 z niobi-
jem in vanadijem = Grain refinement of continuously 
čast case-hardenable steel C 4320 vvith niobium and 
vanadium. - ŽZB 15, 1981 ,3 ,203-211 314 

669-9 Postopki = Operations 

Macur Vladimir: Praksa vakuumiranja jekla v Železarni 
Ravne = Practise in vacuum melting of steel in Ravne 
Ironvvorks. — ŽZB 8, 1974, 1, 13—19 170 

Macur Vladimir, J. Bratina: Razvoj in uvedba vakuum-
ske ponovčne peči v Železarni Ravne = Development 
and introduction of vacuum ladle furnace in Ravne 
Ironvvorks. — ŽZB 18, 1984, 2, 3 9 - 4 4 354 

Petovar Stanko, A. Rozman, A. Lesnik: Opis, zagon in 
tehnološki rezultati VAD naprave v Jeklarni 2 žele-
zarne Ravne = Description, start and technological re-
sults of the VAD set in Steel Plant II. in Ravne Iron-
vvorks. - ŽZB 18', 1984, 2, 4 5 - 4 8 355 

Prešern Alojz: Uvajanje vakuumske metalurgije = Intro-
duction of vacuum metallurgy. — ŽZB 4, 1970, 4, 
2 4 7 - 2 5 7 ' 98 

669.01 Nauk o kovinah = Physical metallurgy 

Bratina Janez: Domači uporovni materiali za visoke 
temperature = Resistive materials. — ŽZB 2, 1968, 2, 
133 -152 38 

Erhart H.: Segregacija fosforja po kristalnih mejah v 
železovih zlitinah = Grain boundary segregation of 
phosphorus in iron alloys. — ŽŽB 15, 1981, 2, 
149 -156 " 309 

Guttmann M.: Vpliv segregacij oligoelementov po me-
jah na lastnosti železovih zlitin = Influence of interfa-
cial segregation of residuals on the properties of iron 
basealloys. — ŽŽB 15, 1981,2, 131 — 148 ' 308 

Kosec Ladislav: Deformacija in porušitev v nekaterih 
dvo ali večfaznih zlitinah = Deformation and dest/uc-
tion in some two- or three-component alloys. — ŽZB 
1 4 , 1 9 8 0 , 1 , 9 9 - 1 0 5 287 

Kveder Aleksander: Prispevek k osvajanju jekel z dual-
no mikrostrukturo= Contribution to mastering steel 
vvith dual microstructure. — ŽZB 19, 1985, 3, 67—70 

375 
Vodopivec Franc, D. Gnidovec, J. Žvokelj: O vroči defor-

mabilnosti AIMnC zlitin = On hot workability of 
AIMnC alloys. - ŽZB 20, 1986, 3, 6 1 - 6 8 ' 393 

669.04 Metalurški postopki in naprave za segrevanje, 
taljenje, rafiniranje = Heating processes. Thermal 

processes 

Brudar Božidar: Ogrevanje vložka v potisni peč i= Hea-
ting of feed in the end-pusher furnace. — ŽZB 9, 1975, 
2,75—79 198 

Brudar Božidar: Matematični modeli ogrevanja in ohla-
janja za nekatere primere iz prakse = Mathematical 
models of heating and cooling for some practical cases. 
- Ž Z B 9, 1 9 7 5 , 4 , 2 3 9 - 2 5 0 212 

Dobovišek Bogomir: Analiza vpliva reaktivnosti trdnih 
reducentov na naogljičenje železa med redukcijo že-
lezovih oksidov s CO = Analysis of the influence of 
the reactivity of solid fuels on carburizing of iron du-
ring the reduetion of iron oxides vvith CO. — ŽZB 5, 
1971 ,4 ,181 -184 ' 120 

Jelerčič Rado, M. Dobovišek: Uporaba argona za prepi-
hovanje jeklene taline = Use of argon for flushing of 
čast steel. — ŽZB 3, 1969, 3, 161 — 172 65 

Kejžar Rajko: Vzpostavljanje navideznega ravnotežja 
med žlindro in kovino pri dezoksidaciji jekla in var-
jenju = Quasi equilibrium betvveen slaj> and metal in 
deoxidation and vvelding of steel. — ZZB 8, 1974, 4, 
193-201 186 

Koroušič Blaženko: Aplikacija kisikove sonde pri di-
rektnem določevanju vsebnosti kisika v tekočem je-
klu = Application of oxygen probe in direct determina-
tion of oxvgen content in molten steel. — ŽZB 11, 
1 9 7 7 , 1 , 3 - 1 2 232 

Prešern Alojz: Vpliv preddezoksidacije nelegiranega je-
kla z ogljikom 0,12 do 0,2 na vsebnost okisidnih 
vključkov = Influence of the predeoxidation of unallo-
ved steel vvith 0.12 to 0.2 carbon on the amount of oxi-
dlc inclusions. — ŽZB 1, 1967, 1 , 1 9 - 3 0 4 



Prešern Alojz: Uporaba prašnatih dezoksidantov = Use 
ofpowder desoxidizers. — ŽZB 2, 1968, 4, 227—233 

47 
Smajič Nijaz: Pomen in možnosti neposredne redukcije 

zelenih peletov = Importance and possibilities of di-
rect reduciion of green pellets. — ŽZB 8, 1974, 3, 
129-145 180 

Stocca Bogdan: Razogljičenje hladno valjanih trakov = 
Decarburisation of cold-rolled strip. — ŽZB 5, 1971, 
3 , 1 3 9 - 1 5 0 116 

Švajger Milan, I. Rak: Možnosti sprememb kemične se-
stave jekla med procesom električnega pretaljevanja 
pod žlindro = Possibilities for changing chemical com-
position of steel during electroslag remelting. — ŽZB 
1 8 , 1 9 8 4 , 1 , 1 - 8 350 

Todorovič Gojko, J. Lamut, B. Dobovišek: Študij upora-
be ljubijskega siderita za izdelavo sintra = Studies on 
application of Ljubija siderite for sinter. — ŽZB 18, 
1 9 8 4 , 3 , 6 9 - 7 4 358 

Todorovič Gojko, B. Dobovišek, J. Lamut: Direktna re-
dukcija mangana iz železovih rud = Direct reduction 
of manganese from iron ores. — ŽZB 19, 1985, 3, 
5 5 - 5 9 373 

Zalar Bogdan, V. Osterc, J. VVohinz: Vključitev jeklar-
skega prahu in škaje v klorirni postopek predelave 
piritnih ogorkov = Use of dust and scale of steelma-
king plant in chlorination process for pvrite cinder. — 
ŽZB 12, 1978, 3, 77—85 255 

669.05 Splošni in osnovni metalurški 
postopki = Various general metallurgical processes 

Zalar Bogdan: Izkoriščanje sekundarnih virov kovin-
= Exploitation of secondarv metallic sources. — ŽZB 
9 , 1 9 7 5 , 3 , 1 1 9 - 1 2 8 201 

Zalar Bogdan, J. Naraks, J. Wohinz: Odpadno blato iz 
proizvodnje žveplene kisline kot sekundarna surovi-
na = Waste mud from sulphuric acid plant as the se-
condarv raw material. - ZZB 11, 1977, 2, 5 7 - 6 2 237 

669.09 Drugi metalurški postopki = Other 
metallurgical processes 

Jurca Stane: Problematika kompaktnih sintranih gra-
div = Problems vvith compact sintered materials. — 
ŽZB 7, 1973, 3, 151-156 163 

Marinček Borut: Pridobivanje železa z direktno reduk-
cijo rud = Iron production by direct reduction of ores. 
- Ž Z B 7, 1973, 2, 6 5 - 7 1 ' 154 

Wohinz Janez, J. Lamut: Možnosti izkoriščanja odpad-
nih surovin za potrebe metalurgije = Possibility for 
utilization of secondarv raw materials in metallurgv. 
- Ž Z B 14, 1980, 1 , 9 3 - 9 8 286 

669.1 Železarstvo. Železo in jeklo = 
Siderurgy 

Iron. Steel. 

Čop Stanko: Možnosti povečane preskrbe s starim žele-
zom iz domačih virov = Possibility of better supplies 
of scrap iron from domestic sources. — ŽZB 7, 1973, 
1, 1 9 - 2 2 149 

Torkar Matjaž, F. Vodopivec, J. Arh: Vpliv oligoelemen-
tov na preoblikovalno sposobnost površine litega je-
kla = Influence of t race elements on the surface worka-
bilitv of čast steel. - ŽZB 13, 1979, 4, 161 - 1 7 0 275 

669.11 Železo in njegove zlitine z ogljikom = Iron and 
iron-carbon alJoys 

Jezeršek Aleksander: Problematičnost določevanja na-
stopanja delta ferita v avstenitnih nerjavnih jeklih = 
Problems in determining appearance of delta ferrite in 
austenitic rustless steels. — ZZB 4, 1970, 2, 145 — 151 

89 
Vodopivec Franc, J. Šinkovec, T. Lavrič: O sestavi karbi-

dov v nekaterih legiranih jeklih = About the carbide 
compositions in some allov steels. — ŽZB 3, 1969, I, 
1 5 - 3 1 54 

Vodopivec Franc: Kinetika raztapljanja primarnih kar-
bidnih zrn in tvorbe mrežastega cementita v jeklu za 
kroglične ležaje = Kinetics of the solving of primarv 
carbide particles and the formation of cementite net-
work in ball-bearing steel. — ŽZB 5, 1971, 3, 
133 -138 115 

Vodopivec Franc, M. Gabrovšek, B. Ralič: O vzroku za 
stabilnost evtektičnega niobijevega karbonitrida v 
avstenitu pri ogrevanju varivega jekla, legiranega z 
n iobi jem= Dissolution of eutectic columbium carboni-
tride in austenite in heating \veldable steel alloved with 
columbium. — ŽZB 10, 1976, 4, 193 -198 229 
669.12 Kemično in tehnično čisto železo= Pure iron 

(chemically and technically) 
Goux C.: Vpliv oligoelementov na nekatere lastnosti ze-

lo čistega železa in jekla = Influence of residuals on 
some properties of high puritv iron and steel. — ŽZB 
1 5 , 1 9 8 1 , 2 , 8 3 - 9 4 304 

669.13 Lito Železo = Čast iron 

Goršek Martin: Toplotna prevodnost železovih litin = 
Heat conductivitv of ferrous allovs. — ŽZB 1, 1967, 3, 
225—234 26 

Mlakar Franc, V. Tucič: Raziskave za termično obdela-
vo valjev iz indefinitne litine = Investigations on the 
heat treatment of rolls made of the indefinite-chill čast 
iron.-ŽZB 16, 1 9 8 2 , 3 , 7 1 - 7 8 330 

669.14 Zlitine železa z ogljikom. Jeklo 
nasploh = Steel. Special carbon steels. 

Arh Joža, F. Vodopivec: Zveza med preoblikovalnostjo 
nizkoogljičnih jekel in vsebnostjo aluminija in duši-
ka 1. del = Relationship between the formability oflow 
carbon structural steels. and the aluminium and car-
bon content: Part I. - ŽZB 4, 1970, 4, 2 5 9 - 2 6 4 99 

Arh Joža: Informacija o možnosti izdelave nepomirje-
nega jekla v električnih obločnih pečeh = Informati-
on on possibilitv of manufacturing rimming steels in 
electric are furnace. — ŽZB 7, 1973, 1,1 — 10 147 

Arh Joža: Kaj je nepomirjeno jeklo in kako ga vliva-
mo ? = What is rimming steel and how is it čast? — 
ŽZB 7, 1973, 1, 1 1 - 1 8 148 

Arh Joža, F. Vodopivec, T. Lavrič: Vpliv kemijske sesta-
ve in načina izdelave nepomirjenega jekla na čistočo 
pri toplovaljanih trakovih = Influence of chemical 
composition and of method of manufacturing rimming 
steel on the puritv of hot rolled strip. — ŽZB 9, 1975, 
2 , 5 7 - 7 3 197 

Arh Joža, A. Pavliček: Vpliv žvepla v grodlju in jeklu na 
izdelavo specialnih toplovaljanih trakov za globoki 



vlek= Influence of sulphur in pig iron and steel on ma-
nufacturing special hot rolled strips for deep drawing. 
- Ž Z B 10, 1976, 1 , 2 5 - 3 6 217 

Arh Joža: Nekateri problemi izdelave avtomatnih jekel 
v električnih obtočnih in Siemens-Martinovih pe-
čeh = Some problems in producing free-cjjtting steel in 
electric are and open heart furnaces. — ŽZB 13, 1979, 
3 , 1 2 1 - 1 2 6 272 

Arh Joža, J. Triplat: Izkušnje Železarne Jesenice pri iz-
delavi nerjavnih jekel po dupleks postopku EO peč 
— VOD naprava = Experiences of Jesenice Ironworks 
in manufacturing stainless steel bv the duplex process: 
are furnace - VOD set-up. — ŽZB 19, 1985, 2, 
1 7 - 2 2 369 

Arzenšek Boris, L. Kosec, I. Kos: Vlečenje žice iz orod-
nega jekla Č. 4650= Wire drawing of Č 4650 tool ste-
el. — ŽZB 19, 1985, 3, 85 — 88 379 

Aubrun Ph.: Vpliv oligoelementov na mehanske karak-
teristike jekla za globoki v lek= The influence of resi-
duals on mechanical characteristics of deep-drawing 
steel. — ŽZB 15, 1981,2, 127—130 307 

Brudar Božidar: Odkrivanje površinskih napak na pali-
častem jeklu s pomočjo vrtičnih tokov = Disclosure of 
surface defects on rod steel bv Eddv currents. — ŽZB 
8, 1974, 1, 47 —64 174 

Černe Franc: Meroobstojnost nekaterih orodnih jekel = I 
Dimensional stabilitv of some tool steels. — ŽZB 4, 
1 9 7 0 , 1 , 5 1 - 6 0 81 

Desalos Y.: Vpliv oligoelementov na prekaljivost in 
hladno deformacijsko sposobnost ogljikovega in 
manganogljikovega jekla = Influence of trace ele-
ments on the throug-hardenabilitv and eold defortnabi-
lity of carbon and carbon-manganese steel. — ŽZB 
15,1981,2,111 — 125 306 

Dumoulin Ph.: Popustna krhkost konstrukcijskih jekel 
zaradi nečistoč = Impurity induced temper embrittle-
ment of struetural steels. — ŽZB 15, 1981, 2, 
157 -166 310 

Gabrovšek Marin: Mikrolegirana finozrnata jekla za 
varjene konstrukcije = Microalloved fine grained ste-
els for weldedstruetures. — ŽZB 6, 1972, 1,11 —24 

127 

Gabrovšek Marin, M. Stojan: Problematika varjenja fi-
nozrnatih mikrolegiranih jekel = Problems in welding 
fine grained microalloved steels. — ŽZB 6, 1972, 1, 
2 5 - 3 3 128 

Gattelier C., M. Devaux, M. Olette: Vpliv dodatka kal-
cija na topnost nekaterih nekovinskih oligoelemen-
tov v tekočem jeklu = Influence of calcium addition 
on the solubility of some non-metallic trace elements in 
molten steel. - ŽZB 15, 1981, 2, 3 7 - 4 7 300 

Grešovnik Ferdo: Študij elektrokemičnih lastnosti osno-
vne mase ledeburitnih orodnih jekel = On studies of 
electrochemical properties of ledeburite tool steel ma-
trix. - ŽZB 10, 1976, 1, 3 7 - 4 6 218 

Grešovnik Ferdo: Raziskave faznih premen v brzoreznih 
jeklih z visokotemperaturno rentgensko analizo = In-
vestigations of phase transformationsin high-speed by 
high temperature X-ray analvsis. — ŽZB 12, 1978, 2, 
5 7 - 6 9 254 

Hodnik Janez, A. Prešern, M. Sterle: Identifikacija po-
rekla eksogenih nekovinskih vključkov v jeklu z ra-
dioaktivnim cirkonijem = Identification of the origin 

of exogeneous inclusions in steel with radioactive zirco-
nium. — ŽZB 1, 1967, 1,31—37 5 

Kmetič Mitja: Nekatere značilnosti jekel izvaljanih iz 
kontinuirno ulitih gredic = Some characteristics of 
steel rolled from continuous čast billets. — ŽZB 13, 
1 9 7 9 , 3 , 8 5 - 9 3 269 

Kmetič Mitja, F. Vodopivec, M. Gabrovšek: Kinetika na-
stajanja ferita v mikrolegiranem jeklu = Kinetics of 
ferrite formation in microalloyed steel. — ŽZB 14, 
1 9 8 0 , 1 , 3 9 - 4 7 279 

Kmetič Mitja, F. Vodopivec, F. Vizjak: Primerjalne prei-
skave konvencionalnega in kontinuirno vlitega ce-
mentacijskega jekla Č 4320, ki je legirano z niobi-
jem = Comparative investigations ofeonventional and 
continuously čast case-hardenable C 4320 steel alloved 
with niobium. - ŽZB 15, 1981 ,3 ,213 -218 315 

Kmetič Mitja, F. Vopdopivec, J. Žvokelj: Medlamelarna 
razdalja v podevtektoidnih jeklih = Interlamellar spa-
cing in hypoeutectoid steel. — ŽZB 19, 1985, 3, 
9 3 - 9 8 " 381 

Koroušič Blaženko, J. Rodič, A. Rodič: Vpliv modifika-
torjev na mehanizem strjevanja, homogenost in na-
ravo karbidov brzoreznih jekel izdelanih po postop-
ku EPŽ 1. del: Modifikacija jekla Č 7680= Influence 
of modifving agents on the solidification mechanism. 
Homogenity and nature of carbides in high-speed steel 
manufactured bv ESR: Part 1: Modification of Č 7680 
iBRM-2). - ŽŽB 12, 1978, 3, 8 7 - 9 7 256 

Koroušič Blaženko, O. Kuerner, J. Arh: Prispevek k op-
timizaciji proizvodnje dinamo jekel = Contribution to 
optimizing the electric steel manufacturing. — ŽZB 
1 7 , 1 9 8 3 , 1 , 9 - 1 5 337 

Kosec Ladislav, F. Vodopivec, R. Tixier: Vpliv antimona, 
arzena, bakra in kositra na tvorbo obogatene plasti 
pri oksidaciji mehkega jekla = Influence of Sb, As, Cu 
and Sn on enriched laver formation at oxidation of 
law carbon steel. — ŽZB 2, 1968, 2, 65—88 34 

Kovač Janez: Nekaj značilnosti in problemov v proiz-
vodnji nerjavnih jekel = Some characteristics and pro-
blems in manufacturing stainless steel. — ŽZB 13, 
1 9 7 9 , 2 , 6 3 - 6 8 266 

Kuzman Karel, A. Razinger: Ocena sposobnosti doma-
čih jekel za masivno preoblikovanje v hladnem = E-
stimation of abilitv of steel for massive eold working. 
- Ž Z B 7, i 973, 4," 189 -197 166 

Kuzman Karel: Vpliv preoblikovanja materiala na sno-
vanje procesov hladnega masivnega preoblikovanja 
jekel = In fluence of material workability on designing 
massive eold working processes. — ŽZB 10, 1976, 2, 
8 3 - 9 2 222 

Kuzman Karel, A. Razinger: Posebnosti domačih jekel 
za hladno masivno preoblikovanje = Special charac-
teristics of domestic steel for mass eold forming. — 
ŽZB 11, 1977, 3, 1 3 5 - 1 4 4 242 

Kveder Aleksander: Preizkušnje predelovalnosti jekla v 
vročem = Testing of the hot vvorkabilitv of steel. — 
ŽZB 4, 1970,3, 1 6 7 - 1 7 8 91 

Kveder Aleksander, A. Razinger: Rekristalizacija jekel 
za hladno masivno preoblikovanje = Recrystallizati-
on of steel for eold volume forming. — ŽZB 10, 1976, 
4, 179—192 228 

Kveder Aleksander, F. Vodopivec: Bor v mikrolegiranem 
konstrukcijskem jeklu = Boron in microalloved strue-
tural steel. - ŽZB 14, 1980, 1, 4 9 - 5 6 ' 280 



Kveder Aleksander, J. Žvokelj: Vpliv bora na mikro-
strukturo in lastnosti jekel = Influence ofboron on ihe 
microstructure and properties of steel. — ŽZB 16, 
1 9 8 2 , 4 , 8 5 - 9 3 332 

Kveder Aleksander, F. Legat, J. Žvokelj: Visokotrdne 
kalibrirane verige za dvigala in elevatorje= High-
strength calibrated chains for hoists and elevators. — 
ŽZB 18, 1984,3, 8 9 - 1 0 0 361 

Lavrič Tea, F. Grešovnik, F. Vodopivec: Vpliv toplotne 
obdelave na raztapljanje in izločanje karbidov v le-
deburitnih orodnih jeklih = Influence of heat treat-
ment on the solution and precipitation of carbides in 
ledeburitic toolsteel. - ŽZB 14, 1980, 1, 2 9 - 3 8 278 

Mlakar Franc: Nodularna grafitna jeklena litina=S/?-
heroidal graphite čast steel. — ŽZB 9, 1975, 4, 
189 -197 208 

Osojnik Andreja, T. Lavrič, F. Vodopivec: Študij metodi-
ke določevanja karbonitridov v mikrolegiranih je-
klih — Study of the methodics to determine carbonitri-
des in microalloyedsteel. — ŽZB 14, 1980, I, 87—91 

285 

Pavič Milan: Vpliv mikrostrukture na sposobnost jekla 
za hladno preoblikovanje = Influence of microstructu-
re on steel cold workability. — ZZB 3, 1969, 1, 45—51 

56 

Pratnekar Tone: Raziskave obstojnosti brzoreznih jekel-
= A studv on durability ofhigli speed steels. — ŽZB 2, 
1968,2, i 1 3 - 1 3 2 37 

Prešern Alojz: Vpliv izdelavne tehnologije na dezoksi-
dacijski potencial in intenzivnost razžveplanja= Inf-
luence of technology on deoxidation and desulphuriza-
tionrate. - ŽZB 5, 1971,3, 121 -131 114 

Pretnar Borut: O sestavi in lastnostih feritno-martenzi-
tnih jekel = On composition and properties of ferritic-
martensitic steel. — ZZB 17, 1983, 3, 111 — 124 347 

Raič V., DJ. Drobnjak, S. Malčič: Vpliv statičnega de-
formacijskega staranja na teksturo in faktor plasti-
čne anizotropije pomirjenega jekla = Effect of static 
strain-aging on texture development and plastic strain 
ratio in stabilized steel. — ŽZB 14, 1980, 4, 179—184 

294 

Rak Inoslav: Problematika varjenja poboljšanega kon-
strukcijskega jekla tipa N-A-XTRA v težkih kon-
strukcijah = Problems on welding N-A-XTRA tempe-
red structural steel in heavy constructions — ŽZB 7, 
1 9 7 3 , 2 , 7 3 - 8 8 " 155 

Razinger Anton: Določevanje obdelovalnosti jekel za 
obdelavo na avtomatih po postopku struženja s kon-
stantnim pritiskom = Constant pressure lathe test for 
measuring the machinabilitv of free cutting steels. — 
ŽZB 2, 1968, 1 , 2 1 - 3 4 29 

Razinger Anton: Nerjavna jekla za obdelavo na avtoma-
tih = Stainless machine-steels. — ŽZB 4, 1970, 4, 
2 7 1 - 2 7 7 101 

Razinger Anton: Značilnosti porazdelitve svinca v 5 
tonskih blokih svinčevih jekel = Characteristics of le-
ad distribution in 5 T leaded steel ingots. — ŽZB 8, 
1 9 7 4 , 2 , 9 9 - 1 0 9 177 

Razinger Anton: Svinec kot avtomatni dodatek v jeklih 
za cementacijo in poboljšanje ter njegov vpliv na 
predelavnost in fizikalne lastnosti jekel — Lead as 
"MACH1NE — ADDITION" to steels for čase harde-
ning and tempering and its influence on workability 

and phvsical properties of steel. — ŽZB 8, 1974, 4, 
2 0 3 - 2 1 6 187 

Razinger Anton, J. Arh: Razvoj avtomatnih jekel v žele-
zarni Jesenice = The development of free cutting steels 
in Iron Work Jesenice. - ŽZB 1 1, 1977, 3, 145-151 

243 

Rodič Alenka: Obrobna kaljivost cementacijskih je-
kel = Band hardenability of carburising steel. — ŽZB 
1 , 1 9 6 7 , 1 , 6 4 - 7 9 8 

Rodič Alenka, J. Rodič: Brzorezna jekla. 1: Značilnosti 
metalografije brzoreznih jekel = High speed tool ste-
els: Part 1. - ŽZB 1, 1967,3, 177 -187 21 

Rodič Alenka, J. Rodič: Brzorezna jekla. 2: Velikost kar-
bidov v brzoreznih jeklih pred toplotno obdelavo = 1 
High speed steels: Part 2. - ŽZB 2, 1968, 1, 1 - 2 0 28 

Rodič Jože, A. Rodič: Brzorezna jekla. 3: Vpliv velikosti 
karbidov na mehanske in tehnološke lastnosti brzo-
reznega jekla 6-5-2 (BRM-2)= High speed tool steels: 
Part 3. — ŽZB 2, 1968, 3, 165 — 184 40 

Rodič Jože, A. Rodič, I. Hrastnik: Prispevek k tipizaciji 
pogojev, preizkušanja obrobne kaljivosti cementira-
nih jekel = Contribution to standardisation of testing 
conditions for čase hardening of carburized steels. — 
ŽZB 5, 1971,2, 6 9 - 8 1 108 

Rodič Jože: Kvantitativna metalografija ledeburitnih 
orodnih jekel = Quantitative metallographv of ledebu-
rite tool steel. - ZZB 9, 1975, 2, 8 9 - 1 0 6 200 

Rodič Jože, A. Šegel: Vpliv kemijske sestave na premen-
ske točke ledeburitnih orodnih jekel = Influence of 
chemical composition on transformation points oflede-
burite tool steel. - ŽZB 10, 1976, 2, 6 5 - 7 5 220 

Rodič Jože: Uporaba rastrske elektronske mikroskopije 
pri raziskavah ledeburitnih orodnih jekel = Applicati-
on of scanning electron microscopv in investigation of 
ledeburite tool steel. — ŽZB 10, 1976,3, 125-144 

225 

Rodič Jože, F. Vodopivec, B. Ralič: Preiskave jekla Č 
4850 — OCR 12 VM na elektronskem mikroanaliza-
torju = Investigation of Č 4850 — OCR 12 VM steel 
by electron microanalyzer. — ŽZB 10, 1976, 3, 
145 -156 226 

Rodič Jože, A. Rodič: Izkušnje s homogenizacijo brzo-
reznih jekel = Experiences in homogenizing high-speed 
steel. — ŽZB 11, 1977,4, 169—181 245 

Rodič Jože: Razvoj orodnih jekel = Development of tool 
steel.-ŽZB 12, 1978,4, 1 1 9 - 1 3 5 260 

Rodič Jože: Mehanizem in morfologija loma Cr-Mo-V 
orodnih jekel = Mechanism and morphologv offractu-
res in Cr-Mo-V tool steel. — ŽZB K 1980, 3, 
117 -128 289 

Rodič Jože: Vsebnost oligoelementov v specialnih je-
klih in njihov vpliv na lastnosti jekel v predelavi in 
uporabi = Content of residuals in special steel grades 
and some observations of properties influenced bv 
them. — ŽZB 15, 1981,2, 95—109 305 

Rodič Jože, M. Lečnik, A. Zalesnik: Jeklo za pnevmat-
ska orodja — osnovne lastnosti in zagotavljanje ka-
kovosti = Steel for pneumatic tools — basic properties 
and ensurance of the qualitv. — ŽZB 16, 1982, I, 
1 - 8 321 

Sidan Heribert, J. Rodič: Izbira in toplotna obdelava je-
kel za izdelavo orodij v industriji umetnih m a s = Š e -



lection and heat treatment of tool steels for industrv of 
plastics. - ŽZB 6, 1972, 2, 6 5 - 8 4 131 

Smajič Nijaz: Termodinamika v proizvodnji nerjavnih 
jekel = Thermodinamics in manufacturing stainless 
steel. — ŽZB 14, 1980, 1, 11 - 20 276 

Smajič Nijaz: Termodinamične osnove proizvodnje 
nerjavnega jekla. 1: Klasična tehnologija = Thermo-
dinamic principles of manufacturing stainless steel: 
Part 1: Standard technologv. - ŽZB 17, 1983, 1, 
1 - 7 336 

Smajič Nijaz: Termodinamične osnove proizvodnje 
nerjavnega jekla. 2. del = Thermodinamic principles of 
manufacturing stainless steel: Part 2. — ŽZB 17, 
1 9 8 3 , 2 , 5 7 - 6 2 341 

Smajič Nijaz: Pomen in vloga silicija pri izdelavi ner-
javnega jekla. 1: Termodinamično ravnotežje Si-C v 
električni obločni peči — Importance and role of sili-
con in manufacturing stainless steel: Part 1: Thermo-
dvnamic equilibrium Si-C in electric are furnace. — 
ŽZB 18, 1984, 3, 7 5 - 7 9 359 

Smajič Nijaz: Pomen in vloga silicija pri izdelavi ner-
javnega jekla. 2: Termodinamično ravnotežje Si-C v 
VOD ter Si-Cr v EOP = Importance and role of silicon 
in manufacturing stainless steel: Part 2: Thermodyna-
mic equilibrium Si-C in VOD, and Si-C in are furnace. 
- ŽZB 19, 1985, 1, 1 - 5 367 

Smajič Nijaz: Raziskovalno delo na področju optimira-
nja proizvodnje nerjavnih, ognjeobstojnih in kemi-
čno obstojnih jekel = Research in the Jield of optimi-
zing the manufacturing heat-resistant and corrosion-
resistant steel. ZZB 19, 1985, 3, 71 - 74 376 

Smajič Nijaz: Verifikacija matematičnega modela za ra-
čunalniško vodenje EOP-VOD tehnologije izdelave 
nerjavnih jekel = Verification of mathematičal model 
for computer controlled EAF-VOD stainless steel ma-
king. - ŽZB 20. 1986, 3, 6 9 - 7 2 394 

Stocca Bogdan: Vzroki slabe plastičnosti jekel tipa 
18/8 = Reasons for bad plasticitv of 18/8 steel. — 
ŽZB 6, 1972, 1 , 3 5 - 4 6 129 

Stocca Bogdan: Jekla za globoki vlek = Steels for deep 
dravving. — ŽZB 8, 1974, I, 27—38 172 

Stocca Bogdan: Vpliv titana na plastičnost ognjeodpor-
nega feritnega jekla z 22—24 % C r = Plasticitv of fer-
ritic refractorv steel vvith 22—24 % Cr. — ŽZB 8, 
1974 ,235-242 190 

Stocca Bogdan, 1. Mesec: Nerjavno jeklo za turbinske 
lopatice s 13 % C r = Stainless steel with 13%Cr for 
turbine blades. - ŽZB 11, 1977, 3 , 1 5 3 - 1 5 8 244 

Stocca Bogdan: Nerjavno jeklo za turbinske lopatice s 
13 % C r = Stainless steel vvith 13 % Cr for turbine bla-
des. - ŽZB 12, 1978, 3, 105-108 258 

Stocca Bogdan: Nerjavna jekla za kriogeno tehniko = I 
Stainless steel for crvogenic techniques. — ŽZB 17, 
1983 ,4 ,137-145 349 

Segel Jože: Vpliv toplotne obdelave na žilavost brzorez-
nih jekel = Influence of heat treatment on toughness 
ofhigh-speed steels. — ŽZB 4, 1970, 1,39—50 ' 80 

Segel Jože: Določevanje potrebnega števila preizkusov 
pri ugotavljanju udarne upogibne žilavosti orodnih 
jekel = Determining the necessarv number of experi-
rnents in analvsis of bending impact toughness o f tool 
steels. — ŽZB 5, 1971, 1, 43—46 " 105 

Šegel Jože: Vpliv hrapavosti površine na udarno žila-
vost orodnega jekla = On the influence of surface^ co-
arseness on the impact toughness of tool steel. — ŽZB 
5 , 1 9 7 1 , 4 , 1 9 9 - 2 0 2 123 

Šegel Jože: Uporabnost magnetne analize za kontrolo 
toplotne obdelave brzoreznih jekel = Usabilitv of ma-
gnetic analvsis for control of heat treatment of high-
speed steels. - ZZB 6, 1972, 3, 1 6 5 - 1 7 4 140 

Torkar Matjaž, F. Vodopivec: O vplivu bakra in kositra 
na vročo krhkost litega konstrukcijskega jekla z 0,1 
2 % C in 1,2 % Mn = On the influence of copper and 
tin on the hot shortness of as čast structural steel vvith 
0.12 % C and 1.2% Mn. - ŽZB 15, 1 9 8 1 , 2 , 6 1 - 6 8 

302 
Torkar Matjaž, F. Vodopivec, A. Rodič: Raziskava mi-

kroizcej v jeklu UTOP Mo 2 s strjevalno mikrostruk-
turo = Investigation of microsegregations in UTOP 
Mo 2 steel vvith solidification microstructure. — ŽZB 
1 9 , 1 9 8 5 , 3 , 8 9 - 9 1 380 

Uranc Franc: Žilavost orodnih jekel. 1: Občutljivost 
raznih metod za določanje žilavosti orodnih jekel-
= Impact strength of tool steels. — ŽZB 1, 1967, 3, 
2 0 5 - 2 1 3 23 

Uranc Franc: Žilavost orodnega jekla kot statistično za-
nesljiva srednja vrednost = Tougness of tool steel as 
statisticallv reliable mean value. — ŽZB 6, 1972, 2, 
9 3 - 9 8 " 133 

Uranc Franc: Sodobna orodna jekla = Modem tool ste-
els. — ŽZB 6, 1972, 3, 155—164 139 

Uranc Franc: Žilavost konstrukcijskih jekel v odvisnosti 
od hitrosti preizkusa = Influence of the thrust rate on 
toughness of tool steels. — ŽZB 7, 1973, 2, 89—92 

156 
Uranc Franc: Lastnosti hitroreznih jekel in analiza 

vzdržnosti orodij = Properties of high-speed and ana-
lvsis of tool endurance. - ŽZB 7, 1973,3, 1 4 1 - 1 5 0 

162 

Uranc Franc: Obraba rudarskih naprav in orodij za 
hladno oblikovanje jekla = Wear of mining tools and 
tools for eold vvorking of steel. — ŽZB 8, 1974, 3, 
1 7 1 - 1 7 8 184 

Uranc Franc: Kvalitetnejša, toplotna obdelava izdelkov 
iz utopnih jekel = Better heat treatment of die steel 
products. - ŽZB 10, 1976, 2, 7 7 - 8 1 221 

Uranc Franc: Odpornost proti zatopitvi in žilavost ostri-
ne = Resistance of bi urit ing and toughness of the 
edre. - ŽZB 12, 1978, 3, 99-104 257 

Vodopivec Franc, J. Arh, A. Osojnik: Zveza med preo-
blikovalnostjo nizkoogljičnih jekel in vsebnostjo alu-
minija in dušika. 2. del: Mehanizem trganja površine 
pri vročem preoblikovanju = Relationship betvveen 
the formabilitv of low carbon structural steels. and the 
aluminium and carbon content: Part 2. — ŽZB 4, 
1970 ,4 ,265-270 100 

Vodopivec Franc, B. Ralič: Evolucija sestave nekovin-
skih oksidnih vključkov med taljenjem jekla Č 1730 
v elektropeči = Evolution of composition of nonme-
tallic irtchsions during smelting Č 1730 steel in the 
electric are furnace. — ŽZB 8, 1974, 2, 111 — 118 

178 
Vodopivec Franc, B. Ralič: O spremembah v sestavi pri-

marnih karbidnih zrn in izcej v jeklu za kroglične le-



žaje med homogenizacijskim ž a r j e n j e m = 0 « chan-
ges of the composition of primarv carbide grains and 
segregations in steel for bali bearings during liomoge-
nizing. - ŽZB 8, 1974, 4, 2 1 7 - 2 2 2 188 

Vodopivec Franc, A. Mežnar, A. Kelvišar: O vplivu mi-
krostrukture na vlečno sposobnost maloogljičnega 
jekla = On the influence of microstructure on the dra-
wability of carburized steel. - ŽZB 9, 1975, 2, 8 1 - 8 8 

199 

Vodopivec Franc J. Arh, B. Ralič: O obliki in sestavi ne-
kovinskih vključkov v jeklih za trakove = On shape 
and composition of nonmetallic inclusions in steel for 
strips. - ŽZB 9, 1975, 3, 1 6 7 - 1 7 9 206 

Vodopivec Franc, M. Gabrovšek, M. Kmetič: Raziskave 
vpliva vroče deformacije in izločilnega žarjenja na 
mikrostrukturo in trdoto mikrolegiranega jekla po 
normalizaciji = Investigations on influence of hot de-
formation and precipitation annealing on the micro-
structure and hardness of micro-alloyed steel after nor-
malising. - ŽZB 11, 1977, 1, 1 3 - 2 8 233 

Vodopivec Franc: Raziskava tvorbe AIN v jeklu in nje-
govega vpliva na deformacijsko sposobnost maioo-
gljičnih jekel v vročem = Investigation of AIN forma-
tion in steel and his injluence on the deformabilitv of 
low carbon steels. - ŽZB 11, 1977,3, 121 -134 241 

Vodopivec Franc, M. Gabrovšek, I. Rak: Raziskave vpli-
va sulfidnih vključkov, mikrostrukture in homoge-
nosti na lastnosti jeklenih plošč v smeri debeline-
= Investigations on influence of sulphide inclusions. 
microstructure and homogenity on the properties of 
steel plates in the direction of thickness. — ŽZB 12, 
1 9 7 8 , 1 , 1 - 1 6 248 

Vodopivec Franc: Raziskave intergranularne krhkosti je-
klene litine = Investigation on the intercrystalline em-
brittlement of čast steel. — ŽZB 12, 1978,4, 109-118 

259 

Vodopivec Franc, M. Gabrovšek: Raziskave relativne 
plastičnosti vključkov manganovega sulfida pri vro-
čem valjanju nekaterih konstrukcijskih jekel = Inve-
stigation of the relative plasticity of inclusions of man-
ganese sulphide in hot rolling some structural steel. — 
ZZB 14, 1980, 1 , 7 3 - 8 0 283 

Vodopivec Franc, M. Gabrovšek, A. Osojnik: Izotermna 
premena avstenita v jeklu z 0,15 % C in 1,3 % Mn le-
giranem z niobijem in vanadijem = Isothermal trans-
formation of austenite in steel with 0.15% C and 
1,3 % Mn alloyed with niobium and vanadium. — 
ŽZB 14, 1980,4, 169-178 293 

Vodopivec Franc, F. Vizjak, S. Senčič: Afinacija konti-
nuirno litega cementacijskega jekla Č 4320 z niobi-
jem in vanadijem = Grain refinement of continuously 
čast case-hardening steel Č 4320 vvith niobium and va-
nadium. - Ž Z B 15, 1981,4,237—245 318 

Vodopivec Franc, A Rodič, J. Rodič: Raziskava vpliva 
temperature valjanja na mikrostrukturo krom man-
ganovega jekla za cementaci jo= Investigation on inf-
luence of rolling temperature on the microstructure of 
chromium-manganese carburasing steel. — ŽZB 16, 
1982 ,4 ,111 -122 334 

Žvokelj Janez: Utrujanje s končnim številom nihajnih 
obremenitev do loma = Low cycles fatigue. — ŽZB 
14 ,1980 ,1 ,107 -114 ' ' 288 

669.15 Zlitine železa z drugimi elementi, razen oglji-
kom. Legirana jekla, fero zlitine = Alloys of iron, other 

than with carbon. Alloy steels. Ferro-alloys 

Dobovišek Milan, A. Rodič, J. Zunec, V. Macur: Izbolj-
šanje kakovosti jekla za kroglične ležaje s posegi v 
jeklarski tehnologiji = Improvements in the quality of 
steel for bali bearings bv steel technologv. — ŽZB 5, 
1971,'4, 185-191 " 121 

Gabrovšek Marin, A. Jezeršek: Vpliv antimona in oglji-
ka na fizikalne lastnosti jekla pri statičnih in dinami-
čnih preizkusih = Influence of Sb and C on phvsical 
properties of steel at static and dvnamic tests. — ŽZB 
1 , 1 9 6 7 , 2 , 1 1 7 - 1 3 0 15 

Jezeršek Aleksander: Predelava avstenitnih krom-ni-
kljevih jekel = Manufacturing of austenitic chromium-
nickelsteels. - ŽZB 3, 1969, 2, 7 3 - 8 6 59 

Keienburg K. H., V. Thien: Poslabšanje duktilnih lastno-
sti 3,5 % Ni-Cr-Mo- V jekla med dolgotrajno toplot-
no obremenitvijo = Ductilitv losses after long tirne ex-
posure of 3.5% Ni-Cr-Mo-V - ŽZB 15, 1981, 2, 
175 -184 312 

Koroušič Blaženko: Vpliv elektropretaljevanja pod žlin-
dro na kvaliteto jekla za kroglične ležaje (OCR-4 ex. 
sp.) = On the influence of electroslag remeltingJESR) 
on the quality of steel for bali bearings. — ŽZB 5, 
1971, 4, 193 — 198 122 

Krause M.: Popustna in lezna krhkost Cr-Mo-V jpkla z 
okoli 1 % Cr zaradi oIigoelementov= Temper and 
crep embrittlement of a Cr-Mo-V steel with about 1 % 
chromium bv residual elements. — ŽZB 15, 1981, 2, 
1 6 7 - 1 7 4 ' 311 

Pelhan Ciril, J. Lamut, R. Kotlica: Oksidacija litin legi-
ranih z bakrom, nikljem in kromom = Oxidation of 
čast irons alloved with copper, nickel, and chromium. 
- Ž Z B 18, 1984, 3, 8 1 - 8 7 360 

Rodič Alenka: Določevanje globine razogljičenja pri ra-
zličnih vrstah jekel = Determination of the decarburi-
zation depth in different steels. — ŽZB 4, 1970, 2, 
105 -119 86 

Segel Antonija: Korozija jekel = Corrosion of steel. — 
ŽZB 4, 1970 ,3 ,201-208 94 

Ule Boris, F. Vodopivec, A. Rodič: Popustna krhkost 
utopnega jekla = Temper brittleness of die steel. — 
ŽZB 19, 1985, 3, 7 9 - 8 3 378 

Vizjak Ferdo: Vpliv alfa faze na plastičnost Cr-Ni avste-
nitnih jekel = Influence of alpha phase on the plastici-
ty of Cr-Ni austenitic steels. — ŽZB 6, 1972, 4, 
1 9 5 - 2 1 4 143 

Vodopivec Franc, M. Torkar: O strukturi in vroči krhko-
sti litega jekla z 0,16 % C in dodatki aluminija, man-
gana, dušika in žvepla = On the structure and hot 
brittleness of as čast 0,16 % C steel vvith aluminium, 
nitrogen, manganese and sulphur additions. — ŽZB 
1 5 , 1 9 8 1 , 2 , 6 9 - 8 1 303 

Wohinz Janez: Laboratorijske študije možnosti briketi-
ranja samohodnega vložka za proizvodnjo Fe-
Si 75 = Laboratory studies of possible briquetting self-
fluxing feed for 75 % Fe Si production. — ŽZB 9, 
1975, 3, 129—136 202 

Žvokelj Janez: 9 % nikljevo jeklo za nizke temperatu-
re = 9 % Ni steel for low temperatures. Part 1. — ŽZB 
1 , 1 9 6 7 , 2 , 8 1 - 8 9 9 



Žvokelj Janez: Zamenjava niklja z manganom v 9 % ni-
kljevem jeklu = Rej>lacemeni of nickel bv manganese 
in 9 % Ni steel. - ZZB 2, 1968, 4, 2 3 5 - 2 4 2 48 

669.16 Proizvodnja grodlja = Manufacture of pig iron 
and iron of the first melt 

Burnik Dušan: Proizvodnja in uporaba jeklarskega 
grodlja z nižjim manganom = Production and use of 
pig iron vvith lower manganese content. — ŽZB 2, 
1968 ,3 ,213 -218 44 

Rekar Ciril: Najnovejši razvoj železarstva, možnosti za 
slovenske železarne = The nevvest development ofiron-
making, possibilitv for Slovene Ironvvorks. — ŽZB 7, 
1973,4, 161- 182 164 

Rozman Rudi: Analiza zasipa plavža = Analysis of blast 
furnace burden. - ŽZB 5, 1971, 3, 1 5 9 - 1 6 9 118 

Todorovič Gojko, J. Lamut: Razžveplanje grodlja s 
plavžno žlindro obogateno z MgO = Desulphurisati-
on of pig iron vvith blast furnace slag enriched with 
MgO. — ŽZB 14, 1980, 1,21—27 277 

Todorovič Gojko, J. Lamut, V. Prešern: Razžvepljanje 
sivega grodlja s kalcijevim karbidom = Desulphurisa-
tion of grev pig iron bv calcium carbide. — ŽZB 17, 
1 9 8 3 , 2 , 6 3 - 6 8 342 

Todorovič Gojko, J. Lamut, B. Dobovišek: Izdelava sin-
tra z dodatkom ljubijskega siderita in njegov razpad 
pri nizkih temperaturah = Manufacturing sinter vvith 
additions of Ljubija limonite and its desintegration at 
lan temperatures. - ŽZB 20, 1986, 2, 19—22 388 

Zalar Bogdan: Aplikacija zakonitosti razžveplanja v 
procese utrjevanja pelet iz piritnih ogorkov = Aplica-
tion of desulphurisation principles into the processes of 
liardening pellets of pvrite calcine. — ŽZB 8, 1974, 3, 
147 -153 181 

669.18 Proizvodnja jekla = Steel manufacture 

Arh Joža: Uvajanje prepihovanja jeklene taline v ponvi 
s plinastim argonom = Introduction of blovving steel 
melt in laddle bv gaseous argon. — ŽZB 6, 1972, I, 
1 - 9 126 

Arh Joža: Odžveplanje jekla s trdno sintetično žlindro v 
ponvi = Desulphurisation of steel in the laddle bv solid 
svnthetic slag. - ŽZB 8, 1974. 1, 21 - 26 ' 171 

Arh Joža: Izboljšanje redukcije žlinder oziroma pove-
čanje izkoristka kroma pri izdelavi avstenitnih in fe-
ritnih nerjavnih jekel = Improved reduction of slag or 
increased chrome yield in manufacturing austenitic 
and ferritic stainless steel. — ŽZB 13, 1979, 4, 
133 -148 273 

Arh Joža, S. Čop: Tehnologija izdelave jekla v Jeklar-
ni 2 Železarne Jesenice = Technologv of steelmaking 
in Steel Plant 2 of Jesenice Ironvvorks. — ŽZB 16, 
1 9 8 2 , 3 , 5 7 - 6 4 328 

Arh Joža: Prispevek k problemu izdelave jekel z majh-
no vsebnostjo ogljika = Contribution to the problem of 
manufacturing steel vvith low carbon. — ŽZB 17, 
1 9 8 3 , 3 , 9 7 - 1 0 4 345 

Arh Joža, B. Koroušič, J. Triplat: Izdelava dinamo jekla 
po VOD postopku v Železarni Jesenice = Manufactu-
ring of electrical steel bv the VOD process in Jesenice 
Ironvvorks. - ŽZB 20, 1986, 3, 45—50 391 

Bratina Janez: Računalniško upravljanje električne mo-
či obločnih peči v železarni Ravn t = Computer con-
trol of electric povver for electric are furnaces. — ŽZB 
12,1978,4,137—142 261 

Bratina Janez: Gospodarnost vodno hlajenih kablov pri 
elektroobločnih pečeh = Economy of vvater-cooled ca-
bles in electric are furnaces. — ŽŽB 16, 1982, 1,9—13 

322 
Brudar Božidar: Matematični model toplotnega stanja 

livne ponovce pri ogrevanju in vlivanju = Mathema-
tical model of thermal state of casting laddle during 
heating and casting. - ŽZB 19, 1985, 2, 3 9 - 4 6 372 

Buha K., D. Pihura: Oksidacija Mn u kiseoničkom kon-
vertoru kod prerade visokomanganskog gvoždja-
= Oxidation of Mn in the oxygen converter in treating 
high-manganesepig iron. — ŽŽB 15, 1981, 1,7—18 

297 
Čop Stanko: Bazična opeka za oboke in komore SM pe-

či = Basic brick for the open-hearth-furnace arches and 
chambers. — ŽŽB 1, 1967, 1,7—13 2 

Dobovišek Milan, A. Rodič, V. Macur: Izboljšanje veli-
kosti avstenitnega zrna in čistoče jekla za cementaci-
jo = Improvement of the austenite grain size and purity 
of steel for carburasing. - ŽZB 4, 1970, 4, 2 2 5 - 2 4 5 

97 
Holzgruber VVolfgang: Posebni postopki v proizvodnji 

kakovostnih in plemenitih jekel = Development of 
manufacturing processes for quality and high-grade 
steel. - ŽZB 13, 1979, 2, 4 5 - 6 1 265 

Holzgruber VVolfgang: Današnje stanje razvoja in raz-
vojne smeri postopka električnega pretaljevanja pod 

žlindro = 
= Present state of development and development 
trends of electroslag remelting. — ŽZB 18, 1984, 4, 
105 -112 362 

Karba Avgust: Ekonomsko tehnična analiza uporabe ki-
sika v SM peči = Economicallv technical analvsis of 
oxvgen application in the open-hearth furnace. — ŽZB 
1 , 1 9 6 7 , 1 , 1 - 6 1 

Koroušič Blaženko: O nekaterih značilnostih žlinder si-
stema Ca F,AhO,CaO = On some characteristics of 
slags bv the syst'em Ca F -Al O.-CaO. — ŽZB 6, 1972, 
3 , 1 4 5 - 1 5 3 138 

Koroušič Blaženko: Metalurške reakcije pri pretaljeva-
nju kvalitetnih jekel pod žlindro (EPŽ)= Metallurgi-
cal reactions in electroslag remelting of quality steels. 
- ŽZB 7, 1973, 1, 2 3 - 2 9 150 

Koroušič Blaženko: Izboljšanje kvalitete visoko legira-
nih jekel s pretaljevanjem pod žlindro (EPŽ — po-
stopek) = The qualitv improvement of high-alloyed ste-
els bv electroslag remelting. - ŽZB 8, 1974, 2, 8 9 - 9 8 

176 
Koroušič Blaženko, V. Macur, A. Rodič: Rafinacija kon-

strukcijskih jekel s sintetičnimi žlindrami izven peči-
= Refining struetural steel by svnthetic slag outside 
the furnace. — ŽZB 9, 1975, 2, 4 9 - 5 6 196 

Koroušič Blaženko: Prispevek k termodinamiki reakcij, 
ki nastopajo pri EPŽ-procesu = Contribution to the 
thermodvnamics of reactions in the ESR process. — 
ŽZB 14,1980, 1 , 6 5 - 7 2 282 

Koroušič Blaženko: Prispevek k teoriji odžveplanja je-
kla v elektro obločni peči = Equilibrium reactions in 
desulphurisation of steel. — ŽZB 15, 1981, 1, 25—29 

299 



Koroušič Blaženko: O vplivu oligoelementov pri elektri-
čnem pretaljevanju visoko-kvalitetnih jekel pod žlin-
dro = On behaviour of residual elements in electro-
slag-remelting of high qualitv steels. — ŽZB 15, 1981, 
2 , 4 9 - 6 0 301 

Koroušič Blaženko: Kisikova sonda — novi koncept pri 
kontroli in meritvah toplotnotehničnih procesov. 
1. del = Oxygen probe — new conceipt in controlling 
and measurements in heat-engineering processes. 
Part 1. — ŽZB 16, 1982, 2, 29—35 324 

Kovačič Stanko: Mehanizirana priprava livnih plošč =! 
Mechanized preparation of casting plates. — ŽZB 17, 
1983 ,3 ,105 -109 346 

Logar Zdravko: Povečanje vzdržnosti glavnega oboka 
S M peči v Železarni Štore = Increasing thelife of the 
main arch of the open-hearth furnace in Store Iron-
works. - ŽŽB 1, 1967, 1, 14—18 3 

Prešern Alojz: Študij tvorbe oksidnih produktov in nji-
hovo izločanje v žlindro = A studv on formations of 
deoxvdation products and their precipitation into slag. 
- Ž Ž B 2, 1968, 2, 8 9 - 9 8 35 

Prešern Alojz: Vpliv dezoksidacijske tehnologije na iz-
koristke dodanega aluminija = Influence of technolo-
gy of deoxidation on the vield ofadded aluminium. — 
ZZB 6, 1972,3, 133-143 137 

Prešern Alojz: Tehnološke zakonitosti odžveplanja v 
električni obločni peči = Technological principles of 
desulphuration in electric are furnace. — ŽZB 7, 1973, 
3,123—130 160 

Prešern Vasilij, J. Šegel: Študija možnosti uvajanja pro-
cesnih računalnikov na elektroobločne peči = On 
possible introduetion of process computers for electric 
are furnaces. - ŽZB 7, 1973, 4, 199 -206 ' 167 

Prešern Vasilij, A. Rodič: Preizkušanje nove sintetične 
žlindre za rafinacijo v električni obločni peči = 7>-
sting the new svnthetic slag for refming in the electric 
are furnace. — ZZB 8, 1974, 3, 1 5 5 - 1 6 3 182 

Prešern Vasilij, V. Maeur: Vpliv modifikatorjev pri iz-
delavi jekla na velikost avstenitnega z r n a = Irifluence 
of modifiers on the size of austenite grain in manufac-
turing steel. Part 1. - ŽŽB 12, 1978, 1, 1 7 - 2 2 249 

Prešern Vasilij, V. Maeur, A. Rodič: Vpliv modifikator-
jev pri izdelavi jekla na velikost avstenitnega zrna-
= Influence of modifiers on the size of austenite grain 
in manufacturing steel. Part 2. — ŽZB 12, 1978, 2, 
4 9 - 5 5 253 

Prešern Vasilij: Rafinacija jekla z vpihovanjem CaSi v 
gonev = Steel refining bv CaSi injeetion into laddle. — 
ZZB 13, 1979, 3 , 9 5 - 1 0 3 270 

Prešern Vasilij: Sintetično talilo za jeklarsko tehnologi-
jo = Svnthetic flux for steelmaking. — ŽZB 14, 1980, 
1 , 5 7 - 6 4 " 281 

Prešern Vasilij: Teoretična analiza procesov pri vpiho-
vanju CaSi v ponev. 1. del = Theoretical analvsis of 
processes in CaSi injeetion into laddle. Part I. — ŽZB 
1 6 , 1 9 8 2 , 3 , 6 5 - 7 0 329 

Prešern Vasilij, T. Debelak, G. Manojlovič: Tehnološke 
možnosti izdelave kvalitetnih jekel z uvedbo postop-
ka vpihovanja CaSi v SŽ — Železarni Štore = Tech-
nological possibilities of manufacturing quality steel bv 
introducing the CaSi injeetion procedure in Store Iron-
works. - ZZB 19, 1985, 3, 6 1 - 6 8 374 

Ravnik Karel: Uporaba ognjestalnega materiala in mas 
na elektro-obločnih pečeh Železarne Jesenice = Vse 
of refractorv materials and mixes on electric are furna-
ces in Jesenice Ironworks. — ŽZB 6, 1972, 4, 
1 8 1 - 1 9 4 142 

Razinger Anton, J. Arh: Tehnologija izdelave in prede-
lave jekel legiranih z borom = Technologv of manu-
facturing and working boron-alloyed steel. — ŽZB 13, 
1979, 4, 149—160 274 

Risteski Ice B.: Odstranjevanje žvepla s konvertiranjem 
grodlja pri LD postopku = Sulphur removal by con-
verting iron in LD process. — ŽZB 20, 1986, 2, 23—27 

389 

Rodič Jože: Proizvodnja EPŽ jekla — novost v Železar-
ni Ravne = Production of ESR steel-noveltv in Ravne 
Ironvvorks. - ŽZB 8, 1974, 2, 7 3 - 8 8 175 

Rodič Jože: Razvoj električnega pretaljevanja jekel pod 
žlindro v Železarni R a v n D e v e l o p m e n t of electro-
slag remeltinz of steel in The Ravne Ironvvorks. — 
ŽZB 18, 1984, 4, 113 — 123 363 

Rodič Jože, W. Holzgruber, M. Švajger: Današnja stop-
nja razvoja električnega pretaljevanja pod žlindro. 
Nove proizvodne možnosti in tehnološki razvoj = 
Present stare in development of the eleetroslag remel-
ting process. New production possibilities and techno-
logical development. - ŽZB 20, 1986, 2, 2 9 - 3 8 390 

Rosina Andrej: Meritve viskoznosti metalurških žlinder 
z vibracijskim viskozimetrom. I: Viskoznost rafina-
cijskih žlinder za EPŽ = Viscositv measurements of 
metallurgical slags bv a vibration viseosimeter. I: Vis-
cositv of refining slags for the ESR process. — ŽZB 
15, 1981, 1, 19—24 298 

Schroeder D. L.: Digitalni računalniki v proizvodnji je-
kla = Digital computers in steelmaking. - ŽZB 14, 
1980 ,3 ,129 -142 290 

Sicherl Bogdan, F. Pavlin: Direktno določanje sile cur-
ka pri gorilnikih velikih kapacitet = Direct jet force 
determincition for big capacitv burners. — ŽZB 2, 
1 9 6 8 , 1 , 5 9 - 6 4 33 

Smajič Nijaz: Optimiranje EOP-VOD postopka proiz-
vodnje nerjavnih jekel = Optimisation of the are fur-
nace — VOD process for manufacturing stainless steel. 
- Ž Z B 19, 1 9 8 5 , 2 , 3 1 - 3 8 " 371 

Szoeke Laszlo: Izkušnje pri uporabi metaliziranih bri-
ketov in pelet v obločni peči = Experiences in use of 
metallized briquettes and pellets in electric are furnace. 
—ŽZB 7, 1973, 3, 113—121 159 

Šegel Jože: Uporaba procesnega računalnika v elektro-
jeklarni = Approach to computer control in electric ste-
el plani. - ZZB 12, 1978, 1. 3 7 - 4 7 252 

Šegel Jože: Učinek uporabe procesnega računalnika v 
procesu legiranja jekla = Effect of applving the pro-
cess computer control in alloving steel. — ŽZB 13, 
1 9 7 9 , 1 , 7 - 1 8 262 

Šegel Jože: Izkušnje pri uporabi procesnega računalni-
ka v jeklarni= Experiences with the use of process 
computer in steehvorks. — ŽZB 17, 1983,4, 129 135 

348 
Šegel Jože, A. Rozman: Uporaba računalnika na EOP 

in VAD napravi = Computer application on the EOP 
and VAD equipment. - ŽZB 18, 1984, 2, 4 9 - 5 3 356 

Šegel Jože: Računalniško podprto krmiljenje EPŽ pro-
cesov in proizvodnje = Computer supported control of 



ESR processes and of the production. — ŽZB 18, 
1 9 8 4 , 4 , 1 2 5 - 1 3 0 364 

Ševič Dragica, D. Čurčija: O rastvorljivosti ugljika u 
troskama = On carbon solubditv in slags. — ŽŽB 16, 
1 9 8 2 , 2 , 5 3 - 5 6 327 

Ševič Dragica, D. Čurčija: Temperaturna odvisnost ra-
stvorljivosti ugljika u troskama = Temperature influ-
ence on the solubilitv of carbon in slags. — ŽZB 16, 
1 9 8 2 , 4 , 1 2 3 - 1 2 6 ' 335 

Šimnic Majda, B. Dobovišek, J. Lamut: Poskus ocenje-
vanja prostih baz z merjenjem pH vodnih raztopin 
žlinder = Determination of free bases bv measuring 
pH of water solutions. — ZZB 15, 1981 ,4 ,257-261 

320 
Šteblaj Anton, A. Ažman: Razplinjanje jekla po dupleks 

postopku EO-VOD naprava = Degassing of steel bv 
the duplex EAF-VOD process. — ŽZB 20, 1986, 1, 
1 - 6 386 

Štular Pavel: Pod elektro prevodno žlindro pretaljena 
varilna žica za električna talilna varjenja = Welding 
vvire for electro-fusion welding, manufactured by elec-
troslag remelting process using a conductive slag. — 
ŽZB 9, 1975, 1 , 2 9 - 3 4 194 

Švajger Milan, J. Lamut: Izkušnje Železarne Ravne na 
področju tehnologije, kontrole kakovosti in raziskav 
v EPŽ proizvodnji = E.xperiences of Ravne Ironworks 
in the field of technologv. qua!itv control and investi-
gations of the ESR process. — ŽŽB 19, 1985, 1 , 7 - 1 2 

368 
Triplat Jože, J. Arh: Dosežki pri izdelavi dinamo jekel v 

VOD napravi v Železarni Jesenice = Achievements in 
manufacturing dvnamo steel in the VOD equipment in 
Jesenice Ironworks. - ŽZB 19, 1985, 2, 2 5 - 2 9 370 

Wahl!ster Manfred: Možnosti uporabe EPŽ postopka v 
jeklarski industriji = Vse of ESR process in steelma-
king industrv. — ZZB 8, 1974, 1,1 — 11 169 

669.2/.8 Neželezne kovine = Non-ferrous materials (in 
general) 

669.2 Žlahtne kovine = Precious metals 

Puklavec Ludvik: Izkušnje mariborske livarne pri izbolj-
šanju delovnih pogojev in zmanjšanju onesnaževa-
nja z r a k a = Present experiences of MARIBORSKA LI-
VARNA in improvement of working conditions and en-
vironmental protection. — ŽZB 12, 1978, 1,23—27 

250 
Zalar Bogdan, B. Potočki, J. Wohinz: Študija možnosti 

izkoriščanja filterskih in sorodnih prahov iz pretalje-
valnih agregatov barvnih kovin in zlitin bogatih na 
cinku = The studv on possibilitv to utilize the filter and 
similar dusts from remelting non-ferrous metals and 
allovs rich in zine. - ŽZB 16, 1982, 3, 7 9 - 8 3 331 

Dobovišek Bogomir: Vpliv nekaterih dodatkov na elek-
trično prevodnost žlindre, ki nastaja pri proizvodnji 
FeCr ca rbure= Influence of some additions on the 
electrical conductivitv of slags formed during ferroc-
hrome carbureprocess. — ŽZB 10, 1976, 1, 1—6 214 

669.3 Baker. Bakrove zlitine = Copper and copper allovs 

Breskvar Bojan: Razvoj ležajnega brona Cu Sn 8P za 
obdelavo na avtomatih = Development of machinable 
CuSn 8Pbearing bronze. - ŽZB 9, 1975^ 3, 181 — 188 

207 

669.4 Svinec. Svinčeve zlitine = Lead and lead alloys 

Souvent Peter: Topilnica svinca Rudnika Mežica in za-
ščita okolja = Lead smelter of Mežica Mine and the 
environmental control. — ŽZB 8, 1974, 3, 179—184 

185 
Souvent Peter, B. Zalar: Optimizacija predelave svinče-

vih jDoletin = Optimization of treating lead flue dusts. 
- Z Z B 9, 1975,3, 137 -143 203 

669.5 Cink. Cinkove zlitine = Zine and zine alloys 

Stocca Bogdan: Kovinska prevleka s cinkom = Surface 
coatings wiih zine. — ŽZB 4, 1970, 2, 133—144 88 

Stocca Bogdan: Korozija in zaščita cinkove prevleke = I 
Corrosion and protection of zine coating. — ŽZB 5, 
1 9 7 1 , 1 , 4 7 - 5 5 ^ 106 

669.7 Lahke kovine nasploh = Other metals or metal 
alloy constituents 

Čisar Štefan: Obdelava domačih avtomatskih zlitin z 
rezili = Cutting ofhome produced Al alloys. — ŽZB 2, 
1 9 6 8 , 4 , 2 4 3 - 2 4 6 49 

Ercegovič Ivo: Aluminijska industrija in zaščita okolja-
= Aluminium industry and environmental protection. 
- Ž Z B 12, 1978, 1 , 2 9 - 3 4 251 

Paulin Andrej, V. Pogačnik, N. Medved: Možnost prido-
bivanja preostalega HG iz dimnih plinov pred izsto-
pom v atmosfero = Possibilitv of recovering the rem-
nant Hg from flue gases before exit into atmosphere. 
- Ž Z B 9, 1975,3, 157 -165 205 

672 Predmeti iz železa in jekla nasploh = Iron and steel 
goods generally 

Vizjak Ferdo: Sodobna proizvodnja strojnih nožev za 
potrebe celuloze, lesnopredelovalne in grafične in-
dustrije = Up-to-date production of cutting tools for 
cellulose. wood processing. and graphic industrv. — 
ŽZB 5, 1971,2, 8 3 - 9 2 109 

681.3 A O P = ADP 

Koroušič Blaženko, J. Šegel: Vključitev procesnega ra-
čunalnika v raziskovalno delo na Metalurškem Inšti-
tutu v Ljubljani = Application of the process computer 
in research work at The Institite of Metallurgv in Lju-
bljana. - ŽZB 19, 1985,3,99—101 382 

Koroušič Blaženko, J. Rodič: Ocena stanja in analiza 
razvoja uporabe procesnega računalništva v sloven-
skih železarnah = The review of state and analvsis of 
development in applving process computers in Šlovene 
Ironworks. - ŽZB 20, 1986, 4, 8 9 - 9 2 397 

Šegel Jože: Avtomatska obdelava podatkov tehnične 
kontrole in raziskav = Computer data treatment of the 
technical control and investigations. — ŽZB 9, 1975, 
1 , 3 5 - 4 3 195 

Šegel Jože: Računalniško podprto krmiljenje proizvod-
nje in procesov = Computer supported control of ma-
nufacturing cvcles and of processes. — ŽZB 20, 1986, 
1,7—11 387 





II. Kronološki pregled člankov: 1 (1967) 1—20 (1986) 4 

1967 

Karba Avgust: Ekonomsko tehnična analiza uporabe ki-
sika v SM peči. - ŽZB 1, 1967, 1, 1 - 6 1 

Čop Stanko: Bazična opeka za oboke in komore SM 
peči. - ŽZB 1, 1967, 1 , 7 - 1 3 2 

Logar Zdravko: Povečanje vzdržnosti glavnega oboka 
SM peči v Železarni Štore. — ŽZB 1, 1967, I, 1 4 - 1 8 

3 

Prešern Alojz: Vpliv preddezoksidacije nelegiranega je-
kla z ogljikom 0,12 do 0,2 na vsebnost oksidnih 
vključkov. - ŽZB 1, 1967, 1, 1 9 - 3 0 4 

Hodnik Janez, A. Prešern, M. Sterle: Identifikacija po-
rekla eksogenih nekovinskih vključkov v jeklu z ra-
dioaktivnim cirkonijem. — ŽZB 1, 1967, 1, 31—37 5 

Kveder Aleksander: Visokotemperaturna cementacija I: 
Način cementiranja, določitev osnovnih parametrov 
cementacije in metalografske preiskave. — ŽZB 1, 
1967, 1, 38 - 4 4 6 

Černe Franc: Tekoča kalilna sredstva, opis in kontrola. 
- ŽZB 1, 1967, 1 , 4 5 - 6 3 7 

Rodič Alenka: Obrobna kaljivost cementacijskih jekel. 
- ŽZB 1, 1967, 1, 6 4 - 7 9 8 

Žvokelj Janez: 9 % nikljevo jeklo za nizke temperature. 
- ZZB I, 1967, 2, 8 1 - 8 9 9 

Megušar Janez, J. Šinkovic: Selektivno elektrolitsko 
jedkanje karbidov ME6C in MEC v brzoreznem je-
klu 6-5-2. - ŽZB I, 1967, 2, 9 1 - 9 4 10 

Kveder Aleksander: Visokotemperaturna cementacija 2: 
Mehanske preiskave. - ŽZB I, 1 9 6 7 , 2 , 9 5 - 9 8 11 

Gostič Vera: Določanje Al v jeklu pri vsebnosti od 
0,005 do 0,080 % - ŽZB 1, 1967, 2, 9 9 - 104 12 

Lenasi Stane: Penetracija na jeklenih ulitkih. — ŽZB 1, 
1967 ,2 ,105 -112 13 

Žunec Jože: Izdelava rekristalizacijskih diagramov. — 
ŽZB I, 1967,2, 113-115 14 

Gabrovšek Marin, A. Jezeršek: Vpliv antimona in oglji-
ka na fizikalne lastnosti jekla pri statičnih in dinami-
čnih preizkusih. - ŽZB 1, 1967, 2, 117—130 15 

Lečnik Anica, J. Perman: Določevanje vode, katrana in 
prahu v generatorskem plinu. — ŽZB 1, 1967, 2, 
131 -136 16 

ZZB 
17 

Rodič Jože: Metode matematične statistike. 
1967, 2, 137 -154 

Hodnik Janez: Čiščenje živega srebra po elektrolizi. — 
ŽZB I, 1967, 2, 155-157 18 

Kune Peter: Regresijska analiza vplivov vlagalnih para-
metrov na specifično porabo toplote in storilnost 
martinovke. - ŽZB 1, 1967, 3, 161 -167 19 

Babšek Franc: Simulacija ogrevanja slabov v potisnih 
pečeh. - ŽZB 1, 1967, 3, 169 -176 20 

Rodič Alenka, J. Rodič: Brzorezna jekla I: Značilnosti 
metalografije brzoreznih jekel. — ŽZB I, 1967, 3, 
177 -187 21 

Rode Boštjan: Analiza statistične porazdelitve na elek-
tronskem računalniku. - ŽZB I, 1967, 3, 1 8 9 - 2 0 3 

22 

Uranc Franc Žilavost orodnih jekel 1: Občutljivost raz-
nih metod za določanje žilavosti orodnih jekel. — 
ŽZB 1, 1967, 3, 2 0 5 - 2 1 3 23 

Matitz Jože: Domače eksotermne mase v jeklo livarni: 
Metode kontrole in izboljšanje izplena. — ŽZB 1, 
1967 ,3 ,215 -220 24 

Grzina Jože: Povečanje produktivnosti s peskometom 
pri izdelovanju jeklene litine. — ŽZB I, 1967, 3, 
2 2 1 - 2 2 4 25 

Goršek Martin: Toplotna prevodnost železovih litin. — 
ŽZB 1, 1967,3, 2 2 5 - 2 3 4 26 

Lenasi Stane: Statistična analiza livarskih surovin. — 
ŽZB 1, 1967, 3 , 2 3 5 - 2 4 0 27 

1968 

Rodič Alenka, J. Rodič: Brzorezna jekla 2: Velikost kar-
bidov v brzoreznih jeklih pred toplotno obdelavo. — 
ŽZB 2, 1968, I, 1 - 2 0 28 

Razinger Anton: Določevanje obdelovalnosti jekel za 
obdelavo na avtomatih po postopku struženja s kon-
stantnim pritiskom. - ŽZB 2, 1968, 1,21—34 29 

Begeš Janez: Avtomatsko navarjanje pod praškom s tra-
kom. - ŽZB 2, 1968, 1, 3 5 - 4 0 30 

Šetina Anica, E. Perman, J. Perman: Arbitražno določe-
vanje arzena v jeklu. - ŽZB 2, 1968, 1 , 4 1 - 4 9 31 

Šturbej Alojz: Uporaba fotoelektričnega stilometra 
FES—1 pri analizi izdelkov črne metalurgije. — 
ŽZB 2, 1968, 1 , 5 1 - 5 8 32 

Sicherl Bogdan, F. Pavlin: Direktno določevanje sile 
curka pri gorilnikih velikih kapacitet. — ZZB 2, 
1 9 6 8 , 1 , 5 9 - 6 4 33 

Kosec Ladislav, F. Vodopivec, R. Tixier: Vpliv antimona, 
arzena, bakra in kositra na tvorbo obogatene plasti 
pri oksidaciji mehkega jekla. — ŽZB 2, 1968, 2, 
6 5 - 8 8 34 

Prešern Alojz: Študij tvorbe oksidnih produktov in nji-
hovo izločanje v žlindro. — ŽZB 2, 1968, 2, 89—98 

35 

Rode Boštjan, J. Rodič: Statistično planiranje in vredno-
tenje metalurških raziskav. Analiza variance s pro-
grami na računalniku ZUSE Z-23. — ŽZB 2, 1968, 2, 
9 9 - 1 1 1 36 

Pratnekar Tone: Raziskave obstojnosti brzoreznih jekel. 
- ŽZB 2, 1968, 2, 113 -132 37 



Bratina Janez: Domači uporovni materiali za visoke 
temperature. — ŽZB 2, 1968,2, 133—152 38 

Rodič Jože: Sistemi kontrole in metodika reševanja teh-
noloških problemov. — ŽZB 2, 1968, 3, 153—163 39 

Rodič Jože, A. Rodič: Brzorezna jekla 3: Vpliv velikosti 
karbidov na mehanske in tehnološke lastnosti brzo-
reznega jekla 6-5-2 (BRM-2). — ŽZB 2, 1968, 3, 
165 -184 40 

Jezeršek Aleksander: Vpliv elementov na korozijsko ob-
stojnost visokolegiranih jekel v raztaljenih svinčenih 
soleh. - ŽZB 2, 1968,3, 1 8 5 - 1 9 0 41 

Langus Danijel: Delovanje štirislojnih polprevodniških 
elementov. — ŽZB 2, 1968, 3, 191 - 2 0 3 42 

Gostič Vera: Vodik vjeklu, ferolegurah in litini in meto-
da določanja. — ZZB 2, 1968, 3, 205—212 43 

Burnik Dušan: Proizvodnja in uporaba jeklarskega 
grodlja z nižjim manganom. — ŽZB 2, 1968, 3, 
2 1 3 - 2 1 8 44 

Hodnik Janez: Določevanje silicija v ferovanadiju s 
perklorovo kislino. — ŽZB 2, 1968, 3, 219—220 45 

Pribyl Robert: Nova vrsta valjev za vroče valjanje v va-
ljarnah pločevine. - ŽZB 2, 1968 ,4 ,221-226 46 

Prešern Alojz: Uporaba prašnatih dezoksidantov. — 
ŽZB 2, 1968 ,4 ,227-233 47 

Žvokelj Janez: Zamenjava niklja z manganom v 9 % ni-
kljevem jeklu. - ŽZB 2, 1968, 4, 235—242 48 

Čisar Štefan: Obdelava domačih avtomatskih zlitin z 
r e z i l i . - Ž Z B 2, 1968, 4, 2 4 3 - 2 4 6 49 

Jurca Stane: Nekaj o metalurgiji, prahu in njenem pri-
hodnjem razvoju. — ŽZB 2, 1968, 4, 247—250 50 

Trbižan Milan: Vpliv cikličnih termičnih obremenitev 
na vzdržljivost kokilne litine. — ŽZB 2, 1968, 4, 
251—256 51 

Hodnik Janez: Radiometrično zasledovanje obrabe po-
novčnih opek. — ŽZB 2, 1968, 4, 257—262 52 

1969 

Kosec Ladislav, F. Vodopivec: Uporaba metode mikro-
fraktografije. - ŽZB 3, 1969, 1, 1 - 1 4 53 

Vodopivec Franc, J. Šinkovec, T. Lavrič: O sestavi karbi-
dov v nekaterih legiranih jeklih. — ŽZB 3, 1969, 1, 
1 5 - 3 1 54 

Černe Franc Žarjenje jekla Č 4320 na feritno-perlitno 
strukturo za boljšo obdelavo. — ŽZB 3, 1969, I 
3 3 - 4 3 55 

Pavič Milan: Vpliv mikrostrukture na sposobnost jekla 
za hladno preoblikovanje. — ŽZB 3, 1969, 1, 45—51 

56 
Šipek Mitja: K problemu Iočenja feromagnetnih mate-

rialov po sestavi in trdoti s pomočjo neporušnih me-
tod ter magnetne strukturne analize. — ŽŽB 3, 1969, 
1 , 5 3 - 6 4 57 

Burnik Dušan: Direktno ulivanje kokil iz belega grod-
lja. - ŽZB 3, 1969, 1, 6 5 - 7 2 58 

Jezeršek Aleksander: Predelava avstenitnih krom-ni-
kljevih jekel. - ŽZB 3, 1 9 6 9 , 2 , 7 3 - 8 6 59 

Mesec Ivan: Varjenje pod praškom 18/8 Cr-Ni jekel. — 
ŽZB 3, 1969,2, 8 7 - 9 4 60 

Kosec Ladislav, F. Vodopivec: Primer iz dela metalograf-
skega laboratorija. - ŽZB 3, 1969, 2, 95—103 " 61 

Perman Janez: Kemijski problemi v osnovni črni meta-
lurgiji. - ŽZB 3, 1969, 2, 105 -139 62 

Rode Boštjan: Statistično planiranje in vrednotenje me-
talurških raziskav. Latinski kvadrat s programom na 
računalniku ZUSE-Z 2 3 , - ŽZB 3, 1969, 2, 141-145 

63 
Terseglav Monika: Luženje,— ŽZB 3, 1969, 2, 147—158 

64 
Jelerčič Rado, M. Dobovišek: Uporaba argona za prepi-

hovanje jeklene taline. — ŽZB 3, 1969,3, 161 — 172 
65 

Bratina Janez: Elektroenergetski ter obratovalni odnosi 
obločne peči za proizvodnjo jekla. — ŽZB 3, 1969, 
3 , 1 7 3 - 1 9 7 66 

Dobovišek Bogomir, N. Smajič, A. Rosina: Vpliv nekate-
rih faktorjev lastnosti snovi na termograme, doblje-
ne pri diferenčni termični analizi. — ZZB 3, 1969, 3, 
199-206 67 

Vodopivec Franc: Termomehanična predelava jekla — 
ŽZB 3, 1969 ,3 ,207-219 68 

Rode Boštjan: Statistična analiza regresije z uporabo 
elektronskih računalnikov. — ZZB 3, 1969 "< 
2 2 1 - 2 3 5 ' 69 

Hodnik Janez: Določevanje silicijeve kisline z želatino 
v proti ognju odporni keramiki in glinah. — ŽZB 3, 
1969 ,3 ,237-239 70 

Kejžar Rajko: Priprava in uporabnost korundnih opek 
v metalurgiji. — ŽZB 3, 1969, 4, 241—261 71 

Žvokelj Janez: Presoja kaljivosti jekel pri varjenju. — 
ŽZB 3, 1969 ,4 ,263-275 72 

Razinger Anton: Uvajanje postopka mehkega žarjenja s 
kontinuirnim ohlajanjem v industrijskih žarilnih pe-
čeh. - ŽZB 3, 1969, 4, 2 7 7 - 2 9 1 73 

Prešern Alojz, A. Osojnik: Novi načini jemanja vzorcev 
za določevanje kisika v jeklu. — ZZB 3, 1969 4 
2 9 3 - 3 0 3 74 

Perman Janez: Pregled metod in problemov za določe-
vanje ogljika in žvepla. — ŽZB 3, 1969, 4, 305—318 

75 
Grešovnik Ferdo: Moessbauerjev efekt in možnost nje-

gove uporabe v preiskavah jekla. — ŽZB 3, 1969 4 
3 1 9 - 3 3 3 76 

1970 

Pribyl Robert: Nova vrsta valjev za valjanje aluminija 
in cinka. — ŽZB 4, 1970, 1, 1—7 77 

Pribyl Robert: Nova vrsta valjev za valjanje aluminija. 
- ŽZB 4, 1970, 1 , 9 - 1 3 78 

Rodič Jože: Kaljivost jekel — Osnova za boljšo ekono-
miko, pravilnejšo in lažjo izbiro jekel. — ŽZB 4, 
1970, 1, 1 5 - 3 8 79 

Šegel Jože: Vpliv toplotne obdelave na žilavost brzorez-
nih jekel. — ŽZB 4, 1970, 1, 39—50 80 

Černe Franc: Meroobstojnost nekaterih orodnih jekel. 
- ŽZB 4, 1970, 1 , 5 1 - 6 0 81 

Goršek Martin: Raziskave vplivov na dimenzije in dru-
ge lastnosti ulitkov iz nodularne litine. — ŽZB 4, 
1 9 7 0 , 1 , 6 1 - 6 8 82 



Dobovišek Bogomir: Študij razkroja CO med redukcijo 
železovih oksidov z njim. - ŽZB 4, 1970, 1, 6 9 - 7 8 

83 

Kejžar Rajko: Uporabnost korundnih nabijalnih mas in 
korundnih mas za vroča popravila_ pri obzidavi — 
oblaganju metalurških peči. — ŽZB 4, 1970, 2, 
8 1 - 9 8 84 

Kovačič Slavko: Poskusi izdelave močno bazičnega sin-
tra. - Ž Z B 4, 1 9 7 0 , 2 , 9 9 - 1 0 3 85 

Rodič Alenka: Določevanje globine razogljičenja pri ra-
zličnih vrstah jekel. - ŽZB 4, 1970,2, 105 -119 86 

Kimoto S., J . C O : O rastrski elektronski mikroskopiji in 
rentgenski mikroanalizi. - ŽZB 4, 1970, 2, 121-131 

87 

Stocca Bogdan: Kovinska prevleka s cinkom. — ŽZB 4, 
1970 ,2 ,133 -144 88 

Jezeršek Aleksander: Problematičnost določevanja na-
stopanja delta ferita v avstenitnih nerjavnih jeklih. 
- ZZB 4, 1970, 2, 145-151 89 

Vodopivec Franc: Nekateri primeri preiskav z elektron-
skim mikroanalizatorjem na metalurškem inštitutu v 
Ljubljani. - ŽZB 4, 1970, 3, 153 -165 90 

Kveder Aleksander: Preizkušanje predelovalnosti jekla v 
vročem. - ŽZB 4, 1970, 3, 1 6 7 - 1 7 8 91 

Kosec Ladislav, R. Brifah: Primeri iz dela metalograf-
skega laboratorija. - ŽZB 4, 1970, 3, 179 -187 92 

Šipek Mitja: Magnetografija v metalurški praksi. — 
ŽZB 4, 1970, 3, 189-200 93 

Šegel Antonija: Korozija jekel,— ŽZB 4, 1970, 3, 
2 0 1 - 2 0 8 94 

Perman Janez, E. Perman, S. Verhovnik: Onečiščenje at-
mosfere v Mežiški dolini. — ŽZB 4, 1970, 3, 
2 0 9 - 2 1 8 95 

Muster Jože: Uporaba kemično vezanih mas za žlebove 
jeklarskih peči. - ŽZB 4, 1970, 3, 219—223 96 

Dobovišek Milan, A. Rodič, V. Macur: Izboljšanje veli-
kosti avstenitnega zrna in čistoče jekla za cementaci-
jo. - ŽZB 4, 1970,4, 2 2 5 - 2 4 5 97 

Prešern Alojz: Uvajanje vakuumske metalurgije. — 
ŽZB 4, 1970, 4, 2 4 7 - 2 5 7 98 

Arh Joža, F. Vodopivec: Zveza med preoblikovalnostjo 
nizkoogljičnih jekel in vsebnostjo aluminija in duši-
ka 1. del. - ŽZB 4, 1970, 4, 2 5 9 - 2 6 4 99 

Vodopivec Franc, J. Arh, A. Osojnik: Zveza med pre-
oblikovalnostjo nizkoogljičnih jekel in vsebnostjo 
aluminija in dušika. 2. del: Mehanizem trganja povr-
šine pri vročem preoblikovanju. — ŽZB 4, 1970, 4, 
265—270 100 

Razinger Anton: Nerjavna jekla za obdelavo na avtoma-
tih. - ŽZB 4, 1970, 4, 2 7 1 - 2 7 7 101 

1971 

Vodopivec Franc: Sodobne metode metalografske prei-
skave in smeri njihovega razvoja. — ŽZB 5, 1971, 1, 
1 - 1 0 102 

Kejžar Rajko: Raziskave uporabnosti boksita in surove 
gline Brežice pri izdelavi mulitnih opek. — ŽZB 5, 
1 9 7 1 , 1 , 1 1 - 3 0 103 

Grešovnik Ferdo: Izdelava in praktična uporaba TTT 
diagramov. - ŽZB 5, 1971, 1 , 3 1 - 4 1 104 

Šegel Jože: Določevanje potrebnega števila preizkusov 
pri ugotavljanju udarne upogibne žilavosti orodnih 
jekel. - ŽZB 5, 1971, 1 , 4 3 - 4 6 105 

Stocca Bogdan: Korozija in zaščita cinkove prevleke. — 
ŽZB 5, 1971, 1 , 4 7 - 5 5 106 

Rodič Jože: Metode mrežnega planiranja. — ŽZB 5, 
1 9 7 1 , 1 , 5 7 - 6 6 107 

Rodič Jože, A. Rodič, I. Hrastnik: Prispevek k tipizaciji 
pogojev, preizkušanja obrobne kaljivosti cementira-
nih jekel. - ŽZB 5, 1 9 7 1 , 2 , 6 9 - 8 1 108 

Vizjak Ferdo: Sodobna proizvodnja strojnih nožev za 
potrebe celuloze, lesnopredelovalne in grafične in-
dustrije. - ŽZB 5, 1971, 2, 8 3 - 9 2 109 

Mesec Ivan: Nove elektrode EVB-Mo, EVB-CrMo in 
EVB-2 CrMo za varjenje jekel z garantiranimi me-
hanskimi lastnostmi pri višjih temperaturah. — ŽZB 
5 , 1 9 7 1 , 2 , 9 3 - 1 0 6 110 

Kosec Ladislav, F. Vodopivec: Iz dela metalografskega 
laboratorija. - ŽZB 5, 1971,2, 107 -110 111 

Hanžel Danica, M. Schara, N. Tršan: Karakterizacija vi-
sokolegiranih feritnih jekel z Moessbalerjevo spek-
troskopijo. - ŽZB 5, 1971,2, 111-115 112 

Dular Milan: Določevanje cianida v galvanskih odpad-
nih vodah. - ŽZB 5, 1971,2, 1 1 7 - 1 2 0 113 

Prešern Alojz: Vpliv izdelavne tehnologije na dezoksi-
dacijski potencial in intenzivnost razžveplanja. — 
ŽZB 5, 1971,3, 121-131 114 

Vodopivec Franc: Kinetika raztapljanja primarnih kar-
bidnih zrn in tvorbe mrežastega cementita v jeklu za 
kroglične ležaje. - ŽZB 5, 1971,3, 133 -138 115 

Stocca Bogdan: Razogljičenje hladno valjanih trakov. 
- ŽZB 5, 1971,3, 1 3 9 - 1 5 0 116 

Kosec Ladislav, F. Vodopivec, B. Wolf: Primeri iz dela 
metalografskega laboratorija. — ŽZB 5, 1971, 3, 
1 5 1 - 1 5 7 117 

Rozman Rudi: Analiza zasipa plavža. — ŽZB 5, 1971, 3, 
159 -169 118 

Rodič Jože, J. Pšeničnik:Uporaba PERT metode pri vo-
denju laboratorijskega dela v Železarni Ravne. — 
ŽZB 5, 1971, 3, 171 -177 119 

Dobovišek Bogomir: Analiza vpliva reaktivnosti trdnih 
reducentov na naogljičenje železa med redukcijo že-
lezovih oksidov s CO. - ZZB 5, 1971,4, 1 8 1 - 1 8 4 

120 

Dobovišek Milan, A. Rodič, J. Žunec, V. Macur: Izbolj-
šanje kakovosti jekla za kroglične ležaje s posegi v 
jeklarski tehnologiji. - ŽZB 5, 1971,4, 185-191 

121 
Koroušič Blaženko: Vpliv elektropretaljevanja pod žlin-

dro na kvaliteto jekla za kroglične ležaje (OCR-4 ex. 
sp.). - ŽZB 5, 1971,4, 193 -198 122 

Šegel Jože: Vpliv hrapavosti površine na udarno žila-
vost orodnega jekla. - ŽZB 5, 1971,4, 199-202 123 

Šipek Mitja: Kontrola površinskih napak na gredicah. 
- ŽZB 5, 1971,4, 2 0 3 - 2 1 0 124 

Vodopivec Franc, L. Kosec, R. Brifah, B. Wolf: Preiska-
va vzrokov poškodb na lopaticah parne turbine. — 
ŽZB 5, 1971 ,4 ,211-214 125 



Arh Joža: Uvajanje prepihovanja jeklene taline v ponvi 
s plinastim argonom. — ŽZB 6, 1972, 1, 1 —9 126 

Gabrovšek Marin: Mikrolegirana finozrnata jekla za 
varjene konstrukcije. — ZZB 6, 1972, 1, 11 —24 127 

Gabrovšek Marin, M.Stojan: Problematika varjenja fi-
nozrnatih mikrolegiranih jekel. — ŽZB 6, 1972, 1, 
2 5 - 3 3 128 

Stocca Bogdan: Vzroki slabe plastičnosti jekel tipa 
18/8. - ŽZB 6, 1972, 1 , 3 5 - 4 6 129 

Kejžar Rajko: Uporabnost in način varjenja s specialno 
bazično oplaščeno elektrodo B-KOR Tifon. — ŽZB 
6 , 1 9 7 2 , 1 , 4 7 - 6 3 130 

Sidan Heribert, J. Rodič: Izbira in toplotna obdelava je-
kel za izdelavo orodij v industriji umetnih mas. — 
ŽZB 6, 1972 2, 6 5 - 8 4 131 

Nečemer Boris: Vpliv ogljika, silicija in kokilnega vzor-
ca na debelino bele plasti pri valjih. — ŽZB 6, 1972, 
2 , 8 5 - 9 1 " 132 

Uranc Franc: Žilavost orodnega jekla kot statistično za-
nesljiva srednja vrednost. — ZZB 6, 1972, 2,93—98 

133 

Mesec Ivan: Preiskave varilnotehničnih in mehanskih 
lastnosti elektrodnih žic pri varjenju v zaščitni at-
mosferi CO : . - ŽZB 6, 1972, 2 , 9 9 - 1 1 4 134 

Vodopivec Franc: Elektronska mikroanaliza trdnih ko-
vinskih in nekovinskih snovi. — ŽZB 6, 1972, 2, 
1 1 5 - 1 2 6 135 

Razinger Borut: Potenciometrično določevanje manga-
na pri konstantnem toku. — ŽZB 6, 1972, 2, 
1 2 7 - 1 3 2 136 

Prešern Alojz: Vpliv dezoksidacijske tehnologije na iz-
koristke dodanega aluminija. — ŽZB 6, 1972, 3, 
1 3 3 - 1 4 3 137 

Koroušič Blaženko: O nekaterih značilnostih žlinder si-
stema C a F , - A l , 0 , - C a 0 . — ŽZB 6, 1972, 3, 
1 4 5 - 1 5 3 138 

Uranc Franc: Sodobna orodna jekla. — ŽZB 6, 1972, 3, 
1 5 5 - 1 6 4 139 

Šegel Jože: Uporabnost magnetne analize za kontrolo 
toplotne obdelave brzoreznih jekel. — ŽZB 6, 1972, 
3 , 1 6 5 - 1 7 4 140 

Brudar Božidar: Preverjanje statističnih hipotez s po-
močjo operacijskih karakteristik. — ŽZB 6, 1972, 3, 
1 7 5 - 1 7 9 141 

Ravnik Karel: Uporaba ognjestalnega materiala in mas 
na elektro-obločnih pečeh Železarne Jesenice. — 
ŽZB6 , 1972,4, 181 -194 142 

Vizjak Ferdo: Vpliv alfa faze na plastičnost Cr-Ni avste-
nitnih jekel. — ŽZB 6, 1972,4, 195 -214 143 

Vodopivec Frane, B. Ralič: Nekatere pripombe k identi-
fikaciji in sestavi nekovinskih vključkov v jeklih. — 
ŽZB 6, 1972,4, 2 1 5 - 2 2 9 144 

Uranc Franc: Žilavost kot odpornost proti sunkom. — 
ŽZB 6, 1972, 4, 2 3 1 - 2 3 6 145 

Šegel Jože: Vloga računalniške obdelave podatkov v si-
stemu povratnih informacij kontrole kakovosti. — 
ŽZB 6, 1972, 4, 2 3 7 - 2 4 1 146 

1973 

Arh Joža: Informacija o možnosti izdelave nepomirje-
nega jekla v električnih obločnih pečeh. — ŽZB 7, 
1 9 7 3 , 1 , 1 - 1 0 147 

Arh Joža: Kaj je nepomirjeno jeklo in kako ga vlivamo! 
— ŽZB 7, 1973, 1,11 — 18 148 

Čop Stanko: Možnosti povečane preskrbe s starim žele-
zom iz domačih virov. — ŽZB 7, 1973, 1, 19—22 149 

Koroušič Blaženko: Metalurške reakcije pri pretaljeva-
nju kvalitetnih jekel pod žlindro (EPZ). — ŽŽB 7, 
1 9 7 3 , 1 , 2 3 - 2 9 150 

Exel Neža: Korozijska odpornost CORTEN jekla. — 
ŽZB 7, 1973, 1 , 3 1 - 4 2 151 

Mesec Ivan, J. Markež: Elektroda PK 13/6. Novi do-
dajni material za varjenje feritno martenzitnih jekel. 
- Ž Z B 7, 1973, 1 , 4 3 - 5 1 152 

Brudar Božidar: Interpretacija diagramov. — ŽZB 7, 
1 9 7 3 , 1 , 5 3 - 6 0 153 

Marinček Borut: Pridobivanje železa z direktno reduk-
cijo rud. - ŽZB 7, 1973, 2, 6 5 - 7 1 154 

Rak Inoslav: Problematika varjenja poboljšanega kon-
strukcijskega jekla tipa N-A-XTRA v težkih kon-
strukcijah. - ZZB 7, 1973, 2, 7 3 - 8 8 155 

Uranc Franc: Žilavost konstrukcijskih jekel v odvisnosti 
od hitrosti preizkusa. — ŽZB 7, 1973, 2, 89—92 156 

Pratnekar Tone: Optimizacija obdelovalnih pogojev. — 
ŽZB 7, 1 9 7 3 , 2 , 9 3 - 9 9 157 

Brudar Božidar: Faktorski poskusi in ortogonalni poli-
nomi. - ŽZB 7, 1973, 2, 101 - 1 0 8 158 

Szoeke Laszlo: Izkušnje pri uporabi metaliziranih bri-
ketov in pelet v obločni peči. — ŽZB 7, 1973, 3, 
113-121 159 

Prešern Alojz: Tehnološke zakonitosti odžveplanja v 
električni obločni peči. — ŽZB 7, 1973, 3, 1 2 3 - 1 3 0 

160 

Nikolič Miroslav: Visoki vakuum kot zaključna faza v 
razvoju svetlega ali belega žarjenja. — ŽZB 7, 1973, 
3 , 1 3 1 - 1 3 9 161 

Uranc Franc: Lastnosti hitroreznih jekel in analiza 
vzdržnosti orodij. - ŽZB 7, 1973,3, 141 — 150 162 

Jurca Stane: Problematika kompaktnih sintranih gra-
div. - ŽZB 7, 1973, 3, 151 - 1 5 6 163 

Rekar Ciril: Najnovejši razvoj železarstva, možnosti za 
slovenske železarne. — ŽZB 7, 1973, 4, 161 — 182 164 

Dobovišek Bogomir: Nekaj misli ob sedanjem načinu 
ocenjevanja reaktivnosti trdnih reducentov. — ŽZB 
7,1973,4,183—188 165 

Kuzman Karel, A. Razinger: Ocena sposobnosti doma-
čih jekel za masivno preoblikovanje v hladnem. — 
ŽZB 7, 1973,4, 189 -197 166 

Prešern Vasilij, J. Šegel: Študija možnosti uvajanja pro-
cesnih računalnikov na elektroobločne peči. — ŽZB 
7 , 1 9 7 3 , 4 , 1 9 9 - 2 0 6 167 

Senica Marijan: Vpliv aksialnih obremenitev na ži-
vljenjsko dobo valjčnih ležajev. — ŽZB 7, 1973, 4, 
2 0 7 - 2 1 1 168 



VVahllster Manfred: Možnosti uporabe EPŽ postopka v 
jeklarski industriji. - ŽZB 8, 1974, 1 , 1 - 1 1 169 

Macur Vladimir: Praksa vakuumiranja jekla v Železarni 
R a v n e . - Ž Z B 8 , 1 9 7 4 , 1, 1 3 - 1 9 " 1 7 0 

Arh Joža: Odžveplanje jekla s trdno sintetično žlindro v 
ponvi. _ ŽZB 8, 1974, 1 , 2 1 - 2 6 171 

Stocca Bogdan: Jekla za globoki vlek. — ŽZB 8, 1974. 
1 , 2 7 - 3 8 172 

Šipek Mitja: Merjenje časovne odvisnosti poteka delo-
vanja sile pri udarnem preizkusu. — ŽZB 8, 1974, 1, 
3 9 - 4 6 173 

Brudar Božidar: Odkrivanje površinskih napak na pali-
častem jeklu s pomočjo vrtinčnih tokov. — ŽZB 8, 
1 9 7 4 . 1 , 4 7 - 6 4 174 

Rodič Jože: Proizvodnja EPŽ jekla — novost v Železar-
ni Ravne. - ŽZB 8, 1974, 2, 7 3 - 8 8 175 

Koroušič Blaženko: Izboljšanje kvalitete visoko legira-
nih jekel s pretaljevanjem pod žlindro (EPŽ — po-
stopek). - ZZB 8, 1974, 2, 8 9 - 9 8 176 

Razinger Anton: Značilnosti porazdelitve svinca v 5 
tonskih blokih svinčevih jekel. - ŽZB 8, 1974, 2, 
9 9 - 1 0 9 177 

Vodopivec Franc, B. Ralič: Evolucija sestave nekovin-
skih oksidnih vključkov med taljenjem jekla Č 1730 
v elektropeči. - ZZB 8, 1974, 2, 111 - 1 1 8 178 

Kovač Janez: Primerjalno preizkušanje trdote pri povi-
šanih temperaturah. - ZZB 8, 1974, 2, 1 1 9 - 123 179 

Smajič Nijaz: Pomen in možnosti neposredne redukcije 
zelenih peletov. - ŽZB 8, 1974, 3. 129—145 180 

Zalar Bogdan: Aplikacija zakonitosti razžveplanja v 
procese utrjevanja pelet iz piritnih ogorkov. — ŽZB 
8 , 1 9 7 4 , 3 , 1 4 7 - 1 5 3 181 

Prešern Vasilij, A. Rodič: Preizkušanje nove sintetične 
žlindre za rafinacijo v električni obločni peči. — 
ŽZB 8, 1974, 3, 155 -163 182 

Vodopivec Franc, B. Ralič: Mikrostrukturna dogajanja 
med žarjenjem jekla z 0,035 % C in 1,96 % Si v tem-
peraturnem intervalu 680 stopinj C do 915 stopinj C. 
- ŽZB 8, 1974, 3, 165 -169 183 

Uranc Franc: Obraba rudarskih naprav in orodij za 
hladno oblikovanje jekla. — ZZB 8, 1974, 3, 
1 7 1 - 1 7 8 184 

Souvent Peter: Topilnica svinca rudnika Mežica in za-
ščita okolja. - ŽZB 8, 1974, 3, 1 7 9 - 1 8 4 185 

Kejžar Rajko: Vzpostavljanje navideznega ravnotežja 
med žlindro in kovino pri dezoksidaciji jekla in var-
jenju. - ŽZB 8, 1974, 4, 193-201 186 

Razinger Anton: Svinec kot avtomatni dodatek v jeklih 
za cementacijo in poboljšanje ter njegov vgliv na 
predelavnost in fizikalne lastnosti jekel. — ZZB 8, 
1974 ,4 ,203 -216 187 

Vodopivec Franc, B. Ralič: O spremembah v sestavi pri-
marnih karbidnih zrn in izcej v jeklu za kroglične le-
žaje med homogenizacijskim žarjenjem. — ŽZB 8, 
1974 ,4 ,217 -222 ' 188 

Brudar Božidar: Izdelava matematičnega modela za 
ogrevanje jekla v industrijskih pečeh. — ŽZB 8, 
1974,4.223 — 234 " 189 

Stocca Bogdan: Vpliv titana na plastičnost ognjeodpor-
nega feritnega jekla z 2 2 - 2 4 % Cr. - ŽZB 8, 1974, 
4 , 2 3 5 - 2 4 2 190 

1975 

Jezeršek Aleksander: Nova hladna valjarna na Jeseni-
cah. - ŽZB 9, 1975, 1, 1 - 9 191 

Kejžar Rajko: Prigor in odgor elementov Si in Mn pri 
varljenju pod praškom EP 10 in EP 50. — ŽZB 9, 
1 9 7 5 , 1 , 1 1 - 1 7 192 

Kejžar Rajko: Vpliv dezoksidantov na vsebnost kisika v 
čistem varu in izkoristek Cr iz plašča pri elektrooblo-
čnem varjenju. - ŽZB 9, 1975, 1, 1 9 - 2 7 193 

Štular Pavel: Pod elektro prevodno žlindro pretaljena 
varilna žica za električna talilna varjenja. — ŽZB 9, 
1 9 7 5 , 1 , 2 9 - 3 4 194 

Šegel Jože: Avtomatska obdelava podatkov tehnične 
kontrole in raziskav. - ŽZB 9, 1975, 1, 3 5 - 4 3 195 

Koroušič Blaženko, V. Macur, A. Rodič: Rafinacija kon-
strukcijskih jekel s sintetičnimi žlindrami izven peči. 
- Ž Z B 9, 1975, 2 , 4 9 - 5 6 196 

Arh Joža, F. Vodopivec, T. Lavrič: Vpliv kemijske sesta-
ve in načina izdelave nepomirjenega jekla na čistočo 
pri toplovaljanih trakovih. — ZZB 9, 1975, 2, 57—73 

197 

Brudar Božidar: Ogrevanje vložka v potisni peči. — 
ŽZB 9, 1975, 2, 7 5 - 7 9 198 

Vodopivec Franc, A. Mežnar, A. Kelvišar: O vplivu mi-
krostrukture na vlečno sposobnost maloogljičnega 
jekla .— ŽZB 9, 1975, 2, 8 1 - 8 8 199 

Rodič Jože: Kvantitativna metalografija ledeburitnih 
orodnih jekel. - ŽZB 9, 1 9 7 5 , 2 , 8 9 - 1 0 6 200 

Zalar Bogdan: Izkoriščanje sekundarnih virov kovin. — 
ŽZB 9, 1975,3, 1 1 9 - 1 2 8 201 

VVohinz Janez: Laboratorijske študije možnosti briketi-
ranja samohodnega vložka za proizvodnjo FeSi 75. 
- ZZB 9, 1975,3, 1 2 9 - 1 3 6 202 

Souvent Peter, B. Zalar: Optimizacija predelave svinče-
vih poletin. - ŽZB 9, 1975, 3, 1 3 7 - 1 4 3 203 

Kveder Aleksander: Vpliv temperaturnega in deforma-
cijskega režima simuliranega valjanja na lastnosti 
nekaterih jekel. - ŽZB 9, 1975,3, 145-156 204 

Paulin Andrej, V. Pogačnik, N. Medved: Možnost prido-
bivanja preostalega Hg iz dimnih plinov pred izsto-
pom v atmosfero. — ŽZB 9, 1975, 3, 157 -165 205 

Vodopivec Franc, J. Arh, B. Ralič: O obliki in sestavi ne-
kovinskih vključkov v jeklih za trakove. — ŽZB 9, 
1975 ,3 ,167 -179 206 

Breskvar Bojan: Razvoj ležajnega brona CuSn8Pza ob-
delavo na avtomatih. — ZZB 9, 1975,3, 181 — 188 

207 

Mlakar Franc: Nodularna grafitna jeklena litina. — 
ŽZB 9, 1975,4, 1 8 9 - 1 9 7 ' 208 

Senčič Srečko: Kontinuirano ulivanje jekla v Železarni 
Store. - ŽZB 9, 1975, 4, 199 -207 209 

Nikolič Miroslav: Termično dekapiranje v visokem va-
kuumu. Vprašanje mehanizma in sodelujočih faktor-
jev v procesu. - ŽZB 9, 1975, 4, 2 0 9 - 2 1 6 210 



Rodič Jože: Praktične izkušnje pri raziskavah ledeburi-
tnih orodnih jekel z uporabo kvantitativne metalo-
grafije. - ŽZB 9, 1975,4, 2 1 7 - 2 3 8 211 

Brudar Božidar: Matematični modeli ogrevanja in ohla-
janja za nekatere primere iz prakse. — ŽZB 9, 1975, 
4 , 2 3 9 - 2 5 0 212 

Šegel Jože: Kontrola pasov garantirane kaljivosti in 
analize vpliva kemijske sestave na kaljivost. — ŽZB 
9 , 1 9 7 5 , 4 , 2 5 1 - 2 5 8 213 

1976 

Dobovišek Bogomir: Vpliv nekaterih dodatkov na elek-
trično prevodnost žlindre, ki nastaja pri proizvodnji 
FeCr carbure. - ŽZB 10, 1976, 1, 1 - 6 214 

Dobovišek Bogomir: Vpliv temperature karbonizacije 
na oksireaktivnost trdnih goriv, izdelanih iz kosov-
skega lignita. Aplikacije DTA. - ŽZB 10, 1976, 1, 
7 - 1 1 215 

Vizjak Ferdo: Platiranje jekel. 
1 3 - 2 3 

ŽZB 10, 1976, I, 
216 

Arh Joža, A. Pavliček: Vpliv žvepla v grodlju in jeklu na 
izdelavo specialnih toplovaljanih trakov za globoki 
vlek. - ŽZB 10, 1976, 1 , 2 5 - 3 6 217 

Grešovnik Ferdo: Študij elektrokemičnih lastnosti osno-
vne mase ledeburitnih orodnih jekel. — ŽZB 10, 
1 9 7 6 , 1 , 3 7 - 4 6 218 

Rodič Alenka: Rekristalizacijski diagrami. — ŽZB 10, 
1 9 7 6 , 2 , 5 3 - 6 4 219 

Rodič Jože, A. Šegel: Vpliv kemijske sestave na premen-
ske točke ledeburitnih orodnih jekel. — ŽZB 10, 
1 9 7 6 , 2 , 6 5 - 7 5 220 

Uranc Franc: Kvalitetnejša, toplotna obdelava izdelkov 
iz utopnih jekel. - ŽZB 10, 1 9 7 6 , 2 , 7 7 - 8 1 221 

Kuzman Karel: Vpliv preoblikovanja materiala na sno-
vanje procesov hladnega masivnega preoblikovanja 
jekel- - ŽZB 10, 1976, 2, 8 3 - 9 2 222 

Zalar Bogdan, J. Wohinz, A. Valant: Problematika utr-
jevanja piritnih peletov pri temperaturah praženja. 
- ŽZB 10, 1976, 3, 109 -115 223 

Prešern Vasilij: Pogoji nastajanja in izločanja oksidnih 
vključkov iz jeklene kopeli. — ŽZB 10, 1976, 3, 
1 1 7 - 1 2 3 224 

Rodič Jože: Uporaba rastrske elektronske mikroskopije 
pri raziskavah ledeburitnih orodnih jekel. — ŽZB 
1 0 , 1 9 7 6 , 3 , 1 2 5 - 1 4 4 225 

Rodič Jože, F. Vodopivec, B. Ralič: Preiskave jekla Č 
4850 — OCR 12 VM na elektronskem mikroanaliza-
torju. - ŽZB 10, 1976,3, 145 -156 226 

Sicherl Bogdan, D. Vodeb: Problematika zamenljivosti 
kurilnih plinov v industriji. — ŽZB 10, 1976, 4, 
1 6 1 - 1 7 8 227 

Kveder Aleksander, A. Razinger: Rekristalizacija jekel 
za hladno masivno preoblikovanje. — ŽZB 10, 1976, 
4, 1 7 9 - 1 9 2 228 

Vodopivec Franc, M. Gabrovšek, B. Ralič: O vzroku za 
stabilnost cvtektičnega niobijevega karbonitrida v 
avstenitu pri ogrevanju varivega jekla, legiranega z 
niobijem. - ŽZB 10, 1976,4, 193 -198 229 

Kraševec Viktor: Uporaba transmisijske elektronske mi-
kroskopije (TEM) pri metalurških raziskavah. — 
ŽZB 10, 1976, 4, 1 9 9 - 2 0 8 230 

Nikolič Miroslav: Vprašanje racionalne razdelitve žele-
nega celotnega odvzema ali redukcije debeline pri 
hI. valjanju trakov na ustrezno število parcialnih 
odvzemov ali vtikov. - ŽZB 10, 1976, 4, 2 0 9 - 2 1 2 

231 

1977 

Koroušič Blaženko: Aplikacija kisikove sonde pri di-
rektnem določevanju vsebnosti kisika v tekočem je-
klu. - ŽZB 11, 1977, 1, 3 - 1 2 232 

Vodopivec Franc, M. Gabrovšek, M. Kmetič: Raziskave 
vpliva vroče deformacije in izločilnega žarjenja na 
mikrostrukturo in trdoto mikrolegiranega jekla po 
normalizaciji. - ŽZB 11, 1977, 1, 1 3 - 2 8 233 

Brezigar Boris, I. Kenda, I. Kodrič: Hladno preoblikova-
nje kovin v industriji avtoelektrike. — ŽZB 11, 1977, 
I , 2 9 - 3 5 234 

Exel Neža: Korozijska odpornost CORTEN jekla. — 
ŽZB 11, 1977, 1 , 3 7 - 4 0 235 

Bratina Janez: Sesalni krog — naprava za kompenzaci-
jo jalove energije in za zmanjševanje višje harmon-
skih tokov. - ZZB 11, 1977, 1,41 - 5 0 236 

Zalar Bogdan, J. Naraks, J. NVohinz: Odpadno blato iz 
proizvodnje žveplene kisline kot sekundarna surovi-
na. - Ž ZB 11, 1977, 2, 57—62 237 

Sicherl Bogdan, D. Vodeb, M. Zakonjšek: Problematika 
zamenljivosti kurilnih plinov v industriji. — ŽZB 11, 
1 9 7 7 , 2 , 6 3 - 8 3 238 

Vodopivec Franc, A. Kelvišar, S. Mežnar: Primerjalni 
preizkusi vlečenja jeklene žice, s katere je bila škaja 
odstranjena z luženjem in peskanjem. — ŽZB 11, 
1 9 7 7 , 2 , 8 5 - 1 0 2 239 

Kraševec Viktor, J. Rodič: TEM raziskave popuščnih 
efektov orodnega jekla Č 4850 - OCR 12 VM. — 
ŽZB 11, 1977, 2, 103-111 240 

Vodopivec Franc: Raziskava tvorbe AIN v jeklu in nje-
govega vpliva na deformacijsko sposobnost maloo-
gljičnih jekel v vročem. - ŽZB 1 1, 1977,3, 121 -134 

241 

Kuzman Karel, A. Razinger: Posebnosti domačih jekel 
za hladno masivno preoblikovanje. — ŽZB 11, 1977, 
3 , 1 3 5 - 1 4 4 242 

Razinger Anton, J. Arh: Razvoj avtomatnih jekel v Žele-
zarni Jesenice. - ŽZB 11, 1977,3, 145-151 243 

Stocca Bogdan, 1. Mesec: Nerjavno jeklo za turbinske 
lopatice s 13%Cr. — ŽZB 11, 1977,3, 153 — 158 244 

Rodič Jože, A. Rodič: Izkušnje s homogenizacijo brzo-
reznih jekel. — ŽZB 11, 1977, 4, 169—181 245 

Vodeb Dušan, B. Gašperšič, B. Sicherl: Matematični 
model plinskega gorilnika. — ŽZB 11, 1977, 4, 
1 8 3 - 1 9 5 246 

Ravnik Bogdan: Regeneracija in nevtralizacija izrablje-
nih kislin v HV Bela v Železarni Jesenice. — ŽZB 
I I , 1 9 7 7 , 4 , 1 9 7 - 2 0 0 247 



Vodopivec Franc, M. Gabrovšek, I. Rak: Raziskave vpli-
va sulfidnih vključkov, mikrostrukture in homoge-
nosti na lastnosti jeklenih plošč v smeri debeline. — 
Ž Z B 12, 1978, 1, 1 - 1 6 248 

Prešern Vasilij, V. Macur: Vpliv modifikatorjev pri iz-
delavi jekla na velikost avstenitnega zrna. — ŽZB 
12, 1978, 1, 1 7 - 2 2 249 

Puklavec Ludvik: Izkušnje mariborske livarne pri izbolj-
šanju delovnih pogojev in zmanjšanju onesnaževa-
nja zraka. - ŽZB 12, 1978, 1, 2 3 - 2 7 250 

Ercegovič Ivo: Aluminijska industrija in zaščita okolja. 
- ŽZB 12, 1978, 1 , 2 9 - 3 4 251 

Šegel Jože: Uporaba procesnega računalnika v elektro-
jeklarni. - ŽZB 12, 1978, 1 , 3 7 - 4 7 252 

Prešern Vasilij, V. Macur, A. Rodič: Vpliv modifikator-
jev pri izdelavi jekla na velikost avstenitnega zrna. 
— ZZB 12, 1978, 2. 4 9 - 5 5 253 

Grešovnik Ferdo: Raziskave faznih premen v brzoreznih 
jeklih z visokotemperaturno rentgensko analizo. — 
ZZB 12, 1978, 2, 5 7 - 6 9 254 

Zalar Bogdan, V. Osterc, J. Wohinz: Vključitev jeklar-
skega prahu in škaje v klorirni postopek predelave 
piritnih ogorkov. - ŽZB 12, 1978, 3, 7 7 - 8 5 255 

Koroušič Blaženko, J. Rodič, A. Rodič: Vpliv modifika-
torjev na mehanizem strjevanja, homogenost in na-
ravo karbidov brzoreznih jekel izdelanih po postop-
ku EPŽ 1. del: modifikacija jekla Č 7680. - ŽZB 
1 2 , 1 9 7 8 , 3 , 8 7 - 9 7 256 

Uranc Franc: Odpornost proti zatopitvi in žilavost ostri-
ne. - ŽZB 12, 1978, 3, 9 9 - 1 0 4 257 

Stocca Bogdan: Nerjavno jeklo za turbinske lopatice s 
13 % Cr. - ŽZB 12, 1978,3, 105 -108 258 

Vodopivec Franc: Raziskave intergranularne krhkosti je-
klene litine. — ŽZB 12, 1978,4, 1 0 9 - 1 1 8 259 

Rodič Jože: Razvoj orodnih jekel. — ŽZB 12, 1978, 4, 
1 1 9 - 1 3 5 260 

Bratina Janez: Računalniško upravljanje električne mo-
či obločnih peči v Železarni Ravne. — ŽZB 12, 1978, 
4 , 1 3 7 - 1 4 2 261 

1979 

Šegel Jože: Učinek uporabe procesnega računalnika v 
procesu legiranja jekla. — ZZB 13, 1979, 1,7—18 

262 
Vodopivec Franc: O nastanku krogličastih in prozornih 

vključkov aluminijevega oksida v jeklih. — ŽZB 13, 
1979, 1, 1 9 - 2 2 " 263 

Vodeb Dušan, Z. Erjavec, B. Gašperšič: Izračun adiabat-
ske temperature zgorevanja in dolžine plamena plin-
ske mešanice. - ZZB 13, 1979, 1, 2 3 - 3 4 264 

Holzgruber VVolfgang: Posebni postopki v proizvodnji 
kakovostnih in plemenitih jekel. — ŽZB 13, 1979, 2, 
4 5 - 6 1 265 

Kovač Janez: Nekaj značilnosti in problemov v proiz-
vodnji nerjavnih jekel. - ŽZB 13, 1979, 2, 6 3 - 6 8 

266 

Vodopivec Franc, M. Jakupovič: Značilnosti kvantitativ-
ne metalografske analize s sprego raster-elektronske-
ga mikroskopa in naprave za analizo slike. — ŽZB 
1 3 , 1 9 7 9 , 2 , 6 9 - 7 6 267 

Prosenc Viktor, F. Seliškar: Problem varivosti debelo-
stenskih varjencev iz konstrukcijskih jekel. — ŽZB 
1 3 , 1 9 7 9 , 2 , 7 7 - 8 2 268 

Kmetic Mitja: Nekatere značilnosti jekel izvaljanih iz 
kontinuirno ulitih gredic. — ŽZB 13, 1979, 3, 85—93 

269 

Prešern Vasilij: Rafinacija jekla z vpihovanjem CaSi v 
ponev. - ZZB 13, 1 9 7 9 , 3 , 9 5 - 1 0 3 270 

Kveder Aleksander: Prelomi kovin. — ŽZB 13,1979, 3, 
105 -120 271 

Arh Joža: Nekateri problemi izdelave avtomatnih jekel 
v električnih obločnih in Siemens-Martinovih pečeh. 
- ŽZB 13, 1979,3, 1 2 1 - 1 2 6 272 

Arh Joža: Izboljšanje redukcije žlinder oziroma pove-
čanje izkoristka kroma pri izdelavi avstenitnih in fe-
ritnih nerjavnih jekel. — ŽZB 13, 1979,4, 133 -148 

273 

Razinger Anton, J. Arh: Tehnologija izdelave in prede-
lave jekel legiranih z borom. — ŽZB 13, 1979, 4, 
149—160 274 

Torkar Matjaž, F. Vodopivec, J. Arh: Vpliv oligoelemen-
tov na preoblikovalno sposobnost površine litega je-
kla. - ŽZB 13, 1979, 4, 1 6 1 - 1 7 0 275 

1980 

Smajič Nijaz: Termodinamika v proizvodnji nerjavnih 
jekel. - ŽZB 14, 1980, 1, 1 1 - 2 0 276 

Todorovič Gojko, J. Lamut: Razžveplanje grodlja s 
plavžno žlindro obogateno z MGO. — ŽZB 14, 
1 9 8 0 , 1 , 2 1 - 2 7 277 

Lavrič Tea, F. Grešovnik, F. Vodopivec: Vpliv toplotne 
obdelave na raztapljanje in izločanje karbidov v le-
deburitnih orodnih jeklih. — ŽZB 14, 1980, 1, 
2 9 - 3 8 278 

Kmetič Mitja, F. Vodopivec, M. Gabrovšek: Kinetika na-
stajanja ferita v mikrolegiranem jeklu. — ŽZB 14, 
1 9 8 0 , 1 , 3 9 - 4 7 279 

Kveder Aleksander, F. Vodopivec: Bor v mikrolegiranem 
konstrukcijskem jeklu. — ŽZB 14, 1980, 1,49—56 

280 

Prešern Vasilij: Sintetično talilo za jeklarsko tehnologi-
jo. - ŽZB 14, 1980, 1, 5 7 - 6 4 281 

Koroušič Blaženko: Prispevek k termodinamiki reakcij, 
ki nastopajo pri EPZ-procesu. — ŽZB 14, 1980, 1, 
6 5 - 7 2 282 

Vodopivec Franc, M. Gabrovšek: Raziskave relativne 
plastičnosti vključkov manganovega sulfida pri vro-
čem valjanju nekaterih konstrukcijskih jekel. —ŽZB 
1 4 , 1 9 8 0 , 1 , 7 3 - 8 0 283 

Uršič Viktor: Vpliv peska j e d e r na lastnosti enotnega 
bentonitnega peska. — ZZB 14, 1980, 1, 81—85 284 

Osojnik Andreja, T. Lavrič, F. Vodopivec: Študi j metodi-
ke določevanja karbonitridov v mikrolegiranih je-
klih. - ŽZB 14, 1980, 1, 8 7 - 9 1 285 



VVohinz Janez, J. Lamut: Možnosti izkoriščanja odpad-
nih surovin za potrebe metalurgije. — ŽZB 14, 1980 
1 , 9 3 - 9 8 286 

Kosec Ladislav: Deformacija in porušitev v nekaterih 
dvo- ali večfaznih zlitinah. — ŽZB 14, 1980, 1, 
9 9 - 1 0 5 287 

Žvokelj Janez: Utrujanje s končnim številom nihajnih 
obremenitev do loma. — ŽZB 14, 1980, 1, 107—114 

288 
Rodič Jože; Mehanizem in morfologija loma Cr-Mo-V 

orodnih jekel. - ŽZB 14, 1980,3, 1 1 7 - 1 2 8 289 

Schroeder D. L.: Digitalni računalniki v proizvodnji je-
kla. - ŽZB 14, 1980, 3, 129 -142 290 

Uranc Franc: Vpliv strukture in dimenzij preizkušanca, 
napetosti in hitrosti preizkušanja na žilavostne vred-
nosti. - ŽZB 14, 1980, 3, 143 -148 291 

Vodeb Dušan, B. Gašperšič, Z. Erjavec: Sistemske reši-
tve izkoriščanja odpadnih toplot v Železarni Ravne. 
- ŽZB 14, 1980, 3, 149-158 292 

Vodopivec Franc, M. Gabrovšek, A. Osojnik: Izotermna 
premena avstenita v jeklu z 0,15 % C in 1,3 % Mn Ie-
giranem z niobijem in vanadijem. — ŽZB 14. 1980, 
4 , 1 6 9 - 1 7 8 293 

Raič V., Dj. Drobnjak, S. Malčič: Vpliv statičnega de-
formacijskega staranja na teksturo in faktor plasti-
čne anizotropije pomirjenega jekla. — ŽZB 14, 1980, 
4 , 1 7 9 - 1 8 4 294 

Brudar Božidar: Elektromagnetno polje v bližini napa-
ke v materialu. — ŽZB 14, 1980, 4, 185—191 295 

1981 

Melink Gvido: Razvoj predelave žice v slovenskih žele-
zarnah. — ŽZB 15, 1981, 1, 1—5 296 

Buha K., D. Pihura: Oksidacija Mn u kiseoničkom kon-
vertoru kod prerade visokomanganskog gvoždja. — 
ŽZB 15, 1981, 1 , 7 - 1 8 297 

Rosina Andrej: Meritve viskoznosti metalurških žlinder 
z vibracijskim viskozimetrom I: Viskoznost rafina-
cijskih žlinder za EPŽ.— ŽZB 15, 1981, 1, 19—24 

298 

Koroušič Blaženko: Prispevek k teoriji odžveplanja je-
kla v elektro obločni peči. — ZZB 15, 1981, 1, 
25 — 29 299 

Gattelier C., M. Devaux, M. Olette: Vpliv dodatka kal-
cija na topnost nekaterih nekovinskih oligoelemen-
tov v tekočem jeklu. — ŽZB 15, 1981, 2, 37—47 300 

Koroušič Blaženko: O vplivu oligoelementov pri elektri-
čnem pretaljevanju visoko-kvalitetnih jekel pod žlin-
dro. - ŽZB 15, 1981, 2, 4 9 - 6 0 301 

Torkar Matjaž, F. Vodopivec: O vplivu bakra in kositra 
na vročo krhkost litega konstrukcijskega jekla z 
0,12% C in 1,2% Mn. - ŽZB 15, 1 9 8 1 , 2 , 6 1 - 6 8 

302 

Vodopivec Franc, M. Torkar: O strukturi in vroči krhko-
sti litega jekla z 0,16 % C in dodatki aluminija, man-
gana, dušika in žvepla. — ŽZB 15, 1981, 2, 69—81 

303 

Goux C.: Vpliv oligoelementov na nekatere lastnosti ze-
lo čistega železa in jekla. — ŽZB 15, 1981, 2, 83—94 

304 

Rodič Jože: Vsebnost oligoelementov v specialnih je-
klih in njihov vpliv na lastnosti jekel v predelavi in 
uporabi. - ŽZB 15, 1 9 8 1 , 2 , 9 5 - 1 0 9 305 

Desalos Y.: Vpliv oligoelementov na prekaljivost in 
hladno deformacijsko sposobnost ogljikovega in 
manganogljikovega jekla. — ŽZB 15, 1981, 2, 
111-125 306 

Aubrun Ph.: Vpliv oligoelementov na mehanske karak-
teristike jekla za globoki vlek. — ŽZB 15 1981 2, 
127 -130 307 

Guttmann M.: Vpliv segregacij oligoelementov po me-
jah na lastnosti železovih zlitin. — ŽZB 15 1981 2 
1 3 1 - 1 4 8 308 

Erhart H.: Segregacija fosforja po kristalnih mejah v 
železovih zlitinah. — ŽZB 15, 1981, 2, 149—156 309 

Dumoulin Ph.: Popustna krhkost konstrukcijskih jekel 
zaradi nečistoč. - ŽZB 15, 1981, 2, 157-166 310 

Krause M.: Popustna in lezna krhkost Cr-Mo-V jekla z 
okoli 1% Cr zaradi oligoelementov. — ŽZB 15, 
1981 ,2 ,167-174 311 

Keienburg K. H., V. Thien: Poslabšanje duktilnih lastno-
sti 3,5% Ni-Cr-Mo-V jekla med dolgotrajno toplot-
no obremenitvijo. — ŽZB 15, 1981,2, 175-184 312 

Arh Joža, M. Demšar, A. Mlakar: Tehnološke in prakti-
čne izkušnje pri kontinuirnem vlivanju jekel z vse-
bnostjo aluminija na petžilni napravi za gredice z 
ravno kokilo. - ŽZB 15, 1981,3, 189-201 313 

Vodopivec Franc, F. Vizjak, S. Senčič: Afinacija konti-
nuirno vlitega cementaciLkega jekla Č 4320 z niobi-
jem in vanadijem. — Ž Z b 15, 1981, 3, 203—211 314 

Kmetič Mitja, F. Vodopivec, F. Vizjak: Primerjalne pre-
iskave konvencionalnega in kontinuirno vlitega ce-
mentacijskega jekla Č 4320, ki je legirano z niobi-
jem. — ZZB 15, 1981, 3, 213—218 315 

Rosina Andrej: Meritve viskoznosti metalurških žlinder 
z vibracijskim viskozimetrom 2: Viskoznost sinteti-
čnih rafinacijskih žlinder. — ŽZB 15, 1981 3 
2 1 9 - 2 2 4 316 

Vodeb Dušan, J. Borštner, J. Bratina: Opis stanja, raz-
voj in varčevalna politika na področju energetike v 
črni metalurgiji. - ŽZB 15, 1981, 4, 225—236 317 

Vodopivec Franc, F. Vizjak, S. Senčič: Afinacija konti-
nuirno litega cementacijskega jekla Č 4320 z niobi-
jem in vanadijem. — ŽZB 15, 1981, 4, 237—245 318 

Vodopivec Franc: Ojnice s perlitno mikrostrukturo za 
avtomobilski motor. — ŽZB 15, 1981, 4, 247—256 
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Šimnic Majda, B. Dobovišek, J. Lamut: Poskus ocenje-
vanja prostih baz z merjenjem pH vodnih raztopin 
žlinder. - ŽZB 15, 1981 ,4 ,257-261 320 

1982 

Rodič Jože, M. Lečnik, A. Zalesnik: Jeklo za pnevmat-
ska orodja — osnovne lastnosti in zagotavljanje ka-
kovosti. - ŽZB 16, 1982, 1, 1 - 8 321 

Bratina Janez: Gospodarnost vodno hlajenih kablov pri 
elektroobločnih pečeh. — ŽZB 16, 1982, 1 , 9 - 1 3 

322 
Grešovnik Ferdo: Rentgenska strukturna analiza povr-

šinske plasti jekla. - ŽZB 16, 1982, I, 1 5 - 1 9 323 



Koroušič Blaženko: Kisikova sonda — Novi koncept 
pri kontroli in meritvah toplotnotehničnih procesov 
1. del. - ŽZB 16, 1982, 2, 2 9 - 3 5 324 

Uranc Franc: Vpliv pretaljevanja pod žlindro in kalje-
nja v solni kopeli na lastnosti visokotrdnega jekla 
C 5432 - VCNMo 200. - ŽZB 16, 1982, 2, 3 7 - 4 4 
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Uranc Franc: Zboljšanje žilavosti jekel s kaljenjem v 

vroči kopeli. - ZZB 16, 1982, 2, 4 5 - 5 2 326 
Ševič Dragica, D. Čurčija: O rastvorljivosti ugljika u 

troskama. - ŽZB 16, 1982, 2, 5 3 - 5 6 327 
Arh Joža, S. Čop: Tehnologija izdelave jekla v jeklarni 

2 Železarne Jesenice. - ZZB 16, 1982, 3, 5 7 - 6 4 328 
Prešern Vasilij: Teoretična analiza procesov pri vpiho-

vanju CaSi v ponev 1. del. — ŽZB 16, 1982, 3, 
6 5 - 7 0 329 

Mlakar Franc, V. Tucič: Raziskave za termično obdela-
vo valjev iz indefinitne litine. — ŽZB 16, 1982, 3, 
7 1 - 7 8 330 

Zalar Bogdan, B. Potočki, J. Wohinz: Študija možnosti 
izkoriščanja filterskih in sorodnih prahov iz pretalje-
valnih agregatov barvnih kovin in zlitin bogatih na 
cinku. - ŽZB 16, 1982, 3, 7 9 - 8 3 331 

Kveder Aleksander, J. Žvokelj: Vpliv bora na mikro-
strukturo in lastnosti jekel. — ŽZB 16, 1982, 4, 
8 5 - 9 3 332 

Kveder Aleksander: Mehko žarjenje, stopnja sferoidiza-
cije strukture in vpliv legirnih elementov. — ŽZB 16, 
1 9 8 2 , 4 , 9 5 - 1 0 9 333 

Vodopivec Franc, A. Rodič, J. Rodič: Raziskava vpliva 
temperature valjanja na mikrostrukturo krom man-
ganovega jekla za cementacijo. — ŽZB 16, 1982, 4, 
111 -122 334 

Ševič Dragica, D. Čurčija: Temperaturna odvisnost ra-
stvorljivosti ugljika u troskama. — ŽZB 16, 1982, 4, 
1 2 3 - 1 2 6 335 

1983 

Smajič Nijaz: Termodinamične osnove proizvodnje 
nerjavnega jekla 1: Klasična tehnologija. — ŽZB 17, 
1 9 8 3 , 1 , 1 - 7 336 

Koroušič Blaženko, O. Kuerner, J. Arh: Prispevek k op-
timizaciji proizvodnje dinamo jekel. — ŽZB 17, 
1 9 8 3 , 1 , 9 - 1 5 337 

Vodopivec Franc, M. Gabrovšek, J. Žvokelj: Mikrostruk-
tura in lastnosti nekaterih jekel v odvisnosti od tem-
perature valjanja. - ŽZB 17, 1983, 1, 1 7 - 3 2 338 

Zalokar Miha: Matematično simuliranje nateznega pre-
izkusa z upoštevanjem deformacijske hitrosti in od-
visnosti utrjevanja od stopnje deformacije. — ŽZB 
1 7 , 1 9 8 3 , 1 , 3 3 - 4 2 339 

Bratina Janez, G. KacI, D. Vodeb: Uporaba logističnih 
krivulj za dolgoročno planiranje energije v črni me-
talurgiji. - ŽZB 17, 1983, 1 , 4 3 - 5 3 340 

Smajič Nijaz: Termodinamične osnove proizvodnje 
nerjavnega jekla 2. del. - ŽZB 17, 1983, 2, 5 7 - 6 2 

341 

Todorovič Gojko, J. Lamut, V. Prešern: Razžvepljanje 
sivega grodlja s kalcijevim karbidom. — ŽŽB 17, 
1 9 8 3 , 2 , 6 3 - 6 8 342 

Brudar Božidar: Računanje začetnih pogojev pri ogre-
vanju blokov v globinskih pečeh. — ŽZB 17, 1983, 2, 
6 9 - 7 6 343 

Bratina Janez: Zanesljivost proizvodnih naprav. — 
ŽZB 17, 1 9 8 3 , 2 , 7 7 - 8 4 344 

Arh Joža: Prispevek k problemu izdelave jekel z majh-
no vsebnostjo ogljika. - ŽZB 17, 1 9 8 3 , 3 , 9 7 - 1 0 4 

345 
Kovačič Stanko: Mehanizirana priprava livnih plošč. — 

ŽZB 17, 1983, 3, 1 0 5 - 1 0 9 346 
Pretnar Borut: O sestavi in lastnostih feritno-martenzi-

tnih jekel. - ŽZB 17, 1983,3, 1 1 1 - 1 2 4 347 
Šegel Jože: Izkušnje pri uporabi procesnega računalni-

ka v jeklarni. - ŽZB 17, 1983,4, 129 -135 348 
Stocca Bogdan: Nerjavna jekla za kriogeno tehniko. — 

ŽZB 17, 1983,4, 1 3 7 - 1 4 5 349 

1984 

Švajger Milan, I. Rak: Možnosti sprememb kemične se-
stave jekla med procesom električnega pretaljevanja 
pod žlindro. - ZZB 18, 1984, 1, 1 - 8 350 

Vodopivec Franc, M. Kmetič, A. Rodič: O zadrževanju 
rekristalizacije austenita pri vročem valjanju cemen-
tacijskih jekel v več vtikih pri padajoči temperaturi. 
- ZZB 18, 1984, 1 , 9 - 1 6 351 

Kmetič Mitja, F. Vodopivec, F. Vizjak: Vpliv stopnje 
predelave na lastnosti konti jekla. — ŽŽB 18, 1984, 
1 , 1 7 - 2 6 352 

Uranc Franc: Vpliv toplotne obdelave na žilavost baini-
ta Cr-W-V jekel. - ŽZB 18, 1984, 1, 2 7 - 3 5 353 

Macur Vladimir, J. Bratina: Razvoj in uvedba vakuum-
ske ponovčne peči v Železarni Ravne. — ŽZB 18, 
1 9 8 4 , 2 , 3 9 - 4 4 354 

Petovar Stanko, A. Rozman, A. Lesnik: Opis, zagon in 
tehnološki rezultati VAD naprave v jeklarni 2 Žele-
zarne Ravne. - ŽZB 18, 1984, 2, 4 5 - 4 8 355 

Šegel Jože, A. Rozman: Uporaba računalnika na EOP 
in VAD napravi. - ŽZB 18, 1984, 2, 4 9 - 5 3 356 

Žlof Jože: Kemijska problematika ob uvajanju ponov-
čne metalurgije v Železarni Ravne. — ZZB 18, 1984, 
2 , 5 5 - 6 4 357 

Todorovič Gojko, J. Lamut, B. Dobovišek: Študi j upora-
be ljubijskega siderita za izdelavo sintra. — ZZB 18, 
1 9 8 4 , 3 , 6 9 - 7 4 358 

Smajič Nijaz: Pomen in vloga silicija pri izdelavi ne-
rjavnega jekla 1: Termodinamično ravnotežje Si —C 
v električni obločni peči. — ŽZB 18, 1984, 3, 7 5 - 7 9 

359 
Pelhan Ciril, J. Lamut, R. Kotlica: Oksidacija litin legi-

ranih z bakrom, nikljem in kromom. — ŽZB 18, 
1 9 8 4 , 3 , 8 1 - 8 7 360 

Kveder Aleksander, F. Legat, J. Žvokelj: Visokotrdne 
kalibrirane verige za dvigala in elevatorje. — ŽZB 
1 8 , 1 9 8 4 , 3 , 8 9 - 1 0 0 361 

Holzgruber Wolfgang: Današnje stanje razvoja in raz-
vojne smeri_postopka električnega pretaljevanja pod 
žlindro. - ZZB 18, 1984,4, 1 0 5 - 1 1 2 362 

Rodič Jože: Razvoj električnega pretaljevanja jekel pod 
žlindro v Železarni Ravne. - ŽZB 18, 1984, 4, 
113 -123 363 



Šegel Jože: Računalniško podprto krmiljenje EPŽ pro-
cesov in proizvodnje. - ŽZB 18, 1984, 4, 125-130 

364 
Bratina Janez: Gospodarjenje z električno energijo v 

Železarni Ravne. - ŽZB 18, 1984, 4,131 - 1 4 2 365 
Veber Zoran, Z. Markovič, V. Logar: Odpadna energija 

v Železarni Štore. - ŽZB 18, 1984,4, 143 -146 366 

1985 

Smajič Nijaz: Pomen in vloga silicija pri izdelavi ne-
rjavnega jekla 2: Termodinamično ravnotežje Si-C v 
V O D t e r S i - C r v EOP. - ŽZB 19, 1985, 1, 1 - 5 367 

Švajger Milan, J. Lamut: Izkušnje Železarne Ravne na 
področju tehnologije, kontrole kakovosti in raziskav 
v EPŽ proizvodnji. - ŽZB 19, 1985, 1 , 7 - 1 2 368 

Arh Joža, J. Triplat: Izkušnje Železarne Jesenice pri iz-
delavi nerjavnih jekel po dupleks postopku EO peč 
- VOD naprava. - ŽZB 19, 1985, 2, 1 7 - 2 2 369 

Triplat Jože, J. Arh: Dosežki pri izdelavi dinamo jekel v 
VOD napravi v Železarni Jesenice. — ŽZB 19, 1985, 
2 , 2 5 - 2 9 370 

Smajič Nijaz: Optimiranje EOP-VOD postopka proiz-
vodnje nerjavnih jekel. — ŽZB 19, 1985, 2, 31 —38 

371 
Brudar Božidar: Matematični model toplotnega stanja 

livne ponovce pri ogrevanju in vlivanju. — ŽZB 19, 
1 9 8 5 , 2 , 3 9 - 4 6 372 

Todorovič Gojko, B. Dobovišek, J. Lamut: Direktna re-
dukcija mangana iz železovih rud. — ŽZB 19, 1985, 
3 , 5 5 - 5 9 373 

Prešern Vasilij, T. Debelak, G. Manojlovič: Tehnološke 
možnosti izdelave kvalitetnih jekel z uvedbo postop-
ka vpihovanja CaSi v SŽ — Železarni Štore. — ŽZB 
1 9 , 1 9 8 5 , 3 , 6 1 - 6 6 374 

Kveder Aleksander: Prispevek k osvajanju jekel z dual-
no mikrostrukturo. - ŽZB 19, 1985, 3, 6 7 - 7 0 375 

Smajič Mijaz: Raziskovalno delo na področju optimira-
nja proizvodnje nerjavnih, ognjeobstojnih in kemi-
čno obstojnih jekel. — ŽZB 19, 1985,3,71—74 376 

Glogovac Branislav, T. Kolenko, B. Koroušič: Kontrola 
regulacije razmernika zraka z uporabo kisikove son-
de. - ŽZB 19, 1985, 3, 7 5 - 7 8 377 

Ule Boris, F. Vodopivec, A. Rodič: Popustna krhkost 
utopnega jekla. - ŽZB 19, 1 9 8 5 , 3 , 7 9 - 8 3 378 

Arzenšek Boris, L. Kosec, I . Kos: Vlečenje žice iz orod-
nega jekla C 4650. - ŽZB 19, 1985, 3, 8 5 - 8 8 379 

Torkar Matjaž, F. Vodopivec, A. Rodič: Raziskava mi-
kroizcej v jeklu utop Mo-, s strjevalno mikrostruktu-
ro. - ZZB 19, 1985, 3, 8 9 - 9 1 380 

Kmetič Mitja, F. Vodopivec, J. Žvokelj: Medlamelarna 
razdalja v podevtektoidnih jeklih. — ŽZB 19, 1985, 
3 , 9 3 - 9 8 381 

Koroušič Blaženko, J. Šegel: Vključitev procesnega ra-
čunalnika v raziskovalno delo na Metalurškem inšti-
tutu v Ljubljani. - ŽZB 19, 1985, 3, 9 9 - 1 0 1 382 

Kaker Henrik: Uporaba energijsko disperzijskega spek-
trometra pri preiskavah jekel. — ZZB 19, 1985, 4, 
105 -110 383 

Kaker Henrik, A. Rodič, S. Petovar: Primerjava vključ-
kov v klasično in vakuumsko izdelanem jeklu ZF6. 
- ŽZB 19, 1985,4, 1 1 1 - 1 1 6 384 

Brudar Božidar: Računanje sipanega magnetnega polja 
s pomočjo metode končnih diferenc. — ZZB 19, 
1985 ,4 ,117-121 385 

1986 

Šteblaj Anton, A. Ažman: Razplinjanje jekla po dupleks 
postopku EO-VOD naprava. — ŽZB 20, 1986, 1, 
1 - 6 386 

Šegel Jože: Računalniško podprto krmiljenje proizvod-
nje in procesov. - ŽZB 20, 1986, 1 , 7 - 1 1 387 

Todorovič Gojko, J. Lamut, B. Dobovišek: Izdelava sin-
tra z dodatkom ljubijskega siderita in njegov razpad 
pri nizkih temperaturah. — ŽZB 20, 1986, 2, 19—22 

388 
Risteski Ice B.: Odstranjevanje žvepla s konvertiranjem 

grodlja pri LD postopku. - ŽZB 20, 1986, 2, 23—27 
389 

Rodič Jože, VV. Holzgruber, M. Švajger: Današnja stop-
nja razvoja električnega pretaljevanja pod žlindro. 
Nove proizvodne možnosti in tehnološki razvoj. — 
ŽZB 20, 1986, 2, 2 9 - 3 8 390 

Arh Joža, B. Koroušič, J. Triplat: Izdelava dinamo jekla 
po VOD postopku v Železarni Jesenice. — ŽZB 20, 
1 9 8 6 , 3 , 4 5 - 5 0 391 

Vodopivec Franc, M. Gabrovšek, J. Žvokelj: Evolucija 
mikrostrukture med valjanjem mehkih jekel. — ŽZB 
2 0 , 1 9 8 6 , 3 , 5 1 - 6 0 392 

Vodopivec Franc, D. Gnidovec, J. Žvokelj: O vroči defor-
mabilnosti AIMnC zlitin. — ŽZB 20, 1986, 3, 6 1 - 6 8 

393 

Smajič Nijaz: Verifikacija matematičnega modela za ra-
čunalniško vodenje EOP-VOD tehnologije izdelave 
nerjavnih jekel. - ŽZB 20, 1986, 3, 6 9 - 7 2 394 

Vehovar Leopold, V. Kuhar: Ocena odpornosti jekel 
proti vodikovi krhkosti na osnovi zasledovanja per-
meabilnosti. — ŽZB 20, 1986, 4, 73—82 395 

Uranc Franc: Izbira konstrukcijskih jekel in njihovih to-
plotnih obdelav za najustreznejšo žilavost. — ŽZB 
2 0 , 1 9 8 6 , 4 , 8 3 - 8 8 396 

Koroušič Blaženko, J. Rodič: Ocena stanja in analiza 
razvoja uporabe procesnega računalništva v Sloven-
skih železarnah. — ŽZB 20, 1986, 4, 8 9 - 9 2 397 



III. Avtorski pregled člankov 

Arh Joža, F. Vodopivec: Zveza med preoblikovalnostjo 
nizkoogljičnih jekel in vsebnostjo aluminija in duši-
ka. 1. del. - ŽZB 4, 1970, 4, 2 5 9 - 2 6 4 99 

Arh Joža: Uvajanje prepihovanja jeklene taline v ponvi 
s plinastim argonom. — ŽZB 6, 1972, 1, 1 —9 126 

Arh Joža: Informacija o možnosti izdelave nepomirje-
nega jekla v električnih obločnih pečeh. — ŽZB 7, 
1 9 7 3 , 1 , 1 - 1 0 147 

Arh Joža: Kaj je nepomirjeno jeklo in kako ga vlivamo. 
- ŽZB 7, 1973, 1, 1 1 - 1 8 148 

Arh Joža: Odžveplanje jekla s trdno sintetično žlindro v 
ponvi. - ŽZB 8, 1974, 1, 2 1 - 2 6 171 

Arh Joža, F. Vodopivec, T. Lavrič: Vpliv kemijske sesta-
ve in načina izdelave nepomirjenega jekla na čistočo 
pri toplovaljanih trakovih. — ZZB 9, 1975, 2, 57—73 

197 

Arh Joža, A. Pavliček: Vpliv žvepla v grodlju in jeklu na 
izdelavo specialnih toplovaljanih trakov za globoki 
vlek. - ŽZB 10, 1976, 1, 2 5 - 3 6 217 

Arh Joža: Nekateri problemi izdelave avtomatnih jekel 
v električnih obločnih in Siemens-Martinovih pečeh. 
- ŽZB 13, 1979, 3, 1 2 1 - 1 2 6 272 

Arh Joža: Izboljšanje redukcije žlinder oziroma pove-
čanje izkoristka kroma pri izdelavi avstenitnih in fe-
ritnih nerjavnih jekel. - ŽZB 13, 1979,4, 133 -148 

273 
Arh Joža, M. Demšar, A. Mlakar: Tehnološke in prakti-

čne izkušnje pri kontinuirnem vlivanju jekel z vse-
bnostjo aluminija na petžilni napravi za gredice z ra-
vno kokilo. - ZZB 15, 1981, 3, 189 -201 313 

Arh Joža, S. Čop: Tehnologija izdelave jekla v jeklarni 
2 Železarne Jesenice. ŽZB 16, 1982, 3, 5 7 - 6 4 328 

Arh Joža: Prispevek k problemu izdelave jekel z maj-
hno vsebnostjo ogljika. - ŽZB 17, 1 9 8 3 , 3 , 9 7 - 1 0 4 

345 
Arh Joža, J. Triplat: Izkušnje Železarne Jesenice pri iz-

delavi nerjavnih jekel po dupleks postopku EO peč 
- VOD naprava. - ŽZB 19, 1985, 2, 1 7 - 2 2 369 

Arh Joža , B. Koroušič, J. Triplat: Izdelava dinamo je-
kla po VOD postopku v Železarni Jesenice. — ŽŽB 
2 0 , 1 9 8 6 , 3 , 4 5 - 5 0 391 

Arzenšek Boris, L. Kosec^I. Kos: Vlečenje žice iz orod-
nega jekla Č 4650. - Z Z B 19, 1 9 8 5 , 3 , 8 5 - 8 8 379 

Aubrun Ph.: Vpliv oligoelementov na mehanske karak-
teristike jekla za globoki vlek. — ŽZB 15, 1981, 2, 
1 2 7 - 1 3 0 307 

Babšek Franc: Simulacija ogrevanja slabov v potisnih 
pečeh. - ŽZB 1, 1967,3, 1 6 9 - 1 7 6 20 

BegešJanez: Avtomatsko navarjanje pod praškom s tra-
kom. - ŽZB 2, 1968, 1, 3 5 - 4 0 30 

Bratina Janez: Domači uporovni materiali za visoke 
temperature. - ŽZB 2, 1968,2, 1 3 3 - 1 5 2 38 

Bratina Janez: Elektroenergetski ter obratovalni odnosi 
obločne peči za proizvodnjo jekla. — ŽZB 3, 1969, 
3 , 1 7 3 - 1 9 7 66 

Bratina Janez: Sesalni krog — naprava za kompenzaci-
jo jalove energije in za zmanjševanje višje harmon-
skih tokov. - ZZB 11, 1977, 1 , 4 1 - 5 0 236 

Bratina Janez: Računalniško upravljanje električne mo-
či obločnih peči v Železarni Ravne. — ŽZB 12, 1978, 
4 , 1 3 7 - 1 4 2 261 

Bratina Janez: Gospodarnost vodno hlajenih kablov pri 
elektroobločnih pečeh. — ŽZB 16, 1982, 1 , 9 - 1 3 

322 

Bratina Janez, G. Kacl, D. Vodeb: Uporaba logističnih 
krivulj za dolgoročno planiranje energije v črni me-
talurgiji. - ŽZB 17, 1983, 1, 4 3 - 5 3 340 

Bratina Janez: Zanesljivost proizvodnih naprav. — 
ŽZB 17, 1983, 2, 7 7 - 8 4 344 

Bratina Janez: Gospodarjenje z električno energijo v 
Železarni Ravne. - ŽZB 18, 1984,4, 131-142 365 

Breskvar Bojan: Razvoj ležajnega brona CuSn8P za ob-
delavo na avtomatih. — ZZB 9, 1975,3, 181 — 188 

207 

Brezigar Boris, I. Kenda, I. Kodrič: Hladno preoblikova-
nje kovin v industriji avtoelektrike. — ŽZB 11, 1977, 
1 , 2 9 - 3 5 234 

Brudar Božidar: Preverjanje statističnih hipotez s po-
močjo operacijskih karakteristik. — ŽZB 6, 1972, 3, 
1 7 5 - 1 7 9 141 

Brudar Božidar: Interpretacija diagramov. — ŽZB 7, 
1973 ,1 , 53 -60 153 

Brudar Božidar: Faktorski poskusi in ortogonalni poli-
nomi. - ŽZB 7, 1973, 2, 101 - 1 0 8 158 

Brudar Božidar: Odkrivanje površinskih napak na pali-
častem jeklu s pomočjo vrtinčnih tokov. — ŽZB 8, 
1974, 1, 47—64 174 

Brudar Božidar: Izdelava matematičnega modela za 
ogrevanje jekla v industrijskih pečeh. — ŽZB 8, 
1974 ,4 ,223-234 189 

Brudar Božidar: Ogrevanje vložka v potisni peči. — 
ŽZB 9, 1975, 2, 7 5 - 7 9 198 

Brudar Božidar: Matematični modeli ogrevanja in ohla-
janja za nekatere primere iz prakse. — ŽZB 9, 1975, 
4 , 2 3 9 - 2 5 0 212 

Brudar Božidar: Elektromagnetno polje v bližini napa-
ke v materialu. - ŽZB 14, 1980, 4, 185 - 1 9 1 295 

Brudar Božidar: Računanje začetnih pogojev pri ogre-
vanju blokov v globinskih pečeh. — ŽZB 17, 1983, 2, 
6 9 - 7 6 343 

Brudar Božidar: Matematični model toplotnega stanja 
livne ponovce pri ogrevanju in vlivanju. — ŽZB 19, 
1 9 8 5 , 2 , 3 9 - 4 6 372 



Brudar Božidar: Računanje sipanega magnetnega polja 
s pomočjo metode končnih diferenc. — ŽZB 19, 
1985 ,4 ,117-121 385 

Buha K., D. Pihura: Oksidacija Mn u kiseoničkom kon-
vertoru kod prerade visokomanganskog gvoždja. — 
ŽZB 15, 1981, 1 , 7 - 1 8 297 

Burnik Dušan: Proizvodnja in uporaba jeklarskega 
grodlja z nižjim manganom. — ŽZB 2, 1968, 3, 
2 1 3 - 2 1 8 44 

Burnik Dušan: Direktno ulivanje kokil iz belega grod-
lja. - ŽZB 3, 1969, 1, 6 5 - 7 2 58 

Černe Franc: Tekoča kalilna sredstva, opis in kontrola. 
- ŽZB 1, 1967, 1 , 4 5 - 6 3 7 

Černe Franc: Žarjenje jekla Č 4320 na feritno-perlitno 
strukturo za boljšo obdelavo. — ŽZB 3, 1969, 1, 
3 3 - 4 3 55 

Černe Franc: Meroobstojnost nekaterih orodnih jekel. 
- ŽZB 4, 1970, 1 , 5 1 - 6 0 81 

Čisar Štefan: Obdelava domačih avtomatskih zlitin z 
rezili. - ŽZB 2, 1968, 4, 2 4 3 - 2 4 6 49 

Čop Stanko: Bazična opeka za oboke in komore SM pe-
či. - ŽZB 1, 1967, 1, 7 - 1 3 , 2 

Čop Stanko: Možnosti povečane preskrbe s starim žele-
zom iz domačih virov. — ŽZB 7, 1973, 1, 19—22 149 

Desalos Y.: Vpliv oligoelementov na prekaljivost in 
hladno deformacijsko sposobnost ogljikovega in 
manganogljikovega jekla. — ŽZB 15, 1981, 2, 
111-125 306 

Dobovišek Bogomir, N. Smajič, A. Rosina: Vpliv nekate-
rih faktorjev lastnosti snovi na termograme, doblje-
ne pri diferenčni termični analizi. — ZZB 3, 1969, 3, 
199-206 67 

Dobovišek Bogomir: Študij razkroja CO med redukcijo 
železovih oksidov z njim. — ŽZB 4, 1970, 1, 69—78 

83 

Dobovišek Bogomir: Analiza vpliva reaktivnosti trdnih 
reducentov na naogljičenje železa med redukcijo že-
lezovih oksidov s CO. — ZZB 5, 1971, 4, 181 - 1 8 4 

120 
Dobovišek Bogomir: Nekaj misli ob sedanjem načinu 

ocenjevanja reaktivnosti trdnih reducentov. — ŽZB 
7 , 1 9 7 3 , 4 , 1 8 3 - 1 8 8 165 

Dobovišek Bogomir: Vpliv nekaterih dodatkov na elek-
trično prevodnost žlindre, ki nastaja pri proizvodnji 
FeCr carbure. - ŽZB 10, 1976, 1, 1 - 6 214 

Dobovišek Bogomir: Vpliv temperature karbonizacije 
na oksireaktivnost trdnih goriv, izdelanih iz kosov-
skega lignita. Aplikacije DTA. — ŽZB 10, 1976, 1, 
7 - 1 1 215 

Dobovišek Milan, A. Rodič, V. Macur: Izboljšanje veli-
kosti avstenitnega zrna in čistoče jekla za cementaci-
jo. - ŽZB 4, 1970 ,4 ,225 -245 97 

Dobovišek Milan, A. Rodič, J. Žunec, V. Macur: Izbolj-
šanje kakovosti jekla za kroglične ležaje s posegi v 
jeklarski tehnologiji. — ŽZB 5, 1971,4, 185—191 

121 
Dular Milan: Določevanje cianida v galvanskih odpad-

nih vodah. - ŽZB 5, 1971,2, 1 1 7 - 1 2 0 113 

Dumoulin Ph.: Popustna krhkost konstrukcijskih jekel 
zaradi nečistoč. - ŽZB 15, 1981, 2, 1 5 7 - 1 6 6 310 

Ercegovič Ivo: Aluminijska industrija in zaščita okolja. 
- ŽZB 12, 1978, 1 , 2 9 - 3 4 251 

Erhart H.: Segregacija fosforja po kristalnih mejah v 
železovih zlitinah. - ŽZB 15, 1981,2, 149-156 309 

Exel Neža: Korozijska odpornost corten jekla. — ŽZB 
7 , 1 9 7 3 , 1 , 3 1 - 4 2 151 

Exel Neža: Korozijska odpornost corten jekla. — ŽZB 
1 1 , 1 9 7 7 , 1 , 3 7 - 4 0 235 

Gabrovšek Marin, A. Jezeršek: Vpliv antimona in oglji-
ka na fizikalne lastnosti jekla pri statičnih in dinami-
čnih preizkusih. — ŽZB 1, 1967,2, 117—130 15 

Gabrovšek Marin: Mikrolegirana finozrnata jekla za 
varjene konstrukcije. - ZZB 6, 1972, 1,11 - 2 4 127 

Gabrovšek Marin, M. Stojan: Problemajtika varjenja fi-
nozrnatih mikrolegiranih jekel. — ŽZB 6, 1972, 1, 
2 5 - 3 3 128 

Gattelier C., M. Devaux, M. Olette: Vpliv dodatka kal-
cija na topnost nekaterih nekovinskih oligoelemen-
tov v tekočem jeklu. - ŽZB 15, 1 9 8 1 , 2 , 3 7 - 4 7 300 

t 

Glogovac Branislav, T. Kolenko, B. Koroušič: Kontrola 
regulacije razmernika zraka z uporabo kisikove son-
de. - ŽZB 19, 1985, 3, 7 5 - 7 8 377 

Goršek Martin: Toplotna prevodnost železovih litin. — 
ŽZB 1, 1967 ,3 ,225-234 26 

Goršek Martin: Raziskave vplivov na dimenzije jn dru-
ge lastnosti ulitkov iz nodularne litine. — ŽZB 4, 
1 9 7 0 , 1 , 6 1 - 6 8 82 

Gostič Vera: Določanje Al v jeklu pri vsebnosti od 
0,005 do 0,080 %. - ŽZB 1, 1 9 6 7 , 2 , 9 9 - 1 0 4 12 

Gostič Vera: Vodik vjeklu, ferolegurah in litini in meto-
da določanja. - ZZB 2, 1968, 3, 2 0 5 - 2 1 2 43 

Goux C.: Vpliv oligoelementov na nekatere lastnosti ze-
lo čistega železa in jekla. — ŽZB 15, 1981, 2, 83—94 

304 

Grešovnik Ferdo: Moessbauerjev efekt in možnost nje-
gove uporabe v preiskavah jekla. — ŽZB 3, 1969, 4, 
3 1 9 - 3 3 3 76 

Grešovnik Ferdo: Izdelava in praktična uporaba TTT 
diagramov. - ŽZB 5, 1971, 1 , 3 1 - 4 1 104 

Grešovnik Ferdo: Študij elektrokemičnih lastnosti osno-
vne mase ledeburitnih orodnih jekel. — ŽZB 10, 
1 9 7 6 , 1 , 3 7 - 4 6 218 

Grešovnik Ferdo: Raziskave faznih premen v brzoreznih 
jeklih z visokotemperaturno rentgensko analizo. — 
ŽZB 12, 1 9 7 8 , 2 , 5 7 - 6 9 254 

Grešovnik Ferdo: Rentgenska strukturna analiza povr-
šinske plasti jekla. - ŽZB 16, 1982, 1, 1 5 - 1 9 323 

Grzina Jože: Povečanje produktivnosti s peskometom 
pri izdelovanju jeklene litine. — ŽZB I, 1967, 3, 
2 2 1 - 2 2 4 25 

Guttmann M.: Vpliv segregacij oligoelementov po me-
jah na lastnosti železovih zlitin. — ŽZB 15, 1981, 2, 
131 -148 308 

Hanžel Danica, M. Schara, N. Tršan: Karakterizacija vi-
sokolegiranih feritnih jekel z Moessbauerjevo spek-
troskopijo. - ŽZB 5, 1971,2, 1 1 1 - 1 1 5 112 

Hodnik Janez, A. Prešeren, M. Sterle: Identifikacija po-
rekla eksogenih nekovinskih vključkov v jeklu z ra-
dioaktivnim cirkonijem. — ŽZB 1, 1967, 1, 31—37 5 



Hodnik Janez: Čiščenje živega srebra po elektrolizi. — 
ŽZB 1, 1967,2, 155-157 18 

Hodnik Janez: Določevanje silicija v ferovanadiju s 
perklorovo kislino. — ŽZB 2, 1968, 3, 219—220 45 

Hodnik Janez: Radiometrično zasledovanje obrabe po-
nevčnih opek. — ŽZB 2, 1968, 4, 257—262 52 

Hodnik Janez: Določevanje silicijeve kisline z želatino 
v proti ognju odporni keramiki in glinah. — ŽZB 3, 
1969 ,3 ,237 -239 70 

Holzgruber WoIfgang: Posebni postopki v proizvodnji 
kakovostnih in plemenitih jekel. — ŽZB 13, 1979, 2, 
4 5 - 6 1 265 

Holzgruber VVolfgang: Današnje stanje razvoja in raz-
vojne smeri j jostopka električnega pretaljevanja pod 
žlindro. — ZZB 18, 1984, 4, 105—112 362 

Jelerčič Rado, M. Dobovišek: Uporaba argona za prepi-
hovanje jeklene taline. — ŽZB 3, 1969,3, 161 — 172 

65 
Jezeršek Aleksander: Vpliv elementov na korozijsko ob-

stojnost visokolegiranih jekel v raztaljenih svinčenih 
soleh. - ŽZB 2, 1968, 3, 1 8 5 - 1 9 0 41 

Jezeršek Aleksander: Predelava avstenitnih krom-ni-
kljevih jekel. - ŽZB 3, 1969, 2, 7 3 - 8 6 59 

Jezeršek Aleksander: Problematičnost določevanja na-
stopanja delta ferita v avstenitnih nerjavnih jeklih. 
- ZZB 4, 1970, 2, 145-151 89 

Jezeršek Aleksander: Nova hladna valjarna na Jeseni-
cah. - ŽZB 9, 1975, 1, 1 - 9 191 

Jurca Stane: Nekaj o metalurgiji, prahu in njenem pri-
hodnjem razvoju. - ŽZB 2, 1968, 4, 2 4 7 - 2 5 0 50 

Jurca Stane: Problematika kompaktnih sintranih gra-
div. - ŽZB 7, 1973, 3, 1 5 1 - 1 5 6 163 

Kaker Henrik: Uporaba energijsko disperzijskega spek-
trometra pri preiskavah jekel. — ŽZB 19, 1985, 4, 
1 0 5 - 1 1 0 383 

Kaker Henrik, A. Rodič, S. Petovar: Primerjava vključ-
kov v klasično in vakuumsko izdelanem jeklu ZF6. 
- ŽZB 19, 1985,4, 111 -116 384 

Karba Avgust: Ekonomsko tehnična analiza uporabe ki-
sika v SM peči. - ŽZB 1, 1967, 1, 1 - 6 1 

Keienburg K. H., V. Thien: Poslabšanje duktilnih lastno-
sti 3,5 % Ni-Cr-Mo-V jekla med dolgotrajno toplot-
no obremenitvijo. — ŽZB 15, 1981, 2, 175 — 184 312 

Kejžar Rajko: Priprava in uporabnost korundnih opek 
v metalurgiji. - ŽZB 3, 1969 ,4 ,241-261 71 

Kejžar Rajko: Uporabnost korundnih nabijalnih mas in 
korundnih mas za vroča popravila pri obzidavi — 
oblaganju metalurških peči. — ŽŽB 4, 1970, 2, 
8 1 - 9 8 84 

Kejžar Rajko: Raziskave uporabnosti boksita in surove 
gline Brežice pri izdelavi mulitnih opek. — ŽZB 5, 
1 9 7 1 , 1 , 1 1 - 3 0 103 

Kejžar Rajko: Uporabnost in način varjenja s specialno 
bazično oplaščeno elektrodo B-KOR Tifon. — ŽZB 
6 , 1 9 7 2 , 1 , 4 7 - 6 3 130 

Kejžar Rajko: Vzpostavljanje navideznega ravnotežja 
med žlindro in kovino pri dezoksidaciji jekla in var-
jenju. - ŽZB 8, 1974, 4, 193-201 186 

Kejžar Rajko: Prigor in odgor elementov Si in Mn pri 
varjenju pod praškom EP 10 in EP 50. — ŽZB 9, 
1 9 7 5 , 1 , 1 1 - 1 7 192 

Kejžar Rajko: Vpliv dezoksidantov na vsebnost kisika v 
čistem varu in izkoristek Cr iz plašča pri elektrooblo-
čnem varjenju. - ŽZB 9, 1975, 1, 1 9 - 2 7 193 

Kimoto S., J. Co: O rastrski elektronski mikroskopiji in 
rentgenski mikroanalizi. — ŽZB 4, 1970, 2, 121 — 131 

87 

Kmetič Mitja: Nekatere značilnosti jekel izvaljanih iz 
kontinuirno ulitih gredic. — ŽZB 13, 1979, 3, 8 5 - 9 3 

269 

Kmetič Mitja, F. Vodopivec, M. Gabrovšek: Kinetika na-
stajanja ferita v mikrolegiranem jeklu. — ŽZB 14, 
1 9 8 0 , 1 , 3 9 - 4 7 279 

Kmetič Mitja, F. Vodopivec, F. Vizjak: Primerjalne prei-
skave konvencionalnega in kontinuirno vlitega ce-
mentacijskega jekla Č 4320, ki je legirano z niobi-
jem. - ZZB 15, 1981, 3, 2 1 3 - 2 1 8 315 

Kmetič Mitja, F. Vodopivec, F. Vizjak: Vpliv stopnje 
predelave na lastnosti konti jekla. — ŽŽB 18, 1984, 
1, 1 7 - 2 6 352 

Kmetič Mitja, F. Vodopivec, J. Žvokelj: Medlamelarna 
razdalja v podevtektoidnih jeklih. — ŽZB 19, 1985, 
3 , 9 3 - 9 8 381 

Koroušič Blaženko: Vpliv elektropretaljevanja pod žlin-
dro na kvaliteto jekla za kroglične ležaje (OCR-4 
ex.sp.). - ŽZB 5, 1971,4, 1 9 3 - 1 9 8 122 

Koroušič Blaženko: O nekaterih značilnostih žlinder si-
stema CaF,-AKO,-CaO. - ŽZB 6, 1972, 3, 145 -153 

138 

Koroušič Blaženko: Metalurške reakcije pri pretaljeva-
nju kvalitetnih jekel pod žlindro (EPŽ). — ŽZB 7, 
1 9 7 3 , 1 , 2 3 - 2 9 150 

Koroušič Blaženko: Izboljšanje kvalitete visoko legira-
nih jekel s pretaljevanjem pod žlindro (EPŽ-posto-
pek). - ŽZB 8, 1974, 2, 8 9 - 9 8 176 

Koroušič Blaženko, V. Macur, A. Rodič: Rafinacija kon-
strukcijskih jekel s sintetičnimi žlindrami izven peči. 
- Ž Z B 9, 1975, 2, 4 9 - 5 6 196 

Koroušič Blaženko: Aplikacija kisikove sonde pri di-
rektnem določevanju vsebnosti kisika v tekočem je-
klu. - ŽZB 11, 1977, 1, 3 - 1 2 232 

Koroušič Blaženko, J. Rodič, A. Rodič: Vpliv modifika-
torjev na mehanizem strjevanja, homogenost in na-
ravo karbidov brzoreznih jekel izdelanih po postop-
ku EPŽ l . de l : Modifikacija jekla Č 7680. — ŽZB 
1 2 , 1 9 7 8 , 3 , 8 7 - 9 7 256 

Koroušič Blaženko: Prispevek k termodinamiki reakcij, 
ki nastopajo pri EPZ-procesu. — ŽZB 14, 1980, 1, 
6 5 - 7 2 282 

Koroušič Blaženko: Prispevek k teoriji odžveplanja je-
kla v elektro obločni peči. — ZZB 15, 1981, 1, 
25—29 299 

Koroušič Blaženko: O vplivu oligoelementov pri elektri-
čnem pretaljevanju visoko-kvalitetnih jekel pod žlin-
dro. - ŽZB 15, 1981, 2, 4 9 - 6 0 301 

Koroušič Blaženko: Kisikova sonda — novi koncept pri 
kontroli in meritvah toplotnotehničnih procesov 
l . d e l . - Ž Z B 16, 1982,2, 2 9 - 3 5 324 

Koroušič Blaženko, O. Kuerner, J. Arh: Prispevek k op-
timizaciji proizvodnje dinamo jekel. — ŽZB 17, 
1 9 8 3 , 1 , 9 - 1 5 337 



Koroušič Blaženko, J. Šegel: Vključitev procesnega ra-
čunalnika v raziskovalno delo na Metalurškem inšti-
tutu v Ljubljani. - ŽZB 19, 1985, 3 , 9 9 - 1 0 1 382 

Koroušič Blaženko, J. Rodič: Ocena stanja in analiza 
razvoja uporabe procesnega računalništva v sloven-
skih železarnah. - ŽZB 20, 1986, 4, 8 9 - 9 2 397 

Kosec Ladislav, F. Vodopivec, R. Tixier: Vpliv antimona, 
arzena, bakra in kositra na tvorbo obogatene plasti 
pri oksidaciji mehkega jekla. — ŽZB 2, 1968, 2, 
6 5 - 8 8 34 

Kosec Ladislav, F. Vodopivec: Uporaba metode mikro-
fraktografije. - ŽZB 3, 1969, 1, 1 - 1 4 53 

Kosec Ladislav, F. Vodopivec: Primer iz dela metalograf-
skega laboratorija. - ŽZB 3, 1969, 2, 95—103 61 

Kosec Ladislav, R. Brifah:Primeri iz dela metalografske-
ga laboratorija. - ŽZB 4, 1970,3, 1 7 9 - 1 8 7 92 

Kosec Ladislav, F. Vodopivec: Iz dela metalografskega 
laboratorija. - ŽZB 5, 1971,2, 1 0 7 - 1 1 0 111 

Kosec Ladislav, F. Vodopivec, B. Woir. Primeri iz dela 
metalografskega laboratorija. — ŽZB 5, 1971, 3, 
151 -157 117 

Kosec Ladislav: Deformacija in porušitev v nekaterih 
dvo ali večfaznih zlitinah. — ŽZB 14, 1980, 1, 
9 9 - 1 0 5 287 

Kovač Janez: Primerjalno preizkušanje trdote pri povi-
šanih temperaturah. — ZZB 8, 1974, 2, 1 1 9 - 1 2 3 179 

Kovač Janez: Nekaj značilnosti in problemov v proiz-
vodnji nerjavnih jekel. — ŽZB 13, 1979,2,63—68 

266 
Kovačič Slavko: Poskusi izdelave močno bazičnega sin-

tra. - ŽZB 4, 1 9 7 0 , 2 , 9 9 - 1 0 3 85 
Kovačič Stanko: Mehanizirana priprava livnih plošč. — 

ŽZB 17, 1983,3, 1 0 5 - 1 0 9 346 
Kraševec Viktor: Uporaba transmisijske elektronske mi-

kroskopije (TEM) pri metalurških raziskavah. — 
ŽZB 10, 1976,4, 199 -208 230 

Kraševec Viktor, J. Rodič: TEM raziskave popuščnih 
efektov orodnega jekla Č 4850 — OCR 12 VM. — 
ŽZB 11, 1977,2, 103-111 240 

Krause M.: Popustna in lezna krhkost Cr-Mo-V jekla z 
okoli 1% Cr zaradi oligoelementov. — ŽZB 15, 
1 9 8 1 , 2 , 1 6 7 - 1 7 4 311 

Kune Peter: Regresijska analiza vplivov vlagalnih para-
metrov na specifično porabo toplote in storilnost 
martinovke. — ŽZB 1, 1967,3, 161 — 167 19 

Kuzman Karel, A. Razinger: Ocena sposobnosti doma-
čih jekel za masivno preoblikovanje v hladnem. — 
ŽZB 7, 1973,4, 1 8 9 - 1 9 7 166 

Kuzman Karel: Vpliv preoblikovanja materiala na sno-
vanje procesov hladnega masivnega preoblikovanja 
jekel. - ŽZB 10, 1976, 2, 8 3 - 9 2 222 

Kuzman Karel, A. Razinger: Posebnosti domačih jekel 
za hladno masivno preoblikovanje. — ŽZB 11, 1977, 
3 , 1 3 5 - 1 4 4 242 

Kveder Aleksander: Visokotemperaturna cementacija 1: 
Način cementiranja, določitev osnovnih parametrov 
cementacije in metalografske preiskave. — ŽZB 1, 
1 9 6 7 , 1 , 3 8 - 4 4 6 

Kveder Aleksander: Visokotemperaturna cementacija 2: 
Mehanske preiskave. — ŽZB 1, 1967, 2, 95—98 U 

Kveder Aleksander: Preizkušnje predelovalnosti jekla v 
vročem. - ŽZB 4, 1970, 3, 1 6 7 - 1 7 8 91 

Kveder Aleksander: Vpliv temperaturnega in deforma-
cijskega režima simuliranega valjanja na lastnosti 
nekaterih jekel. - ŽZB 9, 1975,3, 1 4 5 - 1 5 6 204 

Kveder Aleksander, A. Razinger: Rekristalizacija jekel 
za hladno masivno preoblikovanje. — ŽZB 10, 1976 
4 , 1 7 9 - 1 9 2 228 

Kveder Aleksander: Prelomi kovin. — ŽZB 13, 1979, 3, 
1 0 5 - 1 2 0 271 

Kveder Aleksander, F. Vodopivec: Bor v mikrolegiranem 
konstrukcijskem jeklu. — ŽZB 14, 1980, 1,49—56 

280 
Kveder Aleksander, J. Žvokelj: Vpliv bora na mikro-

strukturo in lastnosti jekel. — ŽZB 16, 1982, 4, 
8 5 - 9 3 332 

Kveder Aleksander: Mehko žarjenje, stopnja sferoidiza-
cije strukture in vpliv legirnih elementov. — ŽZB 16, 
1 9 8 2 , 4 , 9 5 - 1 0 9 333 

Kveder Aleksander, F. Legat, J. Žvokelj: Visokotrdne 
kalibrirane verige za dvigala in ekvator je . — ŽZB 
1 8 , 1 9 8 4 , 3 , 8 9 - 1 0 0 361 

Kveder Aleksander: Prispevek k osvajanju jekel z dual-
no mikrostrukturo. — ŽZB 19, 1985, 3, 67—70 375 

Langus Danijel: Delovanje štirislojnih polprevodniških 
elementov. — ŽZB 2, 1968, 3, 191 —203 42 

Lavrič Tea, F. Grešovnik, F. Vodopivec: Vpliv toplotne 
obdelave na raztapljanje in izločanje karbidov v le-
deburitnih orodnih jeklih. — ŽZB 14, 1980, 1 
2 9 - 3 8 278 

Lečnik Anica, J. Perman: Določevanje vode, katrana in 
prahu v generatorskem plinu. — ŽZB 1, 1967, 2, 
1 3 1 - 1 3 6 16 

Lenasi Stane: Penetracija na jeklenih ulitkih. — ŽZB 1, 
1967 ,2 ,105 -112 13 

Lenasi Stane: Statistična analiza livarskih surovin. — 
ŽZB 1, 1967 ,3 ,235-240 27 

Logar Zdravko: Povečanje vzdržnosti glavnega oboka 
SM peči v Železarni Štore. — ŽZB 1, 1967, 1 , 1 4 - 1 8 

3 
Macur Vladimir: Praksa vakuumiranja jekla v Železarni 

Ravne. - ŽZB 8, 1974, 1, 1 3 - 1 9 170 

Macur Vladimir, J. Bratina: Razvoj in uvedba vakuum-
ske ponovčne peči v Železarni Ravne. — ŽZB 18, 
1 9 8 4 , 2 , 3 9 - 4 4 354 

Marinček Borut: Pridobivanje železa z direktno reduk-
cijo rud. - ŽZB 7, 1973, 2, 6 5 - 7 1 154 

Matitz Jože: Domače eksotermne mase v jeklo livarni. 
Metode kontrole in izboljšanje izplena. — ŽZB 1, 
1967 ,3 ,215 -220 24 

Megušar Janez, J. Šinkovic: Selektivno elektrolitsko 
jedkanje karbidov ME6C in M E C v brzoreznem je-
klu 6-5-2. — ŽZB 1, 1967, 2, 9 1 - 9 4 10 

Melink Gvido: Razvoj predelave žice v slovenskih žele-
zarnah. - ŽZB 15, 1981, 1, 1 - 5 296 

Mesec Ivan: Varjenje pod praškom 18/8 Cr-Ni jekel. — 
ŽZB 3, 1969,2, 8 7 - 9 4 60 

Mesec Ivan: Nove elektrode EVB-Mo, EVB-CrMo in 
EVB-2 CrMo za varjenje jekel z garantiranimi me-
hanskimi lastnostmi pri višjih temperaturah. — ŽZB 
5 , 1 9 7 1 , 2 , 9 3 - 1 0 6 110 



Mesec Ivan: Preiskave varilnotehničnih in mehanskih 
lastnosti elektrodnih žic pri varjenju v zaščitni at-
mosferi C0 2 . - ŽZB 6, 1972, 2, 9 9 - 1 1 4 134 

Mesec Ivan, J. Markež: Elektroda PK 13/6. Novi do-
dajni material za varjenje feritno martenzitnih jekel. 
- ŽZB 7, 1973, 1 , 4 3 - 5 1 152 

Mlakar Franc: Nodularna grafitna jeklena litina. — 
ŽZB 9, 1975,4, 189 -197 208 

Mlakar Franc, V. Tucič: Raziskave za termično obdela-
vo valjev iz indefinitne litine. — ŽZB 16, 1982, 3, 
7 1 - 7 8 330 

Muster Jože: Uporaba kemično vezanih mas za žlebove 
jeklarskih peči. - ŽZB 4, 1970, 3, 2 1 9 - 2 2 3 96 

Nečemer Boris: Vpliv ogljika, silicija in kokilnega vzor-
ca na debelino bele plasti pri valjih. — ŽZB 6, 1972, 
2 , 8 5 - 9 1 132 

Nikolič Miroslav: Visoki vakuum kot zaključna faza v 
razvoju svetlega ali belega žarjenja. — ŽZB 7, 1973, 
3,131 — 139 161 

Nikolič Miroslav: Termično dekapiranje v visokem va-
kuumu. Vprašanje mehanizma in sodelujočih faktor-
jev v procesu. - ŽZB 9, 1975, 4, 2 0 9 - 2 1 6 210 

Nikolič Miroslav: Vprašanje racionalne razdelitve žele-
nega celotnega odvzema ali redukcije debeline pri 
hI. valjanju trakov na ustrezno število parcialnih 
odvzemov ali vtikov. - ŽZB 10, 1976, 4, 2 0 9 - 2 1 2 

231 

Osojnik Andreja, T. Lavrič, F. Vodopivec: Študij metodi-
ke določevanja karbonitridov v mikrolegiranih je-
klih. - ŽZB 14, 1980, 1, 8 7 - 9 1 285 

Paulin Andrej, V. Pogačnik, N. Medved: Možnost prido-
bivanja preostalega HG iz dimnih plinov pred izsto-
pom v atmosfero. - ŽZB 9, 1975,3, 1 5 7 - 1 6 5 205 

Pavič Milan: Vpliv mikrostrukture na sposobnost jekla 
za hladno preoblikovanje. — ŽZB 3, 1969, 1, 45—51 

56 

Pelhan Ciril, J. Lamut, R. Kotlica: Oksidacija litin legi-
ranih z bakrom, nikljem in kromom. — ŽZB 18, 
1 9 8 4 , 3 , 8 1 - 8 7 360 

Perman Janez: Kemijski problemi v osnovni črni meta-
lurgiji. - ŽZB 3, 1969, 2, 1 0 5 - 1 3 9 62 

Perman Janez: Pregled metod in problemov za določe-
vanje ogljika in žvepla. - ŽZB 3, 1969, 4, 3 0 5 - 3 1 8 

75 

Perman Janez, E. Perman, S. Verhovnik: Onečiščenje at-
mosfere v Mežiški dolini. — ŽZB 4, 1970, 3, 
2 0 9 - 2 1 8 95 

Petovar Stanko, A. Rozman, A. Lesnik: Opis, zagon in 
tehnološki rezultati VAD naprave v Jeklarni 2 Žele-
zarne Ravne. - ŽZB 18, 1984, 2, 4 5 - 4 8 355 

Pratnekar Tone: Raziskave obstojnosti brzoreznih jekel. 
- Ž Z B 2, 1968, 2, 113 -132 37 

Pratnekar Tone: Optimizacija obdelovalnih pogojev. — 
ŽZB 7, 1973, 2, 9 3 - 9 9 157 

Prešern Alojz: Vpliv preddezoksidacije nelegiranega je-
kla z ogljikom 0,12 do 0,2 na vsebnost oksidnih 
vključkov. - ŽZB 1, 1967, 1, 1 9 - 3 0 4 

Prešern Alojz: Študij tvorbe oksidnih produktov in nji-
hovo izločanje v žlindro. — ŽZB 2, 1968, 2, 8 9 - 9 8 

Prešern Alojz: Uporaba prašnatih dezoksidantov. — 
ŽZB 2, 1968 ,4 , 227-233 47 

Prešern Alojz, A. Osojnik: Novi načini jemanja vzorcev 
za določevanje kisika v jeklu. — ŽZB 3, 1969, 4, 
2 9 3 - 3 0 3 74 

Prešern Alojz: Uvajanje vakuumske metalurgije. — 
ŽZB 4, 1970 ,4 ,247 -257 98 

Prešern Alojz: Vpliv izdelavne tehnologije na dezoksi-
dacijski potencial in intenzivnost razžveplanja. — 
ŽZB5, 1971,3, 121 —131 114 

Prešern Alojz: Vpliv dezoksidacijske tehnologije na iz-
koristke dodanega aluminija. — ŽZB 6, 1972, 3, 
1 3 3 - 1 4 3 137 

Prešern Alojz: Tehnološke zakonitosti odžveplanja v 
električni obločni peči. — ŽZB 7, 1973, 3, 123 — 130 

160 
Prešern Vasilij, J. Šegel: Študija možnosti uvajanja pro-

cesnih računalnikov na elektroobločne peč i . — ŽZB 
7 , 1 9 7 3 , 4 , 1 9 9 - 2 0 6 167 

Prešern Vasilij, A. Rodič: Preizkušanje nove sintetične 
žlindre za rafinacijo v električni obločni peči. — 
ŽZB 8, 1974,3, 1 5 5 - 1 6 3 182 

Prešern Vasilij: Pogoji nastajanja in izločanja oksidnih 
vključkov iz jeklene kopeli. — ŽZB 10, 1976, 3, 
1 1 7 - 1 2 3 224 

Prešern Vasilij, V. Macur: Vpliv modifikatorjev pri iz-
delavi jekla na velikost avstenitnega zrna. — ŽZB 
12, 1978, 1, 1 7 - 2 2 249 

Prešern Vasilij, V. Macur, A. Rodič: Vpliv modifikator-
jev j>ri izdelavi jekla na velikost avstenitnega zrna. 
- ZZB 12, 1 9 7 8 , 2 , 4 9 - 5 5 253 

Prešern Vasilij: Rafinacija jekla z vpihovanjem CaSi v 
ponev. - ZZB 13, 1979, 3, 95— 103 270 

Prešern Vasilij: Sintetično talilo za jeklarsko tehnologi-
jo. - ŽZB 14, 1980, 1, 5 7 - 6 4 281 

Prešern Vasilij: Teoretična analiza procesov pri vpiho-
vanju CaSi v ponev 1. del. — ŽZB 16, 1982, 3, 
6 5 - 7 0 329 

Prešern Vasilij, T. Debelak, G. Manojlovič: Tehnološke 
možnosti izdelave kvalitetnih jekel z uvedbo postop-
ka vpihovanja Ca Si v SŽ — Železarni Štore. — 
ŽZB 19, 1 9 8 5 , 3 , 6 1 - 6 6 374 

Pretnar Borut: O sestavi in lastnostih feritno-martenzi-
tnih jekel. - ŽZB 17, 1983,3, 1 U - 1 2 4 347 

Pribyl Robert: Nova vrsta valjev za vroče valjanje v va-
ljarnah pločevine. - ŽZB 2, 1968,4, 2 2 1 - 2 2 6 46 

Pribyl Robert: Nova vrsta valjev za valjanje aluminija 
in cinka. - ŽZB 4, 1970, 1, 1 - 7 77 

Pribyl Robert: Nova vrsta valjev za valjanje aluminija. 
- ŽZB 4, 1970, 1 , 9 - 1 3 78 

Prosenc Viktor, F. Seliškar: Problem varivosti debelo-
stenskih varjencev iz konstrukcijskih jekel. — ŽZB 
1 3 , 1 9 7 9 , 2 , 7 7 - 8 2 268 

Puklavec Ludvik: Izkušnje mariborske livarne pri izbolj-
šanju delovnih pogojev in zmanjšanju onesnaževa-
nja zraka. - ŽZB 12, 1978, 1, 2 3 - 2 7 250 

Raič V., Dj. Drobnjak, S. Malčič: Vpliv statičnega de-
formacijskega staranja na teksturo in faktor plasti-
čne anizotropije pomirjenega jekla. — ŽZB 14, 1980, 
4, 179—184 294 



Rak Inoslav: Problematika varjenja poboljšanega kon-
strukcijskega jekla tipa N-A-XTRA v težkih kon-
strukcijah. - ZZB 7, 1973, 2, 7 3 - 8 8 155 

Ravnik Bogdan: Regeneracija in nevtralizacija izrablje-
nih kislin v HV Bela v Železarni Jesenice. — ŽZB 
11 , 1977 ,4 , 197-200 247 

Ravnik Karel: Uporaba ognjestajnega materiala in mas 
na elektro-obločnih pečeh Železarne Jesenice. — 
ŽZB6, 1972,4, 1 8 1 - 1 9 4 142 

Razinger Anton: Določevanje obdelovalnosti jekel za 
obdelavo na avtomatih p o postopku struženja s kon-
stantnim pritiskom. — ZZB 2, 1968, 1, 21—34 29 

Razinger Anton: Uvajanje postopka mehkega žarjenja s 
kontinuirnim ohlajanjem v industrijskih žarilnih pe-
čeh. - ŽZB 3, 1969, 4, 2 7 7 - 2 9 1 73 

Razinger Anton: Nerjavna jekla za obdelavo na avtoma-
tih. - ŽZB 4, 1970, 4, 2 7 1 - 2 7 7 101 

Razinger Anton: Značilnosti porazdelitve svinca v 
5 tonskih blokih svinčevih jekel. — ŽZB 8, 1974, 2, 
9 9 - 1 0 9 177 

Razinger Anton: Svinec kot avtomatni dodatek v jeklih 
za cementacijo in poboljšanje ter njegov vgliv na 
predelavnost in fizikalne lastnosti jekel. — ZZB 8, 
1974 ,4 ,203-216 187 

Razinger Anton, J. Arh: Razvoj avtomatnih jekel v Žele-
zarni Jesenice. — ŽZB 11, 1977,3, 145—151 243 

Razinger Anton, J. Arh: Tehnologija izdelave in prede-
lave jekel legiranih z borom. — ŽZB 13, 1979, 4 
149-160 274 

Razinger Borut: Potenciometrično določevanje manga-
na pri konstantnem toku. — ŽZB 6, 1972, 2, 
127 -132 136 

Rekar Ciril: Najnovejši razvoj železarstva, možnosti za 
Slovenske železarne. — ŽZB 7, 1973, 4, 161 — 182 

164 

Risteski Ice B.: Odstranjevanje žvepla s konvertiranjem 
grodlja pri LD postopku. — ŽZB 20, 1986, 2, 23—27 

389 

Rode Boštjan: Analiza statistične porazdelitve na elek-
tronskem računalniku. — ŽZB 1, 1967, 3, 189—203 

22 
Rode Boštjan, J. Rodič: Statistično planiranje in vredno-

stenje metalurških raziskav. Analiza variance s pro-
grami na računalniku ZUSE Z-23. — ŽZB 2, 1968, 2, 
9 9 - 1 1 1 36 

Rode Boštjan: Statistično planiranje in vrednotenje me-
talurških raziskav. Latinski kvadrat s programom na 
računalniku ZUSE-Z 23. — ŽZB 3, 1969, 2, 
141-145 63 

Rode Boštjan: Statistična analiza regresije z uporabo 
elektronskih računalnikov. — ZZB 3, 1969, 3, 
2 2 1 - 2 3 5 69 

Rodič Alenka: Obrobna kaljivost cementacijskih jekel. 
- ŽZB I, 1967, 1 , 6 4 - 7 9 8 

Rodič Alenka, J. Rodič: Brzorezna jekla 1: značilnosti 
metalografije brzoreznih jekel. — ŽZB 1, 1967, 3, 
177 -187 21 

Rodič Alenka, J. Rodič: Brzorezna jekla 2: velikost kar-
bidov v brzoreznih jeklih pred toplotno obdelavo. — 
ŽZB 2, 1968, 1, 1 - 2 0 28 

Rodič Alenka: Določevanje globine razogljičenja pri ra-
zličnih vrstah jekel - ZZB 4, 1970, 2, 105 -119 86 

Rodič Alenka: Rekristalizacijski diagrami — ŽZB 10, 
1 9 7 6 , 2 , 5 3 - 6 4 219 

Rodič Jože: Metode matematične statistike. — ŽZB 1, 
1 9 6 7 , 2 , 1 3 7 - 1 5 4 17 

Rodič Jože: Sistemi kontrole in metodika reševanja teh-
noloških problemov. - ŽZB 2, 1968, 3, 153-163 39 

Rodič Jože, A. Rodič: Brzorezna jekla 3: Vpliv velikosti 
karbidov na mehanske in tehnološke lastnosti brzo-
reznega jekla 6-5-2 (BRM-2). — ŽZB 2, 1968, 3, 
165 — 184 40 

Rodič Jože: Kaljivost jekel — osnova za boljšo ekono-
miko, pravilnejšo in lažjo izbiro jekel. — ŽZB 
4 , 1 9 7 0 , 1 , 1 5 - 3 8 79 

Rodič Jože: Metode mrežnega planiranja. — ŽZB 5, 
1 9 7 1 , 1 , 5 7 - 6 6 107 

Rodič Jože, A. Rodič, I. Hrastnik: Prispevek k tipizaciji 
pogojev, preizkušanja obrobne kaljivosti cementira-
nih jekel. - ŽZB 5, 1971, 2, 6 9 - 8 1 108 

Rodič Jože, J . Pšeničnik: Uporaba PERT metode pri vo-
denju laboratorijskega dela v Železarni Ravne. — 
ŽZB 5, 1971,3, 171 -177 119 

Rodič Jože: Proizvodnja EPŽ jekla — novost v Železar-
ni Ravne. — ŽZB 8, 1974, 2, 7 3 - 8 8 175 

Rodič Jože: Kvantitativna metalografija ledeburitnih 
orodnih jekel. — ŽZB 9, 1975,2, 89—106 200 

Rodič Jože: Praktične izkušnje pri raziskavah ledeburi-
tnih orodnih jekel z uporabo kvantitativne metalo-
grafije. - ŽZB 9, 1975, 4, 2 1 7 - 2 3 8 211 

Rodič Jože, A. Šegel: Vpliv kemijske sestave napremen-
ske točke ledeburitnih orodnih jekel. — ZZB 10, 
1 9 7 6 , 2 , 6 5 - 7 5 220 

Rodič Jože: Uporaba rastrske elektronske mikroskopije 
pri raziskavah ledeburitnih orodnih jekel. — ZZB 
1 0 , 1 9 7 6 , 3 , 1 2 5 - 1 4 4 225 

Rodič Jože, F. Vodopivec, B. Ralič: Preiskave jekla Č 
4850 — OCR 12 VM na elektronskem mikroanaliza-
torju. - ŽZB 10, 1976, 3, 1 4 5 - 1 5 6 226 

Rodič Jože, A. Rodič: Izkušnje s homogenizacijo brzo-
reznih jekel. - ŽZB II, 1977,4, 169—181 245 

Rodič Jože: Razvoj orodnih jekel. — ŽZB 12, 1978, 4 
119 -135 260 

Rodič Jože: Mehanizem in morfologija loma Cr-Mo-V 
orodnih jekel. - ŽZB 14, 1980,3, 1 1 7 - 1 2 8 289 

Rodič Jože: Vsebnost oligoelementov v specialnih je-
klih in njihov vpliv na lastnosti jekel v predelavi in 
uporabi. - ŽZB 15, 1981,2, 9 5 - 1 0 9 305 

Rodič Jože, M. Lečnik, A. Zalesnik: Jeklo za pnevmat-
ska orodja — osnovne lastnosti in zagotavljanje ka-
kovosti. - ŽZB 16, 1982, 1, 1 - 8 321 

Rodič Jože: Razvoj električnega pretaljevanja jekel pod 
žlindro v Železarni Ravne. — ŽZB 18, 1984, 4 
113 -123 363 

Rodič Jože, W. Holzgruber, M. Švajger: Današnja stop-
nja razvoja električnega pretaljevanja pod žlindro. 
Nove proizvodne možnosti in tehnološki razvoj. — 
ŽZB 20, 1 9 8 6 , 2 , 2 9 - 3 8 390 



Rosina Andrej: Meritve viskoznosti metalurških žlinder 
z vibracijskim viskozimetrom 1: viskoznost rafinacij-
skih žlinder za EPŽ. - ŽZB 15, 1981, 1, 1 9 - 2 4 298 

Rosina Andrej: Meritve viskoznosti metalurških žlinder 
z vibracijskim viskozimetrom 2: Viskoznost sinteti-
čnih rafinacijskih žlinder. — ŽZB 15, 1981, 3, 
2 1 9 - 2 2 4 316 

Rozman Rudi: Analiza zasipa plavža. — ŽZB 5, 1971, 3, 
1 5 9 - 1 6 9 118 

Schroeder D. L.: Digitalni računalniki v proizvodnji je-
kla. - ŽZB 14, 1980, 3, 129 -142 290 

Senčič Srečko: Kontinuirano ulivanje jekla v Železarni 
Štore. - ŽZB 9, 1975, 4, 1 9 9 - 2 0 7 209 

Senica Marijan: Vpliv aksialnih obremenitev na ži-
vljenjsko dobo valjčnih ležajev. — ŽZB 7, 1973, 4, 
2 0 7 - 2 1 1 168 

Sicherl Bogdan, F.Pavlin: Direktno določevanje sile 
curka pri gorilnikih velikih kapacitet. — ŽZB 2, 
1 9 6 8 , 1 , 5 9 - 6 4 33 

Sicherl Bogdan, D. Vodeb: Problematika zamenljivosti 
kurilnih plinov v industriji. — ŽZB 10, 1976, 4, 
1 6 1 - 1 7 8 227 

Sicherl Bogdan, D. Vodeb, M. Zakonjšek: Problematika 
zamenljivosti kurilnih plinov v industriji. — ŽZB 11, 
1 9 7 7 , 2 , 6 3 - 8 3 238 

Sidan Heribert, J. Rodič: Izbira in toplotna obdelava je-
kel za izdelavo orodij v industriji umetnih mas. — 
ŽZB 6, 1972, 2 , 6 5 - 8 4 131 

Smajič Nijaz: Pomen in možnosti neposredne redukcije 
zelenih peletov. - ŽZB 8, 1974, 3, 129 -145 180 

Smajič Nijaz: Termodinamika v proizvodnji nerjavnih 
jekel. - ŽZB 14, 1980, 1, 1 1 - 2 0 276 

Smajič Nijaz: Termodinamične osnove proizvodnje 
nerjavnega jekla 1: Klasična tehnologija. — ŽZB 17, 
1 9 8 3 , 1 , 1 - 7 336 

Smajič Nijaz: Termodinamične osnove proizvodnje 
nerjavnega jekla 2. del. — ŽZB 17, 1983, 2, 5 7 - 6 2 

341 

Smajič Nijaz: Pomen in vloga silicija pri izdelavi ne-
rjavnega jekla 1: Termodinamično ravnotežje Si-C v 
električni obločni peči. — ŽZB 18, 1984, 3, 75—79 

359 
Smajič Nijaz: Pomen in vloga silicija pri izdelavi ne-

rjavnega jekla 2: Termodinamično ravnotežje Si-C v 
V O D t e r S i - C r v EOP. - ŽZB 19, 1985, 1, 1 - 5 367 

Smajič Nijaz: Optimiranje EOP-VOD postopka proiz-
vodnje nerjavnih jekel. — ŽZB 19, 1 9 8 5 , 2 , 3 1 - 3 8 

371 

Smajič Nijaz: Raziskovalno delo na področju optimira-
nja proizvodnje nerjavnih, ognjeobstojnih in kemi-
čno obstojnih jekel. - ŽZB 19, 1 9 8 5 , 3 , 7 1 - 7 4 376 

Smajič Nijaz: Verifikacija matematičnega modela za ra-
čunalniško vodenje EOP-VOD tehnologije izdelave 
nerjavnih jekel. - ŽZB 20, 1986, 3, 6 9 - 7 2 394 

Souvent Peter: Topilnica svinca rudnika Mežica in za-
ščita okolja. - ŽZB 8, 1974, 3, 1 7 9 - 1 8 4 185 

Souvent Peter, B. Zalar: Optimizacija predelave svinče-
vih poletin. - ŽZB 9, 1975,3, 1 3 7 - 1 4 3 203 

Stocca Bogdan: Kovinska prevleka s cinkom. — ŽZB 4, 
1 9 7 0 , 2 , 1 3 3 - 1 4 4 88 

Stocca Bogdan: Korozija in zaščita cinkove prevleke. 
- Ž Z B 5, 1971, 1 , 4 7 - 5 5 106 

Stocca Bogdan: Razogljičenje hladno valjanih trakov. 
- ŽZB 5, 1971,3, 1 3 9 - 1 5 0 116 

Stocca Bogdan: Vzroki slabe plastičnosti jekel tipa 
1 8 / 8 . - Z Z B 6, 1972, 1 , 3 5 - 4 6 129 

Stocca Bogdan: Jekla za globoki vlek. — ŽZB 8, 1974, 
1 , 2 7 - 3 8 172 

Stocca Bogdan: Vpliv titana na plastičnost ognjeodpor-
nega feritnega jekla z 2 2 - 2 4 % Cr. - ŽZB 8, 1974, 
4 , 2 3 5 - 2 4 2 190 

Stocca Bogdan, I. Mesec: Nerjavno jeklo za turbinske 
lopatice s 13%Cr . - ŽZB 11, 1977,3, 1 5 3 - 1 5 8 244 

Stocca Bogdan: Nerjavno jeklo za turbinske lopatice s 
13 % Cr. - ŽZB 12, 1978,3, 105 -108 258 

Stocca Bogdan: Nerjavna jekla za kriogeno tehniko. — 
ŽZB 17, 1983 ,4 /137-145 349 

Szoeke Laszlo: Izkušnje pri uporabi metaliziranih bri-
ketov in pelet v obločni peči. — ŽZB 7, 1973, 3, 
113-121 159 

Šegel Antonija: Korozija jekel. - ŽZB 4, 1970, 3, 
2 0 1 - 2 0 8 94 

Šegel Jože: Vpliv toplotne obdelave na žilavost brzorez-
nih jekel. - ŽZB 4, 1970, 1 , 3 9 - 5 0 80 

Šegel Jože: Določevanje potrebnega števila preizkusov 
pri ugotavljanju udarne upogibne žilavosti orodnih 
jekel. - ŽZB 5, 1971, 1 , 4 3 - 4 6 105 

Šegel Jože: Vpliv hrapavosti površine na udarno žila-
vost orodnega jekla. - ŽZB 5, 1971,4, 199 -202 123 

Šegel Jože: Uporabnost magnetne analize za kontrolo 
toplotne obdelave brzoreznih jekel. — ŽZB 6, 1972, 
3 , 1 6 5 - 1 7 4 140 

Šegel Jože: Vloga računalniške obdelave podatkov v si-
stemu povratnih informacij kontrole kakovosti. — 
ŽZB 6, 1972 ,4 ,237-241 146 

Šegel Jože: Avtomatska obdelava podatkov tehnične 
kontrole in raziskav. - ŽZB 9, 1975, 1, 3 5 - 4 3 195 

Šegel Jože: Kontrola pasov garantirane kaljivosti in 
analize vpliva kemijske sestave na kaljivost. — ŽZB 
9 , 1 9 7 5 , 4 , 2 5 1 - 2 5 8 213 

Šegel Jože: Uporaba procesnega računalnika v elektro-
jeklarni. - ŽZB 12, 1978, 1, 3 7 - 4 7 252 

Šegel Jože: Učinek uporabe procesnega računalnika v 
procesu legiranja jekla. — ŽZB 13, 1979, 1, 7—18 

262 
Šegel Jože: Izkušnje pri uporabi procesnega računalni-

ka v jeklarni. - ŽZB 17, 1983,4, 1 2 9 - 1 3 5 348 
Šegel Jože, A.Rozman: Uporaba računalnika na EOP 

in VAD napravi. - ŽZB 18, 1984, 2, 4 9 - 5 3 356 

Šegel Jože: Računalniško podprto krmiljenje EPŽ pro-
cesov in proizvodnje. — ŽZB 18, 1984,4, 125—130 

364 
Šegel Jože: Računalniško podprto krmiljenje proizvod-

nje in procesov. — ŽZB 20, 1986, 1,7—11 387 

Šetina Anica, E. Perman, J. Perman: Arbitražno določe-
vanje arzena v jeklu. — ŽZB 2, 1968, 1,41—49 31 

Ševič Dragica, D. Curčija: O rastvorljivosti ugljika u 
troskama. - ŽZB 16, 1982, 2, 5 3 - 5 6 327 



Ševič Dragica, D. Čurčija: Temperaturna odvisnost ra-
stvorljivosti ugljika u troskama. — ŽZB 16, 1982, 4, 
123-126 335 

Šimnic Majda, B. Dobovišek, J. Lamut: Poskus ocenje-
vanja prostih baz z merjenjem pH vodnih raztopin 
žlinder. - ŽZB 15, 1981, 4, 2 5 7 - 2 6 1 320 

Šipek Mitja: K problemu ločenja feromagnetnih mate-
rialov po sestavi in trdoti s pomočjo neporušnih me-
tod ter magnetne strukturne analize. — ŽZB 3, 1969, 
1 , 5 3 - 6 4 57 

Šipek Mitja: Magnetografija v metalurški praksi. — 
ŽZB 4, 1970,3, 189 -200 93 

Šipek Mitja: Kontrola površinskih napak na gredicah. 
- ŽZB 5, 1971,4, 2 0 3 - 2 1 0 124 

Šipek Mitja: Merjenje časovne odvisnosti poteka delo-
vanja sile pri udarnem preizkusu. — ŽZB 8, 1974, 1, 
3 9 - 4 6 173 

Šteblaj Anton, A. Ažman: Razplinjanje jekla po dupleks 
postopku EO-VOD naprava. — ŽZB 20, 1986, 1, 
1 - 6 386 

Štular Pavel: Pod elektro prevodno žlindro pretaljena 
varilna žica za električna talilna varjenja. — ŽZB 9, 
1 9 7 5 , 1 , 2 9 - 3 4 194 

Šturbej Alojz: Uporaba fotoelektričnega stilometra 
FES-1 pri analizi izdelkov črne metalurgije. — ŽZB 
2 , 1 9 6 8 , 1 , 5 1 - 5 8 32 

Švajger Milan, I. Rak: Možnosti sprememb kemične se-
stave jekla med procesom električnega pretaljevanja 
pod žlindro. — ZZB 18, 1984, 1, 1—8 350 

Švajger Milan, J. Lamut: Izkušnje Železarne Ravne na 
področju tehnologije, kontrole kakovosti in raziskav 
v EPŽ proizvodnji. - ŽZB 19, 1985, 1 , 7 - 1 2 368 

Terseglav Monika: Luženje. 
147-158 

ŽZB 3, 1969, 2, 
64 

Todorovič Gojko, J. Lamut: Razžveplanje grodlja s 
plavžno žlindro obogateno z MgO. — ZZB 14, 1980, 
1 , 2 1 - 2 7 277 

Todorovič Gojko, J. Lamut, V. Prešern: Razžveplanje si-
vega grodlja s kalcijevim karbidom. — ŽZB 17, 
1 9 8 3 , 2 , 6 3 - 6 8 342 

Todorovič Gojko, J. Lamut, B. Dobovišek: Š tudi j upora-
be ljubijskega siderita za izdelavo sintra. — ZZB 18, 
1 9 8 4 , 3 , 6 9 - 7 4 358 

Todorovič Gojko, B. Dobovišek, J. Lamut: Direktna re-
dukcija mangana iz železovih rud. — ŽZB 19, 1985, 
3 , 5 5 - 5 9 373 

Todorovič Gojko, J. Lamut, B. Dobovišek: Izdelava sin-
tra z dodatkom ljubijskega siderita in njegov razpad 
pri nizkih temperaturah. — ŽZB 20, 1986, 2, 19—22 

388 
Torkar Matjaž, F. Vodopivec, J. Arh: Vpliv oligoelemen-

tov na preoblikovalno sposobnost površine litega je-
kla. - ZZB 13, 1979, 4, 161 - 1 7 0 275 

Torkar Matjaž, F. Vodopivec: O vplivu bakra in kositra 
na vročo krhkost litega konstrukcijskega jekla z 
0,1 2 % C in 1,2 % M n . - Ž Z B 15, 1 9 8 1 , 2 , 6 1 - 6 8 

302 

Torkar Matjaž, F. Vodopivec, A. Rodič: Raziskava mi-
kroizcej v jeklu utop M 0 2 s strjevalno mikrostruktu-
ro. - ZZB 19, 1985, 3, 8 9 - 9 1 380 

Trbižan Milan: Vpliv cikličnih termičnih obremenitev 
na vzdržljivost kokilne litine. — ŽZB 2, 1968, 4, 
2 5 1 - 2 5 6 51 

Triplat Jože, J. Arh: Dosežki pri izdelavi dinamo jekel v 
VOD napravi v Železarni Jesenice. — ŽZB 19, 1985 
2 , 2 5 - 2 9 370 

Ule Boris, F. Vodopivec, A. Rodič: Popustna krhkost 
utopnega jekla. — ŽZB 19, 1985, 3, 79—83 378 

Uranc Franc: Žilavost orodnih jekel 1: občutljivost raz-
nih metod za določanje žilavosti orodnih jekel. — 
ŽZB 1, 1967, 3 , 2 0 5 - 2 1 3 23 

Uranc Franc: Žilavost orodnega jekla kot statistično za-
nesljiva srednja vrednost. — ZZB 6, 1972, 2, 93—98 

133 
Uranc Franc: Sodobna orodna jekla. — ŽZB 6, 1972, 3, 

155 -164 139 

Uranc Franc: Žilavost kot odpornost proti sunkom. — 
ŽZB 6, 1972 ,4 ,231-236 145 

Uranc Franc: Žilavost konstrukcijskih jekel v odvisnosti 
od hitrosti preizkusa. — ŽZB 7, 1973, 2, 89—92 156 

Uranc Franc: Lastnosti hitroreznih jekel in analiza 
vzdržnosti orodij. — ŽZB 7, 1973, 3, 141 — 150 162 

Uranc Franc: Obraba rudarskih naprav in orodij za 
hladno oblikovanje jekla. — ZZB 8, 1974, 3 
1 7 1 - 1 7 8 184 

Uranc Franc: Kvalitetnejša, toplotna obdelava izdelkov 
iz utopnih jekel. — ŽZB 10, 1976, 2, 77—81 221 

Uranc Franc: Odpornost proti zatopitvi in žilavost ostri-
ne. - ŽZB 12, 1978, 3, 9 9 - 1 0 4 257 

Uranc Franc: Vpliv strukture in dimenzij preizkušanca, 
napetosti in hitrosti preizkušanja na žilavostne vred-
nosti. - ŽZB 14, 1980, 3, 1 4 3 - 1 4 8 291 

Uranc Franc: Vpliv pretaljevanja pod žlindro in kalje-
nja v solni kopeli na lastnosti visokotrdnega jekla 
C 5432 - VCNMo 200. - ŽZB 16, 1982, 2, 3 7 - 4 4 

325 
Uranc Franc: Zboljšanje žilavosti jekel s kaljenjem v 

vroči kopeli. - ZZB 16, 1982, 2, 45—52 326 
Uranc Franc: Vpliv toplotne obdelave na žilavost baini-

ta Cr-W-V jekel. - ŽZB 18, 1984, 1, 2 7 - 3 5 353 

Uranc Franc: Izbira konstrukcijskih jekel in njihovih to-
plotnih obdelav za najustreznejšo žilavost. — ŽZB 
2 0 , 1 9 8 6 , 4 , 8 3 - 8 8 396 

Uršič Viktor: Vpliv peska j e d e r na lastnosti enotnega 
bentonitnega peska. - ZŽB 14, 1980, 1, 81—85 284 

Veber Zoran, Z. Markovič, V. Logar: Odpadna energija 
v Železarni Štore. — ŽZB 18, 1984,4, 143—146 366 

Vehovar Leopold, V. Kuhar: Ocena odpornosti jekel 
proti vodikovi krhkosti na osnovi zasledovanja per-
meabilnosti. — ŽZB 20, 1986, 4, 73—82 395 

Vizjak Ferdo: Sodobna proizvodnja strojnih nožev za 
potrebe celuloze, lesnopredelovalne in grafične in-
dustrije. - ŽZB 5, 1971, 2, 8 3 - 9 2 109 

Vizjak Ferdo: Vpliv alfa faze na plastičnost Cr-Ni avste-
nitnih jekel. - ŽZB 6, 1972,4, 1 9 5 - 2 1 4 143 

Vizjak Ferdo: Platiranje jekel. 
1 3 - 2 3 

ŽZB 10, 1976, 1, 
216 

Vodeb Dušan, B. Gašperšič, B. SicherI: Matematični 
model plinskega gorilnika. — ŽZB 11, 1977, 4, 
183-195 246 



Vodeb Dušan, Z. Erjavec, B. Gašperšič: Izračun adiabat-
ske temperature zgorevanja in dolžine plamena plin-
ske mešanice. - ZZB 13, 1979, 1, 2 3 - 3 4 264 

Vodeb Dušan, B. Gašperšič, Z. Erjavec: Sistemske reši-
tve izkoriščanja odpadnih toplot v Železarni Ravne. 
- ŽZB 14, 1980,3, 149 -158 292 

Vodeb Dušan, J. Borštner, J. Bratina: Opis stanja, raz-
voj in varčevalna politika na področju energetike v 
črni metalurgiji. — ŽZB 15, 1981, 4, 225—236 317 

Vodopivec Franc, J. Šinkovec, T. Lavrič: O sestavi karbi-
dov v nekaterih legiranih jeklih. — ŽZB 3, 1969, I, 
1 5 - 3 1 54 

Vodopivec Franc: Termomehanična predelava jekla. — 
ŽZB 3, 1969, 3 , 2 0 7 - 2 1 9 68 

Vodopivec Franc: Nekateri primeri preiskav z elektron-
skim mikroanalizatorjem na metalurškem inštitutu v 
Ljubljani. - ŽZB 4, 1970, 3, 1 5 3 - 1 6 5 90 

Vodopivec Franc, J. Arh, A. Osojnik: Zveza med pre-
oblikovalnostjo nizkoogljičnih jekel in vsebnostjo 
aluminija in dušika 2. del: mehanizem trganja povr-
šine pri vročem preoblikovanju. — ŽZB 4, 1970, 4, 
265—270 100 

Vodopivec Franc: Sodobne metode metalografske pre-
iskave in smeri njihovega razvoja. — ŽZB 5, 1971, 1, 
1 - 1 0 102 

Vodopivec Franc: Kinetika raztapljanja primarnih kar-
bidnih zrn in tvorbe mrežastega cementita v jeklu za 
kroglične ležaje. - ŽZB 5, 1971,3, 1 3 3 - 1 3 8 115 

Vodopivec Franc, L. Kosec, R. Brifah, B. Wolf: Preiska-
va vzrokov poškodb na lopaticah parne turbine. — 
ŽZB 5, 1971 ,4 ,211 -214 125 

Vodopivec Franc: Elektronska mikroanaliza trdnih ko-
vinskih in nekovinskih snovi. — ŽZB 6, 1972, 2, 
115 -126 135 

Vodopivec Franc, B. Ralič: Nekatere pripombe k identi-
fikaciji in sestavi nekovinskih vključkov v jeklih. — 
ŽZB 6, 1972 ,4 ,215 -229 144 

Vodopivec Franc, B. Ralič: Evolucija sestave nekovin-
skih oksidnih vključkov med taljenjem jekla Č 1730 
v elektropeči. - ZZB 8, 1974,2, 1 1 1 - 1 1 8 178 

Vodopivec Franc, B. Ralič: Mikrostrukturna dogajanja 
med žarjenjem jekla z 0,035 % C in 1,96 % Si v tem-
peraturnem intervalu 680° C do 915°C. - ŽZB 8, 
1974 ,3 ,165 -169 183 

Vodopivec Franc, B. Ralič: O spremembah v sestavi pri-
marnih karbidnih zrn in izcej v jeklu za kroglične le-
žaje med homogenizacijskim žarjenjem. — ŽZB 8, 
1974 ,4 ,217 -222 188 

Vodopivec Franc, A. Mežnar, A. Kelvišar: O vplivu mi-
krostrukture na vlečno sposobnost maloogljičnega 
jekla. - ŽZB 9, 1 9 7 5 , 2 , 8 1 - 8 8 199 

Vodopivec Franc, J. Arh, B. Ralič: O obliki in sestavi ne-
kovinskih vključkov v jeklih za trakove. — ŽZB 9, 
1975 ,3 ,167 -179 206 

Vodopivec Franc, M. Gabrovšek, B. Ralič: O vzroku za 
stabilnost evtektičnega niobijevega karbonitrada v 
avstenitu pri ogrevanju varivega jekla, legiranega z 
niobijem. - ŽZB 10, 1976, 4, 193 -198 229 

Vodopivec Franc, M. Gabrovšek, M. Kmetič: Raziskave 
vpliva vroče deformacije in izločilnega žarjenja na 
mikrostrukturo in trdoto mikrolegiranega jekla po 
normalizaciji. — ŽŽB 11, 1977, 1, 1 3 - 2 8 233 

Vodopivec Franc, A. Kelvišar, S. Mežnar: Primerjalni 
preizkusi vlečenja jeklene žice, s katere je bila skaja 
odstranjena z luženjem in peskanjem. — ŽZB 11, 
1 9 7 7 , 2 , 8 5 - 1 0 2 239 

Vodopivec Franc: Raziskava tvorbe AIN v jeklu in nje-
govega vpliva na deformacijsko sposobnost maloo-
gljičnih jekel v vročem. - ŽZB 11, 1977,3, 1 2 1 - 1 3 4 

241 

Vodopivec Franc, M. Gabrovšek, I. Rak: Raziskave vpli-
va sulfidnih vključkov, mikrostrukture in homoge-
nosti na lastnosti jeklenih plošč v smeri debeline. — 
ŽZB 12, 1978, 1, 1 - 1 6 248 

Vodopivec Franc: Raziskave intergranularne krhkosti je-
klene litine. - ŽZB 12, 1978, 4, 109 -118 259 

Vodopivec Franc: O nastanku krogličastih in prozornih 
vključkov aluminijevega oksida v jeklih. — ŽZB 13, 
1979, 1, 1 9 - 2 2 263 

Vodopivec Franc, M. Jakupovič: Značilnosti kvantitati-
vne metalografske analize s sprego raster-elektron-
skega mikroskopa in naprave za analizo slike. — 
ŽZB 13, 1 9 7 9 , 2 , 6 9 - 7 6 267 

Vodopivec Franc, M. Gabrovšek: Raziskave relativne 
plastičnosti vključkov manganovega sulfida pri vro-
čem valjanju nekaterih konstrukcijskih jekel. — 
ŽZB 14, 1980, 1 , 7 3 - 8 0 283 

Vodopivec Franc, M. Gabrovšek, A. Osojnik: Izotermna 
premena avstenita v jeklu z 0,15% C in 1,3% Mn le-
giranem z niobijem in vanadijem. — ŽZB 14, 1980, 
4 , 1 6 9 - 1 7 8 293 

Vodopivec Franc, M. Torkar: O strukturi in vroči krhko-
sti litega jekla z 0,16% C in dodatki aluminija, man-
gana, dušika in žvepla. - ŽZB 15, 1981, 2, 6 9 - 8 1 

303 

Vodopivec Franc, F. Vizjak, S. Senčič: Afinacija konti-
nuirno vlitega cementacijskega jekla Č 4320 z niobi-
jem in vanadijem. - ŽZB 15, 1981 ,3 ,203-211 314 

Vodopivec Franc, F. Vizjak, S. Senčič: Afinacija konti-
nuirno litega cementacijskega jekla Č 4320 z niobi-
jem in vanadijem. - ŽZB 15, 1981, 4, 2 3 7 - 2 4 5 318 

Vodopivec Franc: Ojnice s perlitno mikrostrukturo za 
avtomobilski motor. — ŽZB 15, 1981, 4, 247—256 

319 

Vodopivec Franc, A. Rodič, J. Rodič: Raziskava vpliva 
temperature valjanja na mikrostrukturo krom man-
ganovega jekla za cementacijo. — ŽZB 16, 1982, 4, 
111-122 334 

Vodopivec Franc, M. Gabrovšek, J. Žvokelj: Mikrostruk-
tura in lastnosti nekaterih jekel v odvisnosti od tem-
perature valjanja. - ŽZB 17, 1983, 1, 1 7 - 3 2 338 

Vodopivec Franc, M. Kmetič, A. Rodič: O zadrževanju 
rekristalizacije austenita pri vročem valjanju cemen-
tacijskih jekel v več vtikih pri padajoči temperaturi. 
- ZZB 18, 1984, 1 , 9 - 1 6 351 

Vodopivec Franc, M. Gabrovšek, J. Žvokelj: Evolucija 
mikrostrukture med valjanjem mehkih jekel. — ŽZB 
2 0 , 1 9 8 6 , 3 , 5 1 - 6 0 392 

Vodopivec Franc, D. Gnidovec, J. Žvokelj: O vroči defor-
mabilnosti AIMnC zlitin. - ŽZB 20, 1986, 3, 6 1 - 6 8 

393 

Wahllster Manfred: Možnosti uporabe EPŽ postopka v 
jeklarski industriji. - ŽZB 8, 1974, 1, 1 - 1 1 169 



VVohinz Janez: Laboratorijske študije možnosti briketi-
ranja samohodnega vložka za proizvodnjo FESI 75. 
- ZZB 9, 1975,3, 1 2 9 - 1 3 6 202 

VVohinz Janez, J. Lamut: Možnosti izkoriščanja odpad-
nih surovin za potrebe metalurgije. — ŽZB 14, 1980, 
1 , 9 3 - 9 8 286 

Zalar Bogdan: Aplikacija zakonitosti razžveplanja v 
procese utrjevanja pelet iz piritnih ogorkov. — ZZB 
8 , 1 9 7 4 , 3 , 1 4 7 - 1 5 3 181 

Zalar Bogdan: Izkoriščanje sekundarnih virov kovin. — 
ŽZB 9, 1975,3, 1 1 9 - 1 2 8 201 

Zalar Bogdan, J. VVohinz, A. Valant: Problematika utr-
jevanja piritnih peletov pri temperaturah praženja. 
- Ž Z B 10, 1976,3, 109 -115 223 

Zalar Bogdan, J. Naraks, J. VVohinz: Odpadno blato iz 
proizvodnje žveplene kisline kot sekundarna surovi-
na. - ŽZB 11, 1977, 2, 5 7 - 6 2 237 

Zalar Bogdan, J. Osterc, J. VVohinz: Vključitev jeklar-
skega prahu in škaje v klorirni postopek predelave 
piritnih ogorkov. - ŽZB 12, 1978, 3, 7 7 - 8 5 255 

Zalar Bogdan, B. Potočki, J. VVohinz: Študija možnosti 
izkoriščanja filterskih in sorodnih prahov iz pretalje-
valnih agregatov barvnih kovin in zlitin bogatih na 
cinku. - ŽZB 16, 1 9 8 2 , 3 , 7 9 - 8 3 331 

Zalokar Miha: Matematično simuliranje nateznega pre-
izkusa z upoštevanjem deformacijske hitrosti in od-
visnosti utrjevanja od stopnje deformacije. — ŽZB 
1 7 , 1 9 8 3 , 1 , 3 3 - 4 2 339 

Žlof Jože: Kemijska problematika ob uvajanju ponov-
čne meralurgije v Železarni Ravne. — ŽZB 18, 1984, 
2 , 5 5 - 6 4 357 

Žunec Jože: Izdelava rekristalizacijskih diagramov. — 
ŽZB 1, 1967,2, 113 -115 14 

Žvokelj Janez: 9 % nikljevo jeklo za nizke temperature. 
- ZZB 1, 1967,2, 8 1 - 8 9 9 

Žvokelj Janez: Zamenjava niklja z manganom v 9% ni-
kljevem jeklu. — ŽZB 2, 1 9 6 8 , 4 , 2 3 5 - 2 4 2 48 

Žvokelj Janez: Presoja kaljivosti jekel pri varjenju. — 
ŽZB 3, 1969 ,4 ,263-275 72 

Žvokelj Janez: Utrujanje s končnim številom nihajnih 
obremenitev do loma. — ŽZB 14, 1980, 1, 107—114 

288 



IV. Abecedno kazalo strok 

Analiza 517 . . . . 1 
AOP 681.3 15 
Baker 669.3 15 
Cink 669.5 15 
Eksplozivi 662 6 
Elektroenergetika 621.3 4 
Elektrokemijska tehnika 621.35 4 
Elektronika 621.38 4 
Energetika — splošno 620.9 4 
Energetski viri — izbira 620.98 4 
Energija — izkoriščanje drugih virov 620.97 . . 4 
Fizika 53 1 
Fizikalna zgradba snovi 539 1 
Geologija in sorodne vede 55 2 
Goriva 662 6 
Higiena zraka, vode in tal 614.7 2 
Inženirstvo 62 2 
Jekla — legirana 669.15 12 
Jeklo — nasploh. Zlitine železa z ogljikom 669.14 8 

Kemija 54 1 
Kemija — analitska 543 1 
Kemija — anorganska 546 2 
Kemija — teoretična 541 1 
Kemijska tehnika, kemične in sorodne in ind..66 . 6 
Kombinatorika 519 1 
Kovanje 621.7 4 
Kovine in zlitine 669 7 
Kovine in zlitine — stanje 669 — 1 7 
Lahke kovine 669.7 15 
Livarstvo 621.74 4 
Matematika 51 1 
Materiali — odporni proti ognju 666.76 . . . 7 
Medicina 61 2 
Mehanske lastnosti — preizkušanje 620.17 . . 2 
Metalografija 620.18 3 
Metalurgija 669 7 

Metalurgija kovin v prahu 621.762 
Metalurški postopki — drugi 669.09 8 
Metalurški postopki — osnovni 669.05 . . . . 8 
Metalurški postopki za segrevanje, taljenje, 

rafiniranje 669.04 
Mineralne snovi — bogatenje 622.7 6 
Napake v materialu 620.19 3 
Nauk o kovinah 669.01 
Neželezne kovine 669.2/.8 15 
Obdelava z odrezavanjem 621.9 6 
Pogoji za obratovanje. Postopki 669-9 . . . . 
Predmeti iz železa in jekla 672 15 
Preiskava materiala 620.1 
Proizvodnja grodlja 669.16 13 
Proizvodnja jekla 669.18 13 
Rude 553 2 
Stroji in naprave — toplotni 621.1 4 
Stroji — sestavni deli 62 — 2 2 
Svinec 669.4 15 
Tehnika 62 2 
Termodinamika 536 I 
Termoelektrotehnika 621.36 4 
Toplota 536 1 
Toplotna obdelava kovin 621.78 5 
Valjanje 621.77 5 
Varjenje in podobni postopki 621.791 . . . . 6 
Verjetnostni račun 519 1 
Vlečenje 621.77 5 
Vodenje in organizacija poslovanja 65 . . . . 6 
Železarstvo 669.1 8 
Železo in njegove zlitine z ogljikom 669.11 . . 8 
Železo — kemično in tehnično čisto 669.12 . . 8 
Železo - lito 669.13 8 
Železo — zlitine železa z drugimi elementi, razen 

z ogljikom 669.15 12 





V. Abecedno kazalo avtorjev — frekvenca člankov 

Arh Joža 99, 126, 147, 148, 171, 197, 217, 272, 273, 313, 
328, 345, 369, 391 [14] 

Arzenšek Boris 379 [1] 
Aubrun Ph. 307 [1] 
Babšek Franc 20 [1] 
Begeš Janez 30 [1] 
Bratina Janez 38, 66, 236, 261, 322, 340, 344, 365 [8] 
Breskvar Bojan 207 [1] 
Brezigar Boris 234 [1] 
Brudar Božidar 141, 153, 158, 174, 189, 198, 212, 295, 

343, 372, 385 [11] 
Buha K. 297 [1] 
Burnik Dušan 44, 58 [2] 
Černe Franc 7, 55, 81 [3] 
Čisar Štefan 49 [1] 
Čop Stanko 2, 149 [2] 
Desalos Y. 306 [1] 
Dobovišek Bogomir 67, 83, 120, 165, 214, 215 [6] 
Dobovišek Milan 97, 121 [2] 
Dular Milan 113 [1] 
Dumoulin Ph. 310 [1] 
Ercegovič Ivo 251 [1] 
Erhart H. 309 [1] 
Exel Neža 151, 235 [2] 
Gabrovšek Marin 15, 127, 128 [3] 
Gattelier C. 300 [1] 
Glogovac Branislav 377 [1] 
Goršek Martin 26, 82 [2] 
Gostič Vera 12, 43 [2] 
Goux C. 304 [1] 
Grešovnik Ferdo 76, 104, 218, 254, 323 [5] 
Grzina Jože 25 [1] 
Guttmann M. 308 [1] 
Hanžel Danica 112 [1] 
Hodnik Janez 5, 18, 45, 52, 70 [5] 
Holzgruber Wolfgang 265, 362 [2] 
Jelerčič Rado 65 [1] 
Jezeršek Aleksander 41, 59, 89, 191 [4] 
Jurca Stane 50, 163 [2] 
Kaker Henrik 383, 384 [2] 
Karba Avgust 1 [1] 
Keienburg K. H. 312 [1] 
Kejžar Rajko 71, 84, 103, 130, 186, 192, 193 [7] 
Kimoto S. 87 [1] 
Kmetič Mitja 269, 279, 315, 352, 381 [5] 
Koroušič Blaženko 122, 138, 150, 176, 196, 232, 256, 

282, 299, 301, 324, 337, 382, 397 [14] 
Kosec Ladislav 34, 53, 61, 92, 111,1 17, 287 [7] 
Kovač Janez 179, 266 [2] 
Kovačič Slavko 85 [1] 
Kovačič Stanko 346 [1] 
Kraševec Viktor 230, 240 [2] 
Krause M. 311 [1] 
Kune Peter 19 [1] 
Kuzman Karel 166, 222, 242 [3] 
Kveder Aleksander 6, 1 1, 91, 204, 228, 271, 280, 332, 

333, 361, 375 [11] 
Langus Danijel 42 [1] 
Lavrič Tea 278 [1] 

Lečnik Anica 16 [1] 
Lenasi Stane 13, 27 [2] 
Logar Zdravko 3 [1] 
Macur Vladimir 170, 354 [2] 
Marinček Borut 154 [1] 
Matitz Jože 24 [1] 
Megušar Janez 10 [1] 
Melink Gvido 296 [1] 
Mesec Ivan 60, 110, 134, 152 [4] 
Mlakar Franc 208, 330 [2] 
Muster Jože 96 [1] 
Nečemer Boris 132 [1] 
Nikolič Miroslav 161, 210, 231 [3] 
Osojnik Andreja 285 [1] 
Paulin Andrej 205 [1] 
Pavič Milan 56 [1] 
Pelhan Ciril 360 [1] 
Perman Janez 62, 75, 95 [3] 
Petovar Stanko 355 [1] 
Pratnekar Tone 37, 157 [2] 
Prešern Alojz 4, 35, 47, 74, 98, 114, 137, 160 [8] 
Prešern Vasilij 167, 182, 224, 249, 253, 270, 281, 329, 

374 [9] 
Pretnar Borut 347 [1] 
Pribyl Robert 46, 77, 78 [3] 
Prosenc Viktor 268 [1] 
Puklavec Ludvik 250 [1] 
Raič V. 294 [1] 
Rak Inoslav 155 [1] 
Ravnik Bogdan 247 [1] 
Ravnik Karel 142 [1] 
Razinger Anton 29, 73, 101, 177, 187, 243, 274 [7] 
Razinger Borut 136 [1] 
Rekar Ciril 164 [1] 
Risteski Ice B. 389 [1] 
Rode Boštjan 22, 36, 63, 69 [4] 
Rodič Alenka 8, 21, 28, 86, 219 [5] 
Rodič Jože 17, 39, 40, 79, 107, 108, 119, 175, 200, 211, 

220, 225, 226, 245, 260, 289, 305, 321, 363, 390 [20] 
Rosina Andrej 298, 316 [2] 
Rozman Rudi 118 [1] 
Schroeder D. L. 290 [1] 
Senčič Srečko 209 [1] 
Senica Marijan 168 [1] 
Sicherl Bogdan 33, 227, 238 [3] 
Sidan Heribert 131 [1] 
Smajič Nijaz 180, 276, 336, 341, 359, 367, 371, 376, 

394 [9] 
Souvent Peter 185, 203 [2] 
Stocca Bogdan 88, 106, 116, 129, 172, 190, 244, 258, 

349 [9] 
Szoeke Laszlo 159 [1] 
Šegel Antonija 94 [1] 
Šegel Jože 80, 105, 123, 140, 146, 195, 213, 252, 262, 348, 

356, 364, 387 [13] 
Šetina Anica 31 [1] 
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